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1.0 INTRODUCTION

Nemaska Lithium (Nemaska) is currently conducting a feasibility study for the
development of the Whabouchi Project (the Project), a proposed lithium mine near
James Bay, Quebec. The current mine plan calls for traditional truck and shovel open pit
mining with spodumene ore processing at a planned onsite mill complex. Ore will be
crushed and cycled through a two-stage processing stream consisting of Dense Media
Separation (DMS) and flotation to produce a coarse and fine-grained spodumene
concentrate, respectively. The mill is planned to maintain a two stream tailings circuit: a
DMS tailings stream and a flotation tailings stream both of which will be filtered and
trucked for co-disposal with waste rock from the open pit in a single waste rock storage
facility (WSF). The current estimates are a production of approximately 19.6 million
tonnes (Mt) of ore; 56.7 Mt of waste rock and 15.6 Mt of tailings over a mine life of
23 years, which includes construction and rehabilitation.

Nemaska has contracted with Lamont Inc. (Lamont) to conduct a geochemical
investigation to characterize the Acid Rock Drainage (ARD) and Metal Leaching (ML)
potential of the waste rock, ore and tailings from the Whabouchi Project. The results of
the investigation were compared with relevant Quebec Provincial environmental
regulatory guidelines (e.g., Directive 019 (MDDEP, 2012a)) to identify issues of potential
environmental concern.

This report summarizes the results of the static and kinetic geochemical testing
conducted on the waste rock, ore and tailings solids.

1.1 Information Reviewed

Background information on the geology and the mineralogy present at the site was
extracted from the following documentation:

 NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment, prepared by Met-
Chem Canada (Laferrière et al., 2012);

 NI 43-101 Technical Report Updated Mineral Resources, prepared by SGS
Canada – Geostat (Laferrière et al., 2011);

 Drill hole database (provided by Nemaska);

 Cross-sections with borehole locations from the geological database (provided
by Nemaska);

 Geological maps showing potential development areas (provided by Nemaska)
and;

 Mine plans showing the footprint of the future open pit (provided by BBA).
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1.2 Site Geology

This section has been extracted from the 2011 NI 43-101 report (Laferrière et al., 2011).

1.2.1 Regional Geology

The Whabouchi property is located in the northeast part of the Superior Province of the
Canadian Shield craton. The Superior Province extends from Manitoba to Quebec, and
is mainly composed of Archean-age rocks. The regional metamorphism is to the
greenschist facies, except in the vicinity of intrusive bodies, where the metamorphic
grade reaches the amphibolite-to-granulite facies. In Quebec, the eastern end of the
Superior Province, the province has been divided into the following sub-provinces, from
south to north: Pontiac, Abitibi, Opatica, Nemiscau, Opinaca, La Grande, Ashuanipi,
Bienville and Minto (Hocq, 1994). The Project is located in the Opinaca subprovince.

The Lac des Montagnes belt which hosts the Whabouchi ore body is approximately
7 km wide in the Project area, oriented northeast, and is principally composed of
metasediments (quartz-rich paragneiss, biotite-sillimanite-staurolite schist and garnet-
bearing schist) and amphibolites (mafic and ultramafic metavolcanics). These rocks are
strongly deformed and cut by late granitoïds (leucogranites and biotite-bearing white
pegmatites) (Valiquette, 1975).

1.2.2 Local Geology

The Whabouchi spodumene pegmatite swarm occurs in the center of the Project
(Figure 1-1) and forms the core of a ridge approximately 40 m above the surrounding
lowlands, between Lac du Spodumene and Lac des Montagnes. The ore zones are a
series of sub-parallel, sub-vertical pegmatites having a general NE-SW orientation. They
occur in a band of metasedimentary and amphibolitic rocks of volcanic and intrusive
origin and have been localized in the layered amphibolites. The known extend of the
Whabouchi pegmatites is approximately 1.3 km long, up to 130 m wide, and reaches a
depth of more than 300 m below surface.

Unlike other ore deposits of the Canadian Shield where base and precious metals are
recovered from sulphide-bearing minerals, the lithium ore at the Project consists of the
silicate mineral spodumene (LiAl(Si2O6)). Table 1-1 is a summary of semi-quantitative X-
Ray diffraction analysis of high grade ore from the Project (Met-Chem, 2012). There are
no sulphide minerals associated with the spodumene mineralization at the Whabouchi
deposit. The spodumene crystals in the pegmatite are generally light green in color and
are medium to coarse grained with the largest spodumene grains up to 30 cm in length.
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Table 1-1: High Grade Ore Semi-Quantitative X-Ray Diffraction Results (Table 13.2, Met-Chem, 2012)

Mineral Composition Percent

Quartz SiO2 32.4%

Albite Na(AlSi3O8) 26.5%

Microcline K(AlSi3O8) 9.4%

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH)2 8.5%

Fluorapatite Ca5(PO4,CO3)3(F) 0.8%

Spodumene LiAl(Si2O6) 21.1%

Siderite FeCO3 1.3%

Total 100%
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Figure 1-1: Property and Surrounding Area Geology
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The principal lithological units that comprise the deposit and are likely to report to the
waste rock and tailings have been grouped into main rock types:

 Gabbro;

 Basalt;

 Pegmatite; and

 Spodumene-bearing pegmatite (ore).

Figure 1-2 is a simplified cross section through the deposit showing the tabular
orientation of the pegmatite bodies within the host gabbro and basalt. Appendix E
shows the location of all samples on the cross sections.

Figure 1-2: Section 550E - Whabouchi Project
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2.0 SAMPLING AND TESTING

2.1 Sample Selection

2.1.1 Waste Rock and Ore

Geological cross-sections through the deposit were reviewed by Mrs. Ann Lamontagne,
Eng. Ph.D. (Lamont) to select drill hole sampling intervals to characterize the vertical
and spatial variability of the major rock types that will be extracted from the open pit.
The sampling plan was specifically designed to target the material that will be stored in
the waste rock pile, exposed in the final pit walls or sent to the mill to be processed
(ore). The sampling intervals were specifically selected to lie within the proposed pit
outline. Table 2-1 lists the estimated proportions of the different rock types of the
56.65 Mt of waste rock to be mined1:

Table 2-1: Proportions Waste Rock Tonnes and Geochemical Waste Rock Samples by Rock Type

Lithology
Percentage of

waste rock
Number
samples

Percentage of
samples

Gabbro 35% 26 33.3%

Basalt 50% 41 52.6%

Pegmatite 10% 9 11.5%

Other 5% 2 2.6%

Total 100% 78 100%

Samples of waste rock and raw ore were collected from core from exploration drill
holes during two sampling campaigns. Fifty (50) samples were collected by Mr. Yvan
Bussières, Eng. (Nemaska) from intervals identified by Mrs. Lamontagne during the first
sampling campaign in October 2011 and provided to Lamont for analysis. Five of the
50 original samples were sequential pairs of the same rock types collected for quality
control. Each rock sample consisted of approximately 1 kg of rock collected over an
interval of 0.5 m. A second set of 33 samples was collected by Mr. Louis-Philippe
Richard, G.I.T. (Nemaska) and provided to Lamont in February 2012 from core intervals
identified by Mrs. Lamontagne. The second set of samples was collected from intervals
located specifically along the pit margin to better characterize the geochemistry of rock
that will be exposed in the final pit walls. Table A-1 in Appendix A is a list of all the
samples collected from the two campaigns. In all, the sample set consisted of

1
The proportions of the major rock types were based upon a review of cross sections through the

proposed open pit.



Nemaska Lithium -7- March 2013

Lamont inc.

41 samples of basalt, 26 samples of gabbro, 9 samples of barren pegmatite, 5 samples
of spodumene pegmatite (ore), and 2 samples of felsic volcanic rocks. Table 2-1 lists the
proportions of waste rock samples by rock type.

2.1.2 Waste Rock Composite

Composite samples of waste rock (basalt, gabbro, and pegmatite) were collected from
pairs of like-kind samples of rock. The selection of samples was based on results of the
static testing (e.g., ABA tests results and whole rock metals analyses) for use in kinetic
tests. The individual samples used for each composite are presented in Table A-2 in
Appendix A.

2.1.3 Tailings

Five (5) samples of tailings were provided to Lamont by Nemaska from metallurgical
test residue. The sample labeled “Combined Tls Comp” was a composite of the other
four tailings samples combined in proportion to the estimated production tonnages.
The tailings samples were derived from ore recovered from rock that was blasted from
surface outcrops and from drill hole cores. All of the ore was shipped to SGS Lakefield
for metallurgical tests. Table A-3 in Appendix A is a list of tailings samples for static
tests. A sixth sample was supplied later and used for the kinetic tests from metallurgical
test residue (RO Tls PP21). This sample was recovered after the first phase of flotation.
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2.2 Analytical Methods

The testing program consisted of a set of static and kinetic tests following the guidelines
of Quebec Directive 019 (MDDEP, 2012a). Table 2-2 lists the number of tests by rock
type.

Table 2-2: Number of Tests by Rock Type
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Test format Static Kinetic

Spodumene Pegmatite 5 5 5 5 5 5 5 -

Basalt 41 41 41 41 23 23 23 -

Gabbro 26 26 26 26 16 16 16 -

Pegmatite 9 9 9 9 4 4 4 -

Volcanic felsic rock 2 2 2 2 2 2 2 -

Tailings 5 5 5 5 5 5 5 -

Waste Rock Composite
(1)

5 5 - - - - - 5

Tailings Composite
(2)

1 1 1
(1) The five waste rock composites consisted of two basalt composites, two gabbro composites, and one
pegmatite composite (Table A-2, Appendix A).
(2) Tailings composite consisted of sample RO Tls PP21.

2.2.1 Static Tests for Acid Rock Drainage Potential

The potential of geologic material and tailings to generate acid rock drainage (ARD) was
evaluated through Modified Acid Base Accounting (MABA). MABA tests included
determination of the following parameters: total sulphur (%ST) concentration, sulphur
contained in sulphates (%S1), sulphur contained in sulphides (%S2) and the neutralizing
potential (NP). Calculated terms included the acid generating potential (AP) which is
derived from the S2, the net potential ratio (NPR) (NPR = NP/AP), and the net
neutralizing potential (Net NP) (Net NP = NP – AP). The ST, the NPR and the Net NP are
used as criteria to determine the ARD potential of the tailings. MABA analysis was
conducted at Techni-Lab in Ste-Germaine Boulé following the Modified Sobek Method
(Lawrence, 1990).
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2.2.2 Static Tests for Whole Rock Chemical Composition

Major element composition was determined through whole rock analysis by borate
fusion and X-ray fluorescence.

2.2.3 Static Tests for Metal Leaching Potential

Static tests under Quebec Directive 019 to characterize the ML potential consist of trace
metals analysis (MA.200 – Mét. 1.2) combined with a short-term leaching test: the
Toxicity Characteristic Leaching Procedure test (TCLP - EPA Method 1311 (1992)). The
TCLP tests use an organic acid (acetic acid) as the lixiviant that is not necessarily
representative of the likely leaching conditions observed at the site. Therefore, two
additional short-term leaching tests were conducted to characterize the ML potential of
tailings and waste rocks: the Synthetic Precipitation Leaching Procedure test (SPLP - EPA
Method 1312 (1994)) and the Shake Flask Extraction test (SFE - ASTM D3987). The SPLP
tests simulate natural acid-rain-type conditions of water pH of 4.2 using sulphuric and
nitric acid. The SFE tests use distilled or deionized water to determine water-leachable
constituents of waste rock and tailings.

The TCLP tests were applied to all of the samples in order to apply the Directive 019
criteria to all of the samples. The SPLP and SFE tests applied to the 50 samples collected
in 2011.

2.2.4 Kinetic Tests for Metal Leaching Potential

Kinetic tests are used to evaluate long-term weathering characteristics of mined
materials and to quantify the release rates of acidity and dissolved ions. The tests use a
1 kg sample and a seven-day test cycle consisting of applying three days of dry air, three
days of moist air followed by flushing of the sample on the seventh day to promote
accelerated weathering in the sample. The tests typically run for a period of 20 cycles
(or weeks) or more. Water samples are collected from each of the flushing cycles and
analyzed for a variety of parameters. The leachate from the Whabouchi humidity cell
tests were analyzed weekly for pH, conductivity, alkalinity, acidity, fluoride, and
sulphate and for a comprehensive suite of dissolved metals on weeks 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12,
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 and 45.

2.2.5 Laboratories

Static tests on waste rock and ore were done at Activation Laboratories in Ste-
Germaine-Boulé (Quebec). Static tests on tailings were done at SGS Canada in Lakefield
(Ontario). SGS Lakefield Research Limited prepared a report about the environmental
characterisation of the tailings based on the results of the static test work. This report is
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attached in Appendix B. All the kinetic tests were also done at SGS Canada in Lakefield
(Ontario). The assays for radioactivity were done at Becquerel Laboratories in
Mississauga (Ontario). All certificates of analysis are attached in Appendix D.

2.3 Comparative Criteria

Table 2-3 is a list of the tests conducted on the different samples and also identifies the
corresponding source of the criteria used to classify the mine waste according to
Directive 019 for each of the test results. Numeric values for each of the criteria are
shown in the data Tables in Appendix C.

Table 2-3: Static Geochemical Tests Done on Waste Rocks, Ore and Tailings with Comparative Criteria

Objective Test Comparative Criteria

Classification of waste rock or tailings

Acid generation
potential of mine waste

MABA
Directive 019, ARD Criteria

Price (2009)

Low risk mine waste Trace metals
Soil Criteria A from
PPSRTC

(1)
, Appendix 2,

Table 1

Leachability of mine
waste

TCLP

Water Quality Criteria from
PPSRTC, Appendix 2
(Groundwater reported to
surface waters)

High risk mine waste TCLP
Directive 019, Appendix II,
Table 1

Radioactive mine waste Measure of radioactivity Direction 019, Appendix II

Assessment of potential environmental effects on receiving water quality

Identification of the
constituents of interest
in the evaluation of
potential effects on
receiving environment

SPLP

Water Quality Criteria from
PPSRTC, Appendix 2
(Groundwater reported to
surface waters)

SFE

Kinetic tests
Directive 019, Appendix II,
Table 1

(1) Politique de Protection des Sols et Réhabilitation des Terrains Contaminés (MDDEP, 1998).

The ABA results were compared with screening criteria outlined in the Quebec
Directive 019 to determine the ARD potential of the mined material. Table 2-4 lists the
numeric criteria for the Quebec Directive 019 ARD potential classification. The criteria
are two-tiered. If the total sulphur concentration is less than 0.3%, or if the total
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sulphur concentration is greater than 0.3% and the Net NP is greater than
20 kg CaCO3/t or the NPR is greater than 3, the sample is non-acid generating. These
criteria assume that if the acid generating potential (i.e., the pyrite concentration) is
very low or if the acid neutralizing potential is very high (e.g., pyrite in limestone), the
mined material is not acid generating. If the total sulphur concentration is greater than
0.3% and the Net NP is less than 20 kg CaCO3/t or the NPR is less than 3, the sample is
potentially acid generating and classified as “acidifying materials”. Different criteria for
classification of the ARD potential of mined material have been published (e.g., MEND
(Price, 2009); GARD (INAP, 2009)) however, the Directive 019 criteria are the only
applicable criteria to identify potentially acid generating material in Quebec. Table 2-4
presents the criteria used for this project.

Table 2-4: Guidelines for ARD Potential

Criteria Criteria Non-Potentially Acid Generating Potentially Acid Generating

Directive 019

Total sulphur < 0.3% ≥ 0.3% 

If total sulphur is ≥ 0.3% 

Net NP (NP - AP) > 20 ≤ 20 

NPR (NP/AP) > 3 ≤ 3 

Price (2009)
(1)

 NPR (NP/AP) > 2 ≤ 1 

(1) When the value lies between 1 and 2, the acid production is uncertain.

The metals assays were compared with Quebec soil criteria from Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, Appendix 2, Table 1 (MDDEP,
1998). The analyses of leachates from the different short term leaching tests were
compared to the Quebec Water Quality Criteria (Groundwater reporting to surface
water) and Quebec Directive 019, Appendix II, Table 1, Hazardous Waste Guidelines. All
the summary tables include the respective guidelines for comparison.

The radionuclide analyses were compared with Quebec Directive 019, Appendix II. The
material is considered radioactive when the ionizing radiation (S) is greater than 1. The
ionizing radiation is calculated by this formula: S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 + … Cn/An where
C is the result of Activity Concentration for each radioelement, and A is the Maximum
Value of Activity Concentration for each radioelement as found in the Règlement sur les
matières dangereuses, Appendix 1.

Metal concentrations in leachate generated by TCLP, SPLP, SFE, and kinetic tests were
compared to Quebec Directive 019 for the assessment of leaching characteristics of the
different geologic materials from the Project. Leachate chemistry was compared to
Quebec regulations Water Quality Criteria from PPSRTC, Appendix 2 (Groundwater
reported to surface water) and Directive 019, Appendix II, Table 1. Results of TCLP
analyses were compared with the criteria for groundwater reporting to surface waters
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to access whether the sample was classified as “leachable” and with the criteria in
Directive 019, Appendix II, Table 1 to assess whether the sample was classified as “high
risk”.

Metal concentrations in leachate from the SPLP, SFE, and kinetic tests were compared
to Water Quality Criteria from PPSRTC, Appendix 2 (Groundwater reported to surface
water) and Directive 019, Appendix II, Table 1 as an initial screening tool in the
identification of potential constituents of concern over the short and long term in the
context of site water quality evaluations, rather than a representation of future
drainage compositions. Actual drainage quality will depend on site specific
characteristics such as climate, physical layout of mine infrastructures, grain size
distribution that would affect the seepage water chemistry at the site and are beyond
the scope of this investigation. Such site-specific influences are best studied by means
of geochemical modeling.
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3.0 TESTS RESULTS AND INTERPRETATION

The results of the geochemical tests conducted on the waste rock, ore and tailings
samples are included in Appendix C. The discussion that follows summarizes the results
as compared to the respective Quebec Directive 019 or other applicable guidelines by
major rock type. For numeric values reported to be less than the limit of detection, the
value of detection limit was used for statistical calculations.

3.1 Acid Rock Drainage Potential

3.1.1 Waste Rock and Ore

Tests for the acid rock drainage potential were done on all 83 samples of waste rock
and ore. Tables 3-1 and 3-2 summarize results by type of rock and the full set of results
is presented in Table C.1-1 in Appendix C.1. The data are plotted in Figures 3-1 to 3-6.

Table 3-1: Median and Average Values for Acid Rock Drainage Potential

Parameter
Spodumene
pegmatite

Pegmatite Basalt Gabbro
Volcanic

felsic rock
All

Samples

Total sulphur (%)
Median 0.04 0.05 0.13 0.15 0.16 0.13

Average 0.05 0.07 0.18 0.29 0.16 0.19

Neutralizing
potential
(kg CaCO3/T)

Median 2.8 3.1 9.1 9.7 8.1 8.4

Average 2.7 3.1 9.3 9.6 8.1 8.3

Acid generating
potential
(kg CaCO3/T)

Median 1.9 1.9 4.1 4.7 5.0 4.1

Average 1.9 2.2 5.4 9.1 5.0 6

Net neutralizing
potential
(kg CaCO3/T)

Median 0.9 1.2 5.0 5.0 3.1 2.7

Average 0.8 0.9 3.9 0.5 3.1 2.3

Net potential
ratio
(kg CaCO3/T)

Median 1.5 1.7 2.2 2.1 1.6 2.1

Average 1.4 1.4 1.7 1.1 1.6 2.7

Potentially acid
generating

(1)

Median
NO NO NO NO NO NO

Average
(1) as per Directive 019 criteria

Based on the results of the ABA testing, the waste rock and ore from the Whabouchi
deposit had very low sulphur content. The average total sulphur concentration was
0.19% (median of 0.13%) using the detection limit for analyses reported as below the
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detection limit. Over 80% of all of the samples of ore and waste had total sulphur
concentrations less than the Directive 019 criteria of 0.3%. Total sulphur
concentrations, ranged from below the detection limits of 0.04% to between 0.06% and
0.13% for the spodumene and barren pegmatites and between 0.06% and 0.25% for
felsic volcanic rocks. The total sulphur concentrations were higher for the basalt and
gabbro samples, ranging from below the detection limit to between 0.6% and 1.08% for
the basalt and gabbro samples, respectively, although 78% had total sulphur
concentrations less than 0.3%. The elevated sulphur concentration in the basalts is
consistent with the presence of trace amounts sulphide minerals (pyrrhotite, pyrite and
chalcopyrite) in the core from the basalt and gabbro reported in the drill hole lithology
logs. However, a review of cross section through the deposit and the geologic logs
indicate that the distribution of the disseminated sulphide mineralization across the
project is random and not localized to any individual strata or zones within the deposit.
Figure 3-1 is a frequency plot showing the percent of samples of basalt and gabbro with
specific ranges of total sulphur concentrations. The figure shows the log normal
distribution of the sulphur concentrations in the basalt and gabbro with the majority of
samples with total sulphur concentrations between 0.05% and 0.2% and a tail of
scattered elevated concentrations. The figure includes the median concentrations
which were between 0.13 and 0.15%. The average total sulphur concentrations for the
samples of the basalt and gabbro were 0.18 and 0.29%, slightly above the median
values because of individual outliers but below the Directive 019 guidelines (refer to
Table 3-1).
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Figure 3-1: Total Sulphur Concentration for Basalt and Gabbro

Sulphate sulphur was absent in the ore and waste samples with the exception of a
single sample of basalt with 0.16% sulphate sulphur. As a consequence, the distribution
of sulphide sulphur concentrations in the Whabouchi samples for the population as a
whole and the individual lithologies is identical to the distribution of total sulphur
concentrations. Figure 3-2 is a plot of total sulphur versus sulphide sulphur
concentration which confirms the low sulphate concentration in all of the samples.

The Acid Generating Potential (AP) of the samples, derived from the sulphide sulphur
concentration, ranged from 1.25 to 58.75 kg CaCO3/t and averaged 6.0 kg CaCO3/t
(median of 4.1 kg CaCO3/t). The AP for individual rock types mimicked the total and
sulphide sulphur concentrations with low AP ranges for the pegmatites (1.30 to
4.06 kg CaCO3/t), higher AP values for the basalt and gabbro samples (1.25 to
58.75 kg CaCO3/t), and moderate AP values for the felsic volcanic rock samples (2.19
to 8.81 kg CaCO3/t). Table 3-1 lists the median and average AP values for the different
rock types.
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Figure 3-2: Sulphur Species

All of the samples contain measureable amount of Acid Neutralizing Potential (NP), and
particularly in samples with low sulphur concentrations, significant NP. The average NP
for all of the samples was 8.3 kg CaCO3/t (median of 8.4 kg CaCO3/t) and was lower for
the pegmatite samples than the basalt, gabbro, and felsic volcanic samples; the higher
NP in the basalt and gabbro is likely due to the presence of scattered carbonate veining.
The NP for the pegmatite samples ranged from 1.9 to 4.3 kg CaCO3/t and between the
detection limit (1.9 kg CaCO3/t) to 19.7 kg CaCO3/t for the basalts, gabbro and felsic
volcanic rocks. Figure 3-3 is a frequency plot of the percentage of samples within a
range of NP values. The median and average NP values by rock type are summarized in
Table 3-1.
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Figure 3-3: Frequency Plot of Neutralizing Potential (NP)

Both the Directive 019 and Price guidelines have been used to classify the ARD potential
of the ore and waste samples from the Whabouchi Project. The data are summarized in
Table 3-1 and shown graphically in Figures 3-4 to 3-6.

The ARD potential of the samples was low. The average NPR for all of the samples was
2.7 (median of 2.1), which is classified as non-Potentially Acid Generating according to
Price and non-Potentially Acid Generating according to the Directive 019 guidelines
since the average total sulphur concentration was 0.19 (i.e., less than 0.3%) (refer to
Table 2-4). The average Net NP value for all of the samples collectively was
2.3 kg CaCO3/t (median of 2.7 kg CaCO3/t) and again, classified as non-Potentially Acid
Generating because of the low average total sulphur concentration. Table 3-1
summarizes the ARD potential classification for the different rock types and all of the
samples using the Directive 019 criteria and either the average or median total sulphur
concentrations, NPR, and Net NP.

Using the Directive 019 criteria of total sulphur concentration and Net NP and NPR, the
majority of samples are classified non-Potentially Acid Generating. All of the samples of
spodumene pegmatite, barren pegmatite, and felsic volcanic rocks are classified as non-
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Potentially Acid Generating, while 78% (32 of 41) and 77% (20 of 26) of the basalt and
gabbro samples, respectively, are classified non-Potentially Acid Generating. Figures 3-4
and 3-5 compare the total sulphur concentrations and the Net NP (criteria C1 and C2 in
Appendix C.1-1) and NPR (criteria C1 and C3 in Appendix C.1-1), respectively.

Figure 3-4: Directive 019 Criteria (Total Sulphur + Net NP)
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Figure 3-5: Directive 019 Criteria (Total Sulphur + NPR)

Using the Price guidelines of NPR, the samples can be classified as non-Potentially Acid
Generating (non-PAG), of uncertain acid generating potential, and Potentially Acid
Generating (PAG). The uncertain category is similar to an engineer’s margin of safety.
Although the analyses indicate that the NP exceeds the AP and the samples may be
non-Potentially Acid Generating, the “uncertain” classification is designed to account
for the uncertainty in NP or AP that may arise due to the heterogeneity of the geologic
materials (e.g., pyrite crystallinity, NP availability, etc.)

The majority of the samples are classified as either non-Potentially Acid Generating or
of uncertain acid generating potential. Table 3-2 lists the proportions of the different
ARD categories for each rock type using the Price guidelines. Figure 3-6 is a plot of the
NP versus AP showing the different ARD categories.
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Table 3-2: Proportion of the ARD Categories Using Price (2009) Guidelines

Spodumene
Pegmatite

Pegmatite Basalt Gabbro
Volcanic

felsic rock

Non-PAG -
56%
(5/9)

59%
(24/41)

46%
(12/26)

50%
(1/2)

Uncertain
100%
(5/5)

11%
(1/9)

17%
(7/41)

31%
(8/26)

-

PAG -
33%
(3/9)

24%
(10/41)

23%
(6/26)

50%
(1/2)

Figure 3-6: Relation between the Acid Potential and the Neutralizing Potential and Comparison with the
Price Guidelines
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3.1.2 Waste Composite Samples

The waste composite samples were used for the kinetic tests. Static tests for the ARD
potential were done on composite samples of waste rock to confirm that the composite
had the same geochemical characteristics as the two individual samples from which it’s
composed. The data indicate that the composites built from the individual Whabouchi
samples were chemically consistent with the original samples and the humidity cell
tests, which used samples, were representative of the range of the major rock types
present in the Whabouchi deposit. Table 3-3 presents these results.

Table 3-3: Acid Rock Drainage Potential for Composite Samples

Parameter
Composite

27-32
Basalt

Composite
15-28
Basalt

Composite
33-43

Gabbro

Composite
37-47

Gabbro

Composite
7-8

Pegmatite

Total sulphur (%) 0.104 0.506 0.147 0.566 0.015

Neutralizing potential
(kg CaCO3/t)

8.60 7.80 9.60 9.10 3.60

Acid generating
potential
(kg CaCO3/t)

1.25 4.38 2.19 7.81 0.31

Net neutralizing
potential
(kg CaCO3/t)

7.35 3.42 7.41 1.29 3.29

Net potential ratio
(kg CaCO3/t)

6.88 1.78 4.38 1.17 11.61

Potentially acid
generating

(1) NO YES NO YES NO

(1) as per Directive 019 criteria

3.1.3 Tailings

Results of the ABA tests using the six tailings samples are presented in Table 3-4. All
samples of tailings had very low total sulphur concentrations (less than 0.01%) and
measurable NP, and based upon the Directive 019 and Price guidelines, are classified as
non-Potentially Acid Generating.
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Table 3-4: Acid Rock Drainage Potential for Tailings Samples

Parameter
PP-18 Ro

Tls
PP-18

Mica Conc
PP-19 Comb

Slimes
DMS#1 +
DMS#4

Combined
Tls Comp

RO Tls
PP21

(2)

Total sulphur (%) 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.005

Neutralizing potential
(kg CaCO3/t)

5.2 5.2 8.1 4.7 4.2 3.6

Acid generating potential
(kg CaCO3/t)

0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

Net neutralizing potential
(kg CaCO3/t)

4.89 4.89 7.79 4.39 3.89 3.29

Net potential ratio
(kg CaCO3/t)

16.8 16.8 26.1 15.2 13.5 11.6

Potentially acid
generating

(1) NO NO NO NO NO NO

(1) Both Directive 019 and Price criteria
(2) Tailings sample used for the humidity cell test.

3.2 Whole Rock Analyses

3.2.1 Waste Rock and Ore

Full results of the whole rock oxide analyses are presented in Table C.1-2 in
Appendix C.1. Table 3-5 presents the average composition for each type of rock and
includes the average chemical composition of an alkali granite and a tholeiitic basalt
(Price, 1997) for comparison with the major element composition of the pegmatites
and the mafic igneous rocks (basalt and gabbro), respectively. The comparison suggests
that the waste rock and ore at the Whabouchi deposit are fundamentally no different
than average igneous rocks of the same type; i.e., there is no evidence of large scale
enrichment or depletion of major elements in the waste rock that would be associated
with the emplacement of the spodumene pegmatite dikes.

Table 3-5: Average Composition of Whole Rock Analyses for Waste Rock and Ore

ANALYSIS
(%)

Average
Alkali

Granite

Spodumene
pegmatite

Pegmatite
Average
Theolitic

basalt
Basalt Gabbro

Volcanic
felsic rock

SiO2 73.86 74.76 75.55 50.83 50.22 50.60 59.32

Al2O3 13.75 16.63 14.16 14.07 14.21 14.55 15.50

Fe2O3(T) 0.78 0.82 0.93 12.90 13.46 14.03 8.83

MnO 0.05 0.105 0.126 0.18 0.223 0.214 0.123

MgO 0.26 0.02 0.10 6.34 6.86 6.30 3.97

CaO 0.72 0.23 0.34 10.42 11.33 10.07 6.10

Na2O 3.51 3.35 4.47 2.23 2.16 2.34 4.51

K2O 5.13 2.40 4.13 0.82 0.36 0.38 0.87

TiO2 - 0.03 0.02 - 0.89 1.01 0.86
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ANALYSIS
(%)

Average
Alkali

Granite

Spodumene
pegmatite

Pegmatite
Average
Theolitic

basalt
Basalt Gabbro

Volcanic
felsic rock

P2O5 0.14 0.12 0.08 0.23 0.08 0.09 0.19

Cr2O3 - 0.04 0.03 - 0.05 0.03 0.02

V2O5 - < 0.003 < 0.003 - 0.055 0.056 0.031

LOI - 0.51 0.32 - 0.51 0.63 0.40

Total 98.2 99.0 100.2 98.02 100.4 100.3 100.8

F - NA < 0.01 - < 0.01 < 0.01 NA

C-Graph - < 0.05 < 0.05 - < 0.05 < 0.05 < 0.05

Figure 3-7 presents results of silica (SiO2) and alkalis (Na2O + K2O) analyses for the
83 samples of ore and waste rock, and for the six (6) samples of tailings (see section
3.2.3). This comparison is used to separate different type of rock. The data shown in
Figure 3-7 and Table C.1-2 in Appendix C.1 indicate that the major elemental
composition is consistent between rock types with relatively low silica and alkali
concentrations in the basalt and gabbro samples grading to higher silica and alkali
concentrations in the felsic volcanic rocks, then the spodumene pegmatite and finally
the pegmatite samples. The tailings samples are similar in major element composition
to the pegmatite and spodumene pegmatite samples. Samples WHA-10-048-69 and
WHA-10-086-78 differ in major element composition from the other basalt and gabbro
samples with higher SiO2, Na2O and K2O concentrations, and lower concentrations of
Fe2O3, MgO, TiO2, MnO and CaO. These samples are reported to be closely associated
with felsic intrusives (e.g., sample WHA-10-086-78 was located on the contact with a
quartz-feldspar porphyry), which may explain the silica and alkali enrichment in these
samples.
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Figure 3-7: Results in Silica and Alkalis for Waste Rock, Ore and Tailings Samples

3.2.2 Waste Composite Samples

Results of whole rock analyses for waste rock composite samples are presented in
Table C.2-2 in Appendix C.2. Composition in major and minor oxides for basalt and
gabbro are very similar and similar to average tholeiitic basalt and the pegmatite
sample is compositionally similar to alkali granite. Basalt PAG (15-28) and gabbro PAG
(37-47) contain more Fe2O3 and less Al2O3 than the ones not PAG.

3.2.3 Tailings

Results of whole rock analyses for tailings are presented in Table C.3-2 in Appendix C.3.
Major element concentrations are quite variable between individual tailings samples
which may result from sampling errors due to the coarse grain nature of the pegmatite.
Values are similar with the ones of ore samples in Table 3-5 (spodumene pegmatite).
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3.3 Metals Trace Analyses

3.3.1 Waste Rock, Ore and Tailings

Full results for metals traces tests for samples of waste rock and ore are presented in
Table C.1-3 in Appendix C.1 and shown graphically in box and whisker plots Figures 3-8
through 3-12. The concentrations are compared with the PPSRTC Soil Criteria A, B and C
and concentrations exceeding these criteria are highlighted. Criteria A represent the
background for the geological province of Superior where the Project is located.
Table 3-6 presents exceedances for Criteria A of metals concentrations by rock type.

Only the average concentration of copper (Cu) in the waste rock and ore samples
exceeded the Criteria A concentration. Two samples of ore exceed the Criteria A for
copper (Cu) only. For waste rock, almost 70% of the samples exceed Criteria A for
copper (Cu), 5% for cadmium (Cd) and cobalt (Co), and 1.3% for silver (Ag), barium (Ba)
and nickel (Ni). These exceedances of soil Criteria A required that the leachability of the
waste rock and ore samples be assessed using the TCLP leach test (as per Directive 019).

Table 3-6: Exceedances for Criteria A of Metals Concentrations

Rock Type Exceedances of Criteria A

Spodumene pegmatite Cu

Pegmatite Ag

Basalt Co, Cu

Gabbro Cd, Co, Cu, Ni

Volcanic felsic rock Ba, Cd

Tailings Cu, Cr, Sn

Bold indicates the average concentration exceeded Criteria A.
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Figure 3-8: Results of Metals Concentrations with Comparison with PPSRTC Soil A, B and C Criteria
(Spodumene Pegmatite)

Figure 3-9: Results of Metals Concentrations with Comparison with PPSRTC Soil A, B and C Criteria
(Pegmatite)
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Figure 3-10: Results of Metals Concentrations with Comparison with PPSRTC Soil A, B and C Criteria
(Basalt)

Figure 3-11: Results of Metals Concentrations with Comparison with PPSRTC Soil A, B and C Criteria
(Gabbro)
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Figure 3-12: Results of Metals Concentrations with Comparison with PPSRTC Soil A, B and C Criteria
(Volcanic Felsic Rock)

3.3.2 Tailings

Full results for metals traces tests for samples of tailings are presented in Table C.3-3 in
Appendix C.3. Results are shown graphically in Figure 3-13. Exceedances are reported in
copper (Cu) for two samples, in chromium (Cr) for one sample and in tin (Sn) for one
sample.
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Figure 3-13: Results of Metals Concentrations with Comparison with PPSRTC Soil A, B and C Criteria
(Tailings)

3.4 Metal Leaching Potential – TCLP

All of the TCLP results for the 83 samples tested are compiled in Table C.1-4 in
Appendix C.1 and results for the tailings are compiled in Table C.3-4 in Appendix C.3. All
the results are compared to the PPSRTC Criteria of groundwater reporting to surface
water and to the Quebec Directive 019 Criteria of high risk mine waste. Table 3-7
presents the parameters that exceed criteria for leachate (TCLP).

3.4.1 Waste Rock and Ore

Based on the TCLP leachate chemical analyses of the ore samples, one sample exceeded
the PPSRTC criteria for aluminum (Al) and five exceeded the criteria for copper (Cu). Of
the waste samples, 44% exceeded the criteria for aluminum (Al), 63% for copper, 13%
for mercury (Hg), 3% for lead (Pb), and 13% for zinc (Zn). None exceeded the high risk
criteria.
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3.4.2 Tailings

For the tailings samples TCLP leachate, four of the five exceeded the aluminum (Al)
criterion, one each the cadmium (Cd) and chromium (Cr) criteria, five the copper (Cu)
criterion, and three the zinc (Zn) criterion. None of the samples of tailings exceeded the
Quebec Directive 019 Criteria of high risk mine waste.

Table 3-7: Exceedances for TCLP for Waste Rock, Ore and Tailings

Lithology
Exceedances

PPSRTC Criteria - Groundwater
reported to surface water

Directive 019 Criteria -
High risk mine waste

Spodumene Pegmatite Al, Cu -

Pegmatite Al, Cu, Pb, Zn -

Basalt Al, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn -

Gabbro Al, Cr, Cu, Hg, Zn -

Volcanic felsic rock Al -

Tailings Al, Cd, Cr, Cu, Zn -
Bold indicates parameters which exceeded the soil Criteria A.

3.5 Leachability of Mine Wastes as per Directive 019

As per Directive 019, to be defined “leachable”, a mine waste (waste rock or tailings)
has to show exceedances both on solid (compared with Criteria A of the PPSRTC) and
leachate composition (TCLP) (MENV, 2003).

Using the Quebec Direction 019 criteria, 48.7% of waste samples tested are classified as
“leachable” for copper (Cu) and two of the five ore samples are considered “leachable”
for copper (Cu). To confirm the leachability on copper, kinetic tests were done on waste
rock samples. There were no exceedances of the high risk mine waste criteria.

For the tailings, only two samples are considered leachable for copper (PP-18 Mica Conc
and PP-19 Comb Slimes). Kinetic tests were done with a tailings sample to confirm the
degree of leachability of copper.

3.6 Metal Leaching Potential – SPLP

3.6.1 Waste Rock and Ore

SPLP tests were done on the first batch of samples and results for the 50 samples are
compiled in Table C.1-5 in Appendix C.1. These results are compared to the PPSRTC
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Criteria of groundwater reported to surface waters and to the Quebec Directive 019
Criteria of high risk mine waste elements of concern that may be mobile under
conditions different from those of the TCLP tests. Table 3-8 summarizes the
exceedances for the SPLP tests. As noted earlier, comparison of the results of the SPLP
and SFE tests and water quality criteria are used to compare the different leaching
methods that simulate different natural conditions. However, actual site drainage
chemistry will differ from short-term leach test results and therefore kinetic tests were
also done on waste samples.

Based on the results of the SPLP leachate analyses, three of the five ore samples (60%)
exceeded the copper (Cu) criteria while 17% of the waste samples exceeded the criteria
for aluminum (Al), 2% exceeded the criteria for chromium (Cr) and 44% exceeded the
criteria for copper (Cu).

Table 3-8: Exceedances for SPLP and SFE Tests for Waste Rock and Ore

Lithology
PPSRTC Criteria - Groundwater

reported to surface water

Directive 019 Criteria
- High risk mine

waste

SPLP SFE SPLP SFE

Spodumene Pegmatite Cu Al, Cu, Hg, Zn - -

Pegmatite Al, Cr, Cu Al, Cu - -

Basalt Al, Cu Ag, Al, Cd, Cu, Zn - -

Gabbro Al, Cu Ag, Cd, Cu - -

Volcanic felsic rock Cu - - -

Tailings Al, Cu - - -

3.6.2 Tailings

Full results are compiled in Table C.3-5 in Appendix C.3 and exceedances for SPLP
leachate are summarized in Table 3-8. Only one sample showed exceedances
(DMS#1+DMS#4) for aluminium (Al) and copper (Cu).

Neither the SPLP leachate from the waste rock and ore waste samples nor tailings
exceeded the Directive 019 Criteria - High risk mine waste criteria.

3.7 Metal Leaching Potential – SFE

3.7.1 Waste Rock and Ore

SFE tests were done on the first batch of samples and results for the 50 samples are
compiled in Table C.1-6 in Appendix C.1. These results are also compared to the PPSRTC
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Criteria of groundwater reported to surface waters and to the Quebec Directive 019
Criteria of high risk mine waste. Table 3-8 lists the elements that exceeded the
respective criteria for leachate from the SFE tests.

The leachate from the SFE tests had a slightly different set of analytes exceeding the
criteria and often higher number of leachate analyses that exceeded the respective
PPSRTC criteria because the SFE test used a higher rock to water ratio – more rock and
less water means higher leachate concentrations. All samples of spodumene pegmatite
exceeded the PPSRTC criterion for aluminum (Al), three of the five the criteria for
copper (Cu) and mercury (Hg) and one the criterion for zinc (Zn). The waste samples had
40% of the samples exceeding the silver (Ag) and cadmium (Cd) criterion, 53% the
aluminum (Al) criterion, 46% the copper (Cu) criterion, and 11% the zinc (Zn) criterion.
All analyses were below the high risk criteria.

3.7.2 Tailings

Full results are compiled in Table C.3-6 in Appendix C.3. None of the tailings SFE
leachate samples exceeded the PPSRTC criteria.

The SFE leachate analyses from all of the samples were below the Directive 019 Criteria
- High risk mine waste criteria.

3.8 Radioactivity

3.8.1 Waste Rock and Ore

Radionuclide analyses were done on the first batch of waste and ore samples
(50 samples). Full results are presented in Table C.1-7 in Appendix C.1. The majority of
analyses were below the limit of detection and below the Maximum Value of Activity
Concentration (Bq/g) (Règlement sur les matières dangereuses, Appendix 1). Criteria for
ionizing radiation (S) were evaluated and the value of limit of detection was used when
the results of the analysis was below the detection limit. This criterion is presented in
Table 3-9 for spodumene pegmatite and barren pegmatite. None of the waste and ore
samples were classified as radioactive within the guidelines of Quebec Directive 019.
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Table 3-9: Average and Median Values of Ionizing Radiation (S) by Rock Types from Radionuclide
Analyses for Waste Rock, Ore and Tailings

Parameter
(Bq/g)

D
ir

ec
ti

o
n

0
1

9
,

A
p

p
en

d
ix

II
(S

)

C
ri

te
ri

a

Sp
o

d
u

m
en

e

p
eg

m
at

it
e

P
eg

m
at

it
e

B
as

al
t

G
ab

b
ro

V
o

lc
an

ic

fe
ls

ic
ro

ck

Ta
ili

n
gs

A
ve

ra
ge

o
f

al
l

sa
m

p
le

s

Ionizing
Radiation (S)

Median 1 0.069 0.067 0.063 0.063 0.063 0.208 0.089

Average 1 0.079 0.068 0.063 0.063 0.063 0.186 0.087

3.8.2 Tailings

Radionuclide analyses were done on all of the tailings samples. Full results are
presented in Table C.3-7 in Appendix C.3. Criteria for radioactivity (S) were evaluated
and the value of limit of detection was used when the results of the analysis was below
the detection limit. Table 3-9 presents these criteria. None of the tailings were
radioactive within the Directive 019 criteria.

3.9 Humidity Cell Kinetic Tests on Waste Rock and Tailings

Kinetic tests were conducted on five (5) samples of waste and one (1) sample of tailings.
Tests on the average basalt (composite 27-32) and the average gabbro (composite 33-
43) lasted 28 weeks. Humidity cell tests for the PAG basalt (composite 15-28), PAG
gabbro (composite 37-47) and barren pegmatite (composite 7-8) are reported for 46
weeks. Tailings humidity cell tests have been reported through week 41. Full results of
kinetic tests are presented in Table C.4-1 to C.4-6 in Appendix C.4 and all results with
PPSRTC Criteria are shown in graphs in Appendix C.5.

Figure 3-14 is a time series plot of leachate pH values for the six humidity cell tests over
the period of record. Results of the weekly leachate analyses from the five humidity
cells over the 46 weeks (cycle 46) of the tests showed that the samples, including
samples of both waste rock and tailings were not acid generating. All of the samples
began the tests near or slightly above pH 7. Leachate from the basalt and gabbro
samples (Composites 27-32 and 33-43, respectively) remained neutral, near 7 for the
entire 29 weeks (cycle 29) of the tests. The single composite sample of pegmatite
(Composite 7-8), remained near pH 7 through week 31 (cycle 31) and then declined to a
steady pH of 6.5 through week 46 (cycle 46). The leachate pH of the two Potentially
Acid Generating samples (Composite 15-28, PAG Basalt and Composite 37-47, PAG
Gabbro) declined from pH 7 to pH 6 over the first 27 and 24 weeks (cycles) of the tests
and remained near pH 6 through week (cycle) 46.
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Figure 3-14: Leachate pH Values for the Six Humidity Cell Tests

The alkalinity and sulphate concentrations of the leachate from the humidity cell tests
were very low, often below the respective detection limits of 2 and 0.2 mg/L,
respectively. Figures 3-15 and 3-16 are time series plots of weekly alkalinity and
sulphate concentrations, respectively.

Alkalinity concentration declined from generally less than 10 mg/L in the early analyses
(cycles 1 through 10) for the basalt, PAG basalt, gabbro, PAG gabbro and pegmatite
samples to steady state concentrations of less than 5 mg/L to below the detection
limits. The initial alkalinity concentration of the tailings sample was higher, up to
60 mg/L. The elevated alkalinity of the tailings sample may be a result of residual
process solution in the solids, however the final concentration was below the detection
limit.
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Figure 3-15: Leachate Alkalinity Concentration for the Six Humidity Cell Tests

Sulphate concentrations declined from less than 3 mg/L in the early leachate from the
basalt, gabbro, pegmatite and tailings samples to steady state concentrations of less
than 1 mg/L for the basalt and gabbro leachate and less that the detection (0.2 mg/L)
for pegmatite and tailings leachate. The sulphate concentration of the PAG basalt and
PAG gabbro leachate declined in a similar fashion from between 5 and 6 mg/L to a
minimum of less than 2 mg/L in weeks 10 to 15 to reach steady state concentrations of
between 2 and 3 mg/L. The minimum and subsequent slight rise in dissolved sulphate
concentration in the leachate from the PAG basalt and PAG gabbro may coincide with
depletion of the native carbonate buffering capacity and onset of pyrite oxidation. The
steady state sulphate concentrations after week 30 supports the self-limiting acid
generating rates in these samples due to the low sulphide sulphur concentrations.
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Figure 3-16: Leachate Sulphate Concentration for the Six Humidity Cell Tests

Table 3-10 summarizes the results of the ABA analyses for the six humidity cell samples
and the average pH, alkalinity, and sulphate concentrations for the last five weeks of
available data. The table demonstrates that given the low sulphur and alkalinity
concentrations, small changes in either can change the steady state leachate chemistry,
however, the long-term pH remained near neutral from roughly pH 6 to pH 7 and the
dissolved sulphur concentrations very low, less that 5 mg/L. The preponderance of
basalt and gabbro as the dominant waste rock type (roughly 85%) and the
preponderance of non-PAG basalt and non-PAG gabbro (roughly 80%) would suggest
that the alkalinity will predominate over the acidity over the long-term. Table 3-11
summarizes the proportions of each waste rock type and the proportions of non-PAG
versus PAG basalt and gabbro. The calculated ratio2 of alkalinity to acidity using
alkalinity and acidity concentration in Table 3-10 and the proportions of each rock type
from Table 3-11 is roughly 3.2 to 2.5 using a weighted average alkalinity and acidity for
each rock type and the estimated abundances.

2
Using the detection limit for concentrations reported as below the detection limit.



Nemaska Lithium -37- March 2013

Lamont inc.

Table 3-10: Summary of ABA and Humidity Cell Leachate Chemistry and Depletion Times
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Basalt Non-PAG 0.104 8.6 6.88 4.0 0.68 <2 99 69 46 PAG

PAG Basalt PAG 0.506 7.8 5.95 <2 1.92 4.2 151 0 74 PAG

Gabbro Non-PAG 0.147 9.6 6.85 3.4 0.72 <2 118 86 54 PAG

PAG
Gabbro

PAG 0.566 9.1 5.76 <2 3.18 5 103 567 88 Uncertain

Pegmatite Non-PAG 0.015 3.6 6.44 <2 <0.2 <2 44 337 34 Uncertain

Tailings Non-PAG 0.005 3.6 6.34 <2 <0.2 2.4 1.41 0 40 Non-PAG
(1) Alkalinity, acidity, sulphate are in mg/L; pH is standard units.

Table 3-11: Proportions of Each Waste Rock Type and the Proportions of non-PAG versus PAG Rocks

Rock Type
Estimated

proportions of
waste rock

(1)

Waste rock samples
(2)

Weighting
proportions

Count %

Basalt
50%

33 80% 40%

PAG basalt 8 20% 10%

Gabbro
35%

20 77% 27%

PAG Gabbro 6 23% 8%

Pegmatite 15% - - 15%

Total 100% 67 - 100%
(1) Table 2-1
(2) Appendix C-1

Depletion calculations using the ABA data for the composite samples and the last five
weeks of the humidity cell tests were inconclusive due to the low concentrations of NP
and sulphur in the solid samples and alkalinity and sulphate concentrations in the
humidity cell leachate samples. Table 3-10 includes the years for depletion of sulphide
sulphur based upon rates of sulphate release, rates of NP depletion based upon the
rates of sulphate release as a proxy for acid generation, and rates of NP depletion based
on the rates of alkalinity release. Since either or both the sulphate or alkalinity
concentrations were below the detection limits in leachate from the last five weeks in
most of the humidity tests, the depletion calculations overestimated the longevity of
either the sulphide sulphur or NP, or both. Several samples that were classified under
the ABA criteria as non-PAG are classified as PAG or of uncertain ARD potential which
was inconsistent with the findings of the humidity cell tests (neutral pH and no
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measurable acidity). Only the PAG gabbro and the tailings sample fell within the
predicted ARD potential categories and the PAG gabbro had near neutral pH and very
low dissolved sulphate concentration (3 mg/L).

The results from the kinetic tests were compared to the PPSRTC Criteria of groundwater
reported to surface waters and to the Quebec Directive 019 Criteria of high risk mine
waste. Only two analyses exceeded criteria of water quality in copper. They were the
pegmatite at week #1 and tailings at week #0. These concentrations decreased the
week following and never increased back above criteria. The exceedances were the
result of the short-term “first flush” of soluble salts or dissolution of the fines from the
crushed sample.

3.10 Quality Control (Duplicate)

Quality control/Quality assurance (QA/QC) consisted of collecting sequential of each
rock type to verifying the characteristics of the rock within a 30 cm interval. The five QC
samples are:

 WHA-10-076-15 (basalt);

 WHA-10-040-22 (basalt);

 WHA-10-038-26 (basalt);

 WHA-10-042-38 (gabbro);

 WHA-10-032-42 (gabbro).

Table 3-12 gives the results for different parameters of the samples and their duplicate.

Table 3-12: Summary of Results for QC Samples

Sample ABA mod. Metals TCLP SPLP SFE

% S PAG Cu Cd Cu Cd Cu Cd Cu Cd

WHA-10-076-14 0.38 YES 110 0.6 < 0.001 < 0.001 0.21 < 0.001 < 0.007 < 0.001

WHA-10-076-15 0.6 YES 200 0.8 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.007 < 0.001

WHA-10-040-21 0.13 NO 77 < 0.5 0.08 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.066 0.01

WHA-10-040-22 0.42 YES 210 0.7 0.167 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.065 0.009

WHA-10-038-25 0.14 NO 120 < 0.5 0.07 < 0.001 0.097 < 0.001 0.076 0.01

WHA-10-038-26 0.14 NO 95 < 0.5 0.05 < 0.001 0.004 < 0.001 0.081 0.009

WHA-10-042-37 0.43 YES 130 0.6 0.001 < 0.001 0.25 < 0.001 < 0.007 < 0.001

WHA-10-042-38 0.42 YES 100 1 < 0.001 < 0.001 0.015 < 0.001 < 0.007 < 0.001

WHA-10-032-41 0.1 NO 90 < 0.5 0.18 < 0.001 0.012 < 0.001 < 0.007 < 0.001

WHA-10-032-42 0.12 NO 95 0.7 0.098 < 0.001 0.082 < 0.001 < 0.007 < 0.001
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Difference in acid rock drainage potential between duplicate WHA-10-040-22 and
sample WHA-10-040-21 is likely due to possibly a higher percentage of iron sulphide in
the duplicate sample which is supported by the whole rock analysis where the amount
of iron oxide (Fe2O3) is also higher in the duplicate. All the other duplicates showed
negligible differences with the original sample. No further analysis was recommended
following the results of this quality control.
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4.0 CONCLUSION

The Whabouchi lithium deposit consists of a sequence of lithium-rich spodumene
pegmatite dikes intruded into amphibolites of the Canadian Shield. The pegmatite dikes
are composed of primarily silicate minerals quartz, albite, microcline, muscovite, and
spodumene (LiAl(Si2O6)) with trace amount of other phosphate and carbonate minerals
(sulphide minerals are absent). The country rock that hosts the dike swarm was derived
from unaltered, common metabasalt and metagabbro that along with orthogneiss and
granite underlie the hills and swales that surround the deposit.

This geochemical characterization program was under taken to assess whether the ore,
the waste rock that will be mined to access the ore, and the tailings derived from
processing the ore have the potential 1) to release acid rock drainage (ARD) and/or 2)
leach metals (ML) to the environment and if so, to quantify the risk based upon the
comparison with the criteria outlined in Quebec Directive 019. The discussion that
follows summarizes the findings of the static and kinetic test of geochemical study to
assess the ARD/ML potential of the mined and processed materials at the proposed
Whabouchi deposit.

The results of the static geochemical test work indicated that the ARD potential of the
material to be mined and processed at the Project was low.

 The average ARD potential for all of the samples collected from the deposit was
very low and classified as non-Potentially Acid Generating by both the
Directive 019 criteria (the average total sulphur concentration was 0.19%
compared with the criteria of 0.3%) and the MEND guidelines (the average NPR
is 2.69 compared with criteria of 2.0);

 The low average ARD potential arose because the vast majority of the samples,
approximately 80%, of the individual samples of waste rock, ore and tailings
were non-Potentially Acid Generating based on the Directive 019 criteria; and

 For those samples of basalt and gabbro samples with the capacity to generate
acidic leachate, the ARD potential was derived from trace amounts of sulphide
mineralization (pyrite, pyrrhotite, and chalcopyrite) that occurred as
disseminated grains scatter randomly across the deposit. There was no evidence
of localized concentration of sulphide mineralization within either strata or veins
systems.

Results of humidity cell tests using composite samples of both Potentially Acid
Generating and non-Potentially Acid Generating basalt and gabbro; barren pegmatite;
and tailings samples confirmed the low ARD potential of the different waste streams.
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 The leachate derived from the different waste streams over the long-term (e.g.,
up to 46 weeks of testing) was circum-neutral ranging from 6 to 7;

 Steady-state sulphate concentrations in the leachate derived from the
Potentially Acid Generating samples were low, between 2 and 3 mg/L and less
than 1 mg/L for the remaining samples indicating that rates of sulphide mineral
oxidation were very low. The low dissolved sulphate concentrations was
consistent with the low overall sulphide sulphur concentrations in the samples
and the disseminated sulphide mineral distribution in the potentially acid
generating rock; and

 Alkalinity concentrations in the leachate samples were also low, ranging from
4 mg/L to below the detect limits of 2 mg/L, however estimates of weighted
average leachate alkalinity and acidity using the relative proportions of different
waste rock types and non-Potentially Acid Generating and Potentially Acid
generating rocks indicated that the alkalinity exceeded the acidity by a ratio of
3.2 to 2.5.

Results of the static testing indicated that the Whabouchi rocks were very similar in
chemical composition to similar rock elsewhere and that with the exception of selected
elements, within Quebec guidelines for low risk and non-leachable mine wastes.

 Major element solid state chemistry indicated that pegmatites and mafic
igneous rocks were chemically identical to average granite and basalts,
respectively;

 The majority of solid state trace metal analyses were within the respective
PPSRTC Soil Criteria A guidelines except for Cu, Ag, Co, Cd, Ni, Ba, Cr, and Sn in
individual samples. When comparing the average concentrations of trace metals
in each of the different rock types however, only Cu in the basalt and gabbro
samples exceeded the Criteria A guidelines;

 Concentrations of select metals were elevated in leachate from the individual
TCLP, SPLP and SFE analyses compared to the PPSRTC Criteria - Groundwater
reporting to surface water however, results of the TCLP analyses in combination
with the results of the trace metal analyses indicated that the waste rock, ore
and tailings samples were classified as “Leachable” for only copper under the
Directive 019 criteria. These results triggered further testing using humidity cell
tests to confirm the possible release of leachable copper; and

 None of the metal concentrations in leachate from the TCLP, SPLP, or SFE tests
exceeded the Directive 019 Criteria - High risk mine waste.
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Results of the kinetic tests indicated that metal concentrations in leachate from the
long-term tests were low.

 Metal concentrations in the leachate from the all of the different humidity cells,
over the long-term, were below the PPSRTC Criteria of groundwater reported to
surface waters; and

 Only the humidity cell leachate from two samples exceeded the PPSRTC for
copper, for the pegmatite sample in week #1 and the tailings sample in week #0.
These concentrations, however, immediately declined to levels roughly an order
of magnitude below the PPSRTC criteria and remained below the criterion for
copper for the remainder of the 46 week tests indicting that copper was mobile
but release rates were very low.

None of the waste and ore samples are classified as radioactive within the guidelines of
Quebec Directive 019.

Results of geochemical investigation to assess the ARD/ML potential of the waste rock,
ore, and tailings from the Whabouchi Lithium deposit were similar to typical granitic
pegmatites and mafic igneous rock, with generally low ARD and low ML potential.
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APPENDIX A

List of Samples



Table A-1: List of Waste Rock and Ore Samples APPENDIX A

From To

WHA-10-053-01 WHA-10-053 36 37 200 Spodumene pegmatite I1G-SO Ore

WHA-10-076-02 WHA-10-076 116 117 500 Spodumene pegmatite I1G-SO Ore

WHA-10-076-03 WHA-10-076 198 199 500 Spodumene pegmatite I1G-SO Ore

WHA-10-042-04 WHA-10-042 41.4 42.4 800 Spodumene pegmatite I1G-SO Ore

WHA-10-032-05 WHA-10-032 177 178 1000 Spodumene pegmatite I1G-SO Ore

WHA-10-053-06 WHA-10-053 62.3 63.3 200 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-053-07 WHA-10-053 98.5 99.5 200 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-052-08 WHA-10-052 49 50 200 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-052-09 WHA-10-052 212.5 213.5 225 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-052-10 WHA-10-052 74.5 75 200 Basalt V3B Waste

WHA-10-052-11 WHA-10-052 176.5 177 225 Basalt V3B Waste

WHA-10-076-12 WHA-10-076 11.7 12 500 Basalt V3B Waste

WHA-10-076-13 WHA-10-076 51 51.3 500 Basalt V3B Waste

WHA-10-076-14 WHA-10-076 95 95.3 500 Basalt V3B Waste

WHA-10-076-15 WHA-10-076 95.3 95.6 500 Basalt (duplicate) V3B Waste

WHA-10-096-16 WHA-10-096 34.2 34.5 500 Basalt V3B Waste

WHA-10-096-17 WHA-10-096 196.7 197 500 Basalt V3B Waste

WHA-10-040-18 WHA-10-040 13.5 14 800 Basalt V3B Waste

WHA-10-040-19 WHA-10-040 53.5 54 800 Basalt V3B Waste

WHA-10-040-20 WHA-10-040 93 93.5 800 Basalt V3B Waste

WHA-10-040-21 WHA-10-040 131.5 132 800 Basalt V3B Waste

WHA-10-040-22 WHA-10-040 132 132.5 800 Basalt (duplicate) V3B Waste

WHA-10-038-23 WHA-10-038 14.5 15 800 Basalt V3B Waste

WHA-10-038-24 WHA-10-038 92.5 93 800 Basalt V3B Waste

WHA-10-038-25 WHA-10-038 177 177.5 825 Basalt V3B Waste

WHA-10-038-26 WHA-10-038 177.5 178 825 Basalt (duplicate) V3B Waste

WHA-10-032-27 WHA-10-032 21 21.5 1000 Basalt V3B Waste

WHA-10-032-28 WHA-10-032 151 151.5 1000 Basalt V3B Waste

WHA-10-008-29 WHA-10-008 15 15.5 900 Basalt V3B Waste

WHA-10-008-30 WHA-10-008 111 111.5 900 Basalt V3B Waste

WHA-09-005-31 WHA-09-005 26.5 27 350 Basalt V3B Waste

WHA-09-005-32 WHA-09-005 81 81.5 350 Basalt V3B Waste

WHA-10-052-33 WHA-10-052 178.5 179 225 Gabbro I3A Waste

WHA-10-059-34 WHA-10-059 21.5 22 500 Gabbro I3A Waste

WHA-10-042-35 WHA-10-042 23.5 24 800 Gabbro I3A Waste

WHA-10-042-36 WHA-10-042 53.2 54.2 800 Gabbro I3A Waste

WHA-10-042-37 WHA-10-042 81.5 82 800 Gabbro I3A Waste

WHA-10-042-38 WHA-10-042 82 82.5 800 Gabbro (duplicate) I3A Waste

WHA-10-032-39 WHA-10-032 46 46.5 1000 Gabbro I3A Waste

WHA-10-032-40 WHA-10-032 128.5 129 1000 Gabbro I3A Waste

WHA-10-032-41 WHA-10-032 194.5 195 1000 Gabbro I3A Waste

WHA-10-032-42 WHA-10-032 195 195.5 1000 Gabbro (duplicate) I3A Waste

WHA-10-062-43 WHA-10-062 15 15.5 650 Gabbro I3A Waste

WHA-10-062-44 WHA-10-062 75 75.5 650 Gabbro I3A Waste

WHA-10-009-45 WHA-10-009 50.5 51 900 Gabbro I3A Waste

WHA-10-009-46 WHA-10-009 104.5 105 900 Gabbro I3A Waste

WHA-10-056-47 WHA-10-056 15 15.5 325 Gabbro I3A Waste

WHA-10-056-48 WHA-10-056 94.5 95 325 Gabbro I3A Waste

WHA-10-053-49 WHA-10-053 4 4.5 200 Volcanic felsic rock V1 Waste

WHA-10-096-50 WHA-10-096 123 123.3 500 Volcanic felsic rock V1 Waste

WHA-09-006-51 WHA-09-006 110 110.4 600 Gabbro I3A Waste

WHA-10-009-52 WHA-10-009 140 140.4 900 Basalt V3B Waste

WHA-10-010-53 WHA-10-010 100 100.4 900 Basalt V3B Waste

Waste/Ore
Lithology

Code

Depth
Sample Drill Hole Section Description



Table A-1: List of Waste Rock and Ore Samples APPENDIX A

From To
Waste/Ore

Lithology

Code

Depth
Sample Drill Hole Section Description

WHA-10-012-54 WHA-10-012 130 130.4 700 Gabbro I3A Waste

WHA-10-013-55 WHA-10-013 80 80.4 700 Gabbro I3A Waste

WHA-10-014-56 WHA-10-014 80 80.4 600 Gabbro I3A Waste

WHA-10-018-57 WHA-10-018 140 140.4 250 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-020-58 WHA-10-020 15 15.3 150 Basalt V3B Waste

WHA-10-024-59 WHA-10-024 50 50.4 150 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-025-60 WHA-10-025 90 90.4 250 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-027-61 WHA-10-027 10 10.4 700 Basalt V3B Waste

WHA-10-027-62 WHA-10-027 175 175.4 700 Basalt V3B Waste

WHA-10-035-63 WHA-10-035 15 15.4 1200 Basalt V3B Waste

WHA-10-035-64 WHA-10-035 110 110.4 1200 Basalt V3B Waste

WHA-10-036-65 WHA-10-036 50 50.4 1100 Basalt V3B Waste

WHA-10-044-66 WHA-10-044 125 125.4 1100 Basalt V3B Waste

WHA-10-045-67 WHA-10-045 60 60.4 1200 Basalt V3B Waste

WHA-10-046-68 WHA-10-046 60 60.4 1100 Basalt V3B Waste

WHA-10-048-69 WHA-10-048 130 130.4 400 Gabbro I3A Waste

WHA-10-051-70 WHA-10-051 180 180.4 400 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-054-71 WHA-10-054 120 120.4 225 Pegmatite I1G Waste

WHA-10-056-72 WHA-10-056 130 130.4 325 Gabbro I3A Waste

WHA-10-059-73 WHA-10-059 140 140.4 500 Gabbro I3A Waste

WHA-10-074-74 WHA-10-074 20 20.2 575 Basalt V3B Waste

WHA-10-074-75 WHA-10-074 140 140.2 575 Basalt V3B Waste

WHA-10-078-76 WHA-10-078 50 50.2 325 Basalt V3B Waste

WHA-10-078-77 WHA-10-078 100 100.2 325 Basalt V3B Waste

WHA-10-086-78 WHA-10-086 65 65.2 400 Basalt V3B Waste

WHA-11-100-79 WHA-11-100 40 40.2 400 Basalt V3B Waste

WHA-11-100-80 WHA-11-100 100 100.2 400 Basalt V3B Waste

WHA-11-100-81 WHA-11-100 175 175.2 400 Gabbro I3A Waste

WHA-11-108-82 WHA-11-108 125 125.4 975 Gabbro I3A Waste

WHA-11-111-83 WHA-11-111 100 100.4 1150 Gabbro I3A Waste



Table A-2: List of Waste Rock Composite Samples APPENDIX A

Sample Composition Description

WHA-10-032-27
WHA-09-005-32

WHA-10-076-15

WHA-10-032-28
WHA-10-052-33
WHA-10-062-43

WHA-10-042-37

WHA-10-056-47
WHA-10-053-07
WHA-10-052-08

1 PAG: Potentially Acid Generating

Pegmatite

PAG gabbro

Average gabbro

PAG1 basalt

Average basalt

Composite 7-8

Composite 37-47

Composite 33-43

Composite 15-28

Composite 27-32



Table A-3: List of Tailings Samples APPENDIX A

Sample Description

PP-18 Ro Tls Fine grains tailings
PP-18 Mica Conc Fine grains tailings

PP-19 Comb Slimes Fine grains tailings
DMS#1+DMS#4 Coarse grains tailings

Combined Tls Comp* Fine grains tailings

* Composed from 49.2% PP-18 Ro Tls, 7.2% PP-18 Mica Conc, 5.4% PP-19

Comb Slimes and 38.2% DMS#1+DMS#4.
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Executive Summary 

SGS was contracted by Nemaska Lithium Inc. (Nemaska) to complete environmental characterisation of 

the products generated during the 2011 Whabouchi pilot plant (PP) run at SGS facilities in Lakefield (SGS 

Project Reference No. 12486-003).  Environmental tests were conducted on four PP products (PP-18 Ro 

Tls, PP-18 Mica Conc, PP-19 Comb Slimes and DMS#1+DMS#4) and a single combined tailings product 

(Comb Tls Comp) generated from these products.  The purpose of the environmental test program was to 

assess the geochemical and acid rock drainage (ARD) potential associated with the tailings materials.   

Whole rock analyses determined that the Whabouchi PP samples were predominantly comprised of SiO2 

with moderate amounts of Al2O3 and minor amounts of Na2O and K2O.  The low loss on ignition (LOI) 

values reported indicate that only minor amounts of volatile species (e.g. hydrates, hydroxides and 

carbonates) are present in these samples.  Radionuclide analysis of the sample solids typically reported 

measurable concentrations of 226Ra, 40K, 210Pb, 234Th, 238U, gross alpha and gross beta.  Partial digestion 

of the PP sample solids in accordance with the Quebec Ministry of the Environment Protocol MA. 200 – 

Mét 1.1 reported only trace levels (<1%) of metals as “environmentally available”.   

Modified acid base accounting (ABA) testing of the PP samples typically indicated insufficient total 

neutralization potential while carbonate analyses indicated that most of the total NP reported by the ABA 

test method (89 to 98%) is from less reactive (non-carbonate) sources.  Nonetheless, the very low 

sulphide concentrations reported suggest that these samples would be capable of generating only very 

minor quantities of acid and in themselves are unlikely to result acid rock drainage.  Net acid generation 

(NAG) testing corroborated the results of the ABA tests reporting no net acidity generated after 

aggressive oxidation of the samples.  

Analysis of the toxicity characteristic leaching procedure (TCLP) leachates reported all Directive No. 019 

controlled parameters (Table 1 - Annexe II-Characteristiques des Residus Miniers) well within the limits 

specified for this test procedure.  It should be noted that the TCLP is a highly aggressive test; therefore 

the limits that the TCLP leachates are subject to are less aggressive than those that are applicable to the 

other extraction procedures or solution analyses. 

Analysis of the Whabouchi synthetic precipitation leaching procedure (SPLP) leachates, ASTM D 3987 

deionised water extraction leachates and decant solutions reported all Directive No. 019 controlled 

parameters at concentrations well within the limits applicable to these test procedures.  Radionuclide 

analysis of the PP solutions typically reported measurable concentrations of 226Ra, 234U, 238U, gross alpha 

and gross beta. 

Bulk density analyses reported compacted densities of 1898 and 1613 kg/m3 for the Comb Tls and PP-18 

Ro Tls samples, respectively. 
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Introduction 

SGS was contracted by Nemaska Lithium Inc. (Nemaska) to complete environmental characterisation of 

the products generated during the 2011 Whabouchi pilot plant (PP) run at SGS facilities in Lakefield (SGS 

Project Reference No. 12486-003).  The purpose of the environmental test program was to assess the 

geochemical, acid rock drainage (ARD) and contaminant release potential PP products.  

The following report provides a summary of the geotechnical testwork completed and the results thereof. 

 
Barbara A. Bowman 
Senior Technologist, Environmental Testing 
 
 
 

 
Robert J. Caldwell 
Group Leader, Environmental Testing 
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Scope of Work 

The scope of test work completed on the PP samples included: 

 Borate fusion X-ray fluorescence (XRF) whole rock analyses. 

 Radionuclide analyses of the sample solids. 

 ICP-OES/MS MA. 200 – Mét 1.1 digestion elemental analyses. 

 Modified acid base accounting (ABA). 

 Net acid generation (NAG) testing. 

 Toxicity characteristic leaching procedure (TCLP) extractions. 

 Synthetic precipitation leaching procedure (SPLP) extractions. 

 ASTM D 3978 extraction testing. 

 Analysis of the PP product decant solutions. 

 Bulk density analysis of the tailings. 
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Sample Descriptions, Preparation and Test Methods 

The following sections provide brief overviews of the samples received, sample preparation and test 

methods included in the environmental characterisation program. 

1. Sample Descriptions 

Descriptions of the PP samples received are provided in Table 1 below.   

Table 1: Pilot Plant Samples Received from Metallurgical Operations 

Sample Identifier Description Sample Container 
PP-18 Ro Tls pulp 200 L drum 
PP-18 Mica Conc very dilute pulp 200 L drum 
PP-19 Comb Slimes very dilute pulp 8 x 20 L pails 
Mine Re Sample - DMS#1 plus DMS#4 solids 1 x 20 L pail 

 

2. Sample Preparation 

Upon receipt, solution samples (for analysis and for blending the Comb Tls Comp sample) were decanted 

off the PP-18 Ro Tls, PP-18 Ro Conc and PP-18 Comb Slimes pulps.  Due to the low percentage of 

solids in the PP-18 Ro Conc and PP-18 Comb Slimes, these pulps were subsequently dewatered.  The 

as received and dewatered pulps were then mixed for 60 minutes at 200 rpm to ensure that all solids 

were thoroughly recombined prior to the extraction and filtration of the individual solids on #1 Whatman 

filter papers.  Representative portions of the resultant filter cake solids, and of the as-received dense 

media separation (DMS) tailings, were prepared for the proposed geochemical and geotechnical testwork 

and analyses according to SGS Standard Operating Procedures and the individual test method protocols.   

Portions of the aforementioned filter cake solids were also combined with the requisite volumes of 

decanted solution and used to generate a Comb Tls sample for analysis.  This combined tailings sample, 

blended according to the predefined ratios supplied by Nemaska and the liquid to solids ratios of the 

individual product components, was subsequently mixed for 60 minutes at 200 rpm to ensure equilibration 

of the solution.  The Comb Tls pulp was then allowed to settle for 2 hours prior to the decantation of a 

solution sample for analysis.  The remainder of the Comb Tls pulp was again mixed (as per previously 

noted) prior to the extraction and filtration of the solids.  Detailed blending proportions for the Comb Tls 

composite (solids and solutions) are presented in Table 2.   
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Table 2: Comb Tls Composites Blending Proportions (Solids and Solutions) 

Component 
Sample Identifier 

Required 
Component 

Percentage (%) 
Initial  

% Solids 
Comb Tls 

Comp  
(dry wt. equiv.) 

Initial  
L:S ratio 

Comb Tls Comp  
(decant solution  

blending proportions) 
PP-18 Ro Tls 49.2 31 984 2.23 2190 
PP-18 Mica Conc 7.2 2 144 49.0 7056 
PP-19 Comb Slimes 5.4 2 108 49.0 5292 
Mine Re Sample - 
DMS#1 plus DMS#4 38.2 100 764 0 0 

 

3. Test Methods 

The following sections provide a brief overview of the test methods included in the environmental 

characterisation program. 

3.1. X-ray Fluorescence Whole Rock Analyses 

Whole rock analyses were completed on the samples using an XRF method in order to determine the 

elemental concentrations of the major rock forming constituents.  This method quantifies major elements 

present and reports them as oxides to permit a mass balance assessment against the component of a 

sample that is amenable to oxidation (loss on ignition). 

3.2. Radionuclide Analyses 

Representative test charges of the PP sample solids were analysed for radionuclide content.  

Radionuclide analyses, which were subcontracted to Becquerel, included 226Ra, 210Pb, 228Th, 230Th, 232Th, 
234Th,.235U, 238U, 40K, Gross Alpha and Gross Beta. 

3.3. ICP-OES/MS MA. 200 – Mét 1.1 Digestion Analyses 

The tailings sample solids were partially digested using an acid mixture of HNO3 and HCl in accordance 

with the Quebec Ministry of the Environment Protocol MA. 200 – Mét 1.1.  This less aggressive digest is 

designed to provide an indication of elements that may become “environmentally available”.  ICP-

OES/MS trace metal scan provided quantitative analyses of the “environmentally available” elemental 

components of the sample material.  Analyses were completed as per the previously noted analytical 

suite.  Analyses requested included:  Hg, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 

Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Th, Ti, Tl, U, V, Y and Zn.  Mercury analyses were 

completed by cold vapour atomic absorption spectroscopy (CVAAS). 
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3.4. Modified Acid Base Accounting 

The modified ABA test provided quantification of the total sulphur, sulphide sulphur, and sulphate 

concentrations present and the potential acid generation (AP) related to the oxidation of the sulphide 

sulphur concentration.  The test method determined the neutralisation potential (NP) of the sample by 

initiating a reaction with excess acid and then identified the quantity of acid neutralized by the samples 

NP by back-titrating to pH 8.3 with NaOH.  The balance between the AP and NP assists in defining the 

potential of the sample to generate acid drainage.  In addition, quantification of the extent of carbonate 

mineral content permitted calculation of the theoretical carbonate NP. 

3.5. Net Acid Generation Testing 

NAG tests were conducted to determine the balance between the acid consuming and acid producing 

components of the PP products.  The NAG test initiated a reaction between the sample and concentrated 

hydrogen peroxide in order to force complete oxidation and reaction of the acidity produced with the 

neutralising minerals present within the sample.  After the reaction ceased, the pH of the solution was 

measured (NAG pH).  The acid remaining after the reaction was titrated with standardized NaOH to pH 

4.5 and the net acid generated by the reaction was calculated and expressed in units of kg H2SO4 

equivalent per tonne.  The NAG4.5 value is indicative of the contribution from free acid, Al and Fe.  

Titration from pH 4.5 to pH 7.0 can provide additional information for sample characterisation as, under 

certain conditions, the NAG7.0 is indicative of the presence of metallic ions that consume alkalinity over 

this pH range, such as Cu and Zn. 

3.6. Toxicity Characteristic Leaching Procedure 

The objective of the TCLP extraction is to determine the mobility of inorganic analytes present and if the 

resultant leachates generated would classify the material as acceptable to a Class II landfill, or whether 

the waste materials would be considered hazardous due to toxicity.  In this case the leachant was 

adjusted to pH 4.93 ± 0.05 (extraction fluid No. 1) through the addition of acetic acid and sodium 

hydroxide to deionised water (DI).  The leachant was added to the sample in a 20:1 ratio and the sample 

container was rotated end over end for 18 hours. The resultant slurry was then filtered through a 0.7 µm 

glass fibre filter and analysed for total metals utilising the aforementioned analytical suite of parameters. 

3.7. Synthetic Precipitation Leaching Procedure 

The major objective of the SPLP extraction is to determine the leachability of metals from solid samples 

under acidic conditions such as those created by ARD or acid rain.  For the Whabouchi samples, the 

SPLP leachant was adjusted to a pH of 4.2 ± 0.05 (extraction fluid No. 1) through the addition of a 60:40 

weight percent mix of sulphuric and nitric acid to DI.  The leachant was combined with the sample in a 

20:1 ratio and the sample container was rotated end over end for 18 hours.  The resultant slurry was then 
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filtered through a 0.7 µm glass fibre filter and the leachate analysed for total metals based on the 

previously noted suite of parameters. 

3.8. ASTM D 3987-85 (2004) Extraction 

The ASTM D3987-85 (2004) extraction was completed to determine the leaching characteristics of the PP 

solids under the pH conditions imposed by the material itself.  In accordance with method protocol, the 

extraction was conducted at a 20:1 ratio in a manner identical to that of the SPLP test with the exception 

that deionised water is used as the leachant.  The sample was agitated end over end for a period of 18-

hours.  The resultant slurry was filtered through a 0.45 µm cellulose acetate membrane filter and 

submitted for dissolved metals analysis. 

3.9. Tailings Decant Solution Analyses 

ICP-OES/MS elemental analyses were completed on the PP product decant solutions to provide 

quantitative analysis of the dissolved elemental components and to aid in the identification of elements 

present at potential environmentally significant concentrations.  In addition to dissolved metals analyses 

as per the previously noted analytical suite of parameters; pH, conductivity, acidity, alkalinity, anions (Cl, 

F, NO2, NO3 and SO4), total thiosalts, total reactive P and radionuclide analyses (226Ra, 210Pb, 228Th, 
230Th, 232Th, 234Th,.235U, 238U, 40K, Gross Alpha and Gross Beta) were also included in the analytical suite.   

3.10. Bulk Density Determination 

The bulk density of the samples was determined by filling a graduated cylinder with sample and vibrating 

the container to obtain near optimum packing of the material.   
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Test Results 

Results of the testwork completed on the PP samples are provided in the following sections.  . 

1. X-ray Fluorescence Whole Rock Analyses 

Results of the XRF whole rock analyses conducted on the tailings samples are presented in Table 3. 

Table 3: XRF Whole Rock Analyses Results 

Parameter Unit PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes DMS#1+DMS#4 Combined Tls 

Comp 
SiO2 % 81.6 65.5 69.5 76.2 78.2 
Al2O3 % 11.8 22.1 18.4 14.3 13.6 
Fe2O3 % 0.41 1.92 2.36 0.38 0.74 
MgO % 0.03 0.23 0.20 0.02 0.06 
CaO % 0.31 0.25 0.54 0.29 0.27 
Na2O % 4.28 2.62 3.05 4.37 4.09 
K2O % 2.09 5.50 3.45 4.26 3.08 
TiO2 % < 0.01 0.04 0.03 < 0.01 < 0.01 
P2O5 % 0.07 0.09 0.15 0.12 0.09 
MnO % 0.02 0.07 0.10 0.03 0.03 
Cr2O3 % 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 
V2O5 % < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
LOI % 0.47 2.44 1.78 0.47 0.60 
Sum % 101.1 100.8 99.6 100.5 100.8 

 

2. Radionuclide Analyses 

Table 4 provides results of the radionuclide analyses completed on the Whabouchi solids.  

Table 4: Radionuclide Analyses Results 

Parameter Unit PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes DMS#1+DMS#4 Combined Tls 

Comp 
234Th Bq/g 0.03 0.11 0.09 < 0.07 < 0.05 
230Th Bq/g < 0.2 < 0.3 < 0.3 < 0.4 < 0.2 
226Ra Bq/g 0.04 0.16 0.17 0.09 0.10 
210Pb Bq/g < 0.04 0.07 0.16 < 0.06 0.02 
235U Bq/g < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
228Th Bq/g < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
40K Bq/g 0.5 1.5 0.9 1.2 0.9 
238U Bq/g 0.01 0.04 0.10 0.04 0.02 
232Th Bq/g < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 
Gross Alpha Bq/g < 0.1 0.6 1.1 0.4 0.4 
Gross Beta Bq/g 0.5 1.8 1.4 1.4 1.1 
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3. ICP-OES/MS MA. 200 – Mét 1.1 Digestion Analyses 

Results of the ICP-OES/MS MA. 200 – Mét 1.1 digestion analyses are shown in Table 5 below. 

Table 5: ICP-OES/MS MA. 200 – Mét 1.1 Digestion Analyses Results 

Parameter Unit PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes DMS#1+DMS#4 Combined Tls 

Comp 
Hg µg/g < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Ag µg/g 0.04 0.17 0.42 0.08 0.07 
Al µg/g 1100 2500 3700 1200 1500 
As µg/g < 0.5 2.0 2.7 < 0.5 0.5 
B µg/g < 1 < 1 2 < 1 < 1 
Ba µg/g 0.73 4.6 11 0.74 1.5 
Be µg/g 0.60 2.2 6.3 0.99 1.3 
Bi µg/g 17 46 90 36 24 
Ca µg/g 690 790 2200 650 520 
Cd µg/g 0.02 0.09 0.19 0.05 0.04 
Co µg/g 0.29 0.87 1.5 0.52 0.80 
Cr µg/g 80 32 75 75 89 
Cu µg/g 2.4 58 120 5.3 14 
Fe µg/g 1600 3100 9100 1500 2300 
K µg/g 750 1800 1800 980 1000 
Li µg/g 20 73 130 28 39 
Mg µg/g 51 140 310 33 51 
Mn µg/g 36 84 250 60 53 
Mo µg/g 1.6 1.2 2.3 1.5 1.7 
Na µg/g 480 190 450 410 350 
Nb µg/g < 0.1 0.6 0.8 0.2 0.3 
Ni µg/g 2.3 3.5 11 2.3 3.5 
P µg/g 73 210 420 160 150 
Pb µg/g 1.0 4.5 14 2.5 2.3 
Sb µg/g < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 
Se µg/g < 0.7 < 0.7 0.8 < 0.7 < 0.7 
Si µg/g 460 740 800 480 530 
Sn µg/g 0.6 3.6 6.6 < 0.5 1.5 
Sr µg/g 1.06 2.71 6.47 1.44 1.53 
Ta µg/g < 0.01 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 
Th µg/g 0.19 0.76 2.7 0.84 0.62 
Ti µg/g 2.1 5.1 8.0 2.2 1.7 
Tl µg/g 0.14 0.47 0.54 0.19 0.25 
U µg/g 0.84 2.5 5.5 2.7 1.6 
V µg/g 3 4 5 2 2 
Y µg/g 0.16 0.75 2.0 0.39 0.36 
Zn µg/g 2.3 25 81 5.1 9.4 

 

4. Modified Acid Base Accounting and Net Acid Generation Testing 

Results of the ABA and NAG tests completed on the PP samples are presented in Tables 6 and 7, 

respectively.   
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Table 6: Modified Acid Base Accounting Results 

Parameter Unit PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes 

DMS#1+ 
DMS#4 

Combined 
Tls Comp 

Paste pH units 9.93 9.51 9.10 9.98 9.58 
Fizz Rate --- 1 1 1 1 1 
Sample weight g 1.98 1.97 1.98 1.96 1.97 
HCl added mL 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
HCl Normality 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
NaOH Normality 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
NaOH to pH=8.3  mL 17.96 17.97 16.78 18.17 18.34 
Final pH units 1.01 1.03 1.27 1.00 1.02 
NP1 t CaCO3/1000 t 5.2 5.2 8.1 4.7 4.2 
AP t CaCO3/1000 t 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
Net NP t CaCO3/1000 t 4.89 4.89 7.79 4.39 3.89 
NP/AP ratio 16.8 16.8 26.1 15.2 13.5 
S % < 0.005 0.009 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
SO4 % < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
Sulphide % <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
C % 0.030 0.089 0.171 0.012 0.041 
Carbonate % 0.012 <0.005 0.053 <0.005 <0.005 
CO3 NP2 t CaCO3/1000 t 0.20 0.08 0.88 0.08 0.08 
CO3 Net NP t CaCO3/1000 t -0.11 -0.23 0.57 -0.23 -0.23 
CO3 NP/AP ratio 0.64 0.27 2.84 0.27 0.27 
Classification based on ABA NP1 uncertain uncertain uncertain uncertain uncertain 
Classification based on CO3 NP2 PAG PAG uncertain PAG PAG 
1 measured in ABA test      
2 theoretical, based on CO3 content alone.     
Green highlighting indicates Net NP values less than 20.    
Grey highlighting indicates NP/AP ratios less than 3.    
PAG - Potentially Acid Generating based on interpretation of ABA test data alone.  
PAN - Potentially Acid Neutralizing based on interpretation of ABA test data alone.  
uncertain - acid generation potential is uncertain based on interpretation of ABA test data alone. 

 

Table 7: Net Acid Generation Test Results 

Parameter Unit PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes 

DMS#1+ 
DMS#4 

Combined 
Tls Comp 

Sample weight g 1.54 1.51 1.49 1.51 1.49 
Vol H2O2 mL 150 150 150 150 150 
Final pH units 6.92 7.11 7.98 7.00 6.81 
NaOH Normality 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Vol NaOH to pH 4.5 mL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Vol NaOH to pH 7.0 mL 0.18 0.00 0.00 0.00 0.19 
NAG (pH 4.5) kg H2SO4/tonne 0 0 0 0 0 
NAG (pH 7.0) kg H2SO4/tonne 0.6 0 0 0 0.6 
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5. Toxicity Characteristic Leaching Procedure 

Results of the TCLP extractions conducted on the PP samples are shown in Table 8 alongside the 

applicable Quebec Directive No. 019 TCLP limits.  Extraction fluid #1 (pH 4.93) was used as the leachant 

in all TCLP tests completed on the Whabouchi samples.   

Table 8: Toxicity Characteristic Leaching Procedure Results 

Parameter Unit Dir. No. 
019 

PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes 

DMS#1+ 
DMS#4 

Combined 
Tls Comp 

Sample wt g  100 100 100 100 100 
Ext. Fluid #1 or #2  1 1 1 1 1 
Ext. Volume mL  2000 2000 2000 2000 2000 
Initial pH units  4.88 4.90 4.89 4.84 4.87 
Final pH units  4.92 4.91 4.99 4.92 4.92 
pH units  4.92 4.98 4.99 4.96 4.91 
F mg/L 150 0.11 0.19 0.37 0.16 0.15 
Hg mg/L 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 
Al mg/L  0.354 0.858 1.43 1.74 1.93 
As mg/L 5.0 0.0007 0.0014 0.0017 0.0173 0.0023 
Ag mg/L  < 0.00001 0.00003 0.00001 0.00005 0.00008 
Ba mg/L 100 0.0165 0.0677 0.174 0.0169 0.0407 
Be mg/L  0.00084 0.00509 0.0170 0.00171 0.00387 
B mg/L 500 0.247 0.270 0.356 0.370 0.299 
Bi mg/L  0.00557 0.0221 0.00316 0.0184 0.0227 
Ca mg/L  3.65 10.7 48.2 10.4 8.97 
Cd mg/L 0.5 0.000125 0.000515 0.00247 0.000144 0.000878 
Co mg/L  0.000741 0.00282 0.0152 0.000624 0.00385 
Cr mg/L 5.0 0.0058 0.0076 0.0380 0.0052 0.0074 
Cu mg/L  0.0120 0.161 1.48 0.123 0.167 
Fe mg/L  0.051 4.21 47.3 0.705 1.07 
K mg/L  2.39 4.45 8.83 5.37 4.80 
Li mg/L  0.016 0.094 0.197 0.075 0.079 
Mg mg/L  0.648 0.950 2.34 0.971 0.968 
Mn mg/L  0.132 0.404 2.42 0.157 0.235 
Mo mg/L  0.00035 0.00034 0.00042 0.00039 0.00034 
Nb mg/L  0.000121 0.000310 0.000157 0.000692 0.00136 
Na mg/L  1600 1580 1730 1660 1780 
Ni mg/L  0.0047 0.0158 0.0995 0.0032 0.0086 
P mg/L  0.028 < 0.009 0.009 0.135 0.031 
Pb mg/L 5.0 0.00343 0.00592 0.00652 0.02003 0.00804 
Sb mg/L  0.0003 0.0004 0.0006 0.0020 0.0007 
Se mg/L 1.0 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Si mg/L  0.89 3.18 9.31 8.31 10.2 
Sn mg/L  0.00015 0.00035 0.00024 0.00083 0.00082 
Sr mg/L  0.0084 0.0564 0.157 0.0157 0.0255 
Ta mg/L  0.000032 0.000032 0.000014 0.000172 0.000065 
Th mg/L  0.000067 0.000108 0.000141 0.000362 0.000380 
Ti mg/L  0.0004 0.0007 0.0005 0.0031 0.0038 
Tl mg/L  0.00007 0.00028 0.00051 0.00035 0.00036 
U mg/L 2.0 0.00388 0.0133 0.0322 0.0171 0.0102 
V mg/L  0.00011 0.00012 0.00009 0.00037 0.00047 
W mg/L  < 0.00003 < 0.00003 0.00009 0.00007 0.00015 
Y mg/L  0.000762 0.00134 0.00487 0.00112 0.00118 
Zn mg/L  0.020 0.121 1.15 0.058 0.120 
*Government du Quebec, Ministére de L’Environnement. 2005. Directive no. 019.  Table 1 - Annexe II-Characteristiques des 
Residus Miniers 
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6. Synthetic Precipitation Leaching Procedure 

Table 9 shows results of the SPLP extractions as compared to the relevant Dir. No. 019 limits.  The 

leachant used for the Whabouchi SPLP tests was extraction fluid #1 (pH 4.2).   

Table 9: Synthetic Precipitation Leaching Procedure Results 

Parameter Unit Dir. No. 
019 

PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes 

DMS#1+ 
DMS#4 

Combined 
Tls Comp 

Sample wt g  100 100 100 100 100 
Ext. Fluid #1 or #2  1 1 1 1 1 
Ext. Volume mL  2000 2000 2000 2000 2000 
Initial pH units  5.30 5.95 6.24 5.00 5.92 
Final pH units  6.97 6.86 7.51 7.75 7.13 
pH units 6.0-9.5 7.68 8.90 8.85 7.87 8.99 
F mg/L  < 0.06 0.16 0.25 0.06 0.07 
Hg mg/L  < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 
Al mg/L  0.162 0.504 0.430 1.28 0.417 
As mg/L 0.200 0.0002 0.0006 0.0006 0.0084 0.0010 
Ag mg/L  < 0.00001 0.00003 < 0.00001 0.00002 0.00002 
Ba mg/L  0.00049 0.00155 0.00168 0.00132 0.00119 
Be mg/L  0.00011 0.00080 0.00055 0.00074 0.00041 
B mg/L  0.0384 0.0682 0.0682 0.0403 0.0731 
Bi mg/L  0.00173 0.0117 0.00370 0.00407 0.00347 
Ca mg/L  1.17 4.42 11.6 2.77 3.79 
Cd mg/L  0.000005 0.000024 0.000021 0.000164 0.000003 
Co mg/L  0.000279 0.000114 0.000076 0.000185 0.000040 
Cr mg/L  0.0006 0.0009 0.0005 < 0.0005 0.0006 
Cu mg/L 0.300 0.0038 0.0061 0.0064 0.0110 0.0049 
Fe mg/L 3.000 0.052 0.499 0.191 0.118 0.165 
K mg/L  0.318 0.491 0.883 1.20 0.387 
Li mg/L  0.013 0.047 0.046 0.032 0.025 
Mg mg/L  0.160 0.308 0.423 0.115 0.258 
Mn mg/L  0.0173 0.0146 0.00420 0.00960 0.00402 
Mo mg/L  0.00010 0.00234 0.0129 0.00017 0.00014 
Na mg/L  3.77 7.59 9.97 6.15 8.37 
Ni mg/L 0.500 0.0059 0.0007 0.0004 0.0009 0.0004 
Nb mg/L  0.000237 0.000874 0.000390 0.00107 0.000472 
P mg/L  < 0.009 < 0.009 < 0.009 0.019 < 0.009 
Pb mg/L 0.200 0.00055 0.00171 0.00095 0.00267 0.00091 
Sb mg/L  < 0.0002 0.0003 0.0007 0.0014 0.0004 
Se mg/L  < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Si mg/L  0.84 2.28 3.15 4.55 2.15 
Sn mg/L  0.00020 0.00055 0.00035 0.00080 0.00046 
Sr mg/L  0.0031 0.0106 0.0219 0.0046 0.0075 
Ta mg/L  0.000057 0.000162 0.000128 0.000376 0.000107 
Th mg/L  0.000031 0.000139 0.000082 0.000068 0.000046 
Ti mg/L  0.0004 0.0017 0.0008 0.0021 0.0012 
Tl mg/L  < 0.00002 0.00005 0.00005 0.00019 0.00005 
U mg/L  0.000386 0.000587 0.00390 0.00156 0.000319 
V mg/L  0.00008 0.00039 0.00034 0.00026 0.00017 
W mg/L  < 0.00003 0.00014 0.00029 0.00007 0.00004 
Y mg/L  0.000042 0.000103 0.000052 0.000090 0.000042 
Zn mg/L 0.500 0.002 0.007 0.005 0.007 0.006 
Government du Quebec, Ministére de L’Environnement. 2005. Directive no. 019. 

• Table 1 - Acceptable arithmetic mean concentration of an instantaneous, non-dilute final effluent sample. 
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7. ASTM D 3987-85 (2004) Extraction 

Results of ASTM D 3987 extraction analyses are presented in Table 10 in comparison to the applicable 

Dir. No. 019 limits.   

Table 10: ASTM D 3987-85 Extraction Results 

Parameter Unit Dir. No. 
019 

PP-18 Ro 
Tls 

PP-18 Mica 
Conc 

PP-19 Comb 
Slimes 

DMS#1+ 
DMS#4 

Combined 
Tls Comp 

Sample wt g  70 70 70 70 70 
Volume D.I. Water mL  1400 1400 1400 1400 1400 
Initial pH units  8.86 8.94 9.06 9.45 7.78 
Final pH units  7.95 8.23 8.26 9.07 8.29 
pH units 6.0-9.5 6.59 7.47 7.71 7.60 7.24 
F mg/L  < 0.06 0.16 0.24 < 0.06 < 0.06 
Hg mg/L  < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 
Ag mg/L  < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 
Al mg/L  0.06 0.17 0.17 0.62 0.34 
As mg/L 0.200 0.0003 0.0006 0.0007 0.0087 0.0018 
Ba mg/L  0.00016 0.00053 0.00129 0.00030 0.00041 
B mg/L  < 0.0002 0.0008 0.0017 < 0.0002 0.0004 
Be mg/L  0.00004 0.00010 0.00011 0.00018 0.00007 
Bi mg/L  0.00031 0.00111 0.00065 0.00063 0.00060 
Ca mg/L  1.15 7.02 14.2 2.69 5.31 
Cd mg/L  0.000005 < 0.000003 < 0.000003 0.000003 < 0.000003 
Co mg/L  0.000012 0.000017 0.000027 0.000011 0.000015 
Cr mg/L  < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 
Cu mg/L 0.300 0.0007 0.0016 0.0037 0.0024 0.0019 
Fe mg/L 3.000 0.017 0.056 0.036 0.027 0.042 
K mg/L  0.412 0.832 1.56 0.962 0.766 
Li mg/L  0.013 0.043 0.053 0.026 0.020 
Mg mg/L  0.126 0.282 0.389 0.044 0.162 
Mn mg/L  0.0207 0.0159 0.00244 0.00418 0.00073 
Mo mg/L  0.00012 0.00468 0.0211 0.00024 0.00024 
Na mg/L  1.28 0.61 1.50 0.59 0.56 
Ni mg/L 0.500 0.0001 0.0003 0.0003 < 0.0001 0.0002 
Nb mg/L  0.000055 0.000067 0.000040 0.000233 0.000079 
P mg/L  < 0.009 0.016 0.022 0.018 0.010 
Pb mg/L 0.200 0.00010 0.00015 0.00011 0.00041 0.00017 
Sb mg/L  < 0.0002 0.0003 0.0010 0.0010 0.0004 
Se mg/L  < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Si mg/L  0.46 1.07 1.98 1.71 1.17 
Sn mg/L  0.00007 0.00015 0.00011 0.00019 0.00013 
Sr mg/L  0.0025 0.0165 0.0295 0.0038 0.0094 
Ta mg/L  0.000028 0.000037 0.000028 0.000063 0.000035 
Ti mg/L  0.0002 0.0003 0.0006 0.0006 0.0004 
Th mg/L  < 0.000004 < 0.000004 < 0.000004 0.000007 < 0.000004 
Tl mg/L  < 0.00002 0.00002 0.00004 0.00006 0.00003 
U mg/L  0.000089 0.00189 0.00503 0.00297 0.000994 
V mg/L  0.00006 0.00019 0.00025 0.00018 0.00020 
W mg/L  < 0.00003 0.00010 0.00032 0.00004 0.00004 
Y mg/L  0.000012 0.000012 0.000011 0.000016 0.000007 
Zn mg/L 0.500 0.001 < 0.001 0.001 0.002 0.001 
Government du Quebec, Ministére de L’Environnement. 2005. Directive no. 019. 

• Table 1 - Acceptable arithmetic mean concentration of an instantaneous, non-dilute final effluent sample. 
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8. Tailings Decant Solution Analyses 

Results of the solution analyses completed on the Whabouchi decant solutions are provided in Table 11.   

Table 11: Tailings Decant Solution Analyses Results 

Parameter Unit Dir. No. 
019 

PP-18 Ro 
Tls Decant 

PP-18 Mica 
Conc Decant 

PP-19 Comb 
Slimes Decant 

Combined Tls 
Comp Decant 

226Ra Bq/L  0.12 0.05 0.01 0.32 
230Th Bq/L  0.53 0.06 < 0.01 < 0.01 
232Th Bq/L  0.03 < 0.01 < 0.01 0.01 
228Th Bq/L  0.03 < 0.02 < 0.01 < 0.01 
238U Bq/L  0.22 0.12 0.11 0.34 
235U Bq/L  0.02 0.02 < 0.01 0.02 
234U Bq/L  0.19 0.10 0.09 0.40 
210Pb Bq/L  0.4 0.1 < 0.1 0.2 
Gross Alpha Bq/L  2.2 0.3 0.2 3.2 
Gross Beta Bq/L  0.6 0.3 0.2 1.0 
234Th Bq/L  < 1 < 1 < 1 < 1 
40K Bq/L  < 20 < 20 < 20 < 20 
pH units 6.0-9.5 7.61 7.29 7.43 7.59 
Conductivity µS/cm  300 201 223 248 
Acidity mg/L as CaCO3  < 2 < 2 < 2 < 2 
Alkalinity mg/L as CaCO3  178 92 96 110 
F mg/L  0.21 0.20 0.20 0.24 
Thiosalts (tot) as S2O3 mg/L  < 10 < 10 < 10 < 10 
Tot. Reactive P mg/L  0.11 < 0.03 < 0.03 0.39 
NO2 as N mg/L  < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 
NO3 as N mg/L  0.07 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
NO2+NO3 as N mg/L  0.07 < 0.06 < 0.06 < 0.06 
SO4 mg/L  4.8 4.8 6.8 6.6 
Cl mg/L  9.2 9.5 11 10 
Dissolved Metals      
Hg mg/L  < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 
Ag mg/L  0.00002 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 
Al mg/L  1.86 0.02 0.06 0.07 
As mg/L 0.200 0.0044 0.0012 0.0008 0.0024 
B mg/L  0.0132 0.0099 0.0116 0.0122 
Ba mg/L  0.00392 0.00290 0.00337 0.00279 
Be mg/L  0.00122 0.00005 0.00005 0.00009 
Bi mg/L  0.0105 0.00027 0.00011 0.00035 
Ca mg/L  3.65 32.7 29.0 28.2 
Cd mg/L  0.000487 0.000023 0.000009 0.000010 
Co mg/L  0.000331 0.000104 0.000086 0.000056 
Cr mg/L  0.0024 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 
Cu mg/L 0.300 0.0096 0.0135 0.0185 0.0154 
Fe mg/L 3.000 0.567 0.004 0.003 0.020 
K mg/L  4.97 2.21 4.47 4.13 
Li mg/L  0.326 0.133 0.358 0.276 
Mg mg/L  1.20 3.35 3.03 3.04 
Mn mg/L  0.0758 0.143 0.0410 0.00090 
Mo mg/L  0.00261 0.00453 0.00352 0.00605 
Table continued on next page      
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Parameter Unit Dir. No. 
019 

PP-18 Ro 
Tls Decant 

PP-18 Mica 
Conc Decant 

PP-19 Comb 
Slimes Decant 

Combined Tls 
Comp Decant 

Na mg/L  72.7 6.41 13.7 20.1 
Nb mg/L  0.00350 0.000015 < 0.000001 0.000069 
Ni mg/L 0.500 0.0050 0.0031 0.0013 0.0025 
Pb mg/L 0.200 0.00244 0.00004 0.00004 0.00009 
P mg/L  0.018 < 0.009 < 0.009 < 0.009 
Sb mg/L  0.0004 0.0004 0.0007 0.0014 
Se mg/L  < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Si mg/L  13.6 3.43 3.29 4.59 
Sn mg/L  0.00218 0.00012 0.00097 0.0148 
Sr mg/L  0.0251 0.1260 0.0937 0.0981 
Ta mg/L  0.00104 0.000004 0.000003 0.000006 
Th mg/L  0.000315 < 0.000004 < 0.000004 0.000024 
Ti mg/L  0.0055 0.0003 0.0001 0.0004 
Tl mg/L  0.00016 0.00003 0.00007 0.00008 
U mg/L  0.00125 0.00569 0.00622 0.0222 
V mg/L  0.00491 0.00041 0.00022 0.00044 
W mg/L  0.00070 0.00033 0.00024 0.00030 
Y mg/L  0.000162 0.000013 0.000013 0.000017 
Zn mg/L 0.500 0.018 0.003 0.013 0.003 

Government du Quebec, Ministére de L’Environnement. 2005. Directive no. 019. 
• Table 1 - Acceptable arithmetic mean concentration of an instantaneous, non-dilute final effluent sample. 

 

9. Bulk Density Determination 

Table 12 shows results of the bulk density determinations completed on the PP-18 Ro Tls and Combined 

Tls Comp samples. 

Table 12: Bulk Density Results 

Comb Tls Comp PP-18 Ro Tls Parameter Un-compacted Compacted Un-compacted Compacted 
Weight of Sample (g) 417.6 417.6 387.2 387.2 
Volume of Sample (mL) 260 220 290 240 

     
Bulk Density (g/mL) 1.61 1.90 1.34 1.61 

     
Bulk Density (kg/m3) 1606 1898 1335 1613 
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Discussion 

Whole rock analyses determined that the PP samples (PP-18 Ro Tls, PP18 Mica Conc, PP-19 Comb 

Slimes, DMS#1+DMS#4 and Comb Tls) were predominantly comprised of SiO2 (65 to 82%) with 

moderate amounts of Al2O3 (12 to 22%) and minor amounts of Na2O (2.6 to 4.4%) and K2O (2.1 to 5.5%). 

Minor amounts of Fe2O3 were also observed in the PP18 Mica Conc and PP-19 Comb Slimes samples.  

The low loss on ignition (LOI) values reported (0.47 to 2.44%) indicate that only minor amounts of volatile 

species (e.g. hydrates, hydroxides and carbonates) are present in these samples.  Comparative results of 

the whole rock analyses are presented in Figure 1 below. 
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Figure 1: XRF Whole Rock Results 
 

Radionuclide analysis of the PP sample solids typically reported measurable concentrations of 226Ra 

(0.04 to 0.17 Bq/g), 40K (0.5 to 1.5 Bq/g), 210Pb (0.02 to 0.16 Bq/g), 234Th (0.03 to 0.11 Bq/g), 238U (0.01 to 

0.10 Bq/g), gross alpha (<0.1 to 1.1 Bq/g) and gross beta (0.5 to 1.8 Bq/g).  Concentrations of 228Th, 
230Th, 232Th and 235U were generally below the analytical detection limit.  Results of the radionuclide 

analyses completed on the solids are illustrated in Figure 2.  
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Figure 2: Radionuclide Analysis Results 
 

The PP sample solids were partially digested using an acid mixture of HNO3 and HCl in accordance with 

the Quebec Ministry of the Environment Protocol MA. 200 – Mét 1.1.  This less aggressive digest method 

is designed to provide an indication of elements that may become “environmentally available”. 

Analysis of the M.A. 200 solution typically reported only trace levels (<1%) of metals as “environmentally 

available”.  Results of the MA. 200 – Mét 1.1 digest elemental analyses are illustrated in Figure 3 below.   
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Figure 3: MA. 200 – Mét 1.1 Digest Elemental Analyses Results 
 

Modified ABA testing of the PP samples reported total Net NP values less than 20 t CaCO3/1000 t (3.9 to 

7.8 t CaCO3/1000 t) classifying these samples as uncertain.  Carbonate analyses of the samples also 

indicated that most of the total NP reported by the ABA test method (89 to 98%) is from less reactive 

sources.  Since carbonate minerals are typically the only minerals that con react at fast enough rates to 
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counteract acidities released by sulphide mineral oxidation; the very low CO3 Net NP values (-0.23 to 0.57 

t CaCO3/1000 t) indicate increased uncertainty with regards to the availability and reactivity of this total 

NP.  Nonetheless, the very low sulphide concentration reported for the PP-19 Comb Slimes sample 

(<0.01%), coupled with the CO3 NP/AP ratio greater than 2 (2.84), suggests that the PP-19 Comb Slimes 

sample would be unlikely to generate acidity. 

The PP-18 Ro Tls, PP18 Mica Conc, DMS#1+DMS#4 and Comb Tls samples; however, reported lesser 

carbonate contents (<0.005 to 0.012%) and resultant CO3 NP/AP ratios (0.27 to 0.64) than the 

aforementioned sample.  Although CO3 NP/AP ratios less than 2 would typically indicate insufficient 

neutralization potential and suggest probable net acid producing conditions under oxidizing environments, 

again the very low sulphide contents (<0.01%) indicate that these samples would be capable of 

generating only very minor quantities of acid and in themselves are unlikely to result acid rock drainage. 

NAG testing of the PP samples corroborated the results of the ABA tests reporting no net acidity 

generated after aggressive oxidation of the samples and near neutral to slightly alkaline final pH values 

(6.81 to 7.98).  Titration of the PP-18 Ro Tls and Comb Tls samples to pH 7.0 did however report a minor 

level of residual acidity (0.6 kg H2SO4/t). 

Results of the total and CO3 NP versus AP and results of the total and CO3 NP/AP ratios versus sulphide 

from the ABA tests are presented in Figure 4.  
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Figure 4: Modified Acid Base Accounting Results 
 

The TCLP extraction is used to determine the mobility of inorganic contaminants present in the sample 

materials and if the resultant leachates would classify the materials as acceptable to a Class II landfill, or 

whether the waste materials would be considered hazardous due to toxicity.  It should be noted that the 

TCLP is a highly aggressive test; therefore the limits that the TCLP leachates are subject to are less 

aggressive than those that are applicable to the other extraction procedures or solution analyses.   
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Analysis of the TCLP leachates reported all Directive No. 019 controlled parameters (Table 1 - Annexe II-

Characteristiques des Residus Miniers) well within the limits specified for this test procedure.  The low pH 

values reported by the TCLP leachates were expected as the method target pH for this test is 5 (sodium 

acetate/acetic acid buffer).  Similarly, the very high concentrations of sodium (>1580 mg/L) measured 

TCLP leachates were directly related to the use of sodium acetate as a buffer in the extraction fluid 

(extraction fluid #1) and do not reflect the sodium content of the samples tested.  Overall, the TCLP 

leachates typically reported significant concentrations (>1 mg/L) of Al, Ca, Fe, K, and Si in solution.  

Increased concentrations of Ba, Cd, Co, Cr, Mg, Mn (one order of magnitude), Cu, Sr and Zn (one to two 

orders of magnitude) and Fe (one to three orders of magnitude) were also observed in the PP-19 Comb 

Slimes leachate in comparison to the tailings, concentrate and DMS leachates.  Figure 5 illustrates the 

results of the TCLP extractions. 
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Figure 5: Toxicity Characteristic Leaching Procedure Extraction Results 
 

While the TCLP is designed to determine the mobility of inorganic contaminants under acidic conditions, 

the SPLP is used to determine the mobility of contaminants due to interaction with slightly acidic 

solutions, such as acid rain or acidic effluent.  ICP-OES/MS analysis of the SPLP leachates reported all 

controlled parameters at concentrations well within the applicable Directive No. 019 limits.  Since the pH 

of the leachant added was 4.2, the near neutral to alkaline leachate pH values determined (7.68 to 8.99) 

are indicative of the inherent buffering capacity available within the sample materials upon initial exposure 

to acidic conditions.  Overall, the SPLP leachates typically reported significant concentrations (>1 mg/L) 

of Ca, Na and Si in solution.  The increased pH of the PP-18 Mica Conc and PP-19 Comb Slimes SPLP 

leachate also resulted in increased concentrations of Mo being released into solution (one and two orders 

of magnitude, respectively) in comparison to the TCLP leachates from these samples.  Results of the 

SPLP extractions are presented in Figure 6.  
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Figure 6: Synthetic Precipitation Leaching Procedure Extraction Results 
 

The ASTM D 3987 extraction, which is conducted at the same 20:1 liquid to solid ratio as the TCLP and 

SPLP extraction, is designed to evaluate the mobility of contaminants from the tailings solids under the 

pH conditions imposed by the waste material itself.  Analysis of the ASTM D 3987 leachates again 

reported near neutral to slightly alkaline pH values (6.59 to 7.71) and all Directive No. 019 controlled 

parameters at concentrations within the specified limits.  As with the SPLP extraction, significant 

concentrations (>1 mg/L) of Ca, Na and Si were reported in the ASTM D 3987 leachates.  Figure 7 

illustrates the results of the ASTM D 3987 extractions.  Comparative results of the TCLP, SPLP and 

ASTM D 3987 extraction analyses are provided in Figures 8 through 12. 
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Figure 7: ASTM D 3987 Extraction Results 
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Figure 8: Comparison of TCLP, SPLP and ASTM D 3987 Extraction Results – PP-18 Ro Tls 
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Figure 9: Comparison of TCLP, SPLP and ASTM D 3987 Extraction Results – PP-18 Mica Conc 
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Figure 10: Comparison of TCLP, SPLP and ASTM D 3987 Extraction Results – PP-19 Comb Slimes 
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Figure 11: Comparison of TCLP, SPLP and ASTM D 3987 Extraction Results – DMS#3+DMS#4 
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Figure 12: Comparison of TCLP, SPLP and ASTM D 3987 Extraction Results – Combined Tls 
 

Analysis of the PP decant solutions  reported near neutral to slightly alkaline pH values (7.29 to 7.61) and 

significant levels of alkalinity (92 to 178 mg/L) and all Directive No. 019 controlled parameters reported at 

concentrations within the regulated limits.  Radionuclide analysis of the PP solutions typically reported 

measurable concentrations of 226Ra (0.01 to 0.32 Bq/L), 234U (0.09 to 0.40 Bq/L), 238U (0.11 to 0.34 Bq/L), 

gross alpha (0.2 to 3.2 Bq/L) and gross beta (0.2 to 1.0 Bq/L).  The PP-18 Ro Tls and PP-18 Mica Conc 

samples also reported 230Th at 0.53 and 0.06 Bq/L, respectively.  Concentrations of 228Th, 230Th, 232Th, 
234Th and 40K were generally at or below the analytical detection limit. 

Significant concentrations (>1 mg/L) of SO4, Cl, Ca, K, Mg, Na and Si were also evident in the decant 

solutions.  Increased levels of Co, Cr, Na, Si, T, V, Y and Zn (one order of magnitude), Al, Be, Bi, Fe, Nb, 

Pb and Tl (two orders of magnitude) and Ta (three orders of magnitude) were also evident in the PP-18 
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Ro Tls in comparison to the other samples tested.  Comparative results of the analyses completed on the 

tailings decant solutions are illustrated in Figure 13. 
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Figure 13: Decant Solution Analyses 
 

Bulk density analyses reported compacted densities of 1898 and 1613 kg/m3 for the Comb Tls and PP-18 

Ro Tls samples, respectively. 
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Conclusions 

This report has been provided to Nemaska to summarise results of the testwork completed on the 

Whabouchi PP samples.  In conclusion: 

 Whole rock analyses indicated that the PP residue samples were predominantly comprised of silicate.   

 The low loss on ignition values determined indicate only minor amounts of volatile species are 
present in these samples.   

 Quebec Ministry of the Environment Protocol MA. 200 – Mét 1.1 analyses reported only trace levels 
(<1%) of metals as “environmentally available” in the PP solids.  

 While modified ABA testing indicated that the PP residue samples typically contained insufficient total 
neutralization potential and almost no carbonate neutralization potential, the very low sulphide 
concentrations reported suggest that in themselves these samples are unlikely to result in acid rock 
drainage.  

 NAG testing corroborated the results of the ABA tests, reporting no net acidity generated after 
aggressive oxidation of the samples.  

 Analysis of the decant solutions and the  TCLP, SPLP and ASTM D 3987 leachates reported all 
Directive No. 019 controlled parameters at concentrations well within the limits applicable to the 
individual test procedures. 

 Measurable concentrations of 226Ra, 40K, 210Pb, 234Th, 238U, gross alpha and gross beta were reported 
in the PP sample solids.  

 Measurable concentrations of 226Ra, 234U, 238U, gross alpha and gross beta were observed in the PP 
solutions. 
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Friday, December 09, 2011
 

 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10997-DEC11
 Reference: Whole Rock Analysis
12486-003-05
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 5:

PP-18 Ro Tls
6:

PP-18 Mica
Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
SiO2 [%] 81.6 65.5 69.5 76.2 78.2
Al2O3 [%] 11.8 22.1 18.4 14.3 13.6
Fe2O3 [%] 0.41 1.92 2.36 0.38 0.74
MgO [%] 0.03 0.23 0.20 0.02 0.06
CaO [%] 0.31 0.25 0.54 0.29 0.27
Na2O [%] 4.28 2.62 3.05 4.37 4.09
K2O [%] 2.09 5.50 3.45 4.26 3.08
TiO2 [%] < 0.01 0.04 0.03 < 0.01 < 0.01
P2O5 [%] 0.07 0.09 0.15 0.12 0.09
MnO [%] 0.02 0.07 0.10 0.03 0.03
Cr2O3 [%] 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04
V2O5 [%] < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
LOI [%] 0.47 2.44 1.78 0.47 0.60
Sum [%] 101.1 100.8 99.6 100.5 100.8

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
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 Friday, December 09, 2011
 

 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10998-DEC11
 Reference: 12486-003-05
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
Mercury [µg/g] 08-Dec-11 11:47 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Silver [µg/g] 08-Dec-11 08:52 0.04 0.17 0.42 0.08 0.07
Aluminum [µg/g] 08-Dec-11 12:14 1100 2500 3700 1200 1500
Arsenic [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.5 2.0 2.7 < 0.5 0.5
Boron [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 1 < 1 2 < 1 < 1
Barium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.73 4.6 11 0.74 1.5
Beryllium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.60 2.2 6.3 0.99 1.3
Bismuth [µg/g] 08-Dec-11 08:53 17 46 90 36 24
Calcium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 690 790 2200 650 520
Cadmium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.02 0.09 0.19 0.05 0.04
Cobalt [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.29 0.87 1.5 0.52 0.80
Chromium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 80 32 75 75 89
Copper [µg/g] 08-Dec-11 08:53 2.4 58 120 5.3 14
Iron [µg/g] 08-Dec-11 12:14 1600 3100 9100 1500 2300
Potassium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 750 1800 1800 980 1000
Lithium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 20 73 130 28 39
Magnesium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 51 140 310 33 51
Manganese [µg/g] 08-Dec-11 08:53 36 84 250 60 53
Molybdenum [µg/g] 08-Dec-11 08:53 1.6 1.2 2.3 1.5 1.7
Sodium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 480 190 450 410 350
Niobium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.1 0.6 0.8 0.2 0.3
Nickel [µg/g] 08-Dec-11 08:53 2.3 3.5 11 2.3 3.5
Phosphorus [µg/g] 08-Dec-11 12:14 73 210 420 160 150
Lead [µg/g] 08-Dec-11 08:53 1.0 4.5 14 2.5 2.3
Antimony [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8
Selenium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.7 < 0.7 0.8 < 0.7 < 0.7
Silicon [µg/g] 08-Dec-11 12:14 460 740 800 480 530
Tin [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.6 3.6 6.6 < 0.5 1.5
Strontium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 1.06 2.71 6.47 1.44 1.53
Tantalum [µg/g] 08-Dec-11 08:54 < 0.01 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01
Thorium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.19 0.76 2.7 0.84 0.62
Titanium [µg/g] 08-Dec-11 12:15 2.1 5.1 8.0 2.2 1.7
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Thallium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.14 0.47 0.54 0.19 0.25
Uranium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.84 2.5 5.5 2.7 1.6
Vanadium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 3 4 5 2 2
Yttrium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.16 0.75 2.0 0.39 0.36
Zinc [µg/g] 08-Dec-11 08:54 2.3 25 81 5.1 9.4

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10995-DEC11
 Reference: 12486-003-05
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
Paste pH [units] 20-Dec-11 16:47 9.93 9.51 9.10 9.98 9.58
Fizz Rate [---] 20-Dec-11 16:47 1 1 1 1 1
Sample weight [g] 20-Dec-11 16:47 1.98 1.97 1.98 1.96 1.97
HCl added [mL] 20-Dec-11 16:47 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
HCl [Normality] 20-Dec-11 16:47 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH [Normality] 20-Dec-11 16:47 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH to [pH=8.3 mL] 20-Dec-11 16:47 17.96 17.97 16.78 18.17 18.34
Final pH [units] 20-Dec-11 16:47 1.01 1.03 1.27 1.00 1.02
NP [t CaCO3/1000 t] 20-Dec-11 16:47 5.2 5.2 8.1 4.7 4.2
AP [t CaCO3/1000 t] 20-Dec-11 16:48 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
Net NP [t CaCO3/1000 t] 20-Dec-11 16:48 4.89 4.89 7.79 4.39 3.89
NP/AP [ratio] 20-Dec-11 16:48 16.8 16.8 26.1 15.2 13.5
Sulphur (total) [%] 15-Dec-11 15:14 < 0.005 0.009 < 0.005 < 0.005 < 0.005
Acid Leachable SO4-S [%] 15-Dec-11 17:21 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Sulphide [%] 15-Dec-11 17:21 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Carbon (total) [%] 15-Dec-11 15:14 0.030 0.089 0.171 0.012 0.041
Carbonate [%] 15-Dec-11 15:24 0.012 < 0.005 0.053 < 0.005 < 0.005
Weight [g] --- --- 279 408 246 347 454
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 *NP (Neutralization Potential)

 = 50 x (N of HCL x Total HCL added - N NaOH x NaOH added)
   -------------------------------------------------------
                        Weight of Sample

*AP (Acid Potential) = % Sulphide Sulphur x 31.25
*Net NP (Net Neutralization Potential) = NP-AP
NP/AP Ratio = NP/AP
*Results expressed as tonnes CaCO3 equivalent/1000 tonnes of material
Samples with a % Sulphide value of <0.01 will be calculated using a 0.01 value.

Sulphur analysis performed following BC ARD Guidelines (Price 1997)

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Friday, December 09, 2011
 

 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10996-DEC11
 Reference: 12486-003-05
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 1:

Analysis
Start Date

2:
Analysis

Start Time

3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
Sample weight [g] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 1.54 1.51 1.49 1.51 1.49
Vol H2O2 [mL] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 150 150 150 150 150
Final pH [units] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 6.92 7.11 7.98 7.00 6.81
NaOH [Normality] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Vol NaOH to PH 4.5 [mL] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vol NaOH to PH 7.0 [mL] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 0.18 0.00 0.00 0.00 0.19
NAG (pH 4.5) [kg H2SO4/tonne] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 0 0 0 0 0
NAG (pH 7.0) [kg H2SO4/tonne] 05-Dec-11 10:00 09-Dec-11 08:30 0.6 0 0 0 0.6

 
 

 NAG = (49 x Vol. of base x N of base)/sample weight
kg H2SO4/tonne

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 14, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10550-NOV11
 Reference: 12486-003
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 RO

Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Sample weight [g] 14-Dec-11 15:59 100 100 100 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 14-Dec-11 15:59 1 1 1 1
Ext. Volume [mL] 14-Dec-11 15:59 2000 2000 2000 2000
Initial pH [units] 14-Dec-11 15:59 4.88 4.90 4.89 4.84
Final pH [units] 14-Dec-11 15:59 4.92 4.91 4.99 4.92
pH [units] 14-Dec-11 12:25 4.92 4.98 4.99 4.96
Fluoride [mg/L] 14-Dec-11 15:39 0.11 0.19 0.37 0.16
Mercury [mg/L] 13-Dec-11 16:15 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.354 0.858 1.43 1.74
Arsenic [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0007 0.0014 0.0017 0.0173
Silver [mg/L] 14-Dec-11 14:37 < 0.00001 0.00003 0.00001 0.00005
Barium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0165 0.0677 0.174 0.0169
Beryllium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00084 0.00509 0.0170 0.00171
Boron [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.247 0.270 0.356 0.370
Bismuth [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00557 0.0221 0.00316 0.0184
Calcium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 3.65 10.7 48.2 10.4
Cadmium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000125 0.000515 0.00247 0.000144
Cobalt [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000741 0.00282 0.0152 0.000624
Chromium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0058 0.0076 0.0380 0.0052
Copper [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0120 0.161 1.48 0.123
Iron [mg/L] 14-Dec-11 11:13 0.051 4.21 47.3 0.705
Potassium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 2.39 4.45 8.83 5.37
Lithium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.016 0.094 0.197 0.075
Magnesium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 0.648 0.950 2.34 0.971
Manganese [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.132 0.404 2.42 0.157
Molybdenum [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00035 0.00034 0.00042 0.00039
Niobium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000121 0.000310 0.000157 0.000692
Sodium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 1600 1580 1730 1660
Nickel [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0047 0.0158 0.0995 0.0032
Phosphorus [mg/L] 14-Dec-11 11:14 0.028 < 0.009 0.009 0.135
Lead [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00343 0.00592 0.00652 0.02003
Antimony [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0003 0.0004 0.0006 0.0020
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 RO

Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Selenium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Silicon [mg/L] 14-Dec-11 11:14 0.89 3.18 9.31 8.31
Tin [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00015 0.00035 0.00024 0.00083
Strontium [mg/L] 14-Dec-11 11:14 0.0084 0.0564 0.157 0.0157
Tantalum [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000032 0.000032 0.000014 0.000172
Thorium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000067 0.000108 0.000141 0.000362
Titanium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0004 0.0007 0.0005 0.0031
Thallium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00007 0.00028 0.00051 0.00035
Uranium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00388 0.0133 0.0322 0.0171
Vanadium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00011 0.00012 0.00009 0.00037
Tungsten [mg/L] 14-Dec-11 14:37 < 0.00003 < 0.00003 0.00009 0.00007
Yttrium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000762 0.00134 0.00487 0.00112
Zinc [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.020 0.121 1.15 0.058

 
 

 Extraction Fluid #1 - pH 4.93 ± 0.05
= 5.7mLs of acetic acid plus 64.3 mLs of 1.0N NaOH bulked to 1L with deionized water.

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 14, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10570-NOV11
 Reference: 12486-003
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined
Tls Comp

Sample Date & Time Date: n/a
Sample weight [g] 14-Dec-11 16:00 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 14-Dec-11 16:00 1
Ext. Volume [mL] 14-Dec-11 16:00 2000
Initial pH [units] 14-Dec-11 16:00 4.87
Final pH [units] 14-Dec-11 16:00 4.92
pH [units] 14-Dec-11 12:23 4.91
Fluoride [mg/L] 14-Dec-11 15:41 0.15
Mercury [mg/L] 13-Dec-11 16:15 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 14-Dec-11 14:38 1.93
Arsenic [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0023
Silver [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00008
Barium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0407
Beryllium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00387
Boron [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.299
Bismuth [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0227
Calcium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 8.97
Cadmium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.000878
Cobalt [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00385
Chromium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0074
Copper [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.167
Iron [mg/L] 14-Dec-11 11:24 1.07
Potassium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 4.80
Lithium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.079
Magnesium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 0.968
Manganese [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.235
Molybdenum [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00034
Niobium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00136
Sodium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 1780
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined
Tls Comp

Nickel [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0086
Phosphorus [mg/L] 14-Dec-11 11:24 0.031
Lead [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00804
Antimony [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0007
Selenium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 < 0.001
Silicon [mg/L] 14-Dec-11 11:24 10.2
Tin [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00082
Strontium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 0.0255
Tantalum [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.000065
Thorium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.000380
Titanium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.0038
Thallium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00036
Uranium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.0102
Vanadium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00047
Tungsten [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00015
Yttrium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00118
Zinc [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.120

 
 

 Extraction Fluid #1 - pH 4.93 ± 0.05
= 5.7mLs of acetic acid plus 64.3 mLs of 1.0N NaOH bulked to 1L with deionized water.

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Tuesday, December 20, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10551-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Sample weight [g] 15-Dec-11 17:33 100 100 100 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 15-Dec-11 17:33 1 1 1 1
Ext. Volume [mL] 15-Dec-11 17:33 2000 2000 2000 2000
Initial pH [units] 15-Dec-11 17:33 5.30 5.95 6.24 5.00
Final pH [units] 15-Dec-11 17:33 6.97 6.86 7.51 7.75
pH [units] 19-Dec-11 10:17 7.68 8.90 8.85 7.87
Fluoride [mg/L] 19-Dec-11 09:44 < 0.06 0.16 0.25 0.06
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 13:00 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.162 0.504 0.430 1.28
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0002 0.0006 0.0006 0.0084
Silver [mg/L] 20-Dec-11 15:53 < 0.00001 0.00003 < 0.00001 0.00002
Barium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.00049 0.00155 0.00168 0.00132
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.00011 0.00080 0.00055 0.00074
Boron [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0384 0.0682 0.0682 0.0403
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.00173 0.0117 0.00370 0.00407
Calcium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 1.17 4.42 11.6 2.77
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.000005 0.000024 0.000021 0.000164
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.000279 0.000114 0.000076 0.000185
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0006 0.0009 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0038 0.0061 0.0064 0.0110
Iron [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.052 0.499 0.191 0.118
Potassium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.318 0.491 0.883 1.20
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.013 0.047 0.046 0.032
Magnesium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.160 0.308 0.423 0.115
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.0173 0.0146 0.00420 0.00960
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00010 0.00234 0.0129 0.00017
Sodium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 3.77 7.59 9.97 6.15
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.0059 0.0007 0.0004 0.0009
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000237 0.000874 0.000390 0.00107
Phosphorus [mg/L] 19-Dec-11 17:31 < 0.009 < 0.009 < 0.009 0.019
Lead [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00055 0.00171 0.00095 0.00267
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.0002 0.0003 0.0007 0.0014
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Silicon [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.84 2.28 3.15 4.55
Tin [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00020 0.00055 0.00035 0.00080
Strontium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.0031 0.0106 0.0219 0.0046
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000057 0.000162 0.000128 0.000376
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000031 0.000139 0.000082 0.000068
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.0004 0.0017 0.0008 0.0021
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.00002 0.00005 0.00005 0.00019
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000386 0.000587 0.00390 0.00156
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00008 0.00039 0.00034 0.00026
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.00003 0.00014 0.00029 0.00007
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000042 0.000103 0.000052 0.000090
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.002 0.007 0.005 0.007

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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 Attn : Barb Bowman

 
 

 Tuesday, December 20, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10571-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date: n/a
Sample weight [g] 15-Dec-11 17:32 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 15-Dec-11 17:32 1
Ext. Volume [mL] 15-Dec-11 17:32 2000
Initial pH [units] 15-Dec-11 17:32 5.92
Final pH [units] 15-Dec-11 17:32 7.13
pH [units] 19-Dec-11 10:17 8.99
Fluoride [mg/L] 19-Dec-11 09:46 0.07
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 13:04 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.417
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0010
Silver [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00002
Barium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00119
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00041
Boron [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0731
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00347
Calcium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 3.79
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000003
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000040
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0006
Copper [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0049
Iron [mg/L] 19-Dec-11 17:51 0.165
Potassium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 0.387
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.025
Magnesium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 0.258
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00402
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00014
Sodium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 8.37
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0004
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000472
Phosphorus [mg/L] 19-Dec-11 17:51 < 0.009
Lead [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00091
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0004
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 < 0.001
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Silicon [mg/L] 19-Dec-11 17:51 2.15
Tin [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00046
Strontium [mg/L] 19-Dec-11 17:52 0.0075
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000107
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000046
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0012
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00005
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000319
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00017
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00004
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000042
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.006

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 21, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10552-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Sample weight [g] 20-Dec-11 16:50 70 70 70 70
Volume D.I. Water [mL] 20-Dec-11 16:50 1400 1400 1400 1400
Initial pH [units] 20-Dec-11 16:50 8.86 8.94 9.06 9.45
Final pH [units] 20-Dec-11 16:50 7.95 8.23 8.26 9.07
pH [units] 20-Dec-11 10:02 6.59 7.47 7.71 7.60
Fluoride [mg/L] 21-Dec-11 14:34 < 0.06 0.16 0.24 < 0.06
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 15:43 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.06 0.17 0.17 0.62
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0003 0.0006 0.0007 0.0087
Barium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00016 0.00053 0.00129 0.00030
Boron [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.0002 0.0008 0.0017 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00004 0.00010 0.00011 0.00018
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00031 0.00111 0.00065 0.00063
Calcium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 1.15 7.02 14.2 2.69
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.000005 < 0.000003 < 0.000003 0.000003
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.000012 0.000017 0.000027 0.000011
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0007 0.0016 0.0037 0.0024
Iron [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.017 0.056 0.036 0.027
Potassium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.412 0.832 1.56 0.962
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.013 0.043 0.053 0.026
Magnesium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.126 0.282 0.389 0.044
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0207 0.0159 0.00244 0.00418
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00012 0.00468 0.0211 0.00024
Sodium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 1.28 0.61 1.50 0.59
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0001 0.0003 0.0003 < 0.0001
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.000055 0.000067 0.000040 0.000233
Phosphorus [mg/L] 21-Dec-11 08:33 < 0.009 0.016 0.022 0.018
Lead [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00010 0.00015 0.00011 0.00041
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.0002 0.0003 0.0010 0.0010
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Silicon [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.46 1.07 1.98 1.71
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Tin [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00007 0.00015 0.00011 0.00019
Strontium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.0025 0.0165 0.0295 0.0038
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000028 0.000037 0.000028 0.000063
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0002 0.0003 0.0006 0.0006
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.000004 < 0.000004 < 0.000004 0.000007
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.00002 0.00002 0.00004 0.00006
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000089 0.00189 0.00503 0.00297
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00006 0.00019 0.00025 0.00018
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.00003 0.00010 0.00032 0.00004
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000012 0.000012 0.000011 0.000016
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.001 < 0.001 0.001 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 21, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10572-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date: n/a
Sample weight [g] 20-Dec-11 16:50 70
Volume D.I. Water [mL] 20-Dec-11 16:50 1400
Initial pH [units] 20-Dec-11 16:50 7.78
Final pH [units] 20-Dec-11 16:50 8.29
pH [units] 20-Dec-11 10:03 7.24
Fluoride [mg/L] 21-Dec-11 14:33 < 0.06
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 15:44 < 0.0001
Silver [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.34
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0018
Barium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00041
Boron [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0004
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00007
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00060
Calcium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 5.31
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000015
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.0005
Copper [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0019
Iron [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.042
Potassium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.766
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.020
Magnesium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.162
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00073
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00024
Sodium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.56
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.0002
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000079
Phosphorus [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.010
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Lead [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00017
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.0004
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 < 0.001
Silicon [mg/L] 21-Dec-11 08:37 1.17
Tin [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00013
Strontium [mg/L] 21-Dec-11 08:37 0.0094
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000035
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.0004
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 < 0.000004
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00003
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000994
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00020
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00004
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000007
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.001

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Tuesday, December 06, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10568-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combine Tls Comp

Sample Date & Time 29-Nov-11
Temperature Upon Receipt [°C] --- --- 19.0
pH [units] 01-Dec-11 09:16 7.59
Conductivity [µS/cm] 01-Dec-11 09:16 248
Acidity [mg/L as CaCO3] 01-Dec-11 09:16 < 2
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 01-Dec-11 09:16 110
Fluoride [mg/L] 01-Dec-11 08:24 0.24
Thiosalts (total) [as S2O3 mg/L] 01-Dec-11 15:07 < 10
Phosphorus (total reactive) [mg/L] 01-Dec-11 12:17 0.39
Nitrite (as N) [mg/L] 06-Dec-11 09:10 < 0.06
Nitrate (as N) [mg/L] 06-Dec-11 09:10 < 0.05
Nitrate + Nitrite (as N) [mg/L] 06-Dec-11 09:10 < 0.06
Sulphate [mg/L] 02-Dec-11 14:51 6.6
Chloride [mg/L] 02-Dec-11 14:51 10
Mercury [mg/L] 30-Nov-11 16:37 < 0.0001
Silver [mg/L] 05-Dec-11 08:55 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 01-Dec-11 18:35 0.07
Arsenic [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0024
Boron [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0122
Barium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00279
Beryllium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00009
Bismuth [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00035
Calcium [mg/L] 01-Dec-11 18:36 28.2
Cadmium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.000010
Cobalt [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.000056
Chromium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 < 0.0005
Copper [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0154
Iron [mg/L] 01-Dec-11 18:36 0.020
Potassium [mg/L] 01-Dec-11 18:36 4.13
Lithium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.276
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combine Tls Comp

Magnesium [mg/L] 01-Dec-11 18:36 3.04
Manganese [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00090
Molybdenum [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00605
Sodium [mg/L] 01-Dec-11 18:36 20.1
Niobium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.000069
Nickel [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0025
Lead [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00009
Phosphorus [mg/L] 01-Dec-11 18:36 < 0.009
Antimony [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0014
Sulfur [mg/L] 01-Dec-11 18:36 3.72
Selenium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 < 0.001
Silicon [mg/L] 01-Dec-11 18:36 4.59
Tin [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0148
Strontium [mg/L] 01-Dec-11 18:36 0.0981
Tantalum [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.000006
Thorium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.000024
Titanium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0004
Thallium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00008
Uranium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.0222
Vanadium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00044
Tungsten [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.00030
Yttrium [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.000017
Zinc [mg/L] 05-Dec-11 08:56 0.003

 
 

 Radionuclides subcontracted to Becquerel Laboratories

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 07, 2011
 

 Date Rec. : 28 November 2011
 LR Report: CA11178-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

Decant

6:
PP-18 Mica

Conc Decant

7:
PP-19 Comb

Slimes
Decant

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Temperature Upon Receipt [°C] --- --- 16.0 16.0 16.0
pH [units] 01-Dec-11 08:34 7.61 7.29 7.43
Conductivity [µS/cm] 01-Dec-11 08:34 300 201 223
Acidity [mg/L as CaCO3] 01-Dec-11 08:34 < 2 < 2 < 2
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 01-Dec-11 08:34 178 92 96
Fluoride [mg/L] 01-Dec-11 08:25 0.21 0.20 0.20
Thiosalts (total) [as S2O3 mg/L] 01-Dec-11 15:07 < 10 < 10 < 10
Phosphorus (total reactive) [mg/L] 30-Nov-11 13:11 0.11 < 0.03 < 0.03
Nitrite (as N) [mg/L] 30-Nov-11 09:56 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Nitrate (as N) [mg/L] 30-Nov-11 09:56 0.07 < 0.05 < 0.05
Nitrate + Nitrite (as N) [mg/L] 30-Nov-11 09:56 0.07 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 02-Dec-11 14:49 4.8 4.8 6.8
Chloride [mg/L] 02-Dec-11 14:49 9.2 9.5 11
Mercury [mg/L] 06-Dec-11 19:50 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.00002 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 30-Nov-11 14:31 1.86 0.02 0.06
Arsenic [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0044 0.0012 0.0008
Boron [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0132 0.0099 0.0116
Barium [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.00392 0.00290 0.00337
Beryllium [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.00122 0.00005 0.00005
Bismuth [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0105 0.00027 0.00011
Calcium [mg/L] 30-Nov-11 14:33 3.65 32.7 29.0
Cadmium [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.000487 0.000023 0.000009
Cobalt [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.000331 0.000104 0.000086
Chromium [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0024 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0096 0.0135 0.0185
Iron [mg/L] 30-Nov-11 14:33 0.567 0.004 0.003
Potassium [mg/L] 30-Nov-11 14:33 4.97 2.21 4.47
Lithium [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.326 0.133 0.358
Magnesium [mg/L] 30-Nov-11 14:33 1.20 3.35 3.03
Manganese [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0758 0.143 0.0410
Molybdenum [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.00261 0.00453 0.00352
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

Decant

6:
PP-18 Mica

Conc Decant

7:
PP-19 Comb

Slimes
Decant

Sodium [mg/L] 30-Nov-11 14:34 72.7 6.41 13.7
Niobium [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.00350 0.000015 < 0.000001
Nickel [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.0050 0.0031 0.0013
Lead [mg/L] 01-Dec-11 17:12 0.00244 0.00004 0.00004
Phosphorus [mg/L] 30-Nov-11 14:34 0.018 < 0.009 < 0.009
Antimony [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.0004 0.0004 0.0007
Selenium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Silicon [mg/L] 30-Nov-11 14:34 13.6 3.43 3.29
Tin [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.00218 0.00012 0.00097
Strontium [mg/L] 30-Nov-11 14:34 0.0251 0.126 0.0937
Tantalum [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.00104 0.000004 0.000003
Thorium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.000315 < 0.000004 < 0.000004
Titanium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.0055 0.0003 0.0001
Thallium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.00016 0.00003 0.00007
Uranium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.00125 0.00569 0.00622
Vanadium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.00491 0.00041 0.00022
Tungsten [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.00070 0.00033 0.00024
Yttrium [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.000162 0.000013 0.000013
Zinc [mg/L] 01-Dec-11 17:13 0.018 0.003 0.013

 
 

 Radionuclides subcontracted to Becquerel Laboratories

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
 

Project : CALR-12486-003
 SGS Canada Inc.

 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA11178-NOV11
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO

 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
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Table C.1-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1
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Total sulphur % < 0.04 0.04 < 0.04 0.06 0.05 0.11 0.10 < 0.04 0.13 < 0.04 0.05 0.10 < 0.04 < 0.04

Sulphur in sulphates % < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 0.04 < 0.04 < 0.04

Sulphur in sulphides % < 0.04 0.04 < 0.04 0.06 0.05 0.11 0.10 < 0.04 0.13 < 0.04 0.05 0.06 < 0.04 < 0.04

Neutralizing potential (NP) kg CaCO3/T 3.1 3.1 2.4 2.8 < 1.9 3.1 < 1.9 2.5 2.6 3.4 3.3 4 4.3 2.9

Acid generating potential (AP) kg CaCO3/T < 1.9 < 1.9 < 1.9 1.9 < 1.9 3.4 3.1 < 1.9 4.1 < 1.3 1.6 1.9 < 1.3 < 1.3

Net neutralizing potential (Net NP = NP - AP) kg CaCO3/T 1.2 1.2 0.5 0.9 0.0 -0.3 -1.2 0.6 -1.5 2.1 1.7 2.1 3.0 1.6

Net potential ratio (NPR = NP/AP) 1.6 1.6 1.3 1.5 1.0 0.9 0.6 1.3 0.6 2.6 2.1 2.1 3.3 2.2

Criteria 1 (C1) Yes if (S ≥ 0.3%); No if (S < 0.3%) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Criteria 2 (C2) Yes if (Net NP < 20); No if (Net NP ≥ 20) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES

Criteria 3 (C3) Yes if (NPR < 3); No if (NPR ≥ 3) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES NO YES

Potentially acid generating (Directive 019) Yes if (C1 = yes) AND (C2 OR C3 = yes) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Potentially acid generating (Price 2009)
Yes if (NPR < 1); Uncertain if (1 ≤ NPR < 2); No

if (NPR ≥ 2)
Unc. Unc. Unc. Unc. Unc. YES YES Unc. YES NO NO NO NO NO

Parameter Unit

Spodumene Pegmatite Pegmatite

Laboratory: Activation Laboratories Ltd (Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.) Certificates: 93219 and 93597



Table C.1-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Total sulphur %

Sulphur in sulphates %

Sulphur in sulphides %

Neutralizing potential (NP) kg CaCO3/T

Acid generating potential (AP) kg CaCO3/T

Net neutralizing potential (Net NP = NP - AP) kg CaCO3/T

Net potential ratio (NPR = NP/AP)

Criteria 1 (C1) Yes if (S ≥ 0.3%); No if (S < 0.3%)

Criteria 2 (C2) Yes if (Net NP < 20); No if (Net NP ≥ 20)

Criteria 3 (C3) Yes if (NPR < 3); No if (NPR ≥ 3)

Potentially acid generating (Directive 019) Yes if (C1 = yes) AND (C2 OR C3 = yes)

Potentially acid generating (Price 2009)
Yes if (NPR < 1); Uncertain if (1 ≤ NPR < 2); No

if (NPR ≥ 2)

Parameter Unit
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0.11 0.20 0.19 0.09 0.38 0.60 0.23 0.50 0.05 0.30 0.34 0.13 0.42 0.05 0.06 0.14 0.14 0.19 0.46 0.13 0.11

< 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04

0.11 0.20 0.19 0.09 0.38 0.60 0.23 0.50 0.05 0.30 0.34 0.13 0.42 0.05 0.06 0.14 0.14 0.19 0.46 0.13 0.11

12.1 8.3 9.1 8.4 3.1 7.7 5.4 3 4.1 14.3 8.0 < 1.9 12.2 7.6 13.4 7 4.8 < 1.9 < 1.9 6.5 9.6

3.4 6.3 5.9 2.8 11.9 18.8 7.2 15.6 1.6 9.4 10.6 4.1 13.1 1.6 1.9 4.4 4.4 5.9 14.4 4.1 3.4

8.7 2.1 3.2 5.6 -8.8 -11.1 -1.8 -12.6 2.5 4.9 -2.6 -2.2 -0.9 6.0 11.5 2.6 0.4 -4.0 -12.5 2.4 6.2

3.5 1.3 1.5 3.0 0.3 0.4 0.8 0.2 2.6 1.5 0.8 0.5 0.9 4.9 7.1 1.6 1.1 0.3 0.1 1.6 2.8

NO NO NO NO YES YES NO YES NO YES YES NO YES NO NO NO NO NO YES NO NO

YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES

NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES NO NO YES YES YES YES YES YES

NO NO NO NO YES YES NO YES NO YES YES NO YES NO NO NO NO NO YES NO NO

NO Unc. Unc. NO YES YES YES YES NO Unc. YES YES YES NO NO Unc. Unc. YES YES Unc. NO

Basalt

Laboratory: Activation Laboratories Ltd (Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.) Certificates: 93219 and 93597



Table C.1-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Total sulphur %

Sulphur in sulphates %

Sulphur in sulphides %

Neutralizing potential (NP) kg CaCO3/T

Acid generating potential (AP) kg CaCO3/T

Net neutralizing potential (Net NP = NP - AP) kg CaCO3/T

Net potential ratio (NPR = NP/AP)

Criteria 1 (C1) Yes if (S ≥ 0.3%); No if (S < 0.3%)

Criteria 2 (C2) Yes if (Net NP < 20); No if (Net NP ≥ 20)

Criteria 3 (C3) Yes if (NPR < 3); No if (NPR ≥ 3)

Potentially acid generating (Directive 019) Yes if (C1 = yes) AND (C2 OR C3 = yes)

Potentially acid generating (Price 2009)
Yes if (NPR < 1); Uncertain if (1 ≤ NPR < 2); No

if (NPR ≥ 2)
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< 0.04 < 0.04 0.14 0.18 0.38 0.15 0.14 0.09 0.09 0.45 0.04 0.14 0.08 0.12 < 0.04 0.06 0.07 0.06 < 0.04 0.06

< 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 0.16 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04

< 0.04 < 0.04 0.14 0.18 0.22 0.15 0.14 0.09 0.09 0.45 0.04 0.14 0.08 0.12 < 0.04 0.06 0.07 0.06 < 0.04 0.06

8.4 10.5 10.9 12 8.3 12.6 14.7 6.4 8.3 12.6 8.9 9.4 15.8 14.3 9.5 15.3 12 10.1 11.7 17.7

< 1.25 < 1.25 4.4 5.6 6.9 4.7 4.4 2.8 2.8 14.1 1.3 4.4 2.5 3.8 < 1.3 1.9 2.2 1.9 < 1.3 1.9

7.2 9.3 6.5 6.4 1.4 7.9 10.3 3.6 5.5 -1.5 7.7 5.0 13.3 10.6 8.2 13.4 9.8 8.2 10.4 15.8

6.7 8.4 2.5 2.1 1.2 2.7 3.4 2.3 3.0 0.9 7.1 2.1 6.3 3.8 7.3 8.2 5.5 5.4 9.0 9.4

NO NO NO NO YES NO NO NO NO YES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES

NO NO YES YES YES YES NO YES YES YES NO YES NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO YES NO NO NO NO YES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO Unc. NO NO NO NO YES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Basalt

Laboratory: Activation Laboratories Ltd (Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.) Certificates: 93219 and 93597



Table C.1-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Total sulphur %

Sulphur in sulphates %

Sulphur in sulphides %

Neutralizing potential (NP) kg CaCO3/T

Acid generating potential (AP) kg CaCO3/T

Net neutralizing potential (Net NP = NP - AP) kg CaCO3/T

Net potential ratio (NPR = NP/AP)

Criteria 1 (C1) Yes if (S ≥ 0.3%); No if (S < 0.3%)

Criteria 2 (C2) Yes if (Net NP < 20); No if (Net NP ≥ 20)

Criteria 3 (C3) Yes if (NPR < 3); No if (NPR ≥ 3)

Potentially acid generating (Directive 019) Yes if (C1 = yes) AND (C2 OR C3 = yes)

Potentially acid generating (Price 2009)
Yes if (NPR < 1); Uncertain if (1 ≤ NPR < 2); No

if (NPR ≥ 2)
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W
H

A
-1

0
-0

5
2

-3
3

W
H

A
-1

0
-0

5
9

-3
4

W
H

A
-1

0
-0

4
2

-3
5

W
H

A
-1

0
-0

4
2

-3
6

W
H

A
-1

0
-0

4
2

-3
7

W
H

A
-1

0
-0

4
2

-3
8

W
H

A
-1

0
-0

3
2

-3
9

W
H

A
-1

0
-0

3
2

-4
0

W
H

A
-1

0
-0

3
2

-4
1

W
H

A
-1

0
-0

3
2

-4
2

W
H

A
-1

0
-0

6
2

-4
3

W
H

A
-1

0
-0

6
2

-4
4

W
H

A
-1

0
-0

0
9

-4
5

0.17 0.18 0.18 0.12 0.43 0.42 0.05 0.20 0.10 0.12 0.13 1.88 0.21

< 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04

0.17 0.18 0.18 0.12 0.43 0.42 0.05 0.20 0.10 0.12 0.13 1.88 0.21

6.3 7.8 7.1 6.4 7.4 8.9 6.4 6.0 5.8 9.8 10.7 11.3 7.6

5.3 5.6 5.6 3.8 13.4 13.1 1.6 6.3 3.1 3.8 4.1 58.8 6.6

1.0 2.2 1.5 2.7 -6.0 -4.2 4.8 -0.3 2.7 6.1 6.6 -47.5 1.0

1.2 1.4 1.3 1.7 0.6 0.7 4.1 1.0 1.9 2.6 2.6 0.2 1.2

NO NO NO NO YES YES NO NO NO NO NO YES NO

YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES

YES YES YES YES YES YES NO YES YES YES YES YES YES

NO NO NO NO YES YES NO NO NO NO NO YES NO

Unc. Unc. Unc. Unc. YES YES NO YES Unc. NO NO YES Unc.

Gabbro

Laboratory: Activation Laboratories Ltd (Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.) Certificates: 93219 and 93597



Table C.1-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Total sulphur %

Sulphur in sulphates %

Sulphur in sulphides %

Neutralizing potential (NP) kg CaCO3/T

Acid generating potential (AP) kg CaCO3/T

Net neutralizing potential (Net NP = NP - AP) kg CaCO3/T

Net potential ratio (NPR = NP/AP)

Criteria 1 (C1) Yes if (S ≥ 0.3%); No if (S < 0.3%)

Criteria 2 (C2) Yes if (Net NP < 20); No if (Net NP ≥ 20)

Criteria 3 (C3) Yes if (NPR < 3); No if (NPR ≥ 3)

Potentially acid generating (Directive 019) Yes if (C1 = yes) AND (C2 OR C3 = yes)

Potentially acid generating (Price 2009)
Yes if (NPR < 1); Uncertain if (1 ≤ NPR < 2); No

if (NPR ≥ 2)

Parameter Unit
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0.13 0.76 0.13 0.16 0.06 0.08 0.14 < 0.04 1.08 0.24 0.13 0.09 0.34

< 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04

0.13 0.76 0.13 0.16 0.06 0.08 0.14 < 0.04 1.08 0.24 0.13 0.09 0.34

10.6 9.5 11.4 10.9 11.6 10.7 11.5 8.5 12.3 9.2 10.1 12.1 19.7

4.1 23.8 4.1 5.0 1.9 2.5 4.4 < 1.3 33.8 7.5 4.1 2.8 10.6

6.5 -14.3 7.3 5.9 9.7 8.2 7.1 7.2 -21.5 1.7 6.0 9.3 9.1

2.6 0.4 2.8 2.2 6.2 4.3 2.6 6.5 0.4 1.2 2.5 4.3 1.9

NO YES NO NO NO NO NO NO YES NO NO NO YES

YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES

YES YES YES YES NO NO YES NO YES YES YES NO YES

NO YES NO NO NO NO NO NO YES NO NO NO YES

NO YES NO NO NO NO NO NO YES Unc. NO NO Unc.

Gabbro

Laboratory: Activation Laboratories Ltd (Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.) Certificates: 93219 and 93597



Table C.1-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Total sulphur %

Sulphur in sulphates %

Sulphur in sulphides %

Neutralizing potential (NP) kg CaCO3/T

Acid generating potential (AP) kg CaCO3/T

Net neutralizing potential (Net NP = NP - AP) kg CaCO3/T

Net potential ratio (NPR = NP/AP)

Criteria 1 (C1) Yes if (S ≥ 0.3%); No if (S < 0.3%)

Criteria 2 (C2) Yes if (Net NP < 20); No if (Net NP ≥ 20)

Criteria 3 (C3) Yes if (NPR < 3); No if (NPR ≥ 3)

Potentially acid generating (Directive 019) Yes if (C1 = yes) AND (C2 OR C3 = yes)

Potentially acid generating (Price 2009)
Yes if (NPR < 1); Uncertain if (1 ≤ NPR < 2); No

if (NPR ≥ 2)

Parameter Unit

W
H

A
-1

0
-0

5
3

-4
9

W
H

A
-1

0
-0

9
6

-5
0

0.25 0.07

< 0.04 < 0.04

0.25 0.07

7.2 9.0

7.8 2.2

-0.6 6.8

0.9 4.1

NO NO

YES YES

YES NO

NO NO

YES NO

Volc. Felsic

Laboratory: Activation Laboratories Ltd (Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.) Certificates: 93219 and 93597



Table C.1-2: Results of Whole Rock Analysis for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1
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H
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0

W
H

A
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0
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5
4
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1

SiO2 75.42 75.30 73.82 74.19 75.08 73.70 73.04 74.09 73.68 72.18 78.70 76.87 78.93 78.78

Al2O3 17.82 16.31 16.34 16.38 16.31 15.38 15.63 14.04 14.95 16.71 12.04 12.70 12.95 13.00

Fe2O3(T) 0.73 0.90 0.99 0.77 0.71 0.77 0.58 0.80 0.74 0.52 1.32 1.65 0.98 0.98

MnO 0.092 0.096 0.086 0.118 0.132 0.098 0.111 0.105 0.069 0.068 0.150 0.344 0.089 0.098

MgO 0.04 0.03 0.02 < 0.01 < 0.01 0.04 0.07 0.09 < 0.01 < 0.01 0.20 0.21 0.12 0.15

CaO 0.17 0.26 0.32 0.21 0.17 0.30 0.57 0.15 0.28 0.71 0.19 0.27 0.28 0.27

Na2O 2.41 2.87 4.00 3.86 3.63 6.15 5.49 2.52 5.25 8.62 2.69 3.27 3.11 3.11

K2O 1.35 2.50 2.41 3.24 2.49 3.68 4.42 6.98 4.75 1.27 4.61 4.37 3.56 3.55

TiO2 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03

P2O5 0.06 0.18 0.06 0.20 0.10 0.09 0.09 0.11 0.09 0.14 0.06 0.08 0.04 0.04

Cr2O3 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02

V2O5 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003

LOI 0.44 0.67 0.63 0.39 0.40 0.35 0.29 0.52 0.24 0.10 0.37 0.22 0.41 0.38

Total 98.6 99.2 98.7 99.4 99.1 100.6 100.3 99.5 100.1 100.3 100.4 100.0 100.5 100.4

F NA NA NA NA NA NA NA NA NA < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

C-Graph < 0.05 < 0.05 0.10 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Spodumene Pegmatite

ANALYSIS

(%)

Pegmatite

Laboratory: Activation Laboratories (Techni-Lab Abitibi Inc.) Certificates: A11-12902 and A12-01689



Table C.1-2: Results of Whole Rock Analysis for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

SiO2

Al2O3

Fe2O3(T)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

V2O5

LOI

Total
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ANALYSIS

(%)
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H

A
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1

49.87 49.09 50.82 49.01 48.97 48.95 51.29 49.04 49.23 50.90 48.97 49.48 49.29 50.13 48.04 49.73 49.61 49.16 50.18 50.34 49.50 50.84

14.37 15.09 14.90 14.05 13.52 12.90 13.25 13.38 14.33 13.17 14.06 14.45 14.09 14.70 12.92 14.49 14.26 14.58 13.94 13.91 14.83 14.34

12.57 13.51 12.20 12.53 17.32 17.49 15.81 16.63 12.89 16.01 14.53 13.70 15.66 12.20 11.82 13.15 13.55 15.01 14.04 13.67 12.92 11.97

0.222 0.217 0.202 0.230 0.244 0.236 0.229 0.248 0.225 0.247 0.253 0.223 0.236 0.205 0.232 0.208 0.217 0.223 0.223 0.208 0.217 0.215

6.89 7.34 6.34 8.23 5.83 5.43 5.64 5.98 7.60 6.06 6.72 7.73 6.46 7.02 9.34 7.42 7.43 6.11 6.77 6.82 7.39 7.17

12.25 11.01 11.82 12.53 10.64 10.31 9.74 10.45 11.60 10.80 11.40 11.48 10.80 11.56 14.29 10.41 11.17 9.72 9.69 10.86 11.31 12.12

1.67 2.54 2.57 2.14 1.82 1.63 2.24 2.48 2.68 1.34 2.54 1.70 1.76 2.73 1.28 2.45 2.05 2.56 2.90 2.21 2.40 2.07

0.45 0.40 0.38 0.39 0.40 0.36 0.27 0.28 0.31 0.35 0.34 0.21 0.26 0.30 0.34 0.23 0.22 0.42 0.39 0.29 0.36 0.28

0.70 0.91 0.79 0.58 1.40 1.51 1.19 1.34 0.76 1.00 0.96 0.80 1.15 0.67 0.56 0.91 0.92 1.07 1.08 0.91 0.87 0.69

0.06 0.07 0.07 0.04 0.13 0.14 0.11 0.18 0.06 0.08 0.08 0.07 0.11 0.05 0.04 0.07 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06

0.04 0.04 0.05 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.06 0.05 0.03 0.06 0.10 0.04 0.05 0.03 0.04 0.02 0.05 0.05

0.048 0.054 0.052 0.041 0.073 0.069 0.065 0.067 0.049 0.065 0.059 0.056 0.061 0.048 0.040 0.054 0.057 0.062 0.066 0.051 0.053 0.048

0.60 0.61 0.57 0.77 0.54 0.55 0.44 0.53 0.50 0.42 0.47 0.53 0.43 0.50 0.80 0.62 0.60 0.89 0.69 0.52 0.58 0.38

99.7 100.9 100.8 100.7 100.9 99.6 100.3 100.6 100.3 100.5 100.4 100.5 100.3 100.2 99.8 99.8 100.2 99.9 100.1 99.9 100.6 100.2

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.81 < 0.05 0.13

Basalt

Laboratory: Activation Laboratories (Techni-Lab Abitibi Inc.) Certificates: A11-12902 and A12-01689



Table C.1-2: Results of Whole Rock Analysis for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

SiO2

Al2O3

Fe2O3(T)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

V2O5

LOI

Total
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C-Graph
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(%)
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0
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9

W
H

A
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1
-1

0
0
-8

0

46.38 49.60 52.69 51.14 49.44 50.03 52.91 50.13 49.58 50.52 49.79 50.37 48.87 49.64 48.71 49.05 69.28 48.35 50.17

15.66 15.13 13.41 13.71 15.76 14.65 14.91 14.54 14.41 15.11 16.06 14.93 13.64 7.47 15.07 14.49 14.56 14.82 14.83

13.85 12.42 16.51 14.81 11.87 12.89 11.49 13.64 14.88 11.96 13.27 13.31 12.25 14.11 12.37 12.53 4.58 13.69 12.32

0.230 0.202 0.245 0.282 0.201 0.216 0.196 0.244 0.218 0.230 0.216 0.263 0.249 0.241 0.218 0.222 0.077 0.240 0.211

7.88 8.16 4.18 5.68 6.76 6.54 6.06 6.76 6.34 6.98 6.17 6.21 6.47 12.58 8.19 7.21 1.95 7.65 7.84

11.49 11.86 8.74 10.62 12.92 12.57 10.77 11.07 10.14 12.13 11.46 13.01 15.69 13.11 11.74 12.76 5.31 12.08 11.15

2.21 1.88 2.29 2.66 1.92 1.97 2.97 2.90 2.18 2.52 2.12 1.42 1.82 0.81 2.15 2.04 3.16 1.92 1.91

0.79 0.17 0.64 0.38 0.25 0.16 0.27 0.36 0.35 0.28 0.23 0.28 0.21 0.30 0.43 0.44 0.89 0.33 0.68

0.75 0.76 1.34 1.12 0.74 0.91 0.71 0.89 1.25 0.76 0.94 0.72 0.76 0.69 0.72 0.70 0.40 0.71 0.74

0.04 0.06 0.15 0.10 0.06 0.08 0.07 0.07 0.12 0.06 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06

0.05 0.05 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.20 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06

0.061 0.050 0.063 0.062 0.052 0.054 0.051 0.055 0.078 0.050 0.050 0.055 0.048 0.037 0.052 0.053 0.020 0.054 0.053

0.84 0.60 0.28 0.37 0.38 0.38 0.24 0.28 0.65 0.21 0.12 0.12 0.30 0.78 0.74 0.52 0.37 0.57 0.73

100.2 100.9 100.6 101.0 100.4 100.5 100.7 101.0 100.2 100.9 100.6 100.8 100.4 100.0 100.5 100.1 100.7 100.5 100.7

NA < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Basalt

Laboratory: Activation Laboratories (Techni-Lab Abitibi Inc.) Certificates: A11-12902 and A12-01689



Table C.1-2: Results of Whole Rock Analysis for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

SiO2

Al2O3

Fe2O3(T)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

V2O5

LOI

Total

F

C-Graph

ANALYSIS

(%)
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H

A
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0
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5

51.60 49.42 49.56 49.36 50.35 50.24 50.03 49.38 48.98 48.20 49.55 56.36 48.69

15.20 13.94 14.41 14.85 13.76 13.81 14.53 14.89 14.94 14.72 14.75 12.65 15.14

11.59 17.08 14.42 13.39 17.63 17.11 12.82 15.31 12.89 12.88 14.74 14.88 15.45

0.201 0.239 0.224 0.211 0.239 0.242 0.208 0.225 0.208 0.202 0.227 0.192 0.225

6.52 5.10 6.80 6.83 4.81 4.98 7.87 5.64 7.65 7.60 6.19 3.20 6.24

10.58 10.19 10.59 10.01 9.37 9.05 11.20 10.16 11.41 11.16 11.00 8.21 9.77

2.52 1.98 2.39 2.85 2.70 2.65 2.34 2.98 2.06 1.91 1.90 1.58 2.61

0.65 0.37 0.26 0.32 0.60 0.77 0.21 0.35 0.22 0.23 0.40 0.31 0.60

0.81 1.45 1.06 0.93 1.24 1.19 0.57 1.34 0.83 0.82 1.08 1.14 1.02

0.07 0.14 0.09 0.08 0.11 0.10 0.05 0.10 0.07 0.07 0.08 0.15 0.11

0.04 0.02 0.04 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03

0.050 0.068 0.060 0.058 0.070 0.070 0.049 0.073 0.050 0.051 0.074 0.049 0.052

0.62 0.38 0.40 0.65 0.03 0.52 0.76 0.29 0.76 1.74 0.43 0.88 0.76

100.4 100.4 100.3 99.6 100.9 100.7 100.7 100.8 100.1 99.6 100.4 99.6 100.7

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 2.72 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Gabbro

Laboratory: Activation Laboratories (Techni-Lab Abitibi Inc.) Certificates: A11-12902 and A12-01689



Table C.1-2: Results of Whole Rock Analysis for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

SiO2

Al2O3

Fe2O3(T)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2
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48.89 50.77 48.76 49.98 47.48 49.75 49.40 71.44 47.92 49.83 52.18 49.03 48.42

15.27 12.56 16.59 15.39 15.52 12.97 13.91 15.68 14.56 14.68 14.94 16.12 12.52

12.12 19.55 12.72 13.23 11.49 17.71 14.61 2.75 14.13 13.89 11.07 12.36 18.86

0.204 0.271 0.193 0.212 0.193 0.261 0.227 0.039 0.213 0.213 0.221 0.207 0.259

7.93 4.24 7.07 6.97 9.62 6.94 6.76 1.12 7.27 7.09 6.39 7.97 4.96

11.68 7.98 11.24 11.17 11.07 7.69 9.78 3.86 11.04 11.30 12.06 10.32 10.04

1.71 2.06 2.04 2.05 2.03 2.65 2.81 4.23 1.95 1.92 2.56 2.49 1.94

0.22 0.29 0.27 0.22 0.26 0.40 0.35 1.01 0.25 0.30 0.27 0.26 0.45

0.69 1.89 0.80 0.87 0.78 1.18 1.06 0.24 0.96 1.01 0.66 0.81 1.78

0.06 0.20 0.07 0.09 0.06 0.12 0.09 0.07 0.07 0.08 0.05 0.07 0.17

0.05 0.01 0.05 0.03 0.06 0.02 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07 0.04 0.02

0.047 0.071 0.050 0.046 0.044 0.062 0.063 0.006 0.058 0.058 0.050 0.044 0.083

1.12 0.22 0.49 0.55 0.90 0.46 0.71 0.35 0.81 0.32 0.47 0.87 0.78

100.0 100.1 100.3 100.8 99.5 100.2 99.8 100.8 99.3 100.7 101.0 100.6 100.3

NA NA NA < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Gabbro

Laboratory: Activation Laboratories (Techni-Lab Abitibi Inc.) Certificates: A11-12902 and A12-01689



Table C.1-2: Results of Whole Rock Analysis for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

SiO2

Al2O3

Fe2O3(T)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

Cr2O3

V2O5

LOI

Total

F

C-Graph

ANALYSIS

(%)

W
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-1

0
-0

5
3
-4

9

W
H

A
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0
-0

9
6
-5

0

59.61 59.03

15.68 15.32

8.13 9.52

0.115 0.130

3.29 4.65

7.39 4.81

4.17 4.84

0.86 0.88

0.82 0.90

0.18 0.19

0.02 0.01

0.031 0.031

0.36 0.44

100.7 100.8

NA NA

< 0.05 < 0.05

Volc. Felsic

Laboratory: Activation Laboratories (Techni-Lab Abitibi Inc.) Certificates: A11-12902 and A12-01689



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C
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H
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5
4
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1

Silver Ag 0.5 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5

Aluminum Al - - - 460 880 530 510 470 730 510 550 560 1100 2000 1700 1300 1000

Arsenic As 5 30 50 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Boron B - - - <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Barium Ba 200 500 2000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Beryllium Be - - - <1 <1 2 <1 1 <1 3 <1 <1 3 3 4 <1 <1

Bismuth Bi - - - <10 28 <10 140 <10 100 <10 <10 170 <10 <10 3500 <10 <10

Cadmium Cd 0.9 5 20 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Cobalt Co 20 50 300 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Chromium Cr 85 250 800 3 6 4 4 5 5 <2 5 4 <2 5 4 3 3

Copper Cu 50 100 500 29 77 94 34 30 18 4 26 10 <1 2 36 <1 <1

Mercury Hg 0.3 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Lithium Li - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA 36 70 53 53 32

Manganese Mn 1000 1000 2200 50 170 31 150 53 99 39 29 51 68 230 220 140 46

Molybdenum Mo 6 10 40 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Nickel Ni 50 100 500 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Lead Pb 40 500 1000 <5 <5 6 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 12 <5 <5

Antimony Sb - - - <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5

Selenium Se 3 3 10 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Tin Sn 5 50 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 <1 <1 <1 1

Thallium Tl - - - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 NA NA NA NA NA

Uranium U - - - 2 4.6 32 8.3 9.5 7.4 4.1 3 4.5 5.7 11 17 0.8 4.6

Zinc Zn 120 500 1500 11 16 7 26 <5 12 5 <5 12 43 74 22 27 55

ANALYSIS (µg/g)

PPSRTC Criteria (µg/g) Spodumene Pegmatite Pegmatite

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C

Silver Ag 0.5 20 40

Aluminum Al - - -

Arsenic As 5 30 50

Boron B - - -

Barium Ba 200 500 2000

Beryllium Be - - -

Bismuth Bi - - -

Cadmium Cd 0.9 5 20

Cobalt Co 20 50 300

Chromium Cr 85 250 800

Copper Cu 50 100 500

Mercury Hg 0.3 2 10

Lithium Li - - -

Manganese Mn 1000 1000 2200

Molybdenum Mo 6 10 40

Nickel Ni 50 100 500

Lead Pb 40 500 1000

Antimony Sb - - -

Selenium Se 3 3 10

Tin Sn 5 50 300

Thallium Tl - - -

Uranium U - - -

Zinc Zn 120 500 1500
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<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.8 <0.5 0.6 <0.5 0.5 0.6 <0.5 0.7 <0.5

4 7 6 6 16 20 11 23 3 13 17 5 17 4

10 12 8 17 6 6 5 7 9 4 12 6 8 10

110 77 130 340 110 200 130 180 94 120 750 77 210 97

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

43 47 29 30 62 71 60 67 49 55 64 32 49 33

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

9 24 21 24 28 20 15 29 7 22 22 12 45 28
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<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

<0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.8 1.2 0.6 1 <0.5 1.2 1 <0.5 1 <0.5

4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
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<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

6 5 6 7 9 14 8 8 <5 8 8 6 9 <5

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C

Silver Ag 0.5 20 40

Aluminum Al - - -

Arsenic As 5 30 50

Boron B - - -

Barium Ba 200 500 2000

Beryllium Be - - -

Bismuth Bi - - -

Cadmium Cd 0.9 5 20

Cobalt Co 20 50 300

Chromium Cr 85 250 800

Copper Cu 50 100 500

Mercury Hg 0.3 2 10

Lithium Li - - -

Manganese Mn 1000 1000 2200

Molybdenum Mo 6 10 40

Nickel Ni 50 100 500

Lead Pb 40 500 1000

Antimony Sb - - -

Selenium Se 3 3 10

Tin Sn 5 50 300

Thallium Tl - - -

Uranium U - - -

Zinc Zn 120 500 1500
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0.7 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.8 <0.5 0.6 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

6 <5 <5 78 6 <5 <5 <5 32 <5 30 <5 <5 <5

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0.5 <0.5 <0.5 0.8 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

4 8 6 17 15 9 6 2 8 5 11 13 6 7

21 10 7 21 11 4 9 6 28 6 4 6 13 6

36 120 95 120 160 140 98 45 34 100 39 86 48 110

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20 84 37 14 13

43 43 26 130 57 45 42 24 120 31 160 120 53 30

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

17 25 19 36 35 20 13 3 22 24 11 20 22 19
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<0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

5 4 5 5 5 5 5 4 5 <1 <1 <1 <1 <1

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 NA NA NA NA NA

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

7 5 <5 20 10 7 6 <5 14 25 37 17 7 8

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C

Silver Ag 0.5 20 40

Aluminum Al - - -

Arsenic As 5 30 50

Boron B - - -

Barium Ba 200 500 2000

Beryllium Be - - -

Bismuth Bi - - -

Cadmium Cd 0.9 5 20

Cobalt Co 20 50 300

Chromium Cr 85 250 800

Copper Cu 50 100 500

Mercury Hg 0.3 2 10

Lithium Li - - -

Manganese Mn 1000 1000 2200

Molybdenum Mo 6 10 40

Nickel Ni 50 100 500

Lead Pb 40 500 1000

Antimony Sb - - -

Selenium Se 3 3 10

Tin Sn 5 50 300

Thallium Tl - - -

Uranium U - - -

Zinc Zn 120 500 1500
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5 5 19 3 7 4 7 7 7 4 8 3 12
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56 54 210 45 100 31 52 45 67 35 14 42 95
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NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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18 10 20 6 11 12 10 10 12 10 23 9 17

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C

Silver Ag 0.5 20 40

Aluminum Al - - -

Arsenic As 5 30 50

Boron B - - -

Barium Ba 200 500 2000

Beryllium Be - - -

Bismuth Bi - - -

Cadmium Cd 0.9 5 20

Cobalt Co 20 50 300

Chromium Cr 85 250 800

Copper Cu 50 100 500

Mercury Hg 0.3 2 10

Lithium Li - - -

Manganese Mn 1000 1000 2200

Molybdenum Mo 6 10 40

Nickel Ni 50 100 500

Lead Pb 40 500 1000

Antimony Sb - - -

Selenium Se 3 3 10

Tin Sn 5 50 300

Thallium Tl - - -

Uranium U - - -

Zinc Zn 120 500 1500

ANALYSIS (µg/g)
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<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
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29 6 6 10 3 6 9 4 10 19 4 4 14

53 110 110 92 130 100 72 88 90 95 94 940 140

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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13 10 8 <5 9 17 6 9 6 6 8 51 18

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C

Silver Ag 0.5 20 40

Aluminum Al - - -

Arsenic As 5 30 50

Boron B - - -

Barium Ba 200 500 2000

Beryllium Be - - -

Bismuth Bi - - -

Cadmium Cd 0.9 5 20

Cobalt Co 20 50 300

Chromium Cr 85 250 800

Copper Cu 50 100 500

Mercury Hg 0.3 2 10

Lithium Li - - -

Manganese Mn 1000 1000 2200

Molybdenum Mo 6 10 40

Nickel Ni 50 100 500

Lead Pb 40 500 1000

Antimony Sb - - -

Selenium Se 3 3 10

Tin Sn 5 50 300

Thallium Tl - - -

Uranium U - - -

Zinc Zn 120 500 1500
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8 24 8 8 5 13 8 6 31 13 7 8 16
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150 130 78 87 54 75 41 5 280 93 75 59 74

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

NA NA NA 33 30 62 36 250 57 45 29 62 44

82 100 42 62 67 140 140 210 48 62 38 65 150
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<0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.4 0.5 <0.5 <0.5 0.8

5 5 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

<5 <5 <5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 5.9 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

16 13 11 40 32 40 20 59 12 17 11 12 18

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-3: Results of Trace Metals Analysis for Waste Rock and Ore (MA.200 - Mét. 1.2)
APPENDIX C.1

A B C

Silver Ag 0.5 20 40

Aluminum Al - - -

Arsenic As 5 30 50

Boron B - - -

Barium Ba 200 500 2000

Beryllium Be - - -

Bismuth Bi - - -

Cadmium Cd 0.9 5 20

Cobalt Co 20 50 300

Chromium Cr 85 250 800

Copper Cu 50 100 500

Mercury Hg 0.3 2 10

Lithium Li - - -

Manganese Mn 1000 1000 2200

Molybdenum Mo 6 10 40

Nickel Ni 50 100 500

Lead Pb 40 500 1000

Antimony Sb - - -

Selenium Se 3 3 10

Tin Sn 5 50 300

Thallium Tl - - -

Uranium U - - -

Zinc Zn 120 500 1500

ANALYSIS (µg/g)

PPSRTC Criteria (µg/g)
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28 37

Volc. Felsic

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 380520 and 389731



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1
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5

Silver Ag mg/L 0.00062 - < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Aluminum Al mg/L 0.75 - 0.7 0.3 0.8 0.2 0.7

Arsenic As mg/L 0.34 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Boron B mg/L - 500 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Barium Ba mg/L 5.3 100 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Beryllium Be mg/L - - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth Bi mg/L - - < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt Co mg/L 0.5 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chromium Cr mg/L 0.016 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Copper Cu mg/L 0.0073 - 1.57 1.58 2.26 1.76 0.9

Fluoride F-
mg/L 4 - 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Lithium Li mg/L - - NA NA NA NA NA

Manganese Mn mg/L - - 0.807 1.33 0.481 1.59 0.423

Molybdenum Mo mg/L 2 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel Ni mg/L 0.26 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Lead Pb mg/L 0.034 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Antimony Sb mg/L 0.088 - < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Tin Sn mg/L - - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium Tl mg/L - - < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium U mg/L - 2 0.034 0.052 0.147 0.15 0.173

Zinc Zn mg/L 0.067 - < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Initial pH (solid) (1/20) 6.4 7 7.3 7.4 7.5

pH after the addition of acid 1.8 1.7 1.9 1.7 1.7

Final pH 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Ext. Fluid 1 1 1 1 1

ANALYSIS (TCLP)
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Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid

Final pH

Ext. Fluid

ANALYSIS (TCLP)
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5
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1

< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 1.6 1.1 1.1 1

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.8 < 0.05 < 0.05 0.6 < 0.050 < 0.050 9.58 < 0.050 < 0.050

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.46 0.26 0.44 0.24 < 0.001 0.004 0.004 0.01 0.004

< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 0.9 0.3 0.3 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

NA NA NA NA 0.278 0.174 0.206 0.175 0.084

0.869 0.172 0.094 0.35 0.37 0.434 0.584 0.375 0.139

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 NA NA NA NA NA

0.13 0.138 0.072 0.098 0.226 0.146 0.105 0.02 0.094

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.07 0.14 0.12 0.07 < 0.05

7.9 7.7 7.6 7.8 8.5 8.7 8.6 8.8 8.7

1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7

4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pegmatite

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid

Final pH

Ext. Fluid

ANALYSIS (TCLP)
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< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

1.5 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.1 0.9 0.9 1.3 0.8 0.9 1.1 0.8

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.01 0.02

1 0.26 0.94 0.48 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.32 0.16 0.08 0.167 0.07

< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 0.00079 0.00077 0.00032 0.00053 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.203 0.112 0.133 0.115 0.117 0.145 0.099 0.116 0.088 0.127 0.081 0.071 0.079 0.093

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.002 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

8.3 8.5 8.7 8.7 8.5 8.5 8.4 8.4 8.5 8.6 8.5 6.9 7.2 7.6

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 1.8 1.8

4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid

Final pH

Ext. Fluid

ANALYSIS (TCLP)
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< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

1.2 0.9 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.3 1.2 1 1.9 1

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.18 0.02 < 0.02 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.09 0.07 0.05 0.018 0.009 0.063 0.033 0.13 0.02 0.016 < 0.001 0.009 0.009 0.007

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.041 0.136 0.075 0.031 0.037

0.107 0.064 0.069 0.256 0.083 0.089 0.074 0.072 0.111 0.117 0.208 0.168 0.132 0.122

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 NA NA NA NA NA

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.14 0.08 < 0.05 0.07 < 0.05

8.4 6.2 8 8.6 8.5 7.6 7.8 8.2 8.3 8.6 8.7 8.4 8.5 8.8

1.8 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8

4.9 4.9 4.9 5 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid
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Ext. Fluid
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0

< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

1 0.9 1.6 3.3 2.2 1.6 1.5 0.6 1.4 1.3 1.3 1.1 1.9

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

0.04 0.03 0.05 < 0.02 < 0.02 0.02 < 0.02 0.09 0.07 0.02 0.15 0.05 0.16

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.008 0.004 0.005 0.005 0.012 0.004 0.006 0.011 0.015 0.018 < 0.001 0.002 0.002

0.2 0.2 0.2 3.3 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

< 0.00013 0.00016 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

0.053 0.044 0.142 0.086 0.049 0.065 0.06 0.052 0.185 0.125 0.224 0.081 0.229

0.117 0.133 0.253 0.159 0.103 0.155 0.171 0.208 0.149 0.13 0.177 0.117 0.142

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.44 0.1 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.047 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 0.13 0.09 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

8.9 8.7 9 8.8 8.6 8.7 9 9.2 9.1 9 8.9 9 9.1

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

4.9 4.9 5 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid

Final pH

Ext. Fluid

ANALYSIS (TCLP)
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5

< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

1 1.1 0.9 1 0.7 1.2 1.1 0.7 1.2 1.9 1 0.8 1.1

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.02 0.02 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01

0.036 0.06 0.136 0.026 0.001 < 0.001 0.1 0.05 0.18 0.098 0.104 0.12 0.017

0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.09 0.192 0.063 0.079 0.066 0.092 0.084 0.052 0.078 0.14 0.087 0.068 0.12

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.02 0.02 0.02 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 0.002 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

8.6 8.4 8.4 8 8 8.3 8.1 6.9 8.5 8.7 8.6 8.4 8.8

1.4 1.3 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3

4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid

Final pH

Ext. Fluid

ANALYSIS (TCLP)
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1
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3

< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

1.6 0.9 1 1.5 1.5 1.5 1.4 0.3 1.4 1.4 1.3 1.4 0.9

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.03 0.16 0.03 0.14 0.04 0.02 < 0.02 0.04 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.056 0.077 0.04 0.012 0.007 < 0.001 0.005 < 0.001 0.032 0.008 0.011 0.007 < 0.001

0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

NA NA NA 0.057 0.044 0.083 0.037 0.161 0.121 0.071 0.106 0.118 0.077

0.122 0.092 0.055 0.16 0.144 0.188 0.241 0.135 0.126 0.14 0.144 0.179 0.563

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 0.09 < 0.01 0.07

0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.057 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 0.27 0.06 0.06 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

8.8 8.6 8.6 8.2 8.8 8.5 8.8 8.8 8.7 8.8 9 9.3 9.4

1.5 1.4 1.5 1.9 1.8 2.1 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6

4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-4: Results of TCLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Lithium Li mg/L - -

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Initial pH (solid) (1/20)

pH after the addition of acid

Final pH

Ext. Fluid

ANALYSIS (TCLP)
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9
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0

< 0.0006 < 0.0006

0.8 1.2

< 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01

0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001

0.4 0.4

< 0.00013 < 0.00013

NA NA

0.074 0.075

< 0.01 < 0.02

< 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01

< 0.001 0.001

< 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.5

8.7 8.9

1.5 1.3

4.9 4.9

1 1

Volc. Felsic

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356470, 356434 and 366886



Table C.1-5: Results of SPLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1
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5
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A
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0
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5
2
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9

Silver Ag mg/L 0.00062 - < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Aluminum Al mg/L 0.75 - < 0.1 0.4 0.4 < 0.1 < 0.1 0.7 1.7 < 0.1 0.2

Arsenic As mg/L 0.34 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Boron B mg/L - 500 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Barium Ba mg/L 5.3 100 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Beryllium Be mg/L - - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth Bi mg/L - - < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt Co mg/L 0.5 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chromium Cr mg/L 0.016 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01

Copper Cu mg/L 0.0073 - 0.199 0.006 0.006 0.042 0.068 0.51 0.22 0.063 0.003

Fluoride F-
mg/L 4 - 0.3 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.00013 0.00024 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Manganese Mn mg/L - - 0.433 0.035 0.031 0.118 0.139 0.629 0.148 0.046 0.067

Molybdenum Mo mg/L 2 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel Ni mg/L 0.26 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Lead Pb mg/L 0.034 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Antimony Sb mg/L 0.088 - < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Tin Sn mg/L - - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium Tl mg/L - - < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium U mg/L - 2 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.006 0.091 0.189 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc Zn mg/L 0.067 - < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Start date 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

End date 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03
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Spodumene Pegmatite Pegmatite

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356435 and 356436



Table C.1-5: Results of SPLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Start date

End date
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< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

0.5 1.2 < 0.1 1 1.1 0.3 0.2 0.1 < 0.1 1 < 0.1 0.2

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.003 0.322 0.004 0.555 0.21 0.001 0.001 < 0.001 0.002 0.155 0.001 < 0.001

< 0.2 0.2 < 0.2 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 1.1 0.3

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

< 0.005 0.104 0.01 0.129 0.113 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.006 0.129 0.011 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356435 and 356436



Table C.1-5: Results of SPLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -
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End date
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< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

0.6 0.3 0.5 1.9 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 2.2 0.4

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 0.004 0.002 0.097 0.004 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.125 0.003

< 0.2 < 0.2 < 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 1.4 < 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

< 0.005 < 0.005 < 0.005 0.097 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.096 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356435 and 356436



Table C.1-5: Results of SPLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -
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End date
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< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

0.5 0.2 < 0.1 0.1 < 0.1 0.3 0.4 < 0.1

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 0.123 0.25 0.015 0.067 0.009

0.3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.3

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

< 0.005 0.007 0.027 < 0.005 0.017 < 0.005 < 0.005 0.011

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356435 and 356436



Table C.1-5: Results of SPLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -
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0.5 < 0.1 < 0.1 0.2 0.4 0.7 < 0.1 1.6

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.012 0.082 0.002 0.017 < 0.001 < 0.001 0.012 0.103

< 0.2 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.3
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< 0.005 0.117 0.066 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.013 0.064

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356435 and 356436



Table C.1-5: Results of SPLP Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Chromium Cr mg/L 0.016 5

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thallium Tl mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

Start date

End date

ANALYSIS (SPLP)
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W
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5
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9

W
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A
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0
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9
6

-5
0

< 0.0006 < 0.0006

0.5 0.5

< 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05

< 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01

0.002 0.125

0.4 0.3

< 0.00013 < 0.00013

0.085 < 0.005

< 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01

< 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01

< 0.05 < 0.05

< 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05

2011-11-02 2011-11-02

2011-11-03 2011-11-03

Volc. Felsic

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 356435 and 356436



Table C.1-6: Results of SFE Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1
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7

W
H

A
-1

0
-0

5
2
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8

W
H

A
-1

0
-0

5
2
-0

9

Silver Ag mg/L 0.00062 - < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Aluminum Al mg/L 0.75 - 1.8 2.2 1.7 2.2 2 2.1 3.3 5.2 3.5

Arsenic As mg/L 0.34 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Boron B mg/L - 500 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Barium Ba mg/L 5.3 100 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Beryllium Be mg/L - - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth Bi mg/L - - < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt Co mg/L 0.5 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Copper Cu mg/L 0.0073 - < 0.007 0.008 0.035 0.01 < 0.007 < 0.007 0.016 0.009 0.012

Fluoride F-
mg/L 4 - < 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.00013 0.00023 0.00037 0.00022 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Manganese Mn mg/L - - < 0.005 0.011 < 0.005 0.008 0.006 0.016 0.014 0.017 0.03

Molybdenum Mo mg/L 2 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel Ni mg/L 0.26 - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Lead Pb mg/L 0.034 5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Antimony Sb mg/L 0.088 - 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Tin Sn mg/L - - < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium Th mg/L - - < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001

Uranium U mg/L - 2 0.009 0.011 0.019 0.014 0.014 0.019 0.013 0.007 0.009

Zinc Zn mg/L 0.067 - < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.22 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

ANALYSIS (SFE)
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Spodumene Pegmatite Pegmatite

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 357944, 358010 and 358011



Table C.1-6: Results of SFE Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thorium Th mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

ANALYSIS (SFE)
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0
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-2

1

< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.008 0.007 0.008 0.007 0.008 0.007

1.9 2 1.5 1.6 1.6 1.4 2.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.009 0.01 0.009 0.011 0.009 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 0.056 0.066 0.057 0.061 0.065 0.066

< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

0.009 0.009 0.007 0.008 0.008 0.005 0.025 0.02 0.016 0.013 0.017 0.011

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

< 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.06 < 0.05 0.2 < 0.05 0.05

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 357944, 358010 and 358011



Table C.1-6: Results of SFE Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thorium Th mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -
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0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007

1.9 1.7 1.6 2 0.2 1.2 1.3 1.5 1.9 0.2 0.4

< 0.01 < 0.01 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

0.009 0.01 0.01 0.01 0.009 0.01 0.01 0.009 0.009 0.011 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.09 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.065 0.072 0.076 0.076 0.081 0.08 0.087 0.086 0.093 0.092 0.094

< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

0.015 0.015 0.014 0.016 0.021 0.006 0.012 0.014 0.015 0.007 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.07 0.07 0.08 0.08 0.17 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

< 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

0.22 0.36 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.07 < 0.05 0.25 0.05

Basalt

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 357944, 358010 and 358011



Table C.1-6: Results of SFE Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thorium Th mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -

ANALYSIS (SFE)
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0.008 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

0.5 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

0.011 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.1 < 0.007 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007

< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

0.006 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.11 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.006 0.014 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Gabbro

Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 357944, 358010 and 358011



Table C.1-6: Results of SFE Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thorium Th mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -
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Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 357944, 358010 and 358011



Table C.1-6: Results of SFE Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Silver Ag mg/L 0.00062 -

Aluminum Al mg/L 0.75 -

Arsenic As mg/L 0.34 5

Boron B mg/L - 500

Barium Ba mg/L 5.3 100

Beryllium Be mg/L - -

Bismuth Bi mg/L - -

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5

Cobalt Co mg/L 0.5 -

Copper Cu mg/L 0.0073 -

Fluoride F-
mg/L 4 -

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1

Manganese Mn mg/L - -

Molybdenum Mo mg/L 2 -

Nickel Ni mg/L 0.26 -

Lead Pb mg/L 0.034 5

Antimony Sb mg/L 0.088 -

Selenium Se mg/L 0.02 1

Tin Sn mg/L - -

Thorium Th mg/L - -

Uranium U mg/L - 2

Zinc Zn mg/L 0.067 -
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Laboratory: Exova (required by Activation Laboratories) Certificates: 357944, 358010 and 358011



Table C.1-7: Results of Radioactivity Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1
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Laboratory: Becquerel Laboratories (required by Activation Laboratories) Certificate: T11-01870



Table C.1-7: Results of Radioactivity Tests for Waste Rock and Ore
APPENDIX C.1

Ra-226 4

Pb-214 40

Bi-214 40

Pb-210 4

Ac-228 40

Tl-208 40

K-40 400

Bi-212 40

M
a

xi
m

u
m

V
a

lu
e

o
f

A
ct

iv
ity

C
o

n
ce

n
tr

a
tio

n

(B
q

/g
)

Ionizing Radiation (S)

Test (Bq/g)
W

H
A

-1
0

-0
5

2
-1

0

W
H

A
-1

0
-0

5
2

-1
1

W
H

A
-1

0
-0

7
6

-1
2

W
H

A
-1

0
-0

7
6

-1
3

W
H

A
-1

0
-0

7
6

-1
4

W
H

A
-1

0
-0

7
6

-1
5

W
H

A
-1

0
-0

9
6

-1
6

W
H

A
-1

0
-0

9
6

-1
7

W
H

A
-1

0
-0

4
0

-1
8

W
H

A
-1

0
-0

4
0

-1
9

W
H

A
-1

0
-0

4
0

-2
0

W
H

A
-1

0
-0

4
0

-2
1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

< 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633 0.0633

Basalt

Laboratory: Becquerel Laboratories (required by Activation Laboratories) Certificate: T11-01870



Table C.1-7: Results of Radioactivity Tests for Waste Rock and Ore
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Table C.1-7: Results of Radioactivity Tests for Waste Rock and Ore
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Nemaska Lithium March 2013

Lamont inc.

APPENDIX C.2

Static Tests Results for Waste Rock Composites



Table C.2-1: Results of Acid Rock Drainage Potentiel for Composite Waste Rock Samples
APPENDIX C.2

Composite Composite Composite Composite Composite

27-32 15-28 33-43 37-47 7-8

Total sulphur (%) 0.104 0.506 0.147 0.566 0.015

Neutralizing potential (kg CaCO3/T) 8.6 7.8 9.6 9.1 3.6

Acid generating potential (kg CaCO3/T) 1.25 4.38 2.19 7.81 0.31

Net neutralizing potential (kg CaCO3/T) 7.35 3.42 7.41 1.29 3.29

Net potential ratio (kg CaCO3/T) 6.88 1.78 4.38 1.17 11.6

Potentially acid generating (Directive 019) NO YES NO YES NO

Potentially acid generating (Price 2009) NO Uncertain NO Uncertain NO

Parameter

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificate: CA11287-FEB12



Table C.2-2: Results of Whole Rock Analysis for Composite Waste Rock Samples
APPENDIX C.2

Composite Composite Composite Composite Composite

27-32 15-28 33-43 37-47 7-8

SiO2 47.6 49.7 50.8 50.5 74.9

Al2O3 14.9 13.4 15.0 12.9 14.9

Fe2O3(T) 14.6 16.0 13.3 18.8 0.64

MnO 0.24 0.25 0.23 0.28 0.09

MgO 7.19 6.23 6.49 4.46 0.10

CaO 11.0 10.2 11.1 8.58 0.34

Na2O 2.24 2.10 2.09 2.19 3.62

K2O 0.48 0.30 0.43 0.37 5.96

TiO2 1.03 1.49 1.07 1.80 0.02

P2O5 0.06 0.12 0.08 0.16 0.10

Cr2O3 0.04 0.02 0.03 < 0.01 0.02

V2O5 0.06 0.07 0.07 0.07 < 0.01

LOI 0.74 0.57 0.49 0.44 0.42

Total 100.2 100.5 101.2 100.5 101.1

ANALYSIS (%)

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificate: CA11288-FEB12



Nemaska Lithium March 2013

Lamont inc.

APPENDIX C.3

Static Tests Results for Tailings



Table C.3-1: Results of Acid Rock Drainage Potential for Tailings
APPENDIX C.3

Parameter PP-18 Ro Tls
PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Combined Tls

Comp
RO Tls PP21

Total sulphur (%) 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.005

Neutralizing potential (kg

CaCO3/T)
5.2 5.2 8.1 4.7 4.2 3.6

Acid generating potential (kg

CaCO3/T)
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

Net neutralizing potential (kg

CaCO3/T)
4.89 4.89 7.79 4.39 3.89 3.29

Net potential ratio (kg

CaCO3/T)
16.8 16.8 26.1 15.2 13.5 11.6

Potentially acid generating

(Directive 019)
NO NO NO NO NO NO

Potentially acid generating

(Price 2009)
NO NO NO NO NO NO

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificates: CA10995-DEC11 and CA10369-MAR12



Table C.3-2: Results of Whole Rock Analysis for Tailings
APPENDIX C.3

ANALYSIS

(%)
PP-18 Ro Tls

PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Combined Tls

Comp
RO Tls PP21

SiO2 81.6 65.5 69.5 76.2 78.2 81.8

Al2O3 11.8 22.1 18.4 14.3 13.6 10.9

Fe2O3(T) 0.41 1.92 2.36 0.38 0.74 0.33

MnO 0.02 0.07 0.10 0.03 0.03 0.01

MgO 0.03 0.23 0.20 0.02 0.06 0.04

CaO 0.31 0.25 0.54 0.29 0.27 0.23

Na2O 4.28 2.62 3.05 4.37 4.09 4.00

K2O 2.09 5.50 3.45 4.26 3.08 2.10

TiO2 < 0.01 0.04 0.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01

P2O5 0.07 0.09 0.15 0.12 0.09 0.07

Cr2O3 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.02

V2O5 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

LOI 0.47 2.44 1.78 0.47 0.60 0.49

Total 101.1 100.8 99.6 100.5 100.8 100.0

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificates: CA10997-DEC11 and CA10370-MAR12



Table C.3-3: Results of Trace Metals Analysis for Tailings (MA.200 - Mét. 1.2) APPENDIX C.3

A B C

Silver Ag 0.5 20 40 0.04 0.17 0.42 0.08 0.07

Aluminum Al - - - 1100 2500 3700 1200 1500

Arsenic As 5 30 50 < 0.5 2 2.7 < 0.5 0.5

Boron B - - - < 1 < 1 2 < 1 < 1

Barium Ba 200 500 2000 0.73 4.6 11 0.74 1.5

Beryllium Be - - - 0.6 2.2 6.3 0.99 1.3

Bismuth Bi - - - 17 46 90 36 24

Calcium Ca - - - 690 790 2200 650 520

Cadmium Cd 0.9 5 20 0.02 0.09 0.19 0.05 0.04

Cobalt Co 20 50 300 0.29 0.87 1.5 0.52 0.8

Chromium Cr 85 250 800 80 32 75 75 89

Copper Cu 50 100 500 2.4 58 120 5.3 14

Iron Fe - - - 1600 3100 9100 1500 2300

Mercury Hg 0.3 2 10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Potassium K - - - 750 1800 1800 980 1000

Lithium Li - - - 20 73 130 28 39

Magnesium Mg - - - 51 140 310 33 51

Manganese Mn 1000 1000 2200 36 84 250 60 53

Molybdenum Mo 6 10 40 1.6 1.2 2.3 1.5 1.7

Sodium Na - - - 480 190 450 410 350

Niobium Nb - - - < 0.1 0.6 0.8 0.2 0.3

Nickel Ni 50 100 500 2.3 3.5 11 2.3 3.5

Phosphorus P - - - 73 210 420 160 150

Lead Pb 40 500 1000 1 4.5 14 2.5 2.3

Antimony Sb - - - < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8

Selenium Se 3 3 10 < 0.7 < 0.7 0.8 < 0.7 < 0.7

Silicon Si - - - 460 740 800 480 530

Tin Sn 5 50 300 0.6 3.6 6.6 < 0.5 1.5

Strontium Sr - - - 1.06 2.71 6.47 1.44 1.53

Tantalum Ta - - - < 0.01 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01

Thorium Th - - - 0.2 0.76 2.7 0.84 0.62

Titanium Ti - - - 2.1 5.1 8 2.2 1.7

Thallium Tl - - - 0.14 0.47 0.54 0.19 0.25

Uranium U - - - 0.84 2.5 5.5 2.7 1.6

Vanadium V - - - 3 4 5 2 2

Yttrium Y - - - 0.16 0.75 2 0.39 0.36

Zinc Zn 120 500 1500 2.3 25 81 5.1 9.4

Combined Tls

Comp
ANALYSIS (µg/g)

PPSRTC Criteria (µg/g)
PP-18 Ro Tls

PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificates: CA10998-DEC11



Table C.3-4: Results of TCLP Tests for Tailings APPENDIX C.3
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PP-18 Ro Tls
PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Combined Tls

Comp

Silver Ag mg/L 0.00062 - < 0.00001 0.00003 0.00001 0.00005 0.00008
Aluminum Al mg/L 0.75 - 0.354 0.858 1.43 1.74 1.93

Arsenic As mg/L 0.34 5 0.0007 0.0014 0.0017 0.0173 0.0023

Boron B mg/L - 500 0.247 0.27 0.356 0.37 0.299

Barium Ba mg/L 5.3 100 0.0165 0.0677 0.174 0.0169 0.0407

Beryllium Be mg/L - - 0.00084 0.00509 0.017 0.00171 0.00387

Bismuth Bi mg/L - - 0.00557 0.0221 0.00316 0.0184 0.0227

Calcium Ca mg/L - - 3.65 10.7 48.2 10.4 8.97

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 0.000125 0.000515 0.00247 0.000144 0.000878

Cobalt Co mg/L 0.5 - 0.000741 0.00282 0.0152 0.000624 0.00385

Chromium Cr mg/L 0.016 5 0.0058 0.0076 0.038 0.0052 0.0074

Copper Cu mg/L 0.0073 - 0.012 0.161 1.48 0.123 0.167

Fluoride F-
mg/L 4 - 0.11 0.19 0.37 0.16 0.15

Iron Fe mg/L - - 0.051 4.21 47.3 0.705 1.07

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001

Potassium K mg/L - - 2.39 4.45 8.83 5.37 4.8

Lithium Li mg/L - - 0.016 0.094 0.197 0.075 0.079

Magnesium Mg mg/L - - 0.648 0.95 2.34 0.971 0.968

Manganese Mn mg/L - - 0.132 0.404 2.42 0.157 0.235

Molybdenum Mo mg/L 2 - 0.00035 0.00034 0.00042 0.00039 0.00034

Sodium Na mg/L - - 1600 1580 1730 1660 1780

Niobium Nb mg/L - - 0.000121 0.00031 0.000157 0.000692 0.00136

Nickel Ni mg/L 0.26 - 0.0047 0.0158 0.0995 0.0032 0.0086

Phosphorus P mg/L 3 - 0.028 < 0.009 0.009 0.135 0.031

Lead Pb mg/L 0.034 5 0.00343 0.00592 0.00652 0.02003 0.00804

Antimony Sb mg/L 0.088 - 0.0003 0.0004 0.0006 0.002 0.0007

Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Silicon Si mg/L - - 0.89 3.18 9.31 8.31 10.2

Tin Sn mg/L - - 0.00015 0.00035 0.00024 0.00083 0.00082

Strontium Sr mg/L - - 0.0084 0.0564 0.157 0.0157 0.0255

Tantalum Ta mg/L - - 0.000032 0.000032 0.000014 0.000172 0.000065

Thorium Th mg/L - - 0.000067 0.000108 0.000141 0.000362 0.00038

Titanium Ti mg/L - - 0.0004 0.0007 0.0005 0.0031 0.0038

Thallium Tl mg/L - - 0.00007 0.00028 0.00051 0.00035 0.00036

Uranium U mg/L - 2 0.00388 0.0133 0.0322 0.0171 0.0102

Vanadium V mg/L - - 0.00011 0.00012 0.00009 0.00037 0.00047

Tungsten W mg/L - - < 0.00003 < 0.00003 0.00009 0.00007 0.00015

Yttrium Y mg/L - - 0.000762 0.00134 0.00487 0.00112 0.00118

Zinc Zn mg/L 0.067 - 0.02 0.121 1.15 0.058 0.12

ANALYSIS (TCLP)

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificates: CA10550-NOV11 and CA10570-NOV11



Table C.3-5: Results of SPLP Tests for Tailings APPENDIX C.3
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PP-18 Ro Tls
PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Combined Tls

Comp

Silver Ag mg/L 0.00062 - < 0.00001 0.00003 < 0.00001 0.00002 0.00002

Aluminum Al mg/L 0.75 - 0.162 0.504 0.43 1.28 0.417

Arsenic As mg/L 0.34 5 0.0002 0.0006 0.0006 0.0084 0.001

Boron B mg/L - 500 0.0384 0.0682 0.0682 0.0403 0.0731

Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00049 0.00155 0.00168 0.00132 0.00119

Beryllium Be mg/L - - 0.00011 0.0008 0.00055 0.00074 0.00041

Bismuth Bi mg/L - - 0.00173 0.0117 0.0037 0.00407 0.00347

Calcium Ca mg/L - - 1.17 4.42 11.6 2.77 3.79

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 0.000005 0.000024 0.000021 0.000164 0.000003

Cobalt Co mg/L 0.5 - 0.000279 0.000114 0.000076 0.000185 0.00004

Chromium Cr mg/L 0.016 5 0.0006 0.0009 0.0005 < 0.0005 0.0006

Copper Cu mg/L 0.0073 - 0.0038 0.0061 0.0064 0.011 0.0049

Fluoride F-
mg/L 4 - < 0.06 0.16 0.25 0.06 0.07

Iron Fe mg/L - - 0.052 0.499 0.191 0.118 0.165

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001

Potassium K mg/L - - 0.318 0.491 0.883 1.2 0.387

Lithium Li mg/L - - 0.013 0.047 0.046 0.032 0.025

Magnesium Mg mg/L - - 0.16 0.308 0.423 0.115 0.258

Manganese Mn mg/L - - 0.0173 0.0146 0.0042 0.0096 0.00402

Molybdenum Mo mg/L 2 - 0.0001 0.00234 0.0129 0.00017 0.00014

Sodium Na mg/L - - 3.77 7.59 9.97 6.15 8.37

Niobium Nb mg/L - - 0.000237 0.000874 0.00039 0.00107 0.000472

Nickel Ni mg/L 0.26 - 0.0059 0.0007 0.0004 0.0009 0.0004

Phosphorus P mg/L 3 - < 0.009 < 0.009 < 0.009 0.019 < 0.009

Lead Pb mg/L 0.034 5 0.00055 0.00171 0.00095 0.00267 0.00091

Antimony Sb mg/L 0.088 - < 0.0002 0.0003 0.0007 0.0014 0.0004

Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Silicon Si mg/L - - 0.84 2.28 3.15 4.55 2.15

Tin Sn mg/L - - 0.0002 0.00055 0.00035 0.0008 0.00046

Strontium Sr mg/L - - 0.0031 0.0106 0.0219 0.0046 0.0075

Tantalum Ta mg/L - - 0.000057 0.000162 0.000128 0.000376 0.000107

Thorium Th mg/L - - 0.000031 0.000139 0.000082 0.000068 0.000046

Titanium Ti mg/L - - 0.0004 0.0017 0.0008 0.0021 0.0012

Thallium Tl mg/L - - < 0.00002 0.00005 0.00005 0.00019 0.00005

Uranium U mg/L - 2 0.000386 0.000587 0.0039 0.00156 0.000319

Vanadium V mg/L - - 0.00008 0.00039 0.00034 0.00026 0.00017

Tungsten W mg/L - - < 0.00003 0.00014 0.00029 0.00007 0.00004

Yttrium Y mg/L - - 0.000042 0.000103 0.000052 0.00009 0.000042

Zinc Zn mg/L 0.067 - 0.002 0.007 0.005 0.007 0.006

ANALYSIS (SPLP)

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificates: CA10551-NOV11 and CA10571-NOV11



Table C.3-6: Results of SFE Tests for Tailings APPENDIX C.3
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PP-18 Ro Tls
PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Combined Tls

Comp

Silver Ag mg/L 0.00062 - < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum Al mg/L 0.75 - 0.06 0.17 0.17 0.62 0.34

Arsenic As mg/L 0.34 5 0.0003 0.0006 0.0007 0.0087 0.0018
Boron B mg/L - 500 < 0.0002 0.0008 0.0017 < 0.0002 0.0004
Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00016 0.00053 0.00129 0.00030 0.00041

Beryllium Be mg/L - - 0.00004 0.00010 0.00011 0.00018 0.00007
Bismuth Bi mg/L - - 0.00031 0.00111 0.00065 0.00063 0.00060
Calcium Ca mg/L - - 1.15 7.02 14.2 2.69 5.31

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 0.000005 < 0.000003 < 0.000003 0.000003 < 0.000003
Cobalt Co mg/L 0.5 - 0.000012 0.000017 0.000027 0.000011 0.000015

Chromium Cr mg/L - - < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper Cu mg/L 0.0073 - 0.0007 0.0016 0.0037 0.0024 0.0019
Fluoride F-

mg/L 4 - < 0.06 0.16 0.24 < 0.06 < 0.06

Iron Fe mg/L - - 0.017 0.056 0.036 0.027 0.042
Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001

Potassium K mg/L - - 0.412 0.832 1.56 0.962 0.766
Lithium Li mg/L - - 0.013 0.043 0.053 0.026 0.020

Magnesium Mg mg/L - - 0.126 0.282 0.389 0.044 0.162
Manganese Mn mg/L - - 0.0207 0.0159 0.00244 0.00418 0.00073
Molybdenum Mo mg/L 2 - 0.00012 0.00468 0.0211 0.00024 0.00024

Sodium Na mg/L - - 1.28 0.61 1.50 0.59 0.56
Niobium Nb mg/L - - 0.000055 0.000067 0.000040 0.000233 0.000079
Nickel Ni mg/L 0.26 - 0.0001 0.0003 0.0003 < 0.0001 0.0002

Phosphorus P mg/L - - < 0.009 0.016 0.022 0.018 0.010
Lead Pb mg/L 0.034 5 0.00010 0.00015 0.00011 0.00041 0.00017

Antimony Sb mg/L 0.088 - < 0.0002 0.0003 0.0010 0.0010 0.0004
Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Silicon Si mg/L - - 0.46 1.07 1.98 1.71 1.17
Tin Sn mg/L - - 0.00007 0.00015 0.00011 0.00019 0.00013

Strontium Sr mg/L - - 0.0025 0.0165 0.0295 0.0038 0.0094
Tantalum Ta mg/L - - 0.000028 0.000037 0.000028 0.000063 0.000035
Titanium Ti mg/L - - 0.0002 0.0003 0.0006 0.0006 0.0004
Thorium Th mg/L - - < 0.000004 < 0.000004 < 0.000004 0.000007 < 0.000004
Thallium Tl mg/L - - < 0.00002 0.00002 0.00004 0.00006 0.00003
Uranium U mg/L - 2 0.000089 0.00189 0.00503 0.00297 0.000994

Vanadium V mg/L - - 0.00006 0.00019 0.00025 0.00018 0.00020
Tungsten W mg/L - - < 0.00003 0.00010 0.00032 0.00004 0.00004
Yttrium Y mg/L - - 0.000012 0.000012 0.000011 0.000016 0.000007

Zinc Zn mg/L 0.067 - 0.001 < 0.001 0.001 0.002 0.001

ANALYSIS (SFE)

Laboratory: SGS Canada Inc. Certificates: CA10552-NOV11 and CA10572-NOV11



Table C.3-7: Results of Radioactivity Tests for Tailings
APPENDIX C.3

Test (Bq/g)
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PP-18 Ro Tls
PP-18 Mica

Conc

PP-19 Comb

Slimes

DMS#1 +

DMS#4

Combined Tls

Comp

Th-234 4 0.03 0.11 0.09 < 0.07 < 0.05

Th-230 4 < 0.2 < 0.3 < 0.3 < 0.4 < 0.2

Ra-226 4 0.04 0.16 0.17 0.09 0.1

Pb-210 4 < 0.04 0.07 0.16 < 0.06 0.02

U-235 4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Th-228 4 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

K-40 400 0.5 1.5 0.9 1.2 0.9

U-238 4 0.01 0.04 0.1 0.04 0.02

Th-232 4 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Gross Alpha - < 0.1 0.6 1.1 0.4 0.4

Gross Beta - 0.5 1.8 1.4 1.4 1.1

0.121 0.214 0.247 0.208 0.140Ionizing Radiation (S)

Laboratory: Becquerel Laboratories (required by SGS Canada Inc.) Certificate: T11-02112
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Table C.4-1: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 27-32 (Basalt)

APPENDIX C.4

Unit
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Week #0 Week #1 Week #2 Week #3 Week #4 Week #5 Week #6 Week #7

yyyy-mm-dd --- --- 2012-02-29 2012-03-07 2012-03-14 2012-03-21 2012-03-28 2012-04-04 2012-04-11 2012-04-18
mL --- --- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
mL --- --- 843 918 909 890 895 901 860 891

units --- --- 7.27 7.45 7.04 7.18 7.08 7.24 7.39 7.14
µS/cm --- --- 24 21 35 22 16 16 15 16

mg/L as CaCO3 --- --- 9 8 8 7 5 6 5 5
mg/L as CaCO3 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Fluoride F- mg/L 4 --- < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

Sulphate SO4
2- mg/L --- --- 2 2.2 2.3 2.5 1.4 1.5 1.4 1.2

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Silver Ag mg/L 0.00062 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aluminum Al mg/L 0.75 --- 0.08 0.06 0.05 0.07 --- 0.04 --- ---
Arsenic As mg/L 0.34 5 < 0.0002 0.0009 0.0009 0.0006 --- 0.001 --- ---
Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00034 0.0004 0.00018 0.00025 --- 0.00021 --- ---
Beryllium Be mg/L --- --- < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- 0.00003 --- ---
Boron B mg/L --- 500 0.0013 0.0027 0.002 0.0016 --- 0.0011 --- ---
Bismuth Bi mg/L --- --- < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 --- ---
Calcium Ca mg/L --- --- 3.26 2.09 1.76 1.65 --- 1.56 --- ---
Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.000003 < 0.000003 0.000054 0.000005 --- 0.000017 --- ---
Cobalt Co mg/L 0.5 --- 0.000017 0.000021 0.000052 0.000099 --- 0.000052 --- ---
Chromium Cr mg/L 0.016 5 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- < 0.0005 --- ---
Copper Cu mg/L 0.0073 --- < 0.0005 0.0013 < 0.0005 < 0.0005 --- 0.0005 --- ---
Iron Fe mg/L --- --- 0.011 0.01 0.006 0.014 --- 0.009 --- ---
Potassium K mg/L --- --- 0.627 0.536 0.446 0.464 --- 0.225 --- ---
Lithium Li mg/L --- --- 0.131 0.135 0.114 0.094 --- 0.03 --- ---
Magnesium Mg mg/L --- --- 0.449 0.61 0.584 0.634 --- 0.537 --- ---
Manganese Mn mg/L --- --- 0.00077 0.00109 0.00362 0.00089 --- 0.00099 --- ---
Molybdenum Mo mg/L 2 --- 0.00039 0.00087 0.00061 0.0005 --- 0.00016 --- ---
Sodium Na mg/L --- --- 1.35 1.4 1.1 1.04 --- 0.34 --- ---
Nickel Ni mg/L 0.26 --- 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 --- 0.0001 --- ---
Lead Pb mg/L 0.034 5 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- 0.00004 --- ---
Antimony Sb mg/L 0.088 --- 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 --- 0.0003 --- ---
Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- < 0.001 --- ---
Tin Sn mg/L --- --- 0.00226 0.00118 0.00093 0.00061 --- 0.00039 --- ---
Strontium Sr mg/L --- --- 0.0029 0.0023 0.002 0.0017 --- 0.0014 --- ---
Titanium Ti mg/L --- --- 0.0002 0.0004 0.0003 0.0008 --- 0.0005 --- ---
Thallium Tl mg/L --- --- 0.00003 0.00003 0.00004 0.00002 --- 0.00003 --- ---
Uranium U mg/L --- 2 0.000004 0.000035 0.000181 0.000152 --- 0.000074 --- ---
Vanadium V mg/L --- --- 0.00184 0.00189 0.00214 0.00244 --- 0.00184 --- ---
Tungsten W mg/L --- --- 0.00029 0.00129 0.00142 0.00086 --- 0.00025 --- ---
Yttrium Y mg/L --- --- 0.000003 0.000001 0.000003 0.000001 --- 0.000017 --- ---
Zinc Zn mg/L 0.067 --- < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 --- < 0.002 --- ---

Date

ANALYSIS

Acidity
Alkalinity
Conductivity
pH
Leachate Volume Recovered
Leachate Volume Added

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-1: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 27-32 (Basalt)

APPENDIX C.4

Unit

P
P

S
R

T
C

C
ri
te

ri
a

-

G
ro

u
n
d
w

a
te

r

re
p
o
rt

e
d

to
s
u
rf

a
c
e

w
a
te

rs

D
ir
e
c
ti
v
e

0
1
9

C
ri
te

ri
a

-
H

ig
h

ri
s
k

m
in

e
w

a
s
te

yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Date

ANALYSIS

Acidity
Alkalinity
Conductivity
pH
Leachate Volume Recovered
Leachate Volume Added

Week #8 Week #9 Week #10 Week #11 Week #12 Week #13 Week #14 Week #15

2012-04-25 2012-05-02 2012-05-09 2012-05-16 2012-05-23 2012-05-30 2012-06-05 2012-06-13
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
872 890 970 869 860 881 870 873
7.03 6.76 7 6.85 6.81 7.07 6.83 6.63
15 13 13 13 11 11 15 11
5 3 4 4 4 4 4 4

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

1.3 1.0 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---

0.03 --- --- --- 0.02 --- --- ---
0.0007 --- --- --- 0.0007 --- --- ---

0.00019 --- --- --- 0.00156 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---

0.0008 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---

1.49 --- --- --- 1.56 --- --- ---
< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- --- ---
0.000025 --- --- --- 0.000073 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---

0.01 --- --- --- < 0.003 --- --- ---
0.17 --- --- --- 0.11 --- --- ---

0.016 --- --- --- 0.008 --- --- ---
0.504 --- --- --- 0.278 --- --- ---

0.00227 --- --- --- 0.00408 --- --- ---
0.00008 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---

0.16 --- --- --- 0.08 --- --- ---
0.0002 --- --- --- 0.0001 --- --- ---

< 0.00002 --- --- --- 0.00006 --- --- ---
< 0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- --- ---
0.0002 --- --- --- 0.00013 --- --- ---
0.0012 --- --- --- 0.0011 --- --- ---
0.0003 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.000044 --- --- --- 0.000027 --- --- ---
0.00161 --- --- --- 0.00122 --- --- ---
0.00012 --- --- --- < 0.00003 --- --- ---
0.000002 --- --- --- < 0.000001 --- --- ---
< 0.002 --- --- --- < 0.002 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-1: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 27-32 (Basalt)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Date

ANALYSIS

Acidity
Alkalinity
Conductivity
pH
Leachate Volume Recovered
Leachate Volume Added

Week #16 Week #17 Week #18 Week #19 Week #20 Week #21 Week #22

2012-06-20 2012-06-27 2012-07-04 2012-07-11 2012-07-18 2012-07-25 2012-08-01
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
873 861 873 872 864 864 860
7.12 7.38 6.79 6.81 6.72 6.35 6.86
30 12 15 10 11 12 11
5 4 4 3 3 3 3

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---

0.06 --- --- --- 0.06 --- ---
0.0008 --- --- --- 0.0007 --- ---

0.00012 --- --- --- 0.0001 --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---

0.0003 --- --- --- 0.0007 --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---

1.73 --- --- --- 1.57 --- ---
< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- ---
0.000021 --- --- --- < 0.000002 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---

0.006 --- --- --- 0.004 --- ---
0.085 --- --- --- 0.058 --- ---
0.008 --- --- --- 0.005 --- ---
0.234 --- --- --- 0.172 --- ---

0.00057 --- --- --- 0.00096 --- ---
0.00002 --- --- --- 0.00006 --- ---

0.07 --- --- --- 0.06 --- ---
0.0001 --- --- --- 0.0002 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0003 --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- ---
0.00007 --- --- --- 0.00012 --- ---
0.0009 --- --- --- 0.001 --- ---
0.0004 --- --- --- 0.0002 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
0.000026 --- --- --- 0.000016 --- ---
0.0013 --- --- --- 0.00098 --- ---

< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---
< 0.000001 --- --- --- 0.000002 --- ---

< 0.002 --- --- --- < 0.002 --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-1: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 27-32 (Basalt)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Date

ANALYSIS

Acidity
Alkalinity
Conductivity
pH
Leachate Volume Recovered
Leachate Volume Added

Week #23 Week #24 Week #25 Week #26 Week #27
Week #28

(ENDED)

2012-08-08 2012-08-15 2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12
1000 1000 1000 1000 1000 1000
959 876 882 908 867 867
6.96 6.7 6.96 7.01 6.91 6.91
18 12 12 19 9 31
5 4 4 4 4 4

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.5

--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- 0.06 --- --- --- 0.04
--- 0.0004 --- --- --- 0.0008
--- 0.00007 --- --- --- 0.00019
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0004
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- 1.59 --- --- --- 1.56
--- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003
--- 0.000038 --- --- --- 0.000029
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- < 0.003 --- --- --- 0.004
--- 0.044 --- --- --- 0.034
--- 0.005 --- --- --- 0.003
--- 0.133 --- --- --- 0.108
--- 0.00866 --- --- --- 0.0005
--- 0.00001 --- --- --- 0.00002
--- 0.05 --- --- --- 0.04
--- 0.0001 --- --- --- 0.0004
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0004
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001
--- 0.0001 --- --- --- 0.00018
--- 0.0009 --- --- --- 0.0009
--- 0.0004 --- --- --- 0.0002
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- 0.000018 --- --- --- 0.000015
--- 0.00084 --- --- --- 0.00075
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003
--- 0.000001 --- --- --- 0.000002
--- < 0.002 --- --- --- < 0.002

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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Week #0 Week #1 Week #2 Week #3 Week #4 Week #5 Week #6 Week #7

yyyy-mm-dd --- --- 2012-02-29 2012-03-07 2012-03-14 2012-03-21 2012-03-28 2012-04-04 2012-04-11 2012-04-18
mL --- --- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
mL --- --- 806 956 955 960 957 950 933 954

units --- --- 6.84 7.09 6.96 7.03 6.88 6.96 6.68 6.84
µS/cm --- --- 28 45 46 23 23 19 20 18

mg/L as CaCO3 --- --- 5 8 8 6 5 4 3 4
mg/L as CaCO3 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 4 2

Fluoride F- mg/L 4 --- < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate SO4

2- mg/L --- --- 5 6.1 5.1 4.3 3.1 4.3 3.9 3.1
Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Silver Ag mg/L 0.00062 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aluminum Al mg/L 0.75 --- 0.05 0.02 0.03 0.03 --- 0.01 --- ---
Arsenic As mg/L 0.34 5 < 0.0002 0.0005 0.0004 < 0.0002 --- 0.0003 --- ---
Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00013 0.00045 0.00038 0.00042 --- 0.00013 --- ---
Beryllium Be mg/L --- --- < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Boron B mg/L --- 500 0.0022 0.0045 0.0032 0.0024 --- 0.0014 --- ---
Bismuth Bi mg/L --- --- < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 --- ---
Calcium Ca mg/L --- --- 3.67 4 3.23 2.95 --- 2.54 --- ---
Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.000003 < 0.000003 0.000029 < 0.000003 --- < 0.000003 --- ---
Cobalt Co mg/L 0.5 --- 0.00002 0.000061 0.000062 0.000075 --- 0.000109 --- ---
Chromium Cr mg/L 0.016 5 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- < 0.0005 --- ---
Copper Cu mg/L 0.0073 --- 0.0007 0.001 0.0032 0.0008 --- < 0.0005 --- ---
Iron Fe mg/L --- --- 0.005 < 0.003 < 0.003 0.003 --- < 0.003 --- ---
Potassium K mg/L --- --- 0.336 0.378 0.28 0.217 --- 0.118 --- ---
Lithium Li mg/L --- --- 0.149 0.177 0.126 0.073 --- 0.038 --- ---
Magnesium Mg mg/L --- --- 0.489 0.992 0.804 0.704 --- 0.512 --- ---
Manganese Mn mg/L --- --- 0.00076 0.00155 0.00191 0.00128 --- 0.00119 --- ---
Molybdenum Mo mg/L 2 --- 0.00165 0.00246 0.0015 0.00104 --- 0.00039 --- ---
Sodium Na mg/L --- --- 1.37 1.7 1.12 0.78 --- 0.39 --- ---
Nickel Ni mg/L 0.26 --- 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 --- 0.0002 --- ---
Lead Pb mg/L 0.034 5 < 0.00002 < 0.00002 0.00024 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Antimony Sb mg/L 0.088 --- 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 --- 0.0003 --- ---
Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- < 0.001 --- ---
Tin Sn mg/L --- --- 0.0011 0.00133 0.00076 0.00051 --- 0.00029 --- ---
Strontium Sr mg/L --- --- 0.0031 0.0038 0.0029 0.0027 --- 0.0019 --- ---
Titanium Ti mg/L --- --- < 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 --- 0.0002 --- ---
Thallium Tl mg/L --- --- 0.00004 0.00003 0.00003 0.00003 --- 0.00002 --- ---
Uranium U mg/L --- 2 0.000004 0.000016 0.00004 0.000031 --- 0.000015 --- ---
Vanadium V mg/L --- --- 0.00081 0.00082 0.00098 0.00106 --- 0.0008 --- ---
Tungsten W mg/L --- --- 0.00018 < 0.00003 0.00026 < 0.00003 --- 0.00006 --- ---
Yttrium Y mg/L --- --- 0.000002 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 --- 0.000001 --- ---
Zinc Zn mg/L 0.067 --- < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 --- < 0.002 --- ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #8 Week #9 Week #10 Week #11 Week #12 Week #13 Week #14 Week #15

2012-04-25 2012-05-02 2012-05-09 2012-05-16 2012-05-23 2012-05-30 2012-06-05 2012-06-13
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
986 936 963 940 989 1004 994 999
6.89 6.7 6.66 6.82 6.58 6.78 6.73 6.46
16 15 16 17 15 14 18 21
4 7 3 2 2 2 4 2

< 2 < 2 3 3 < 2 < 2 3 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 0.13 < 0.06 < 0.06 < 0.06

2.7 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3
< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---
< 0.01 --- --- --- < 0.01 --- --- ---

< 0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
0.00016 --- --- --- 0.00022 --- --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.001 --- --- --- 0.0003 --- --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---
2.44 --- --- --- 1.93 --- --- ---

< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- --- ---
0.000163 --- --- --- 0.000348 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- 0.0006 --- --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- --- ---

0.08 --- --- --- 0.052 --- --- ---
0.021 --- --- --- 0.012 --- --- ---
0.376 --- --- --- 0.252 --- --- ---

0.00336 --- --- --- 0.00166 --- --- ---
0.00017 --- --- --- 0.00006 --- --- ---

0.17 --- --- --- 0.1 --- --- ---
0.0004 --- --- --- 0.0007 --- --- ---

0.00003 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- --- ---
0.00023 --- --- --- 0.00016 --- --- ---
0.0019 --- --- --- 0.0013 --- --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- 0.00002 --- --- ---
0.000014 --- --- --- 0.000004 --- --- ---
0.00065 --- --- --- 0.00049 --- --- ---
0.00006 --- --- --- < 0.00003 --- --- ---
0.000001 --- --- --- < 0.000001 --- --- ---

0.002 --- --- --- 0.003 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #16 Week #17 Week #18 Week #19 Week #20 Week #21 Week #22

2012-06-20 2012-06-27 2012-07-04 2012-07-11 2012-07-18 2012-07-25 2012-08-01
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
988 930 932 926 985 993 926
6.87 6.85 6.33 6.25 6.45 6.37 6.36
34 11 15 14 13 13 11
3 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

< 2 < 2 3 3 3 3 3
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

1.6 1.5 1.5 1.7 1.50 1.5 1.5
< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
0.02 --- --- --- 0.02 --- ---

< 0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- ---
0.00017 --- --- --- 0.00016 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
0.0004 --- --- --- 0.0006 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
1.87 --- --- --- 1.52 --- ---

< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- ---
0.000579 --- --- --- 0.000738 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- ---

0.05 --- --- --- 0.026 --- ---
0.01 --- --- --- 0.008 --- ---

0.224 --- --- --- 0.175 --- ---
0.00223 --- --- --- 0.0021 --- ---
0.00005 --- --- --- 0.00004 --- ---

0.09 --- --- --- 0.07 --- ---
0.0013 --- --- --- 0.0018 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0004 --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- ---
0.00009 --- --- --- 0.0001 --- ---
0.0011 --- --- --- 0.0011 --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
0.00002 --- --- --- 0.00003 --- ---
0.000002 --- --- --- 0.000002 --- ---
0.00044 --- --- --- 0.00032 --- ---

< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---
< 0.000001 --- --- --- < 0.000001 --- ---

0.002 --- --- --- < 0.002 --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #23 Week #24 Week #25 Week #26 Week #27 Week #28 Week #29

2012-08-08 2012-08-15 2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
973 928 929 951 932 933 929
6.43 6.34 6.33 6.28 6.08 6.46 6.06
15 10 14 18 14 30 10
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
2 3 6 3 5 3 6

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
1.8 1.8 2 1.7 1.7 1.7 1.7
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- < 0.01 --- --- --- < 0.01 ---
--- < 0.0002 --- --- --- < 0.0002 ---
--- 0.00015 --- --- --- 0.00009 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0004 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 1.16 --- --- --- 1.17 ---
--- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003 ---
--- 0.00101 --- --- --- 0.00176 ---
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005 ---
--- 0.0007 --- --- --- 0.0007 ---
--- < 0.003 --- --- --- 0.003 ---
--- 0.026 --- --- --- 0.023 ---
--- 0.007 --- --- --- 0.006 ---
--- 0.145 --- --- --- 0.144 ---
--- 0.00241 --- --- --- 0.00248 ---
--- 0.00004 --- --- --- 0.00001 ---
--- 0.06 --- --- --- 0.06 ---
--- 0.0023 --- --- --- 0.0039 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0004 ---
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001 ---
--- 0.00002 --- --- --- 0.00006 ---
--- 0.0008 --- --- --- 0.0009 ---
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- 0.00002 --- --- --- 0.00003 ---
--- 0.000002 --- --- --- < 0.000001 ---
--- 0.00024 --- --- --- 0.00018 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- 0.000001 --- --- --- 0.000001 ---
--- 0.002 --- --- --- 0.002 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #30 Week #31 Week #32 Week #33 Week #34 Week #35 Week #36

2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
946 977 937 939 953 951 960
7.15 6.58 5.93 6.18 6.04 5.75 6.23

9 14 10 15 16 13 7
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3
5 3 3 3 3 4 < 2

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
1.6 1.9 1.9 1.8 2.4 2.6 1.6
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- < 0.00001 --- --- --- 0.00003
--- --- < 0.01 --- --- --- 0.02
--- --- 0.0003 --- --- --- 0.0002
--- --- 0.00008 --- --- --- 0.0001
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- < 0.0002 --- --- --- < 0.0002
--- --- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- --- 1.02 --- --- --- 0.93
--- --- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003
--- --- 0.00241 --- --- --- 0.00383
--- --- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- --- 0.0005 --- --- --- 0.0008
--- --- < 0.003 --- --- --- < 0.003
--- --- 0.024 --- --- --- 0.02
--- --- 0.006 --- --- --- 0.006
--- --- 0.131 --- --- --- 0.134
--- --- 0.00349 --- --- --- 0.00452
--- --- 0.00042 --- --- --- 0.00002
--- --- 0.05 --- --- --- 0.05
--- --- 0.005 --- --- --- 0.0074
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- 0.0004 --- --- --- 0.0002
--- --- < 0.001 --- --- --- < 0.001
--- --- 0.00005 --- --- --- 0.00002
--- --- 0.0008 --- --- --- 0.0008
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- 0.00004 --- --- --- 0.00005
--- --- 0.000013 --- --- --- < 0.000001
--- --- 0.00017 --- --- --- 0.00011
--- --- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003
--- --- < 0.000001 --- --- --- 0.000002
--- --- 0.002 --- --- --- 0.003

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #37 Week #38 Week #39 Week #40 Week #41 Week #42 Week #43

2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-27
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
945 954 971 948 988 994 995
6.23 5.86 6.01 6.18 6.16 6.2 5.76
16 13 15 12 12 15 16
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
2 6 < 2 4 4 3 4

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
2 1.9 2.5 2.1 2.1 2.2 2.1
--- --- --- 0.00001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 0.01 --- --- ---
--- --- --- < 0.0002 --- --- ---
--- --- --- 0.00036 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- 0.0003 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 1 --- --- ---
--- --- --- < 0.000003 --- --- ---
--- --- --- 0.00627 --- --- ---
--- --- --- < 0.0005 --- --- ---
--- --- --- 0.0012 --- --- ---
--- --- --- 0.003 --- --- ---
--- --- --- 0.025 --- --- ---
--- --- --- 0.007 --- --- ---
--- --- --- 0.151 --- --- ---
--- --- --- 0.00767 --- --- ---
--- --- --- 0.00044 --- --- ---
--- --- --- 0.06 --- --- ---
--- --- --- 0.0113 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- 0.0003 --- --- ---
--- --- --- < 0.001 --- --- ---
--- --- --- 0.00021 --- --- ---
--- --- --- 0.0013 --- --- ---
--- --- --- < 0.0001 --- --- ---
--- --- --- 0.00006 --- --- ---
--- --- --- 0.000003 --- --- ---
--- --- --- 0.0001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- 0.000001 --- --- ---
--- --- --- 0.009 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-2: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 15-28 (Basalt PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #44 Week #45 Week #46

2013-01-02 2013-01-09 2013-01-16
1000 1000 1000
994 994 992
6.07 5.83 6.07
14 16 15
< 2 < 2 < 2
4 5 5

< 0.06 < 0.06 < 0.06
1.7 1.6 2
--- 0.00001 ---
--- < 0.00001 ---
--- < 0.01 ---
--- 0.0005 ---
--- 0.00011 ---
--- < 0.00002 ---
--- 0.001 ---
--- < 0.00001 ---
--- 0.79 ---
--- < 0.000003 ---
--- 0.00961 ---
--- < 0.0005 ---
--- 0.0015 ---
--- 0.005 ---
--- 0.01 ---
--- 0.005 ---
--- 0.122 ---
--- 0.00828 ---
--- < 0.00001 ---
--- 0.05 ---
--- 0.0162 ---
--- < 0.00002 ---
--- 0.0002 ---
--- < 0.001 ---
--- 0.00005 ---
--- 0.0008 ---
--- < 0.0001 ---
--- 0.00007 ---
--- 0.000067 ---
--- 0.00011 ---
--- < 0.00003 ---
--- < 0.000001 ---
--- 0.004 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-3: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 33-43 (Gabbro)

APPENDIX C.4

Unit
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Week #0 Week #1 Week #2 Week #3 Week #4 Week #5 Week #6 Week #7

yyyy-mm-dd --- --- 2012-02-29 2012-03-07 2012-03-14 2012-03-21 2012-03-28 2012-04-04 2012-04-11 2012-04-18
mL --- --- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
mL --- --- 806 986 986 987 994 986 985 989

units --- --- 6.93 7.26 7.15 7.14 7 7.22 7.1 6.98
µS/cm --- --- 18 22 36 17 18 17 15 16

mg/L as CaCO3 --- --- 5 9 13 8 7 10 6 10
mg/L as CaCO3 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Fluoride F- mg/L 4 --- < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate SO4

2- mg/L --- --- 1 1.4 1.5 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6
Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Silver Ag mg/L 0.00062 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aluminum Al mg/L 0.75 --- 0.07 0.04 0.03 0.03 --- 0.03 --- ---
Arsenic As mg/L 0.34 5 0.0005 0.0011 0.0009 0.0007 --- 0.001 --- ---
Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00034 0.00063 0.0006 0.00061 --- 0.00046 --- ---
Beryllium Be mg/L --- --- < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Boron B mg/L --- 500 0.0008 0.0029 0.0018 0.0013 --- 0.0008 --- ---
Bismuth Bi mg/L --- --- < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 --- ---
Calcium Ca mg/L --- --- 1.16 1.89 2 2.07 --- 2.06 --- ---
Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.000003 < 0.000003 0.00002 < 0.000003 --- < 0.000003 --- ---
Cobalt Co mg/L 0.5 --- 0.000019 0.000029 0.000026 0.000029 --- 0.000038 --- ---
Chromium Cr mg/L 0.016 5 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- < 0.0005 --- ---
Copper Cu mg/L 0.0073 --- < 0.0005 0.0006 < 0.0005 < 0.0005 --- < 0.0005 --- ---
Iron Fe mg/L --- --- 0.022 0.006 < 0.003 < 0.003 --- < 0.003 --- ---
Potassium K mg/L --- --- 0.575 0.897 0.736 0.61 --- 0.378 --- ---
Lithium Li mg/L --- --- 0.213 0.283 0.208 0.123 --- 0.066 --- ---
Magnesium Mg mg/L --- --- 0.153 0.326 0.337 0.342 --- 0.307 --- ---
Manganese Mn mg/L --- --- 0.00072 0.00125 0.00097 0.00121 --- 0.00124 --- ---
Molybdenum Mo mg/L 2 --- 0.00037 0.00092 0.00051 0.0004 --- 0.00018 --- ---
Sodium Na mg/L --- --- 1.1 1.68 1.17 0.86 --- 0.46 --- ---
Nickel Ni mg/L 0.26 --- 0.0001 0.0001 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Lead Pb mg/L 0.034 5 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Antimony Sb mg/L 0.088 --- 0.0005 0.0008 0.001 0.0007 --- 0.0005 --- ---
Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- < 0.001 --- ---
Tin Sn mg/L --- --- 0.00103 0.00124 0.00077 0.00064 --- 0.00036 --- ---
Strontium Sr mg/L --- --- 0.0012 0.0025 0.0025 0.0025 --- 0.0022 --- ---
Titanium Ti mg/L --- --- 0.0008 0.0003 0.0002 < 0.0001 --- 0.0004 --- ---
Thallium Tl mg/L --- --- < 0.00002 0.00003 0.00003 0.00003 --- < 0.00002 --- ---
Uranium U mg/L --- 2 0.00001 0.000098 0.000082 0.000076 --- 0.000056 --- ---
Vanadium V mg/L --- --- 0.00165 0.0015 0.00145 0.00145 --- 0.00114 --- ---
Tungsten W mg/L --- --- 0.00027 0.00041 0.00054 0.00013 --- 0.00021 --- ---
Yttrium Y mg/L --- --- 0.000011 0.000004 0.000001 < 0.000001 --- 0.000002 --- ---
Zinc Zn mg/L 0.067 --- < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 --- < 0.002 --- ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-3: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 33-43 (Gabbro)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #8 Week #9 Week #10 Week #11 Week #12 Week #13 Week #14 Week #15

2012-04-25 2012-05-02 2012-05-09 2012-05-16 2012-05-23 2012-05-30 2012-06-05 2012-06-13
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
992 991 991 979 984 992 994 988
7 6.82 6.72 6.78 6.74 7.7 6.99 6.89
12 14 15 14 13 13 17 19
5 5 4 4 4 5 6 3

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---
< 0.01 --- --- --- 0.02 --- --- ---
0.0006 --- --- --- 0.0006 --- --- ---

0.00049 --- --- --- 0.00033 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---

0.0005 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---

1.96 --- --- --- 1.82 --- --- ---
< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- --- ---
0.000051 --- --- --- 0.000064 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- --- ---

0.21 --- --- --- 0.138 --- --- ---
0.025 --- --- --- 0.014 --- --- ---
0.255 --- --- --- 0.206 --- --- ---

0.00134 --- --- --- 0.00123 --- --- ---
0.00006 --- --- --- 0.00001 --- --- ---

0.17 --- --- --- 0.1 --- --- ---
0.0001 --- --- --- 0.0001 --- --- ---

< 0.00002 --- --- --- 0.00003 --- --- ---
0.0003 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- --- ---
0.00024 --- --- --- 0.00067 --- --- ---
0.0019 --- --- --- 0.0015 --- --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.000033 --- --- --- 0.00002 --- --- ---
0.00081 --- --- --- 0.00079 --- --- ---
0.00011 --- --- --- 0.00005 --- --- ---
0.000001 --- --- --- < 0.000001 --- --- ---
< 0.002 --- --- --- 0.003 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-3: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 33-43 (Gabbro)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #16 Week #17 Week #18 Week #19 Week #20 Week #21 Week #22

2012-06-20 2012-06-27 2012-07-04 2012-07-11 2012-07-18 2012-07-25 2012-08-01
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
991 989 988 988 969 984 974
6.95 6.82 6.63 6.68 6.69 6.34 6.73
33 14 16 14 13 14 12
5 5 4 3 2 2 3

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7
< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
0.02 --- --- --- 0.02 --- ---

0.0006 --- --- --- 0.0005 --- ---
0.00028 --- --- --- 0.00026 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0003 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
1.76 --- --- --- 1.54 --- ---

< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- ---
0.000071 --- --- --- 0.000038 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- ---
0.116 --- --- --- 0.066 --- ---
0.009 --- --- --- 0.007 --- ---
0.163 --- --- --- 0.13 --- ---

0.00135 --- --- --- 0.00103 --- ---
0.00001 --- --- --- 0.00002 --- ---

0.08 --- --- --- 0.05 --- ---
0.0003 --- --- --- 0.0002 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0004 --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- ---
0.00011 --- --- --- 0.00028 --- ---
0.0012 --- --- --- 0.0012 --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
0.000012 --- --- --- 0.00001 --- ---
0.00062 --- --- --- 0.00055 --- ---
0.00004 --- --- --- 0.00004 --- ---

< 0.000001 --- --- --- < 0.000001 --- ---
0.002 --- --- --- < 0.002 --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-3: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 33-43 (Gabbro)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #23 Week #24 Week #25 Week #26 Week #27
Week #28

(ENDED)

2012-08-08 2012-08-15 2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12
1000 1000 1000 1000 1000 1000
988 992 988 998 985 996
6.75 6.87 6.8 6.86 6.9 6.85
16 12 14 19 16 16
4 3 4 3 4 3

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- 0.02 --- --- --- < 0.01
--- 0.0003 --- --- --- 0.0008
--- 0.00062 --- --- --- 0.00025
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0003
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- 1.83 --- --- --- 1.61
--- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003
--- 0.00012 --- --- --- 0.000231
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- 0.0024 --- --- --- < 0.0005
--- < 0.003 --- --- --- < 0.003
--- 0.069 --- --- --- 0.052
--- 0.006 --- --- --- 0.005
--- 0.134 --- --- --- 0.106
--- 0.00198 --- --- --- 0.00185
--- 0.00002 --- --- --- < 0.00001
--- 0.06 --- --- --- 0.04
--- 0.0004 --- --- --- 0.0004
--- 0.00018 --- --- --- < 0.00002
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0003
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001
--- 0.00129 --- --- --- 0.00013
--- 0.0016 --- --- --- 0.0012
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- 0.000009 --- --- --- 0.000007
--- 0.00047 --- --- --- 0.00036
--- < 0.00003 --- --- --- 0.00004
--- < 0.000001 --- --- --- 0.000001
--- 0.011 --- --- --- < 0.002

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4
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Week #0 Week #1 Week #2 Week #3 Week #4 Week #5 Week #6 Week #7

yyyy-mm-dd --- --- 2012-02-29 2012-03-07 2012-03-14 2012-03-21 2012-03-28 2012-04-04 2012-04-11 2012-04-18
mL --- --- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
mL --- --- 811 992 971 988 969 978 977 976

units --- --- 6.64 7.1 7.02 7.02 6.81 6.43 6.88 6.83
µS/cm --- --- 21 31 40 26 20 20 21 14

mg/L as CaCO3 --- --- 4 7 7 6 4 4 4 4
mg/L as CaCO3 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2

Fluoride F- mg/L 4 --- < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate SO4

2- mg/L --- --- 3.8 5.7 4.7 4.2 3.1 3.5 3.4 2.5
Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Silver Ag mg/L 0.00062 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aluminum Al mg/L 0.75 --- 0.03 0.03 0.03 0.02 --- < 0.01 --- ---
Arsenic As mg/L 0.34 5 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 --- < 0.0002 --- ---
Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00027 0.00031 0.0004 0.00029 --- 0.00022 --- ---
Beryllium Be mg/L --- --- < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Boron B mg/L --- 500 0.0008 0.0028 0.0015 0.0012 --- 0.0007 --- ---
Bismuth Bi mg/L --- --- < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 --- ---
Calcium Ca mg/L --- --- 2.55 3.99 3.19 3.18 --- 2.58 --- ---
Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.000003 < 0.000003 0.000019 < 0.000003 --- < 0.000003 --- ---
Cobalt Co mg/L 0.5 --- 0.000103 0.000103 0.000099 0.000148 --- 0.000199 --- ---
Chromium Cr mg/L 0.016 5 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- < 0.0005 --- ---
Copper Cu mg/L 0.0073 --- < 0.0005 0.0006 < 0.0005 0.0009 --- < 0.0005 --- ---
Iron Fe mg/L --- --- 0.012 0.005 < 0.003 0.02 --- < 0.003 --- ---
Potassium K mg/L --- --- 0.28 0.357 0.244 0.196 --- 0.104 --- ---
Lithium Li mg/L --- --- 0.089 0.126 0.074 0.048 --- 0.023 --- ---
Magnesium Mg mg/L --- --- 0.354 0.693 0.532 0.494 --- 0.347 --- ---
Manganese Mn mg/L --- --- 0.00267 0.00275 0.00211 0.00248 --- 0.00241 --- ---
Molybdenum Mo mg/L 2 --- 0.00037 0.00088 0.00046 0.00036 --- 0.00011 --- ---
Sodium Na mg/L --- --- 1.15 1.62 0.88 0.63 --- 0.28 --- ---
Nickel Ni mg/L 0.26 --- 0.0004 0.0002 0.0002 0.0003 --- 0.0003 --- ---
Lead Pb mg/L 0.034 5 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Antimony Sb mg/L 0.088 --- 0.0004 0.0007 0.0009 0.0006 --- 0.0004 --- ---
Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- < 0.001 --- ---
Tin Sn mg/L --- --- 0.00107 0.00137 0.00074 0.00065 --- 0.00028 --- ---
Strontium Sr mg/L --- --- 0.003 0.0051 0.0038 0.0036 --- 0.0026 --- ---
Titanium Ti mg/L --- --- 0.0005 0.0003 < 0.0001 0.0002 --- < 0.0001 --- ---
Thallium Tl mg/L --- --- < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Uranium U mg/L --- 2 0.000037 0.000489 0.000406 0.000352 --- 0.000159 --- ---
Vanadium V mg/L --- --- 0.00059 0.00061 0.00067 0.00078 --- 0.00053 --- ---
Tungsten W mg/L --- --- 0.00028 0.00055 0.0007 0.00023 --- 0.00019 --- ---
Yttrium Y mg/L --- --- 0.000008 0.000002 < 0.000001 0.000001 --- 0.000001 --- ---
Zinc Zn mg/L 0.067 --- < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 --- < 0.002 --- ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #8 Week #9 Week #10 Week #11 Week #12 Week #13 Week #14 Week #15

2012-04-25 2012-05-02 2012-05-09 2012-05-16 2012-05-23 2012-05-30 2012-06-05 2012-06-13
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
985 979 980 970 962 977 985 967
6.86 6.72 6.38 6.5 6.35 7.05 6.54 6.25
17 16 16 14 12 14 18 11
4 3 < 2 < 2 < 2 < 2 3 < 2

< 2 3 4 4 < 2 < 2 4 4
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

2.5 2.1 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.5
< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---
< 0.01 --- --- --- < 0.01 --- --- ---

< 0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
0.00016 --- --- --- 0.00012 --- --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.0004 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---
2.32 --- --- --- 1.69 --- --- ---

< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- --- ---
0.000312 --- --- --- 0.000461 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- --- ---
0.073 --- --- --- 0.056 --- --- ---
0.014 --- --- --- 0.008 --- --- ---
0.263 --- --- --- 0.175 --- --- ---
0.0024 --- --- --- 0.00242 --- --- ---

0.00005 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---
0.14 --- --- --- 0.09 --- --- ---

0.0005 --- --- --- 0.0005 --- --- ---
0.00003 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.0003 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- --- ---
0.00019 --- --- --- 0.00019 --- --- ---
0.0021 --- --- --- 0.0015 --- --- ---

< 0.0001 --- --- --- 0.0001 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---
0.000094 --- --- --- 0.000021 --- --- ---
0.00049 --- --- --- 0.00043 --- --- ---
0.00016 --- --- --- 0.00005 --- --- ---
0.000001 --- --- --- < 0.000001 --- --- ---
< 0.002 --- --- --- 0.002 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #16 Week #17 Week #18 Week #19 Week #20 Week #21 Week #22

2012-06-20 2012-06-27 2012-07-04 2012-07-11 2012-07-18 2012-07-25 2012-08-01
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
974 977 960 970 966 961 954
6.5 6.89 6.12 6.81 6.19 6.55 6.14
33 14 16 12 12 15 12
< 2 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
2 < 2 3 3 3 8 3

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
1.8 1.8 2 2.2 2.2 2.1 2

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---

0.01 --- --- --- < 0.01 --- ---
< 0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- ---
0.00015 --- --- --- 0.00022 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0005 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
1.48 --- --- --- 1.38 --- ---

< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- ---
0.000591 --- --- --- 0.00086 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- ---
0.048 --- --- --- 0.042 --- ---
0.006 --- --- --- 0.006 --- ---
0.152 --- --- --- 0.15 --- ---

0.00356 --- --- --- 0.00474 --- ---
< 0.00001 --- --- --- 0.00002 --- ---

0.07 --- --- --- 0.1 --- ---
0.001 --- --- --- 0.0013 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0004 --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- ---
0.00002 --- --- --- 0.00016 --- ---
0.0012 --- --- --- 0.0016 --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
0.000005 --- --- --- 0.000004 --- ---
0.00026 --- --- --- 0.0002 --- ---

< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---
< 0.000001 --- --- --- 0.000001 --- ---

0.002 --- --- --- 0.005 --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #23 Week #24 Week #25 Week #26 Week #27 Week #28 Week #29

2012-08-08 2012-08-15 2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
988 964 949 980 964 971 960
6.21 6.08 5.88 5.95 6.49 7.53 6.07
16 12 14 19 15 50 12
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 14 < 2
4 4 5 4 2 < 2 4

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
2.5 2.6 2.5 2.9 2.6 2.5 2.5
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- < 0.01 --- --- --- < 0.01 ---
--- < 0.0002 --- --- --- < 0.0002 ---
--- 0.00014 --- --- --- 0.00024 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0003 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 1.36 --- --- --- 1.16 ---
--- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003 ---
--- 0.00147 --- --- --- 0.00284 ---
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005 ---
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005 ---
--- < 0.003 --- --- --- < 0.003 ---
--- 0.042 --- --- --- 0.032 ---
--- 0.006 --- --- --- 0.006 ---
--- 0.166 --- --- --- 0.156 ---
--- 0.00859 --- --- --- 0.0132 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 0.07 --- --- --- 0.07 ---
--- 0.002 --- --- --- 0.0033 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0004 ---
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001 ---
--- 0.00005 --- --- --- 0.00006 ---
--- 0.0015 --- --- --- 0.0015 ---
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- 0.000002 --- --- --- < 0.000001 ---
--- 0.00011 --- --- --- < 0.00003 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- < 0.000001 --- --- --- 0.000001 ---
--- 0.004 --- --- --- 0.004 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #30 Week #31 Week #32 Week #33 Week #34 Week #35 Week #36

2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
982 972 983 964 962 982 981
6.44 5.93 6.16 6.17 6.25 6.83 6.4
13 13 16 18 20 18 12
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
6 5 3 3 4 5 3

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
2.8 3 2.8 3.1 3.2 4.7 3
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- < 0.00001 --- --- --- 0.00001
--- --- < 0.01 --- --- --- 0.02
--- --- < 0.0002 --- --- --- 0.0002
--- --- 0.00024 --- --- --- 0.0003
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- < 0.0002 --- --- --- < 0.0002
--- --- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- --- 1.17 --- --- --- 1.13
--- --- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003
--- --- 0.00562 --- --- --- 0.0109
--- --- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- --- < 0.0005 --- --- --- 0.0007
--- --- 0.006 --- --- --- 0.016
--- --- 0.04 --- --- --- 0.035
--- --- 0.006 --- --- --- 0.007
--- --- 0.178 --- --- --- 0.205
--- --- 0.024 --- --- --- 0.0401
--- --- 0.0002 --- --- --- < 0.00001
--- --- 0.07 --- --- --- 0.07
--- --- 0.0057 --- --- --- 0.009
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- 0.0005 --- --- --- 0.0003
--- --- < 0.001 --- --- --- < 0.001
--- --- 0.00018 --- --- --- 0.00012
--- --- 0.0017 --- --- --- 0.0019
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- 0.000005 --- --- --- 0.000004
--- --- 0.00004 --- --- --- < 0.00003
--- --- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003
--- --- 0.000001 --- --- --- 0.000007
--- --- 0.003 --- --- --- 0.004

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #37 Week #38 Week #39 Week #40 Week #41 Week #42 Week #43

2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-27
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
984 971 984 987 993 966 986
6.46 5.96 6.29 6.08 6.15 5.92 5.43
12 15 14 14 14 13 19
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
4 3 5 3 4 5 4

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
3.1 3 3.5 3.3 3.4 3.4 3.4
--- --- --- 0.00001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- < 0.01 --- --- ---
--- --- --- < 0.0002 --- --- ---
--- --- --- 0.00044 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- 0.0003 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 1.02 --- --- ---
--- --- --- 0.000006 --- --- ---
--- --- --- 0.0158 --- --- ---
--- --- --- < 0.0005 --- --- ---
--- --- --- 0.0012 --- --- ---
--- --- --- 0.042 --- --- ---
--- --- --- 0.035 --- --- ---
--- --- --- 0.007 --- --- ---
--- --- --- 0.206 --- --- ---
--- --- --- 0.0472 --- --- ---
--- --- --- 0.0001 --- --- ---
--- --- --- 0.07 --- --- ---
--- --- --- 0.0116 --- --- ---
--- --- --- 0.00004 --- --- ---
--- --- --- 0.0002 --- --- ---
--- --- --- < 0.001 --- --- ---
--- --- --- 0.00018 --- --- ---
--- --- --- 0.002 --- --- ---
--- --- --- < 0.0001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- 0.000014 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 0.007 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-4: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 37-47 (Gabbro PAG)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #44 Week #45 Week #46

2013-01-02 2013-01-09 2013-01-16
1000 1000 1000
993 982 972
6.18 5.97 5.67
19 17 16
< 2 < 2 < 2
6 5 5

< 0.06 < 0.06 < 0.06
3.1 2.9 3.1
--- < 0.00001 ---
--- < 0.00001 ---
--- < 0.01 ---
--- 0.0011 ---
--- 0.00049 ---
--- < 0.00002 ---
--- 0.0008 ---
--- < 0.00001 ---
--- 0.83 ---
--- 0.000007 ---
--- 0.0169 ---
--- < 0.0005 ---
--- 0.002 ---
--- 0.09 ---
--- 0.025 ---
--- 0.006 ---
--- 0.179 ---
--- 0.034 ---
--- < 0.00001 ---
--- 0.07 ---
--- 0.0122 ---
--- < 0.00002 ---
--- 0.0002 ---
--- < 0.001 ---
--- 0.00019 ---
--- 0.0015 ---
--- < 0.0001 ---
--- 0.00003 ---
--- 0.000017 ---
--- 0.00005 ---
--- < 0.00003 ---
--- 0.000016 ---
--- 0.006 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4

Unit
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Week #0 Week #1 Week #2 Week #3 Week #4 Week #5 Week #6 Week #7

yyyy-mm-dd --- --- 2012-02-29 2012-03-07 2012-03-14 2012-03-21 2012-03-28 2012-04-04 2012-04-11 2012-04-18
mL --- --- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
mL --- --- 778 968 971 962 956 976 937 979

units --- --- 6.94 7.35 7.07 7.13 7.1 7.2 7.02 6.97
µS/cm --- --- 19 37 33 14 14 14 12 15

mg/L as CaCO3 --- --- 6 11 9 8 8 7 5 6
mg/L as CaCO3 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Fluoride F- mg/L 4 --- < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate SO4

2- mg/L --- --- 0.4 0.6 0.3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Silver Ag mg/L 0.00062 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aluminum Al mg/L 0.75 --- 0.19 0.09 0.05 0.04 --- 0.02 --- ---
Arsenic As mg/L 0.34 5 0.002 0.0043 0.0022 0.0015 --- 0.0012 --- ---
Barium Ba mg/L 5.3 100 0.0002 0.00022 0.00058 0.00016 --- 0.00016 --- ---
Beryllium Be mg/L --- --- 0.00006 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 --- ---
Boron B mg/L --- 500 0.002 0.0059 0.0024 0.0017 --- 0.0007 --- ---
Bismuth Bi mg/L --- --- 0.00002 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 --- ---
Calcium Ca mg/L --- --- 0.66 1.39 1.27 1.38 --- 1.61 --- ---
Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 < 0.000003 < 0.000003 0.000022 < 0.000003 --- < 0.000003 --- ---
Cobalt Co mg/L 0.5 --- 0.00001 0.000006 0.000004 0.000005 --- 0.000005 --- ---
Chromium Cr mg/L 0.016 5 0.0007 0.0006 < 0.0005 < 0.0005 --- < 0.0005 --- ---
Copper Cu mg/L 0.0073 --- 0.0044 0.0081 0.0027 0.0027 --- 0.001 --- ---
Iron Fe mg/L --- --- 0.005 < 0.003 < 0.003 < 0.003 --- < 0.003 --- ---
Potassium K mg/L --- --- 2.58 3.3 1.87 1.59 --- 0.958 --- ---
Lithium Li mg/L --- --- 0.11 0.216 0.101 0.064 --- 0.029 --- ---
Magnesium Mg mg/L --- --- 0.025 0.068 0.052 0.053 --- 0.05 --- ---
Manganese Mn mg/L --- --- 0.00368 0.00746 0.0071 0.00781 --- 0.01027 --- ---
Molybdenum Mo mg/L 2 --- 0.00121 0.00332 0.0011 0.00065 --- 0.00021 --- ---
Sodium Na mg/L --- --- 1.77 3.31 1.51 1.12 --- 0.56 --- ---
Nickel Ni mg/L 0.26 --- 0.0002 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Lead Pb mg/L 0.034 5 0.0001 0.00003 0.00002 0.00003 --- 0.00003 --- ---
Antimony Sb mg/L 0.088 --- 0.001 0.003 0.0026 0.0018 --- 0.001 --- ---
Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- < 0.001 --- ---
Tin Sn mg/L --- --- 0.00129 0.00141 0.00076 0.00052 --- 0.00038 --- ---
Strontium Sr mg/L --- --- 0.0009 0.0028 0.0023 0.0023 --- 0.0021 --- ---
Titanium Ti mg/L --- --- < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 --- ---
Thallium Tl mg/L --- --- 0.00011 0.00013 0.00006 0.00004 --- 0.00002 --- ---
Uranium U mg/L --- 2 0.0154 0.222 0.16 0.159 --- 0.079861 --- ---
Vanadium V mg/L --- --- 0.00003 0.00007 0.00005 0.00004 --- < 0.00003 --- ---
Tungsten W mg/L --- --- 0.00153 0.00451 0.00191 0.00082 --- 0.00034 --- ---
Yttrium Y mg/L --- --- 0.000143 0.000039 0.000007 0.000004 --- 0.000003 --- ---
Zinc Zn mg/L 0.067 --- < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 --- < 0.002 --- ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #8 Week #9 Week #10 Week #11 Week #12 Week #13 Week #14 Week #15

2012-04-25 2012-05-02 2012-05-09 2012-05-16 2012-05-23 2012-05-30 2012-06-05 2012-06-13
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
988 964 962 956 943 961 951 949
6.92 6.76 6.84 6.75 6.79 6.84 6.75 6.45
12 10 11 10 13 8 8 7
5 4 3 4 4 3 4 4

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---

0.02 --- --- --- 0.02 --- --- ---
0.0006 --- --- --- 0.0005 --- --- ---

0.00027 --- --- --- 0.00013 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---

0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- --- ---

1.61 --- --- --- 1.32 --- --- ---
< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- --- ---
0.000034 --- --- --- 0.000012 --- --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- --- ---
0.0007 --- --- --- 0.0009 --- --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- --- ---

0.59 --- --- --- 0.429 --- --- ---
0.012 --- --- --- 0.007 --- --- ---
0.04 --- --- --- 0.03 --- --- ---

0.0115 --- --- --- 0.0102 --- --- ---
0.00009 --- --- --- 0.00004 --- --- ---

0.24 --- --- --- 0.16 --- --- ---
0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---

0.00006 --- --- --- 0.00005 --- --- ---
0.0006 --- --- --- 0.0003 --- --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- --- ---
0.00027 --- --- --- 0.00019 --- --- ---
0.0019 --- --- --- 0.0013 --- --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- --- ---

0.0324 --- --- --- 0.0238 --- --- ---
< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- --- ---
0.00013 --- --- --- 0.00005 --- --- ---
0.000002 --- --- --- < 0.000001 --- --- ---
< 0.002 --- --- --- 0.003 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #16 Week #17 Week #18 Week #19 Week #20 Week #21 Week #22

2012-06-20 2012-06-27 2012-07-04 2012-07-11 2012-07-18 2012-07-25 2012-08-01
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
952 939 940 954 938 946 944
6.88 6.99 7.33 6.87 6.65 6.37 6.49
29 7 14 10 7 6 7
4 4 3 3 2 3 3

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---

0.02 --- --- --- 0.02 --- ---
0.0003 --- --- --- 0.0004 --- ---

0.00009 --- --- --- 0.0001 --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
< 0.0002 --- --- --- 0.0005 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
1.14 --- --- --- 1.01 --- ---

< 0.000003 --- --- --- < 0.000003 --- ---
0.000008 --- --- --- < 0.000002 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
0.0005 --- --- --- 0.0007 --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- ---
0.329 --- --- --- 0.255 --- ---
0.005 --- --- --- 0.004 --- ---
0.021 --- --- --- 0.017 --- ---
0.0113 --- --- --- 0.00945 --- ---

0.00004 --- --- --- 0.00002 --- ---
0.12 --- --- --- 0.11 --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
0.00003 --- --- --- 0.00002 --- ---
0.0002 --- --- --- 0.0005 --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- ---
0.00012 --- --- --- 0.00016 --- ---
0.0009 --- --- --- 0.0009 --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---

0.0125 --- --- --- 0.00871 --- ---
< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---
< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---
< 0.000001 --- --- --- 0.000001 --- ---

< 0.002 --- --- --- 0.002 --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #23 Week #24 Week #25 Week #26 Week #27 Week #28 Week #29

2012-08-08 2012-08-15 2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
984 944 950 966 954 947 956
6.69 6.71 6.74 6.69 6.59 6.67 6.94
13 5 7 13 8 27 5
< 2 2 2 2 < 2 < 2 < 2
2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 0.03 --- --- --- < 0.01 ---
--- 0.0003 --- --- --- 0.0003 ---
--- 0.00009 --- --- --- 0.00004 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- < 0.0002 --- --- --- 0.0004 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 0.87 --- --- --- 0.72 ---
--- 0.000008 --- --- --- < 0.000003 ---
--- 0.000074 --- --- --- 0.000022 ---
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005 ---
--- < 0.0005 --- --- --- 0.0006 ---
--- < 0.003 --- --- --- < 0.003 ---
--- 0.215 --- --- --- 0.189 ---
--- 0.003 --- --- --- 0.003 ---
--- 0.012 --- --- --- 0.012 ---
--- 0.00987 --- --- --- 0.00951 ---
--- 0.00003 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 0.08 --- --- --- 0.07 ---
--- 0.0002 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00002 --- --- --- 0.00003 ---
--- 0.0003 --- --- --- 0.0004 ---
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001 ---
--- 0.00008 --- --- --- 0.0001 ---
--- 0.0007 --- --- --- 0.0006 ---
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- 0.00687 --- --- --- 0.00472 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- < 0.000001 --- --- --- 0.000001 ---
--- 0.004 --- --- --- 0.002 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #30 Week #31 Week #32 Week #33 Week #34 Week #35 Week #36

2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
955 984 954 965 959 968 970
6.78 6.97 6.53 6.7 6.41 6.5 6.44

5 19 6 5 13 6 4
< 2 < 2 2 < 2 < 2 2 3
< 2 < 2 < 2 4 < 2 < 2 < 2

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- --- 0.02 --- --- --- 0.03
--- --- 0.0003 --- --- --- 0.0003
--- --- 0.00007 --- --- --- 0.00036
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- < 0.0002 --- --- --- < 0.0002
--- --- < 0.00001 --- --- --- 0.00002
--- --- 0.65 --- --- --- 0.59
--- --- < 0.000003 --- --- --- 0.000003
--- --- < 0.000002 --- --- --- 0.000031
--- --- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- --- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- --- < 0.003 --- --- --- < 0.003
--- --- 0.178 --- --- --- 0.15
--- --- 0.002 --- --- --- 0.002
--- --- 0.008 --- --- --- 0.008
--- --- 0.0112 --- --- --- 0.00813
--- --- 0.00002 --- --- --- 0.00001
--- --- 0.07 --- --- --- 0.06
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- 0.0005 --- --- --- 0.0003
--- --- < 0.001 --- --- --- < 0.001
--- --- 0.0001 --- --- --- 0.00011
--- --- 0.0006 --- --- --- 0.0006
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- 0.0039 --- --- --- 0.003018
--- --- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003
--- --- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003
--- --- < 0.000001 --- --- --- 0.000001
--- --- < 0.002 --- --- --- 0.007

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #37 Week #38 Week #39 Week #40 Week #41 Week #42 Week #43

2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-27
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
958 970 983 970 975 929 986
6.27 6.54 6.52 6.58 6.36 6.42 6.47

4 7 7 5 6 7 9
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2
< 2 6 < 2 < 2 4 < 2 < 2

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 0.02 --- --- ---
--- --- --- 0.0003 --- --- ---
--- --- --- 0.0001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- < 0.0002 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 0.5 --- --- ---
--- --- --- 0.000006 --- --- ---
--- --- --- 0.000063 --- --- ---
--- --- --- < 0.0005 --- --- ---
--- --- --- < 0.0005 --- --- ---
--- --- --- < 0.003 --- --- ---
--- --- --- 0.145 --- --- ---
--- --- --- 0.002 --- --- ---
--- --- --- 0.006 --- --- ---
--- --- --- 0.00772 --- --- ---
--- --- --- 0.00012 --- --- ---
--- --- --- 0.06 --- --- ---
--- --- --- 0.0001 --- --- ---
--- --- --- 0.00003 --- --- ---
--- --- --- 0.0004 --- --- ---
--- --- --- < 0.001 --- --- ---
--- --- --- 0.00011 --- --- ---
--- --- --- 0.0004 --- --- ---
--- --- --- < 0.0001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- 0.00302 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- 0.000001 --- --- ---
--- --- --- < 0.002 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-5: Results of Kinetic Tests for Waste Rock

Composite 7-8 (Pegmatite)

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Week #44 Week #45 Week #46

2013-01-02 2013-01-09 2013-01-16
1000 1000 1000
982 976 960
6.46 6.43 6.44

7 8 5
< 2 2 < 2
< 2 < 2 2

< 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2

--- < 0.00001 ---
--- < 0.00001 ---
--- < 0.01 ---
--- < 0.0002 ---
--- 0.00006 ---
--- < 0.00002 ---
--- 0.0006 ---
--- < 0.00001 ---
--- 0.52 ---
--- 0.000005 ---
--- 0.000113 ---
--- < 0.0005 ---
--- < 0.0005 ---
--- < 0.003 ---
--- 0.129 ---
--- 0.002 ---
--- 0.006 ---
--- 0.00707 ---
--- < 0.00001 ---
--- 0.05 ---
--- < 0.0001 ---
--- 0.00003 ---
--- 0.0003 ---
--- < 0.001 ---
--- 0.00014 ---
--- 0.0004 ---
--- < 0.0001 ---
--- < 0.00002 ---
--- 0.00255 ---
--- 0.00005 ---
--- < 0.00003 ---
--- < 0.000001 ---
--- < 0.002 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-6: Results of Kinetic Tests for Tailings

RO Tls PP21

APPENDIX C.4

Unit
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Semaine #0 Semaine #1 Semaine #2 Semaine #3 Semaine #4 Semaine #5 Semaine #6

yyyy-mm-dd --- --- 2012-03-27 2012-04-03 2012-04-10 2012-04-17 2012-04-24 2012-05-01 2012-05-08

mL --- --- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

mL --- --- 704 899 947 942 911 921 915

units --- --- 7.79 7.14 7.27 7.37 7.23 7.14 6.8

µS/cm --- --- 139 38 73 39 28 24 19

mg/L as CaCO3 --- --- 60 25 31 26 15 11 7

mg/L as CaCO3 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Fluoride F- mg/L 4 --- 0.1 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 0.07 0.08

Sulphate SO4
2- mg/L --- --- 3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 ---

Silver Ag mg/L 0.00062 --- --- --- < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 --- 0.29 0.01 0.04 0.02 --- 0.02 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5 0.0015 0.00052 0.0003 0.00025 --- 0.000 ---

Barium Ba mg/L 5.3 100 0.00069 0.00055 0.00086 0.00055 --- 0.00067 ---

Beryllium Be mg/L --- --- 0.0068 0.0017 0.0003 0.0004 --- 0.0007 ---

Boron B mg/L --- 500 0.00021 0.00006 0.00004 0.00005 --- 0.00003 ---

Bismuth Bi mg/L --- --- 0.00181 0.00006 < 0.00001 < 0.00001 --- < 0.00001 ---

Calcium Ca mg/L --- --- 3.42 6.34 13.5 9.36 --- 3.91 ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5 0.0001 0.000028 < 0.000003 < 0.000003 --- < 0.000003 ---

Cobalt Co mg/L 0.5 --- 0.000149 0.000132 0.000032 0.000031 --- 0.000019 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5 0.001 0.0019 0.0031 0.0015 --- 0.0005 ---

Copper Cu mg/L 0.0073 --- 0.0129 0.0031 0.0013 < 0.0005 --- < 0.0005 ---

Iron Fe mg/L --- --- 0.074 < 0.003 < 0.003 < 0.003 --- < 0.003 ---

Potassium K mg/L --- --- 2.55 0.898 0.575 0.356 --- 0.261 ---

Lithium Li mg/L --- --- 0.334 0.075 0.039 0.017 --- 0.004 ---

Magnesium Mg mg/L --- --- 0.804 0.823 0.634 0.283 --- 0.101 ---

Manganese Mn mg/L --- --- 0.0549 0.0866 0.0221 0.0399 --- 0.0526 ---

Molybdenum Mo mg/L 2 --- 0.00243 0.00016 0.00116 0.00011 --- 0.00032 ---

Sodium Na mg/L --- --- 24.5 2.92 0.94 0.47 --- 0.3 ---

Nickel Ni mg/L 0.26 --- 0.0062 0.0043 0.0016 0.0006 --- 0.0004 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5 0.00064 0.00005 < 0.00002 < 0.00002 --- < 0.00002 ---

Antimony Sb mg/L 0.088 --- 0.0017 0.0009 0.0004 0.0004 --- 0.0003 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1 < 0.001 0.00011 < 0.001 < 0.00004 --- < 0.001 ---

Tin Sn mg/L --- --- 0.00437 0.0053 0.00212 0.00092 --- 0.00038 ---

Strontium Sr mg/L --- --- 0.0116 0.0132 0.0174 0.012 --- 0.0054 ---

Titanium Ti mg/L --- --- 0.0009 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 ---

Thallium Tl mg/L --- --- 0.00007 0.00003 0.00011 0.00002 --- < 0.00002 ---

Uranium U mg/L --- 2 0.0474 0.00221 0.0257 0.00958 --- 0.000965 ---

Vanadium V mg/L --- --- 0.00052 0.00028 0.00019 0.00017 --- 0.00015 ---

Tungsten W mg/L --- --- 0.00119 0.00118 0.00007 0.00004 --- 0.00285 ---

Yttrium Y mg/L --- --- 0.000032 0.000007 0.000002 0.000005 --- < 0.000001 ---

Zinc Zn mg/L 0.067 --- 0.005 0.009 0.007 0.009 --- 0.006 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-6: Results of Kinetic Tests for Tailings

RO Tls PP21

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Semaine #7 Semaine #8 Semaine #9 Semaine #10 Semaine #11 Semaine #12 Semaine #13

2012-05-15 2012-05-22 2012-05-29 2012-06-05 2012-06-12 2012-06-19 2012-06-26
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
897 883 885 909 920 923 938
6.9 6.8 6.78 6.8 7.04 6.77 6.49
19 11 8 14 8 18 6
5 4 3 4 3 3 3

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
0.07 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 0.02 --- --- --- < 0.01 ---
--- 0.0003 --- --- --- < 0.0002 ---
--- 0.00024 --- --- --- 0.00029 ---
--- 0.0004 --- --- --- < 0.0002 ---
--- 0.00003 --- --- --- 0.00003 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- 1.78 --- --- --- 1.04 ---
--- < 0.000003 --- --- --- < 0.000003 ---
--- 0.000011 --- --- --- 0.000008 ---
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005 ---
--- 0.0006 --- --- --- < 0.0005 ---
--- < 0.003 --- --- --- 0.003 ---
--- 0.209 --- --- --- 0.158 ---
--- 0.002 --- --- --- 0.002 ---
--- 0.043 --- --- --- 0.026 ---
--- 0.0441 --- --- --- 0.0386 ---
--- 0.00005 --- --- --- 0.00001 ---
--- 0.2 --- --- --- 0.15 ---
--- 0.0002 --- --- --- 0.0001 ---
--- 0.00011 --- --- --- < 0.00002 ---
--- 0.0004 --- --- --- < 0.0002 ---
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001 ---
--- 0.00018 --- --- --- 0.00017 ---
--- 0.003 --- --- --- 0.0022 ---
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- < 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- 0.000452 --- --- --- 0.000256 ---
--- 0.00009 --- --- --- 0.00006 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- < 0.000001 --- --- --- < 0.000001 ---
--- 0.007 --- --- --- 0.005 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-6: Results of Kinetic Tests for Tailings

RO Tls PP21

APPENDIX C.4

Unit
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Semaine #14 Semaine #15 Semaine #16 Semaine #17 Semaine #18 Semaine #19 Semaine #20

2012-07-03 2012-07-10 2012-07-17 2012-07-24 2012-07-31 2012-08-07 2012-08-14
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
931 907 798 893 904 880 951
6.93 6.71 6.68 6.87 6.48 6.6 6.5

7 6 7 8 6 5 7
3 3 2 2 < 2 2 3

<2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- --- < 0.01 --- --- --- < 0.01
--- --- 0.0003 --- --- --- < 0.0002
--- --- 0.00022 --- --- --- 0.00012
--- --- < 0.0002 --- --- --- 0.0011
--- --- 0.00003 --- --- --- 0.00004
--- --- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001
--- --- 0.97 --- --- --- 0.71
--- --- 0.000064 --- --- --- 0.000014
--- --- 0.000089 --- --- --- 0.000025
--- --- 0.0007 --- --- --- < 0.0005
--- --- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005
--- --- 0.004 --- --- --- < 0.003
--- --- 0.146 --- --- --- 0.126
--- --- 0.002 --- --- --- 0.003
--- --- 0.021 --- --- --- 0.016
--- --- 0.0489 --- --- --- 0.0378
--- --- 0.00003 --- --- --- 0.00004
--- --- 0.14 --- --- --- 0.15
--- --- 0.0002 --- --- --- 0.0001
--- --- 0.00013 --- --- --- 0.00005
--- --- 0.0003 --- --- --- 0.0002
--- --- < 0.001 --- --- --- < 0.001
--- --- 0.00018 --- --- --- 0.00024
--- --- 0.0023 --- --- --- 0.0018
--- --- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001
--- --- 0.00002 --- --- --- < 0.00002
--- --- 0.000304 --- --- --- 0.000216
--- --- 0.00004 --- --- --- < 0.00003
--- --- 0.00014 --- --- --- 0.00003
--- --- 0.000081 --- --- --- < 0.000001
--- --- 0.005 --- --- --- 0.003

Laboratory: SGS Canada Inc.



Table C.4-6: Results of Kinetic Tests for Tailings

RO Tls PP21

APPENDIX C.4

Unit

P
P

S
R

T
C

C
ri
te

ri
a

-

G
ro

u
n
d
w

a
te

r

re
p
o
rt

e
d

to
s
u
rf

a
c
e

w
a
te

rs

D
ir
e
c
ti
v
e

0
1
9

C
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s
te

yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Semaine #21 Semaine #22 Semaine #23 Semaine #24 Semaine #25 Semaine #26 Semaine #27

2012-08-21 2012-08-28 2012-09-04 2012-09-11 2012-09-18 2012-09-25 2012-10-02
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
907 969 988 928 918 939 936
6.71 6.46 6.58 6.41 6.61 6.6 6.15

7 7 5 4 16 4 11
3 3 2 < 2 < 2 < 2 < 2

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3
< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 0.4 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- --- --- < 0.0001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- < 0.01 --- --- ---
--- --- --- 0.0003 --- --- ---
--- --- --- 0.00013 --- --- ---
--- --- --- < 0.0002 --- --- ---
--- --- --- 0.00005 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 0.56 --- --- ---
--- --- --- 0.000013 --- --- ---
--- --- --- 0.000036 --- --- ---
--- --- --- < 0.0005 --- --- ---
--- --- --- < 0.0005 --- --- ---
--- --- --- < 0.003 --- --- ---
--- --- --- 0.1 --- --- ---
--- --- --- 0.003 --- --- ---
--- --- --- 0.012 --- --- ---
--- --- --- 0.0371 --- --- ---
--- --- --- < 0.00001 --- --- ---
--- --- --- 0.09 --- --- ---
--- --- --- 0.0003 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- < 0.0002 --- --- ---
--- --- --- < 0.001 --- --- ---
--- --- --- 0.00078 --- --- ---
--- --- --- 0.0013 --- --- ---
--- --- --- < 0.0001 --- --- ---
--- --- --- < 0.00002 --- --- ---
--- --- --- 0.00026 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- < 0.00003 --- --- ---
--- --- --- 0.000002 --- --- ---
--- --- --- 0.002 --- --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Semaine #28 Semaine #29 Semaine #30 Semaine #31 Semaine #32 Semaine #33 Semaine #34

2012-10-09 2012-10-16 2012-10-23 2012-10-30 2012-11-06 2012-11-13 2012-11-20
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
933 918 960 913 940 928 944
6.59 6.64 6.36 5.92 5.88 6.3 6.69

5 7 6 5 4 3 11
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---

< 0.01 --- --- --- 0.02 --- ---
< 0.0002 --- --- --- < 0.0002 --- ---
0.0004 --- --- --- 0.00008 --- ---
0.0012 --- --- --- 0.0017 --- ---
0.00006 --- --- --- 0.00006 --- ---

< 0.00001 --- --- --- < 0.00001 --- ---
0.46 --- --- --- 0.41 --- ---

0.000015 --- --- --- 0.00002 --- ---
0.000023 --- --- --- < 0.000002 --- ---
< 0.0005 --- --- --- < 0.0005 --- ---
0.0026 --- --- --- < 0.0005 --- ---
< 0.003 --- --- --- < 0.003 --- ---

0.07 --- --- --- 0.075 --- ---
0.003 --- --- --- 0.003 --- ---
0.01 --- --- --- 0.009 --- ---

0.0359 --- --- --- 0.0288 --- ---
0.00009 --- --- --- 0.00001 --- ---

0.08 --- --- --- 0.08 --- ---
0.0002 --- --- --- 0.0001 --- ---

< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
0.0004 --- --- --- < 0.0002 --- ---
< 0.001 --- --- --- < 0.001 --- ---
0.00025 --- --- --- 0.00014 --- ---
0.0014 --- --- --- 0.0013 --- ---

< 0.0001 --- --- --- < 0.0001 --- ---
< 0.00002 --- --- --- < 0.00002 --- ---
0.000211 --- --- --- 0.000217 --- ---
< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---
< 0.00003 --- --- --- < 0.00003 --- ---

< 0.000001 --- --- --- < 0.000001 --- ---
< 0.002 --- --- --- 0.003 --- ---

Laboratory: SGS Canada Inc.
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yyyy-mm-dd --- ---

mL --- ---

mL --- ---

units --- ---

µS/cm --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

mg/L as CaCO3 --- ---

Fluoride F- mg/L 4 ---

Sulphate SO4
2- mg/L --- ---

Mercury Hg mg/L 0.00013 0.1
Silver Ag mg/L 0.00062 ---

Aluminum Al mg/L 0.75 ---

Arsenic As mg/L 0.34 5
Barium Ba mg/L 5.3 100
Beryllium Be mg/L --- ---

Boron B mg/L --- 500
Bismuth Bi mg/L --- ---

Calcium Ca mg/L --- ---

Cadmium Cd mg/L 0.0021 0.5
Cobalt Co mg/L 0.5 ---

Chromium Cr mg/L 0.016 5
Copper Cu mg/L 0.0073 ---

Iron Fe mg/L --- ---

Potassium K mg/L --- ---

Lithium Li mg/L --- ---

Magnesium Mg mg/L --- ---

Manganese Mn mg/L --- ---

Molybdenum Mo mg/L 2 ---

Sodium Na mg/L --- ---

Nickel Ni mg/L 0.26 ---

Lead Pb mg/L 0.034 5
Antimony Sb mg/L 0.088 ---

Selenium Se mg/L 0.02 1
Tin Sn mg/L --- ---

Strontium Sr mg/L --- ---

Titanium Ti mg/L --- ---

Thallium Tl mg/L --- ---

Uranium U mg/L --- 2
Vanadium V mg/L --- ---

Tungsten W mg/L --- ---

Yttrium Y mg/L --- ---

Zinc Zn mg/L 0.067 ---

Alkalinity
Acidity

ANALYSIS

Date
Leachate Volume Added
Leachate Volume Recovered
pH
Conductivity

Semaine #35 Semaine #36 Semaine #37 Semaine #38 Semaine #39 Semaine #40 Semaine #41

2012-11-27 2012-12-04 2012-12-11 2012-12-18 2012-12-24 2012-12-31 2013-01-08
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
949 996 964 940 960 936 977
6.62 6.53 6.19 6.58 6.35 6.2 6.52

4 4 6 5 2 7 3
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
< 2 < 2 2 < 2 3 2 3

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 0.07
< 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

--- < 0.00001 --- --- --- 0.00001 ---
--- < 0.00001 --- --- --- < 0.00001 ---
--- < 0.01 --- --- --- < 0.01 ---
--- < 0.0002 --- --- --- 0.001 ---
--- 0.00015 --- --- --- 0.0001 ---
--- < 0.0002 --- --- --- < 0.0002 ---
--- 0.00007 --- --- --- 0.00009 ---
--- 0.00002 --- --- --- 0.00002 ---
--- 0.36 --- --- --- 0.29 ---
--- 0.000021 --- --- --- 0.000018 ---
--- 0.00007 --- --- --- 0.000057 ---
--- < 0.0005 --- --- --- < 0.0005 ---
--- 0.0008 --- --- --- < 0.0005 ---
--- 0.025 --- --- --- < 0.003 ---
--- 0.066 --- --- --- 0.068 ---
--- 0.003 --- --- --- 0.003 ---
--- 0.011 --- --- --- 0.007 ---
--- 0.0253 --- --- --- 0.0222 ---
--- 0.00001 --- --- --- 0.00005 ---
--- 0.08 --- --- --- 0.07 ---
--- 0.0003 --- --- --- 0.0002 ---
--- 0.00004 --- --- --- 0.00002 ---
--- 0.0005 --- --- --- < 0.0002 ---
--- < 0.001 --- --- --- < 0.001 ---
--- 0.0002 --- --- --- 0.00024 ---
--- 0.0011 --- --- --- 0.0009 ---
--- < 0.0001 --- --- --- < 0.0001 ---
--- 0.00002 --- --- --- < 0.00002 ---
--- 0.000255 --- --- --- 0.000272 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- < 0.00003 --- --- --- < 0.00003 ---
--- 0.000006 --- --- --- 0.000001 ---
--- < 0.002 --- --- --- < 0.002 ---

Laboratory: SGS Canada Inc.
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-053-1

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

Critère 2 Critère 3

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

< 20 = oui

P.N.B. / P théo < > 3

> 3 = non

< 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20

> 20 = non

TMT-E19C

Prélevé par :

Méthodes
Non accrédités

Échantillon (id client) :

CERTIFICAT D'ANALYSE

TMT-E19C

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 1 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-059-02

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 2 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-059-3

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 2.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 3 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-042-4

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 2.8 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 1.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.06 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.06 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 4 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-5

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.05 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.05 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 5 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-053-6

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.4 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.11 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.11 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 6 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-053-7

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.1 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.10 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.10 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 7 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-052-8

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 2.5 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 8 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-052-9

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 2.6 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.13 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.13 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 9 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-052-10

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.4 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.11 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.11 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 10 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-052-11

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8.3 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 6.3 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.20 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.20 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 11 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-076-12

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 5.9 kg CaCO3/T 2011-11-01 TMT-E19B

Soufre Total 0.19 % S 2011-10-31 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-28 TMT-E19B

Sulfures 0.19 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 12 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-076-13

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 2.8 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.09 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.09 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 13 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-076-14

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 11.9 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.38 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.38 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 14 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-076-15

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.7 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 18.8 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.60 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.60 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 15 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-096-16

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 5.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 7.2 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.23 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.23 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 16 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-096-17

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 15.6 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.50 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.50 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 17 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-040-18

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 1.6 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.05 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.05 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 18 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-040-19

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 14.3 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 9.4 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.30 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.30 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 19 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-040-20

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8.0 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 10.6 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.34 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.34 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 20 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-040-21

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.13 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.13 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 21 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-040-22

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12.2 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 13.1 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.42 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.42 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 22 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-038-23

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.6 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 1.6 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.05 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.05 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 23 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-038-24

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 13.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 1.9 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.06 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.06 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 24 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-038-25

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.4 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.14 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.14 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 25 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-038-26

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 4.8 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.4 kg CaCO3/T 2011-11-03 TMT-E19B

Soufre Total 0.14 % S 2011-11-01 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-10-31 TMT-E19B

Sulfures 0.14 % S 2011-11-03 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-04

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 26 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-27

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 5.9 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.19 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.19 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-28

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut <1.9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 14.4 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.46 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.46 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide oui 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-008-29

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 6.5 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.13 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.13 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-008-30

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9.6 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.4 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.11 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.11 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-005-31

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.25 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total <0,04 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures <0,04 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 31 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-005-32

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10.5 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique <1.25 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total <0,04 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures <0,04 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-052-33

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 6.3 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 5.3 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.17 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.17 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-059-34

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.8 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 5.6 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.18 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.18 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-042-35

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.1 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 5.6 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.18 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.18 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-042-36

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 6.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.8 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.12 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.12 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-042-37

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 13.4 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.43 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.43 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide oui 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-042-38

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8.9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 13.1 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.42 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.42 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide oui 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-39

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 6.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 1.6 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.05 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.05 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani

Chimiste, 2010-093 Page 39 sur 52



À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-40

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 6.0 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 6.3 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.20 % S 2011-11-02 TMT-E19A

Sulfate <0,04 % S 2011-11-01 TMT-E19B

Sulfures 0.20 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-41

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 5.8 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.1 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.10 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.10 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-032-42

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9.8 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 3.8 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.12 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.12 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-062-43

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10.7 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.13 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.13 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-062-44

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 11.3 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 58.8 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 1.88 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 1.88 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide oui 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-009-45

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.6 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 6.6 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.21 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.21 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-009-46

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10.6 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.13 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.13 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-056-47

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9.5 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 23.8 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.76 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.76 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide oui 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-056-48

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 11.4 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 4.1 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.13 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.13 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-053-49

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 7.2 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 7.8 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.25 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.25 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-096-50

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accrédités   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9 kg CaCO3/T 2011-11-04

Production théorique 2.2 kg CaCO3/T 2011-11-08 TMT-E19B

Soufre Total 0.07 % S 2011-11-07 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2011-11-02 TMT-E19B

Sulfures 0.07 % S 2011-11-08 TMT-E19B

Générateur acide non 2011-11-08

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Échantillon (id client) :

Méthodes
Non accrédités

TMT-E19C

CERTIFICAT D'ANALYSE

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-xxx

Contenants reçus 50

Valeur Valeur

MRC / MR Paramètres Concentrations Unités LDM minimale maximale Accrédités   Sous-traitance

obtenues acceptable acceptable

KZK-1 PNB 57.0 kg CaCO3/t <1.9 56.9 60,9

KZK-1 PNB 58.8 kg CaCO3/t <1.9 56.9 60,9

KZK-1 PNB 60.2 kg CaCO3/t <1.9 56.9 60,9

KZK-1 PNB 60.0 kg CaCO3/t <1.9 56.9 60,9

SU-1b S 14.45 % S <0.04 13.72 14,56 TMT-E19A

SU-1b S 14.21 % S <0.04 13.72 14,56 TMT-E19A

SU-1b S 14.06 % S <0.04 13.72 14,56 TMT-E19A

SU-1b S 14.12 % S <0.04 13.72 14,56 TMT-E19A

UTS-1 S 1.08 % S <0.04 0.81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 S 1.04 % S <0.04 0.81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 S 1.03 % S <0.04 0.81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 S 0.96 % S <0.04 0.81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 SO4 0.85 % S <0.04 0.83 0,93 TMT-E19B

UTS-1 SO4 0.87 % S <0.04 0.83 0,93 TMT-E19B

UTS-1 SO4 0.90 % S <0.04 0.83 0,93 TMT-E19B

UTS-4 SO4 1.73 % S <0.04 1.67 1,80 TMT-E19B

UTS-4 SO4 1.73 % S <0.04 1.67 1,80 TMT-E19B

UTS-4 SO4 1.72 % S <0.04 1.67 1,80 TMT-E19B

UTS-4 SO4 1.67 % S <0.04 1.67 1,80 TMT-E19B

CERTIFICAT D'ANALYSE - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

TMT-E19C

Prélevé par :

Méthodes

Échantillon (id client) :

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Non accrédités

TMT-E19C

TMT-E19C

TMT-E19C

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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À l'attention de : Madame Ann Lamontagne 2011-10-07

Client : Nemaska Exploration 2011-10-13

450, rue de la gare du Palais, CP. 10 93219

Québec, Québec Non disponible

G1K 3X2

Projet Nemaska

Entreprise: EnviroCri WHA-10-xxx

Contenants reçus 50

Valeur Valeur

MRC / MR Paramètres Concentrations Unités LDM minimale maximale Accrédités   Sous-traitance

obtenues acceptable acceptable

CERTIFICAT D'ANALYSE - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Prélevé par :

Méthodes

Échantillon (id client) :

Prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Non accrédités

Duplicata

WHA-10-053-6 SO4 <0.04 % S

WHA-10-053-6 S 0.11 % S

WHA-10-040-18 SO4 <0.04 % S

WHA-10-040-18 S 0.06 % S

WHA-10-008-29 SO4 <0.04 % S

WHA-10-008-29 S 0.11 % S

WHA-10-032-42 SO4 <0.04 % S

WHA-10-032-42 S 0.12 % S

WHA-10-052-8 PNB 2.8 kg CaCO3/t

WHA-10-040-21 PNB <1.9 kg CaCO3/t

WHA-10-032-39 PNB 6.3 kg CaCO3/t

WHA-10-009-46 PNB 9.2 kg CaCO3/t

Date: 11/9/2011

Les résultats des échantillons ci-dessus sont vérifiés et approuvés 

par:______________________________

Rafik Zeghdani
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TECHNI-LAB S.G.B. ABITIBI INC.
245, Rue Roy, CP. 208

Ste-Germaine-Boulé (Québec)

J0Z 1M0

technilab@tlb.sympatico.ca

Client : 2012-02-06

2012-02-10

93597

ND

Minerai

Whabouchi (33)

Contenants reçus : 33

Bon de commande : N/D

Commentaires :

Date d'émission du certificat : 2012-03-01

Note : Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse

418-928-9028

Ann Lamontagne

Nemaska Exploration   EEM

450 rue de la Gare du Palais C.P 10

Québec 

G1K 3X2

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du certificat à moins d'avis écrit du client.

Ce document est pour l'usage exclusif du client et ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite de Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.

Si vous avez reçu ce certificat par erreur, soyez avisé que tout usage, reproduction ou distribution de celui-ci est strictement interdit. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Date de prélèvement :

Date de réception :

Projet :

Prélevé par :

Matrice :

Échantillon (id client) :

Ce certificat remplace et annule tous certificats antérieurs, le cas échéant.

Les résultats des échantillons sont vérifiés et approuvés

par :__________________________________

     Rafik ZEGHDANI, chimiste, 2010-093
page 1 sur 35



CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10,9 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 5,0 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,16 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,16 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-09-006-51

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10,9 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 4,4 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,14 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,14 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-009-52

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12,0 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 5,6 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,18 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,18 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

TMT-E19C

Non accréditées

TMT-E19C

Méthodes

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

WHA-10-010-53

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

< 20 = oui < 3 = oui
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 11,6 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,9 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,06 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,06 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-012-54

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10,7 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 2,5 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,08 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,08 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-013-55

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 11,5 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 4,4 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,14 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,14 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-014-56

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3,4 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique <1.3 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-018-57

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 6,9 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,38 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate 0,16 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,22 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2012-03-01

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA010-020-58

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 3,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,6 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,05 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,05 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-024-59

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 4,0 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,9 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,10 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate 0,04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,06 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-025-60

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12,6 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 4,7 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,15 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,15 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-027-61

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 14,7 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 4,4 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,14 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,14 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-027-62

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 6,4 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 2,8 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,09 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,09 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-035-63

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 2,8 kg CaCO3/T 2012-02-23 TMT-E19B

Soufre Total 0,09 % S 2012-02-20 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-21 TMT-E19B

Sulfures 0,09 % S 2012-02-20 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-035-64

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12,6 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 14,1 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,45 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,45 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2012-03-01

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-036-65

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8,9 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,3 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,04 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-044-66

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9,4 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 4,4 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,14 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,14 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-045-67

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 15,8 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 2,5 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,08 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,08 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-046-68

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 8,5 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique <1.3 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-048-69

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 4,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique <1.3 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-051-70

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 2,9 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique <1.3 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-054-71

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 33,8 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 1,08 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 1,08 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2012-03-01

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-056-72

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9,2 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 7,5 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,24 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,24 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-059-73

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 14,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 3,8 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,12 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,12 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-074-74

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 9,5 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique <1.3 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-074-75

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 15,3 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,9 kg CaCO3/T 2012-02-22 TMT-E19B

Soufre Total 0,06 % S 2012-02-22 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Sulfures 0,06 % S 2012-02-22 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-22

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-078-76

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C

page 27 sur 35



CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 2,2 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total 0,07 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures 0,07 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-29

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-078-77

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10,1 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,9 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total 0,06 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures 0,06 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-29

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-10-086-78

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 11,7 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique <1.3 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures <0.04 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-29

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-11-100-79

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 17,7 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 1,9 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total 0,06 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures 0,06 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-29

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-11-100-80

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 10,1 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 4,1 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total 0,13 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures 0,13 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-29

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-11-100-81

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 12,1 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 2,8 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total 0,09 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures 0,09 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide non 2012-02-29

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-11-108-82

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CERTIFICAT D'ANALYSE

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) :

Contenants reçus : 1

Paramètres Concentrations Unités Normes Date d'analyse Accréditées   Sous-traitance

Pouvoir neutralisant brut 19,7 kg CaCO3/T 2012-03-01

Production théorique 10,6 kg CaCO3/T 2012-02-29 TMT-E19B

Soufre Total 0,34 % S 2012-02-27 TMT-E19A

Sulfate <0.04 % S 2012-02-27 TMT-E19B

Sulfures 0,34 % S 2012-02-29 TMT-E19B

Générateur acide Oui 2012-03-01

Critère 1

S < > 0.3%

> = oui

< = non

Un ''oui'' pour les critères 2 ou 3, associé à un ''oui'' pour le critère 1

est le signe d'un échantillon potentiellement générateur acide.

WHA-11-111-83

< 20 = oui < 3 = oui

P.N.B - P théo < > 20 P.N.B. / P théo < > 3

> 20 = non > 3 = non

M.A.B.A. (modified acid / base accounting)

Critère 2 Critère 3

TMT-E19C

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C
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CONTRÔLE QUALITÉ

Date de prélèvement : 2012-02-06

Date de réception : 2012-02-10

Projet : 93597

Prélevé par : ND

Matrice : Minerai

Échantillon (id client) : Whabouchi (33)

Valeur Valeur

MRC / MR Paramètres Concentrations Unités LDM minimale maximale Accréditées   Sous-traitance

obtenues acceptable acceptable

KZK-1 PNB 60,7 kg CaCO3/t <1.9 56,9 60,9

KZK-1 PNB 60,5 kg CaCO3/t <1.9 56,9 60,9

KZK-1 PNB 60,5 kg CaCO3/t <1.9 56,9 60,9

SU-1b S 14,15 % S <0.04 13,72 14,56 TMT-E19A

SU-1b S 14,15 % S <0.04 13,72 14,56 TMT-E19A

SU-1b S 14,27 % S <0.04 13,72 14,56 TMT-E19A

UTS-1 S 0,96 % S <0.04 0,81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 S 1,08 % S <0.04 0,81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 S 0,99 % S <0.04 0,81 1.19 TMT-E19A

UTS-1 SO4 0,86 % S <0.05 0,83 0,93 TMT-E19B

UTS-4 SO4 1,69 % S <0.05 1,68 1,80 TMT-E19B

UTS-4 SO4 1,69 % S <0.05 1,68 1,80 TMT-E19B

WHA-10-013-55-Duplicata S 0,05 % S

WHA-10-045-67-Duplicata S 0,15 % S

WHA-10-046-68-Duplicata PNB 15,8 kg CaCO3/t

WHA-10-100-80-Duplicata PNB 17,5 kg CaCO3/t

Méthodes
Non accréditées

TMT-E19C

TMT-E19C

TMT-E19C
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Activation Laboratories Ltd. Report: A11-12902 rev 1
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-GraphAnalyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.05Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IRAnalysis Method

75.42 17.82 0.092 0.04WHA 10 053 1 0.17 2.41 1.35 0.02 0.06 0.05 < 0.003 0.44 98.60 < 0.050.73

75.30 16.31 0.096 0.03WHA 10 059 2 0.26 2.87 2.50 0.03 0.18 0.04 < 0.003 0.67 99.19 < 0.050.90

73.82 16.34 0.086 0.02WHA 10 059 3 0.32 4.00 2.41 0.03 0.06 0.03 < 0.003 0.63 98.74 0.100.99

74.19 16.38 0.118 < 0.01WHA 10 042 4 0.21 3.86 3.24 0.03 0.20 0.04 < 0.003 0.39 99.40 < 0.050.77

75.08 16.31 0.132 < 0.01WHA 10 032 5 0.17 3.63 2.49 0.02 0.10 0.04 < 0.003 0.40 99.08 < 0.050.71

73.70 15.38 0.098 0.04WHA 10 053 6 0.30 6.15 3.68 0.02 0.09 0.03 < 0.003 0.35 100.6 < 0.050.77

73.04 15.63 0.111 0.07WHA 10 053 7 0.57 5.49 4.42 0.02 0.09 0.03 < 0.003 0.29 100.3 < 0.050.58

74.09 14.04 0.105 0.09WHA 10 052 8 0.15 2.52 6.98 0.03 0.11 0.03 < 0.003 0.52 99.46 < 0.050.80

73.68 14.95 0.069 < 0.01WHA 10 052 9 0.28 5.25 4.75 0.03 0.09 0.03 < 0.003 0.24 100.1 < 0.050.74

49.87 14.37 0.222 6.89WHA 10 052 10 12.25 1.67 0.45 0.70 0.06 0.04 0.048 0.60 99.74 < 0.0512.57

49.09 15.09 0.217 7.34WHA 10 052 11 11.01 2.54 0.40 0.91 0.07 0.04 0.054 0.61 100.9 < 0.0513.51

50.82 14.90 0.202 6.34WHA 10 076 12 11.82 2.57 0.38 0.79 0.07 0.05 0.052 0.57 100.8 < 0.0512.20

49.01 14.05 0.230 8.23WHA 10 076 13 12.53 2.14 0.39 0.58 0.04 0.11 0.041 0.77 100.7 < 0.0512.53

48.97 13.52 0.244 5.83WHA 10 076 14 10.64 1.82 0.40 1.40 0.13 0.02 0.073 0.54 100.9 < 0.0517.32

48.95 12.90 0.236 5.43WHA 10 076 15 10.31 1.63 0.36 1.51 0.14 0.02 0.069 0.55 99.59 < 0.0517.49

51.29 13.25 0.229 5.64WHA 10 096 16 9.74 2.24 0.27 1.19 0.11 0.02 0.065 0.44 100.3 < 0.0515.81

49.04 13.38 0.248 5.98WHA 10 096 17 10.45 2.48 0.28 1.34 0.18 0.02 0.067 0.53 100.6 < 0.0516.63

49.23 14.33 0.225 7.60WHA 10 040 18 11.60 2.68 0.31 0.76 0.06 0.05 0.049 0.50 100.3 < 0.0512.89

50.90 13.17 0.247 6.06WHA 10 040 19 10.80 1.34 0.35 1.00 0.08 0.02 0.065 0.42 100.5 < 0.0516.01

48.97 14.06 0.253 6.72WHA 10 040 20 11.40 2.54 0.34 0.96 0.08 0.06 0.059 0.47 100.4 < 0.0514.53

49.48 14.45 0.223 7.73WHA 10 040 21 11.48 1.70 0.21 0.80 0.07 0.05 0.056 0.53 100.5 < 0.0513.70

49.29 14.09 0.236 6.46WHA 10 040 22 10.80 1.76 0.26 1.15 0.11 0.03 0.061 0.43 100.3 < 0.0515.66

50.13 14.70 0.205 7.02WHA 10 038 23 11.56 2.73 0.30 0.67 0.05 0.06 0.048 0.50 100.2 < 0.0512.20

48.04 12.92 0.232 9.34WHA 10 038 24 14.29 1.28 0.34 0.56 0.04 0.10 0.040 0.80 99.80 < 0.0511.82

49.73 14.49 0.208 7.42WHA 10 038 25 10.41 2.45 0.23 0.91 0.07 0.04 0.054 0.62 99.78 < 0.0513.15

49.61 14.26 0.217 7.43WHA 10 038 26 11.17 2.05 0.22 0.92 0.07 0.05 0.057 0.60 100.2 < 0.0513.55

49.16 14.58 0.223 6.11WHA 10 032 27 9.72 2.56 0.42 1.07 0.09 0.03 0.062 0.89 99.93 < 0.0515.01

50.18 13.94 0.223 6.77WHA 10 032 28 9.69 2.90 0.39 1.08 0.10 0.04 0.066 0.69 100.1 < 0.0514.04

50.34 13.91 0.208 6.82WHA 10 008 29 10.86 2.21 0.29 0.91 0.09 0.02 0.051 0.52 99.90 0.8113.67

49.50 14.83 0.217 7.39WHA 10 008 30 11.31 2.40 0.36 0.87 0.08 0.05 0.053 0.58 100.6 < 0.0512.92

50.84 14.34 0.215 7.17WHA 09 005 31 12.12 2.07 0.28 0.69 0.06 0.05 0.048 0.38 100.2 0.1311.97

46.38 15.66 0.230 7.88WHA 09 005 32 11.49 2.21 0.79 0.75 0.04 0.05 0.061 0.84 100.2 < 0.0513.85

51.60 15.20 0.201 6.52WHA 10 052 33 10.58 2.52 0.65 0.81 0.07 0.04 0.050 0.62 100.4 < 0.0511.59

49.42 13.94 0.239 5.10WHA 10 059 34 10.19 1.98 0.37 1.45 0.14 0.02 0.068 0.38 100.4 < 0.0517.08

49.56 14.41 0.224 6.80WHA 10 042 35 10.59 2.39 0.26 1.06 0.09 0.04 0.060 0.40 100.3 < 0.0514.42

49.36 14.85 0.211 6.83WHA 10 042 36 10.01 2.85 0.32 0.93 0.08 0.04 0.058 0.65 99.58 < 0.0513.39

50.35 13.76 0.239 4.81WHA 10 042 37 9.37 2.70 0.60 1.24 0.11 0.01 0.070 0.03 100.9 < 0.0517.63

50.24 13.81 0.242 4.98WHA 10 042 38 9.05 2.65 0.77 1.19 0.10 0.01 0.070 0.52 100.7 < 0.0517.11

50.03 14.53 0.208 7.87WHA 10 032 39 11.20 2.34 0.21 0.57 0.05 0.04 0.049 0.76 100.7 < 0.0512.82

49.38 14.89 0.225 5.64WHA 10 032 40 10.16 2.98 0.35 1.34 0.10 0.01 0.073 0.29 100.8 < 0.0515.31

48.98 14.94 0.208 7.65WHA 10 032 41 11.41 2.06 0.22 0.83 0.07 0.04 0.050 0.76 100.1 < 0.0512.89

48.20 14.72 0.202 7.60WHA 10 032 42 11.16 1.91 0.23 0.82 0.07 0.04 0.051 1.74 99.63 2.7212.88

49.55 14.75 0.227 6.19WHA 10 062 43 11.00 1.90 0.40 1.08 0.08 0.02 0.074 0.43 100.4 < 0.0514.74

56.36 12.65 0.192 3.20WHA 10 062 44 8.21 1.58 0.31 1.14 0.15 0.02 0.049 0.88 99.62 < 0.0514.88

48.69 15.14 0.225 6.24WHA 10 009 45 9.77 2.61 0.60 1.02 0.11 0.03 0.052 0.76 100.7 < 0.0515.45

48.89 15.27 0.204 7.93WHA 10 009 46 11.68 1.71 0.22 0.69 0.06 0.05 0.047 1.12 99.99 < 0.0512.12

50.77 12.56 0.271 4.24WHA 10 056 47 7.98 2.06 0.29 1.89 0.20 0.01 0.071 0.22 100.1 < 0.0519.55

48.76 16.59 0.193 7.07WHA 10 056 48 11.24 2.04 0.27 0.80 0.07 0.05 0.050 0.49 100.3 < 0.0512.72

59.61 15.68 0.115 3.29WHA 10 053 49 7.39 4.17 0.86 0.82 0.18 0.02 0.031 0.36 100.7 < 0.058.13

59.03 15.32 0.130 4.65WHA 11 096 50 4.81 4.84 0.88 0.90 0.19 0.01 0.031 0.44 100.8 < 0.059.52
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Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-GraphAnalyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.05Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IRAnalysis Method

11.31 1.80 0.013 0.35NIST 694 Meas 43.45 0.92 0.52 0.13 30.10 0.12 0.3120.77

11.2 1.80 0.0116 0.330NIST 694 Cert 43.6 0.860 0.510 0.110 30.2       0.10      0.3110.790

34.45 19.51 0.348 4.66MICA-FE Meas 0.45 0.35 8.78 2.46 0.43 0.02 0.02625.35

34.4 19.5 0.350 4.55MICA-FE Cert 0.430 0.300 8.75 2.50 0.450       0.01      0.02425.6

46.45 29.80 0.043 1.95AN-G Meas 15.88 1.86 0.17 0.23 0.03 0.01 0.0143.26

     46.30 29.8      0.040 1.79AN-G Cert      15.90       1.63       0.13       0.22       0.01       0.01      0.012      3.36

64.99 18.71 0.003 0.11FK-N Meas 0.13 2.61 12.80 0.01 0.020.10

65.0 18.6 0.00500 0.0100FK-N Cert 0.110 2.58 12.8 0.0200 0.02400.0900

38.21 10.05 0.195 13.24BE-N Meas 13.94 3.23 1.39 2.62 1.08 0.05 0.045

38.2 10.1 0.200 13.1BE-N Cert 13.9 3.18 1.39 2.61 1.05 0.0500      0.042

70.12 14.95 0.056 0.20AC-E Meas 0.42 6.59 4.50 0.112.49

     70.35      14.70      0.058       0.03AC-E Cert       0.34       6.54       4.49       0.11      2.56

Graphite Powder Meas 97.4

Graphite Powder Cert      99.99

38.28 15.35 0.255 20.17MICA-Mg Meas 0.08 0.15 10.01 1.60 0.02 0.019.19

     38.30      15.20       0.26      20.40MICA-Mg Cert       0.08       0.12      10.00       1.63       0.01       0.01      9.46

WHA 10 052 10 Orig < 0.05

WHA 10 052 10 Dup < 0.05

WHA 10 040 20 Orig < 0.05

WHA 10 040 20 Dup < 0.05

49.47 14.73 0.217 7.45WHA 10 008 30 Orig 11.44 2.40 0.32 0.88 0.08 0.05 0.053 0.58 100.7 < 0.0513.01

49.53 14.93 0.217 7.33WHA 10 008 30 Dup 11.18 2.40 0.40 0.85 0.08 0.05 0.053 0.58 100.4 < 0.0512.83

WHA 10 032 40 Orig < 0.05

WHA 10 032 40 Dup < 0.05

WHA 11 096 50 Orig 0.10

WHA 11 096 50 Dup < 0.05

Method Blank Method 
Blank

< 0.05

< 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.01Method Blank Method 
Blank

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.003< 0.01
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Activation Laboratories Ltd. Report: A12-01689
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total F C-GraphAnalyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.05Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-ISE IRAnalysis Method

49.98 15.39 0.212 6.9793597-WHA-09-006-51 11.17 2.05 0.22 0.87 0.09 0.03 0.046 0.55 100.8 < 0.01 < 0.0513.23

49.60 15.13 0.202 8.1693597-WHA-10-009-52 11.86 1.88 0.17 0.76 0.06 0.05 0.050 0.60 100.9 < 0.01 < 0.0512.42

52.69 13.41 0.245 4.1893597-WHA-10-010-53 8.74 2.29 0.64 1.34 0.15 0.02 0.063 0.28 100.6 < 0.01 < 0.0516.51

47.48 15.52 0.193 9.6293597-WHA-10-012-54 11.07 2.03 0.26 0.78 0.06 0.06 0.044 0.90 99.50 < 0.01 < 0.0511.49

49.75 12.97 0.261 6.9493597-WHA-10-013-55 7.69 2.65 0.40 1.18 0.12 0.02 0.062 0.46 100.2 < 0.01 < 0.0517.71

49.40 13.91 0.227 6.7693597-WHA-10-014-56 9.78 2.81 0.35 1.06 0.09 0.04 0.063 0.71 99.81 < 0.01 < 0.0514.61

72.18 16.71 0.068 < 0.0193597-WHA-10-018-57 0.71 8.62 1.27 0.02 0.14 0.02 < 0.003 0.10 100.3 < 0.01 < 0.050.52

51.14 13.71 0.282 5.6893597-WHA-10-020-58 10.62 2.66 0.38 1.12 0.10 0.04 0.062 0.37 101.0 0.04 < 0.0514.81

78.70 12.04 0.150 0.2093597-WHA-10-024-59 0.19 2.69 4.61 0.02 0.06 0.03 0.003 0.37 100.4 < 0.01 < 0.051.32

76.87 12.70 0.344 0.2193597-WHA-10-025-60 0.27 3.27 4.37 0.02 0.08 0.04 < 0.003 0.22 100.0 < 0.01 < 0.051.65

49.44 15.76 0.201 6.7693597-WHA-10-027-61 12.92 1.92 0.25 0.74 0.06 0.05 0.052 0.38 100.4 < 0.01 < 0.0511.87

50.03 14.65 0.216 6.5493597-WHA-10-027-62 12.57 1.97 0.16 0.91 0.08 0.05 0.054 0.38 100.5 < 0.01 < 0.0512.89

52.91 14.91 0.196 6.0693597-WHA-10-035-63 10.77 2.97 0.27 0.71 0.07 0.05 0.051 0.24 100.7 < 0.01 < 0.0511.49

50.13 14.54 0.244 6.7693597-WHA-10-035-64 11.07 2.90 0.36 0.89 0.07 0.04 0.055 0.28 101.0 < 0.01 < 0.0513.64

49.58 14.41 0.218 6.3493597-WHA-10-036-65 10.14 2.18 0.35 1.25 0.12 0.03 0.078 0.65 100.2 < 0.01 < 0.0514.88

50.52 15.11 0.230 6.9893597-WHA-10-044-66 12.13 2.52 0.28 0.76 0.06 0.05 0.050 0.21 100.9 < 0.01 < 0.0511.96

49.79 16.06 0.216 6.1793597-WHA-10-045-67 11.46 2.12 0.23 0.94 0.08 0.04 0.050 0.12 100.6 < 0.01 < 0.0513.27

50.37 14.93 0.263 6.2193597-WHA-10-046-68 13.01 1.42 0.28 0.72 0.06 0.05 0.055 0.12 100.8 < 0.01 < 0.0513.31

71.44 15.68 0.039 1.1293597-WHA-10-048-69 3.86 4.23 1.01 0.24 0.07 0.03 0.006 0.35 100.8 < 0.01 < 0.052.75

78.93 12.95 0.089 0.1293597-WHA-10-051-70 0.28 3.11 3.56 0.03 0.04 0.02 < 0.003 0.41 100.5 < 0.01 < 0.050.98

78.78 13.00 0.098 0.1593597-WHA-10-054-71 0.27 3.11 3.55 0.03 0.04 0.02 < 0.003 0.38 100.4 < 0.01 < 0.050.98

47.92 14.56 0.213 7.2793597-WHA-10-056-72 11.04 1.95 0.25 0.96 0.07 0.03 0.058 0.81 99.26 < 0.01 < 0.0514.13

49.83 14.68 0.213 7.0993597-WHA-10-059-73 11.30 1.92 0.30 1.01 0.08 0.04 0.058 0.32 100.7 < 0.01 < 0.0513.89

48.87 13.64 0.249 6.4793597-WHA-10-074-74 15.69 1.82 0.21 0.76 0.05 0.05 0.048 0.30 100.4 < 0.01 < 0.0512.25

49.64 7.47 0.241 12.5893597-WHA-10-074-75 13.11 0.81 0.30 0.69 0.05 0.20 0.037 0.78 100.0 < 0.01 < 0.0514.11

48.71 15.07 0.218 8.1993597-WHA-10-078-76 11.74 2.15 0.43 0.72 0.06 0.05 0.052 0.74 100.5 0.01 < 0.0512.37

49.05 14.49 0.222 7.2193597-WHA-10-078-77 12.76 2.04 0.44 0.70 0.06 0.04 0.053 0.52 100.1 < 0.01 < 0.0512.53

69.28 14.56 0.077 1.9593597-WHA-10-086-78 5.31 3.16 0.89 0.40 0.07 0.03 0.020 0.37 100.7 < 0.01 < 0.054.58

48.35 14.82 0.240 7.6593597-WHA-10-100-79 12.08 1.92 0.33 0.71 0.05 0.04 0.054 0.57 100.5 < 0.01 < 0.0513.69

50.17 14.83 0.211 7.8493597-WHA-10-100-80 11.15 1.91 0.68 0.74 0.06 0.06 0.053 0.73 100.7 0.01 < 0.0512.32

52.18 14.94 0.221 6.3993597-WHA-10-100-81 12.06 2.56 0.27 0.66 0.05 0.07 0.050 0.47 101.0 < 0.01 < 0.0511.07

49.03 16.12 0.207 7.9793597-WHA-10-108-82 10.32 2.49 0.26 0.81 0.07 0.04 0.044 0.87 100.6 < 0.01 < 0.0512.36

48.42 12.52 0.259 4.9693597-WHA-10-111-83 10.04 1.94 0.45 1.78 0.17 0.02 0.083 0.78 100.3 < 0.01 < 0.0518.86
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Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total F C-GraphAnalyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.05Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-ISE IRAnalysis Method

GBW 07113 Meas 0.13

GBW 07113 Cert 0.130

34.55 19.22 0.351 4.69MICA-FE Meas 0.42 0.39 8.82 2.51 0.41 0.02 0.02025.59

34.4 19.5 0.350 4.55MICA-FE Cert 0.430 0.300 8.75 2.50 0.450       0.01      0.02425.6

46.45 29.80 0.043 1.95AN-G Meas 15.88 1.86 0.17 0.23 0.03 0.01 0.0143.26

     46.30 29.8      0.040 1.79AN-G Cert      15.90       1.63       0.13       0.22       0.01       0.01      0.012      3.36

SCO-1 Meas 0.08

SCO-1 Cert       0.08

70.12 14.95 0.056 0.20AC-E Meas 0.42 6.59 4.50 0.112.49

     70.35      14.70      0.058       0.03AC-E Cert       0.34       6.54       4.49       0.11      2.56

DR-N Meas 0.05

DR-N Cert 0.0500

UB-N Meas < 0.01

UB-N Cert 0.00950

W-2a Meas 0.02

W-2a Cert 0.0205

Graphite Powder Meas 99.3

Graphite Powder Cert      99.99

Graphite Powder Meas 101

Graphite Powder Cert      99.99

38.28 15.35 0.255 20.17MICA-Mg Meas 0.08 0.15 10.01 1.60 0.02 0.019.19

     38.30      15.20       0.26      20.40MICA-Mg Cert       0.08       0.12      10.00       1.63       0.01       0.01      9.46

SGR-1b Meas 0.20

SGR-1b Cert     0.1960

90.21 3.64 0.13NCS DC73304 (GBW 
07106) Meas

0.30 0.10 0.67 0.243.17

     90.36       3.52      0.082NCS DC73304 (GBW 
07106) Cert

      0.30      0.061       0.65      0.222      3.22

93597-WHA-10-025-60 
Orig

< 0.05

93597-WHA-10-025-60 
Dup

< 0.05

93597-WHA-10-036-65 
Orig

< 0.01

93597-WHA-10-036-65 
Dup

< 0.01

93597-WHA-10-051-70 
Orig

< 0.05

93597-WHA-10-051-70 
Dup

< 0.05

50.28 14.75 0.210 7.8493597-WHA-10-100-80 
Orig

11.18 1.92 0.68 0.75 0.06 0.06 0.052 0.73 100.8 < 0.0512.34

50.06 14.91 0.211 7.8493597-WHA-10-100-80 
Dup

11.12 1.90 0.68 0.74 0.06 0.06 0.055 0.73 100.7 < 0.0512.29

93597-WHA-10-108-82 
Orig

< 0.01

93597-WHA-10-108-82 
Dup

< 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.05

< 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.01Method Blank < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.003< 0.01
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674969 1674970 1674971 1674972

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 460 880 530 510

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 2 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674969 1674970 1674971 1674972

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 28 <10 140

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 3 6 4 4

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg <1 <1 <1 <1

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 29 77 94 34
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674969 1674970 1674971 1674972

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 4 4 4 4

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 50 170 31 150

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349169 349169 349169 349169

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg <2 <2 <2 <2

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 6 8
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674969 1674970 1674971 1674972

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg 2.0 4.6 32 8.3

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 11 16 7 26
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674973 1674974 1674975 1674976

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 470 730 510 550

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg 0.8 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg 1 <1 3 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674973 1674974 1674975 1674976

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 100 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 5 5 <2 5

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg <1 <1 <1 <1

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 30 18 4 26
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674973 1674974 1674975 1674976

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 4 4 4 4

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 53 99 39 29

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349169 349169 349169 349169

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg <2 <2 <2 <2

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674973 1674974 1674975 1674976

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg 9.5 7.4 4.1 3.0

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg <5 12 5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674977 1674978 1674979 1674980

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 560 18000 4100 6100

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 0.7

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 7 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674977 1674978 1674979 1674980

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg 170 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 4 10 12 8

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg <1 4 7 6

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 10 110 77 130
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674977 1674978 1674979 1674980

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 4 4 4 4

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 51 43 47 29

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349169 349169 349169 349169

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg <2 9 24 21

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674977 1674978 1674979 1674980

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg 4.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 12 6 5 6
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674981 1674982 1674983 1674984

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 8300 5600 7700 5300

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 0.6 0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674981 1674982 1674983 1674984

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 0.6 0.8 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 17 6 6 5

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 6 16 20 11

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 340 110 200 130
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674981 1674982 1674983 1674984

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 3 4 4 4

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 30 62 71 60

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349169 349169 349169 349169

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 24 28 20 15

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674981 1674982 1674983 1674984

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg 0.5 0.8 1.2 0.6

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349124 349124 349124

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349117 349117 349117

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 7 9 14 8
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674985 1674986 1674987 1674988

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 2200 3000 13000 6400

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg 0.7 0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 10 9

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674985 1674986 1674987 1674988

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg 0.6 <0.5 0.5 0.6

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 7 9 4 12

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 23 3 13 17

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 180 94 120 750
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674985 1674986 1674987 1674988

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 4 5 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 67 49 55 64

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349169 349169 349169 349169

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 29 7 22 22

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674985 1674986 1674987 1674988

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg 1.0 <0.5 1.2 1.0

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349124 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349117 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 8 <5 8 8
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674989 1674990 1674991 1674992

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 13000 16000 4600 21000

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 0.6 0.6 0.7

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 6 <5 6

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674989 1674990 1674991 1674992

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 0.7 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 6 8 10 21

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 5 17 4 4

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 77 210 97 36
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674989 1674990 1674991 1674992

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 5 4 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 32 49 33 43

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349170 349170 349170 349170

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 12 45 28 17

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674989 1674990 1674991 1674992

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 1.0 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 6 9 <5 7
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674993 1674994 1674995 1674996

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 3500 9000 6500 2500

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 78 6

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674993 1674994 1674995 1674996

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 0.8 0.6

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 10 7 21 11

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 8 6 17 15

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 120 95 120 160
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674993 1674994 1674995 1674996

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 4 5 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 43 26 130 57

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349170 349170 349170 349170

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 25 19 36 35

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674993 1674994 1674995 1674996

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg 0.5 0.6 0.6 0.8

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 5 <5 20 10
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674997 1674998 1674999 1675000

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 4600 8000 8700 8500

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg 0.8 <0.5 0.6 0.7

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 <5 32

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674997 1674998 1674999 1675000

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 4 9 6 28

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 9 6 2 8

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 140 98 45 34
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674997 1674998 1674999 1675000

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 5 4 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 45 42 24 120

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349170 349170 349170 349170

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 20 13 3 22

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1674997 1674998 1674999 1675000

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg 0.6 <0.5 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349125 349125

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349119 349119

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 7 6 <5 14
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675001 1675002 1675003 1675004

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 10000 4500 3700 2600

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg 190 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675001 1675002 1675003 1675004

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg 0.7 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 29 6 6 10

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 11 12 8 6

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 53 110 110 92
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675001 1675002 1675003 1675004

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 4 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 160 93 35 63

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349170 349170 349170 349170

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 34 21 27 17

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675001 1675002 1675003 1675004

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 0.6 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349125 349125 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349119 349119 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 13 10 8 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675005 1675006 1675007 1675008

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 2400 5400 4800 2400

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg 6 34 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675005 1675006 1675007 1675008

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg 0.6 1.0 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 3 6 9 4

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 15 17 3 6

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 130 100 72 88
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675005 1675006 1675007 1675008

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 5 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 67 110 54 57

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349170 349170 349170 349170

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 22 19 7 17

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675005 1675006 1675007 1675008

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 9 17 6 9
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675009 1675010 1675011 1675012

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 12000 15000 11000 8200

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 33 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675009 1675010 1675011 1675012

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 0.7 <0.5 2.0

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 10 19 4 4

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 6 16 7 34

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 90 95 94 940
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675009 1675010 1675011 1675012

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 5 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 45 90 49 62

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349171 349171 349171 349171

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 21 38 9 26

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675009 1675010 1675011 1675012

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 1.8

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 6 6 8 51
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675013 1675014 1675015 1675016

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 5800 18000 4000 19000

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg 15 <5 <5 17

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1

Certificat d'analyse no. 380520 - Version 1 - Page 46 de 53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!"#$(%$)*!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675013 1675014 1675015 1675016

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg 0.7 0.6 1.1 0.6

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 14 17 2 14

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 13 8 24 8

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 140 150 130 78
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675013 1675014 1675015 1675016

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 5 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 120 82 100 42

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349171 349171 349171 349171

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 30 34 9 29

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675013 1675014 1675015 1675016

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5 <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126 349126 349126

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123 349123 349123

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 18 16 13 11
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675017 1675018

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Aluminium (Al) mg/kg 6400 9300

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Baryum (Ba) mg/kg 210 150

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675017 1675018

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Bore (B) mg/kg <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Cadmium (Cd) mg/kg 0.7 1.2

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Chrome (Cr) mg/kg 9 14

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Cobalt (Co) mg/kg 11 16

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Cuivre (Cu) mg/kg 12 42
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675017 1675018

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03

Étain (Sn) mg/kg 5 5

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Manganèse (Mn) mg/kg 120 68

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349171 349171

2011-11-07 2011-11-07

2011-11-07 2011-11-07

Mercure mg/kg <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Nickel (Ni) mg/kg 12 23

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380246

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675017 1675018

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5

Thallium (Tl)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Thallium (Tl) mg/kg <5 <5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349126 349126

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03

Uranium (U) mg/kg 0.6 0.6

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

349123 349123

2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04

Zinc (Zn) mg/kg 28 37

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Catherine Blais, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Mercure

No Séquence: 349169

Mercure NA NA NA NA3.0 2.43 - 3.65<0.01< 0.01mg/kg

Mercure

No Séquence: 349170

Mercure NA NA NA NA3.0 2.43 - 3.65<0.01< 0.01mg/kg

Mercure

No Séquence: 349171

Mercure NA NA NA NA3.1 2.43 - 3.65<0.01< 0.01mg/kg

Argent (Ag)

No Séquence: 349117

Argent (Ag) NA NA NA NA120 88.8 - 133.2<0.5< 0.5mg/kg

Argent (Ag)

No Séquence: 349119

Argent (Ag) NA NA NA NA110 88.8 - 133.2<0.5< 0.5mg/kg

Argent (Ag)

No Séquence: 349123

Argent (Ag) NA NA NA NA100 88.8 - 133.2<0.5< 0.5mg/kg

Aluminium (Al)

No Séquence: 349117

Aluminium (Al) NA NA NA NA17000 13840 - 20760<10< 10mg/kg

Aluminium (Al)

No Séquence: 349119

Aluminium (Al) NA NA NA NA17000 13840 - 20760<10< 10mg/kg

Aluminium (Al)

No Séquence: 349123

Aluminium (Al) NA NA NA NA17000 13840 - 20760<10< 10mg/kg

Baryum (Ba)

No Séquence: 349117

Baryum (Ba) NA NA NA NA810 643.2 - 964.8<5< 5mg/kg

Baryum (Ba)

No Séquence: 349119

Baryum (Ba) NA NA NA NA790 643.2 - 964.8<5< 5mg/kg

Baryum (Ba)

No Séquence: 349123

Baryum (Ba) NA NA NA NA760 643.2 - 964.8<5< 5mg/kg

Annexe 1 du certificat no.380520 - Page 1 de 6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

LDR : Limite de détection rapportée



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Béryllium (Be)

No Séquence: 349117

Béryllium (Be) NA NA NA NA94 69.84 - 104.76<1< 1mg/kg

Béryllium (Be)

No Séquence: 349119

Béryllium (Be) NA NA NA NA100 69.84 - 104.76<1< 1mg/kg

Béryllium (Be)

No Séquence: 349123

Béryllium (Be) NA NA NA NA93 69.84 - 104.76<1< 1mg/kg

Bismuth (Bi)

No Séquence: 349117

Bismuth (Bi) NA NA NA NA94 80 - 120<10< 10mg/kg

Bismuth (Bi)

No Séquence: 349119

Bismuth (Bi) NA NA NA NA98 80 - 120<10< 10mg/kg

Bismuth (Bi)

No Séquence: 349123

Bismuth (Bi) NA NA NA NA94 80 - 120<10< 10mg/kg

Bore (B)

No Séquence: 349117

Bore (B) NA NA NA NA28 21.44 - 32.16<2< 2mg/kg

Bore (B)

No Séquence: 349119

Bore (B) NA NA NA NA29 21.44 - 32.16<2< 2mg/kg

Bore (B)

No Séquence: 349123

Bore (B) NA NA NA NA28 21.44 - 32.16<2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)

No Séquence: 349117

Cadmium (Cd) NA NA NA NA120 94.4 - 141.6<0.5< 0.5mg/kg

Cadmium (Cd)

No Séquence: 349119

Cadmium (Cd) NA NA NA NA120 94.4 - 141.6<0.5< 0.5mg/kg

Cadmium (Cd)

No Séquence: 349123

Cadmium (Cd) NA NA NA NA120 94.4 - 141.6<0.5< 0.5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Cobalt (Co)

No Séquence: 349117

Cobalt (Co) NA NA NA NA33 27.12 - 40.68<1< 1mg/kg

Cobalt (Co)

No Séquence: 349119

Cobalt (Co) NA NA NA NA35 27.12 - 40.68<1< 1mg/kg

Cobalt (Co)

No Séquence: 349123

Cobalt (Co) NA NA NA NA34 27.12 - 40.68<1< 1mg/kg

Chrome (Cr)

No Séquence: 349117

Chrome (Cr) NA NA NA NA170 132 - 198<2< 2mg/kg

Chrome (Cr)

No Séquence: 349119

Chrome (Cr) NA NA NA NA160 132 - 198<2< 2mg/kg

Chrome (Cr)

No Séquence: 349123

Chrome (Cr) NA NA NA NA160 132 - 198<2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)

No Séquence: 349117

Cuivre (Cu) NA NA NA NA820 676.8 - 1015.2<1< 1mg/kg

Cuivre (Cu)

No Séquence: 349119

Cuivre (Cu) NA NA NA NA860 676.8 - 1015.21< 1mg/kg

Cuivre (Cu)

No Séquence: 349123

Cuivre (Cu) NA NA NA NA830 676.8 - 1015.22< 1mg/kg

Manganèse (Mn)

No Séquence: 349117

Manganèse (Mn) NA NA NA NA630 568.8 - 853.2<1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)

No Séquence: 349119

Manganèse (Mn) NA NA NA NA720 568.8 - 853.2<1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)

No Séquence: 349123

Manganèse (Mn) NA NA NA NA640 568.8 - 853.2<1< 1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Molybdène (Mo)

No Séquence: 349117

Molybdène (Mo) NA NA NA NA160 124.8 - 187.2<1< 1mg/kg

Molybdène (Mo)

No Séquence: 349119

Molybdène (Mo) NA NA NA NA160 124.8 - 187.2<1< 1mg/kg

Molybdène (Mo)

No Séquence: 349123

Molybdène (Mo) NA NA NA NA160 124.8 - 187.2<1< 1mg/kg

Arsenic (As)

No Séquence: 349124

Arsenic (As) NA NA NA NA240 211.2 - 316.8<0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)

No Séquence: 349125

Arsenic (As) NA NA NA NA250 211.2 - 316.8<0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)

No Séquence: 349126

Arsenic (As) NA NA NA NA250 211.2 - 316.8<0.5< 0.5mg/kg

Antimoine (Sb)

No Séquence: 349124

Antimoine (Sb) NA NA NA NA100 70 - 130<0.5< 0.5mg/kg

Antimoine (Sb)

No Séquence: 349125

Antimoine (Sb) NA NA NA NA100 70 - 130<0.5< 0.5mg/kg

Antimoine (Sb)

No Séquence: 349126

Antimoine (Sb) NA NA NA NA110 70 - 130<0.5< 0.5mg/kg

Sélénium (Se)

No Séquence: 349124

Sélénium (Se) NA NA NA NA150 116 - 174<0.5< 0.5mg/kg

Sélénium (Se)

No Séquence: 349125

Sélénium (Se) NA NA NA NA150 116 - 174<0.5< 0.5mg/kg

Sélénium (Se)

No Séquence: 349126

Sélénium (Se) NA NA NA NA150 116 - 174<0.5< 0.5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Étain (Sn)

No Séquence: 349124

Étain (Sn) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Étain (Sn)

No Séquence: 349125

Étain (Sn) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Étain (Sn)

No Séquence: 349126

Étain (Sn) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Uranium (U)

No Séquence: 349124

Uranium (U) NA NA NA NA100 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Uranium (U)

No Séquence: 349125

Uranium (U) NA NA NA NA110 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Uranium (U)

No Séquence: 349126

Uranium (U) NA NA NA NA100 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Nickel (Ni)

No Séquence: 349117

Nickel (Ni) NA NA NA NA160 130.4 - 195.6<2< 2mg/kg

Nickel (Ni)

No Séquence: 349119

Nickel (Ni) NA NA NA NA170 130.4 - 195.6<2< 2mg/kg

Nickel (Ni)

No Séquence: 349123

Nickel (Ni) NA NA NA NA160 130.4 - 195.6<2< 2mg/kg

Plomb (Pb)

No Séquence: 349117

Plomb (Pb) NA NA NA NA130 104 - 156<5< 5mg/kg

Plomb (Pb)

No Séquence: 349119

Plomb (Pb) NA NA NA NA130 104 - 156<5< 5mg/kg

Plomb (Pb)

No Séquence: 349123

Plomb (Pb) NA NA NA NA130 104 - 156<5< 5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Thallium (Tl)

No Séquence: 349117

Thallium (Tl) NA NA NA NA150 114.4 - 171.6<5< 5mg/kg

Thallium (Tl)

No Séquence: 349119

Thallium (Tl) NA NA NA NA140 114.4 - 171.6<5< 5mg/kg

Thallium (Tl)

No Séquence: 349123

Thallium (Tl) NA NA NA NA140 114.4 - 171.6<5< 5mg/kg

Zinc (Zn)

No Séquence: 349117

Zinc (Zn) NA NA NA NA980 888 - 1332<5< 5mg/kg

Zinc (Zn)

No Séquence: 349119

Zinc (Zn) NA NA NA NA1000 888 - 1332<5< 5mg/kg

Zinc (Zn)

No Séquence: 349123

Zinc (Zn) NA NA NA NA1000 888 - 1332<5< 5mg/kg

Commentaires CQ
Séquence no. 349119 : Cuivre : Blanc positif non soustrait des échantillons

Séquence no. 349123 : Cuivre : Blanc positif non soustrait des échantillons
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Aluminium (Al)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Aluminium (Al) mg/kg 470 2.2460

Aluminium (Al)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Aluminium (Al) mg/kg 2900 3.43000

Aluminium (Al)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Aluminium (Al) mg/kg 3500 5.63700

Antimoine (Sb)

No Séquence: 349124 (No éch) (1674969)

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 -<0.5

Antimoine (Sb)

No Séquence: 349125 (No éch) (1674986)

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 -<0.5

Antimoine (Sb)

No Séquence: 349126 (No éch) (1675003)

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 -<0.5

Argent (Ag)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Argent (Ag) mg/kg <0.5 -<0.5

Argent (Ag)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Argent (Ag) mg/kg <0.5 -<0.5

Argent (Ag)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Argent (Ag) mg/kg <0.5 -<0.5

Arsenic (As)

No Séquence: 349124 (No éch) (1674969)

Arsenic (As) mg/kg <0.5 -<0.5

Arsenic (As)

No Séquence: 349125 (No éch) (1674986)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Arsenic (As) mg/kg 0.6 18.20.5

Arsenic (As)

No Séquence: 349126 (No éch) (1675003)

Arsenic (As) mg/kg <0.5 -<0.5

Baryum (Ba)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Baryum (Ba) mg/kg <5 -<5

Baryum (Ba)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Baryum (Ba) mg/kg <5 -<5

Baryum (Ba)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Baryum (Ba) mg/kg <5 -<5

Béryllium (Be)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Béryllium (Be) mg/kg <1 -<1

Béryllium (Be)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Béryllium (Be) mg/kg <1 -<1

Béryllium (Be)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Béryllium (Be) mg/kg <1 -<1

Bismuth (Bi)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Bismuth (Bi) mg/kg <10 -<10

Bismuth (Bi)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Bismuth (Bi) mg/kg <10 -<10

Bismuth (Bi)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Bismuth (Bi) mg/kg <10 -<10

Bore (B)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Bore (B) mg/kg <2 -<2

Bore (B)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Bore (B) mg/kg <2 -<2

Bore (B)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Bore (B) mg/kg <2 -<2

Cadmium (Cd)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 -<0.5

Cadmium (Cd)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 -<0.5

Cadmium (Cd)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 -<0.5

Chrome (Cr)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Chrome (Cr) mg/kg 3 0.03

Chrome (Cr)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Chrome (Cr) mg/kg 10 10.59

Chrome (Cr)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Chrome (Cr) mg/kg 6 0.06

Cobalt (Co)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Cobalt (Co) mg/kg <1 -<1

Cobalt (Co)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Cobalt (Co) mg/kg 4 28.63
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Cobalt (Co)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Cobalt (Co) mg/kg 8 0.08

Cuivre (Cu)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Cuivre (Cu) mg/kg 27 7.129

Cuivre (Cu)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Cuivre (Cu) mg/kg 110 15.794

Cuivre (Cu)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Cuivre (Cu) mg/kg 110 0.0110

Étain (Sn)

No Séquence: 349124 (No éch) (1674969)

Étain (Sn) mg/kg 4 0.04

Étain (Sn)

No Séquence: 349125 (No éch) (1674986)

Étain (Sn) mg/kg 5 0.05

Étain (Sn)

No Séquence: 349126 (No éch) (1675003)

Étain (Sn) mg/kg 5 0.05

Manganèse (Mn)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Manganèse (Mn) mg/kg 54 7.750

Manganèse (Mn)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Manganèse (Mn) mg/kg 48 2.149

Manganèse (Mn)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Manganèse (Mn) mg/kg 34 2.935

Mercure

No Séquence: 349169 (No éch) (1674970)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Mercure mg/kg <0.01 -<0.01

Mercure

No Séquence: 349170 (No éch) (1674990)

Mercure mg/kg <0.01 -<0.01

Mercure

No Séquence: 349171 (No éch) (1675010)

Mercure mg/kg <0.01 -<0.01

Molybdène (Mo)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Molybdène (Mo) mg/kg <1 -<1

Molybdène (Mo)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Molybdène (Mo) mg/kg <1 -<1

Molybdène (Mo)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Molybdène (Mo) mg/kg <1 -<1

Nickel (Ni)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Nickel (Ni) mg/kg <2 -<2

Nickel (Ni)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Nickel (Ni) mg/kg 8 13.37

Nickel (Ni)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Nickel (Ni) mg/kg 28 3.627

Plomb (Pb)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Plomb (Pb) mg/kg <5 -<5

Plomb (Pb)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Plomb (Pb) mg/kg <5 -<5

Plomb (Pb)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Plomb (Pb) mg/kg <5 -<5

Sélénium (Se)

No Séquence: 349124 (No éch) (1674969)

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 -<0.5

Sélénium (Se)

No Séquence: 349125 (No éch) (1674986)

Sélénium (Se) mg/kg 0.5 -<0.5

Sélénium (Se)

No Séquence: 349126 (No éch) (1675003)

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 -<0.5

Thallium (Tl)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Thallium (Tl) mg/kg <5 -<5

Thallium (Tl)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Thallium (Tl) mg/kg <5 -<5

Thallium (Tl)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Thallium (Tl) mg/kg <5 -<5

Uranium (U)

No Séquence: 349124 (No éch) (1674969)

Uranium (U) mg/kg 2.2 9.52.0

Uranium (U)

No Séquence: 349125 (No éch) (1674986)

Uranium (U) mg/kg <0.5 -<0.5

Uranium (U)

No Séquence: 349126 (No éch) (1675003)

Uranium (U) mg/kg <0.5 -<0.5

Zinc (Zn)

No Séquence: 349117 (No éch) (1674969)

Zinc (Zn) mg/kg 11 0.011
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 11-380246
Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Zinc (Zn)

No Séquence: 349119 (No éch) (1674986)

Zinc (Zn) mg/kg 5 -<5

Zinc (Zn)

No Séquence: 349123 (No éch) (1675003)

Zinc (Zn) mg/kg 8 0.08
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Numéro de demande d'analyse: 12-389579

Demande d'analyse reçue le: 2012-02-23

Date d'émission du certificat: 2012-03-02

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Actlabs

184, rue Principale, C.P. 208

Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada

J0Z 1M0

Requérant

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

Télécopieur :

Téléphone : (819) 787-6116

(819) 787-6527

!"#$%&$!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

1- SG12-0258-1
93597-WHA-09-

006-51

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

2- SG12-0258-2
93597-WHA-10-

009-52

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

3- SG12-0258-3
93597-WHA-10-

010-53

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

4- SG12-0258-4
93597-WHA-10-

012-54

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712944 1712945 1712946 1712947

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 9700 12000 6600 7900

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 30 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

1- SG12-0258-1
93597-WHA-09-

006-51

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

2- SG12-0258-2
93597-WHA-10-

009-52

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

3- SG12-0258-3
93597-WHA-10-

010-53

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

4- SG12-0258-4
93597-WHA-10-

012-54

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712944 1712945 1712946 1712947

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 10 6 4 20

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 8 5 11 5

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 87 100 39 54
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

1- SG12-0258-1
93597-WHA-09-

006-51

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

2- SG12-0258-2
93597-WHA-10-

009-52

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

3- SG12-0258-3
93597-WHA-10-

010-53

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

4- SG12-0258-4
93597-WHA-10-

012-54

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712944 1712945 1712946 1712947

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 33 20 84 30

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 62 31 160 67

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355518 355518 355518 355518

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 28 24 11 20
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

1- SG12-0258-1
93597-WHA-09-

006-51

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

2- SG12-0258-2
93597-WHA-10-

009-52

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

3- SG12-0258-3
93597-WHA-10-

010-53

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

4- SG12-0258-4
93597-WHA-10-

012-54

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712944 1712945 1712946 1712947

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 40 25 37 32
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

5- SG12-0258-5
93597-WHA-10-

013-55

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

6- SG12-0258-6
93597-WHA-10-

014-56

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

7- SG12-0258-7
93597-WHA-10-

018-57

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

8- SG12-0258-8
93597-WHA-10-

020-58

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712948 1712949 1712950 1712951

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 8000 5500 1100 2900

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg 36 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 3 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

5- SG12-0258-5
93597-WHA-10-

013-55

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

6- SG12-0258-6
93597-WHA-10-

014-56

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

7- SG12-0258-7
93597-WHA-10-

018-57

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

8- SG12-0258-8
93597-WHA-10-

020-58

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712948 1712949 1712950 1712951

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 15 24 <2 6

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 13 8 <1 13

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 75 41 <1 86
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

5- SG12-0258-5
93597-WHA-10-

013-55

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

6- SG12-0258-6
93597-WHA-10-

014-56

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

7- SG12-0258-7
93597-WHA-10-

018-57

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

8- SG12-0258-8
93597-WHA-10-

020-58

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712948 1712949 1712950 1712951

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 62 36 36 37

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 140 140 68 120

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355518 355518 355518 355518

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 20 14 <2 20
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

5- SG12-0258-5
93597-WHA-10-

013-55

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

6- SG12-0258-6
93597-WHA-10-

014-56

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

7- SG12-0258-7
93597-WHA-10-

018-57

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

8- SG12-0258-8
93597-WHA-10-

020-58

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712948 1712949 1712950 1712951

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 5.7 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 40 20 43 17
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

9- SG12-0258-9
93597-WHA-10-

024-59

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

10- SG12-0258-10
93597-WHA-10-

025-60

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

11- SG12-0258-11
93597-WHA-10-

027-61

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

12- SG12-0258-12
93597-WHA-10-

027-62

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712952 1712953 1712954 1712960

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 2000 1700 25000 8500

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 0.9 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg 3 4 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

9- SG12-0258-9
93597-WHA-10-

024-59

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

10- SG12-0258-10
93597-WHA-10-

025-60

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

11- SG12-0258-11
93597-WHA-10-

027-61

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

12- SG12-0258-12
93597-WHA-10-

027-62

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712952 1712953 1712954 1712960

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355656 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-27 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 3500 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 5 4 13 6

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg <1 <1 6 7

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 2 36 48 110
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

9- SG12-0258-9
93597-WHA-10-

024-59

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

10- SG12-0258-10
93597-WHA-10-

025-60

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

11- SG12-0258-11
93597-WHA-10-

027-61

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

12- SG12-0258-12
93597-WHA-10-

027-62

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712952 1712953 1712954 1712960

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 70 53 14 13

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 230 220 53 30

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355518 355518 355518 355518

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg <2 <2 22 19
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

9- SG12-0258-9
93597-WHA-10-

024-59

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

10- SG12-0258-10
93597-WHA-10-

025-60

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

11- SG12-0258-11
93597-WHA-10-

027-61

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

12- SG12-0258-12
93597-WHA-10-

027-62

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712952 1712953 1712954 1712960

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 12 <5 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg 11 17 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 74 22 7 8
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

13- SG12-0258-13
93597-WHA-10-

035-63

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

14- SG12-0258-14
93597-WHA-10-

035-64

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

15- SG12-0258-15
93597-WHA-10-

036-65

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

16- SG12-0258-16
93597-WHA-10-

044-66

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712961 1712962 1712963 1712964

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 2400 2800 9800 5100

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 7 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

13- SG12-0258-13
93597-WHA-10-

035-63

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

14- SG12-0258-14
93597-WHA-10-

035-64

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

15- SG12-0258-15
93597-WHA-10-

036-65

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

16- SG12-0258-16
93597-WHA-10-

044-66

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712961 1712962 1712963 1712964

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 12 11 11 9

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 5 5 19 3

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 56 54 210 45
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

13- SG12-0258-13
93597-WHA-10-

035-63

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

14- SG12-0258-14
93597-WHA-10-

035-64

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

15- SG12-0258-15
93597-WHA-10-

036-65

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

16- SG12-0258-16
93597-WHA-10-

044-66

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712961 1712962 1712963 1712964

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 18 20 82 24

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 55 66 110 48

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355518 355518 355518 355518

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 23 10 44 4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

13- SG12-0258-13
93597-WHA-10-

035-63

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

14- SG12-0258-14
93597-WHA-10-

035-64

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

15- SG12-0258-15
93597-WHA-10-

036-65

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

16- SG12-0258-16
93597-WHA-10-

044-66

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712961 1712962 1712963 1712964

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355514 355514 355514

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355513 355513 355513

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 18 10 20 6
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

17- SG12-0258-17
93597-WHA-10-

045-67

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

18- SG12-0258-18
93597-WHA-10-

046-68

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

19- SG12-0258-19
93597-WHA-10-

048-69

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

20- SG12-0258-20
93597-WHA-10-

051-70

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712965 1712966 1712967 1712968

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 11000 29000 10000 1300

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg <5 10 100 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

17- SG12-0258-17
93597-WHA-10-

045-67

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

18- SG12-0258-18
93597-WHA-10-

046-68

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

19- SG12-0258-19
93597-WHA-10-

048-69

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

20- SG12-0258-20
93597-WHA-10-

051-70

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712965 1712966 1712967 1712968

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 6 11 9 3

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 7 4 6 <1

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355674 355515 355515

2012-02-24 2012-02-27 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-27 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 100 31 5 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

17- SG12-0258-17
93597-WHA-10-

045-67

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

18- SG12-0258-18
93597-WHA-10-

046-68

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

19- SG12-0258-19
93597-WHA-10-

048-69

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

20- SG12-0258-20
93597-WHA-10-

051-70

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712965 1712966 1712967 1712968

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 22 26 250 53

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 49 65 210 140

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355518 355518 355518 355518

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 18 10 6 <2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

17- SG12-0258-17
93597-WHA-10-

045-67

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

18- SG12-0258-18
93597-WHA-10-

046-68

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

19- SG12-0258-19
93597-WHA-10-

048-69

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

20- SG12-0258-20
93597-WHA-10-

051-70

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712965 1712966 1712967 1712968

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 7 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355514 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 5.9 0.8

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355513 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 11 12 59 27
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

21- SG12-0258-21
93597-WHA-10-

054-71

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

22- SG12-0258-22
93597-WHA-10-

056-72

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

23- SG12-0258-23
93597-WHA-10-

059-73

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

24- SG12-0258-24
93597-WHA-10-

074-74

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712969 1712970 1712971 1712972

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 1000 5600 11000 14000

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 1.1

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg <5 <5 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

21- SG12-0258-21
93597-WHA-10-

054-71

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

22- SG12-0258-22
93597-WHA-10-

056-72

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

23- SG12-0258-23
93597-WHA-10-

059-73

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

24- SG12-0258-24
93597-WHA-10-

074-74

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712969 1712970 1712971 1712972

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 3 5 10 15

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg <1 31 13 7

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg <1 280 93 52
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

21- SG12-0258-21
93597-WHA-10-

054-71

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

22- SG12-0258-22
93597-WHA-10-

056-72

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

23- SG12-0258-23
93597-WHA-10-

059-73

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

24- SG12-0258-24
93597-WHA-10-

074-74

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712969 1712970 1712971 1712972

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg 1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 32 57 45 27

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 46 48 62 57

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355519 355519 355519 355519

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg <2 69 33 17
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

21- SG12-0258-21
93597-WHA-10-

054-71

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

22- SG12-0258-22
93597-WHA-10-

056-72

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

23- SG12-0258-23
93597-WHA-10-

059-73

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

24- SG12-0258-24
93597-WHA-10-

074-74

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712969 1712970 1712971 1712972

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 1.4 0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg 4.6 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 55 12 17 10
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

25- SG12-0258-25
93597-WHA-10-

074-75

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

26- SG12-0258-26
93597-WHA-10-

078-76

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

27- SG12-0258-27
93597-WHA-10-

078-77

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

28- SG12-0258-28
93597-WHA-10-

086-78

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712973 1712974 1712975 1712976

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 4200 13000 8100 10000

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg 4.3 <0.5 0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg 36 48 7 94

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

25- SG12-0258-25
93597-WHA-10-

074-75

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

26- SG12-0258-26
93597-WHA-10-

078-76

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

27- SG12-0258-27
93597-WHA-10-

078-77

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

28- SG12-0258-28
93597-WHA-10-

086-78

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712973 1712974 1712975 1712976

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 <2 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 38 24 13 17

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 7 7 4 8

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 45 67 35 14
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

25- SG12-0258-25
93597-WHA-10-

074-75

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

26- SG12-0258-26
93597-WHA-10-

078-76

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

27- SG12-0258-27
93597-WHA-10-

078-77

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

28- SG12-0258-28
93597-WHA-10-

086-78

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712973 1712974 1712975 1712976

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 49 120 42 330

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 61 83 54 200

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355519 355519 355519 355519

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 20 19 12 13
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No Labo.
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prélèvement
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2012-02-06

1712973 1712974 1712975 1712976

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 <5 5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 4.8

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 10 12 10 23
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence
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Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo
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10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

29- SG12-0258-29
93597-WHA-10-

100-79

Solide
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Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06
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2012-02-23
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2012-02-06

1712977 1712978 1712979 1712980

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 8400 15000 5500 5000

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg 9 100 <5 <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1 <1 <1 <1
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Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10 <10 <10 <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2 3 <2 <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 9 41 15 11

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 3 12 7 8

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 42 95 75 59

Certificat d'analyse no. 389731 - Version 1 - Page 31 de 37

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!"#$&"'('!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

29- SG12-0258-29
93597-WHA-10-

100-79

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

30- SG12-0258-30
93597-WHA-10-

100-80

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

31- SG12-0258-31
93597-WHA-10-

100-81

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

32- SG12-0258-32
93597-WHA-10-

108-82

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712977 1712978 1712979 1712980

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1 <1 <1 <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 38 230 29 62

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 49 110 38 65

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355519 355519 355519 355519

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1 <1 <1 <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 9 28 42 33
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

29- SG12-0258-29
93597-WHA-10-

100-79

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

30- SG12-0258-30
93597-WHA-10-

100-80

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

31- SG12-0258-31
93597-WHA-10-

100-81

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

32- SG12-0258-32
93597-WHA-10-

108-82

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712977 1712978 1712979 1712980

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg 7 <5 <5 <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516 355516 355516 355516

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515 355515 355515 355515

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 9 17 11 12
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

33- SG12-0258-33
93597-WHA-10-

111-83

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712981

Aluminium (Al)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Aluminium (Al) mg/kg 5500

Antimoine (Sb)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516

2012-02-24

2012-02-24

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5

Argent (Ag)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Argent (Ag) mg/kg <0.5

Arsenic (As)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516

2012-02-24

2012-02-24

Arsenic (As) mg/kg <0.5

Baryum (Ba)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Baryum (Ba) mg/kg <5

Béryllium (Be)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Béryllium (Be) mg/kg <1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

33- SG12-0258-33
93597-WHA-10-

111-83

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712981

Bismuth (Bi)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Bismuth (Bi) mg/kg <10

Bore (B)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Bore (B) mg/kg <2

Cadmium (Cd)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5

Chrome (Cr)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Chrome (Cr) mg/kg 10

Cobalt (Co)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Cobalt (Co) mg/kg 16

Cuivre (Cu)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Cuivre (Cu) mg/kg 74
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

33- SG12-0258-33
93597-WHA-10-

111-83

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712981

Étain (Sn)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516

2012-02-24

2012-02-24

Étain (Sn) mg/kg <1

Lithium (Li)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Lithium (Li) mg/kg 44

Manganèse (Mn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Manganèse (Mn) mg/kg 150

Mercure

QC068-96 / Digestion acide, dosage AA (vapeur froide)
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Hg 1.1 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355519

2012-02-28

2012-02-28

Mercure mg/kg <0.01

Molybdène (Mo)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Molybdène (Mo) mg/kg <1

Nickel (Ni)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Nickel (Ni) mg/kg 21
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389579

33- SG12-0258-33
93597-WHA-10-

111-83

Solide

CLIENT

Projet Whaboushi

2012-02-23

2012-02-06

1712981

Plomb (Pb)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Plomb (Pb) mg/kg <5

Sélénium (Se)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516

2012-02-24

2012-02-24

Sélénium (Se) mg/kg 0.8

Uranium (U)

QC091-08 / Digestion acide, dosage ICP-MS
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355516

2012-02-24

2012-02-24

Uranium (U) mg/kg <0.5

Zinc (Zn)

QC087-07 / Digestion acide, dosage ICP
Résultat sur base sèche

MA. 200 - Mét 1.2 R1 No. séquence

Préparation

Analyse

355515

2012-02-24

2012-02-24

Zinc (Zn) mg/kg 18

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Christian Robert, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Mercure

No Séquence: 355518

Mercure NA NA NA NA3.0 2.43 - 3.65<0.01< 0.01mg/kg

Mercure

No Séquence: 355519

Mercure NA NA NA NA2.9 2.43 - 3.65<0.01< 0.01mg/kg

Argent (Ag)

No Séquence: 355513

Argent (Ag) NA NA NA NA69 60 - 90<0.5< 0.5mg/kg

Argent (Ag)

No Séquence: 355515

Argent (Ag) NA NA NA NA69 60 - 90<0.5< 0.5mg/kg

Aluminium (Al)

No Séquence: 355513

Aluminium (Al) NA NA NA NA15000 11680 - 1752027< 10mg/kg

Aluminium (Al)

No Séquence: 355515

Aluminium (Al) NA NA NA NA15000 11680 - 17520<10< 10mg/kg

Baryum (Ba)

No Séquence: 355513

Baryum (Ba) NA NA NA NA800 630 - 950<5< 5mg/kg

Baryum (Ba)

No Séquence: 355515

Baryum (Ba) NA NA NA NA780 630 - 950<5< 5mg/kg

Béryllium (Be)

No Séquence: 355513

Béryllium (Be) NA NA NA NA46 30 - 50<1< 1mg/kg

Béryllium (Be)

No Séquence: 355515

Béryllium (Be) NA NA NA NA45 30 - 50<1< 1mg/kg

Bismuth (Bi)

No Séquence: 355513

Bismuth (Bi) NA NA NA NA99 80 - 120<10< 10mg/kg

Bismuth (Bi)

No Séquence: 355515

Bismuth (Bi) NA NA NA NA99 80 - 120<10< 10mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Bismuth (Bi)

No Séquence: 355656

Bismuth (Bi) NA NA NA NA99 80 - 120<10< 10mg/kg

Bore (B)

No Séquence: 355513

Bore (B) NA NA NA NA27 20 - 30<2< 2mg/kg

Bore (B)

No Séquence: 355515

Bore (B) NA NA NA NA27 20 - 30<2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)

No Séquence: 355513

Cadmium (Cd) NA NA NA NA110 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Cadmium (Cd)

No Séquence: 355515

Cadmium (Cd) NA NA NA NA100 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Cobalt (Co)

No Séquence: 355513

Cobalt (Co) NA NA NA NA40 30 - 50<1< 1mg/kg

Cobalt (Co)

No Séquence: 355515

Cobalt (Co) NA NA NA NA39 30 - 50<1< 1mg/kg

Chrome (Cr)

No Séquence: 355513

Chrome (Cr) NA NA NA NA100 80 - 120<2< 2mg/kg

Chrome (Cr)

No Séquence: 355515

Chrome (Cr) NA NA NA NA100 80 - 120<2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)

No Séquence: 355513

Cuivre (Cu) NA NA NA NA870 680 - 10201< 1mg/kg

Cuivre (Cu)

No Séquence: 355515

Cuivre (Cu) NA NA NA NA780 680 - 1020<1< 1mg/kg

Cuivre (Cu)

No Séquence: 355674

Cuivre (Cu) NA NA NA NA850 680 - 1020<1< 1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Lithium (Li)

No Séquence: 355513

Lithium (Li) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Lithium (Li)

No Séquence: 355515

Lithium (Li) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)

No Séquence: 355513

Manganèse (Mn) NA NA NA NA530 420 - 620<1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)

No Séquence: 355515

Manganèse (Mn) NA NA NA NA470 420 - 620<1< 1mg/kg

Molybdène (Mo)

No Séquence: 355513

Molybdène (Mo) NA NA NA NA93 70 - 100<1< 1mg/kg

Molybdène (Mo)

No Séquence: 355515

Molybdène (Mo) NA NA NA NA91 70 - 100<1< 1mg/kg

Arsenic (As)

No Séquence: 355514

Arsenic (As) NA NA NA NA120 100 - 145<0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)

No Séquence: 355516

Arsenic (As) NA NA NA NA130 100 - 145<0.5< 0.5mg/kg

Antimoine (Sb)

No Séquence: 355514

Antimoine (Sb) NA NA NA NA110 70 - 130<0.5< 0.5mg/kg

Antimoine (Sb)

No Séquence: 355516

Antimoine (Sb) NA NA NA NA110 70 - 130<0.5< 0.5mg/kg

Sélénium (Se)

No Séquence: 355514

Sélénium (Se) NA NA NA NA95 70 - 110<0.5< 0.5mg/kg

Sélénium (Se)

No Séquence: 355516

Sélénium (Se) NA NA NA NA100 70 - 110<0.5< 0.5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Étain (Sn)

No Séquence: 355514

Étain (Sn) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Étain (Sn)

No Séquence: 355516

Étain (Sn) NA NA NA NA110 80 - 120<1< 1mg/kg

Uranium (U)

No Séquence: 355514

Uranium (U) NA NA NA NA100 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Uranium (U)

No Séquence: 355516

Uranium (U) NA NA NA NA110 80 - 120<0.5< 0.5mg/kg

Nickel (Ni)

No Séquence: 355513

Nickel (Ni) NA NA NA NA88 70 - 105<2< 2mg/kg

Nickel (Ni)

No Séquence: 355515

Nickel (Ni) NA NA NA NA86 70 - 105<2< 2mg/kg

Plomb (Pb)

No Séquence: 355513

Plomb (Pb) NA NA NA NA110 90 - 130<5< 5mg/kg

Plomb (Pb)

No Séquence: 355515

Plomb (Pb) NA NA NA NA110 90 - 130<5< 5mg/kg

Zinc (Zn)

No Séquence: 355513

Zinc (Zn) NA NA NA NA910 690 - 1030<5< 5mg/kg

Zinc (Zn)

No Séquence: 355515

Zinc (Zn) NA NA NA NA900 690 - 1030<5< 5mg/kg

Commentaires CQ
Séquence no. 355513 : Aluminium et Cuivre : Blanc positif non soustrait des échantillons
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Aluminium (Al)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Aluminium (Al) mg/kg 9800 1.09700

Aluminium (Al)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Aluminium (Al) mg/kg 28000 3.529000

Antimoine (Sb)

No Séquence: 355514 (No éch) (1712944)

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 -<0.5

Antimoine (Sb)

No Séquence: 355516 (No éch) (1712966)

Antimoine (Sb) mg/kg <0.5 -<0.5

Argent (Ag)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Argent (Ag) mg/kg <0.5 -<0.5

Argent (Ag)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Argent (Ag) mg/kg <0.5 -<0.5

Arsenic (As)

No Séquence: 355514 (No éch) (1712944)

Arsenic (As) mg/kg <0.5 -<0.5

Arsenic (As)

No Séquence: 355516 (No éch) (1712966)

Arsenic (As) mg/kg <0.5 -<0.5

Baryum (Ba)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Baryum (Ba) mg/kg <5 -<5

Baryum (Ba)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Baryum (Ba) mg/kg 9 10.510

Béryllium (Be)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Béryllium (Be) mg/kg <1 -<1

Béryllium (Be)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Béryllium (Be) mg/kg <1 -<1

Bismuth (Bi)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Bismuth (Bi) mg/kg <10 -<10

Bismuth (Bi)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Bismuth (Bi) mg/kg <10 -<10

Bore (B)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Bore (B) mg/kg <2 -<2

Bore (B)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Bore (B) mg/kg <2 -2

Cadmium (Cd)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 -<0.5

Cadmium (Cd)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Cadmium (Cd) mg/kg <0.5 -<0.5

Chrome (Cr)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Chrome (Cr) mg/kg 11 9.510

Chrome (Cr)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Chrome (Cr) mg/kg 10 9.511

Cobalt (Co)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Cobalt (Co) mg/kg 8 0.08

Cobalt (Co)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Cobalt (Co) mg/kg 5 22.24

Cuivre (Cu)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Cuivre (Cu) mg/kg 85 2.387

Étain (Sn)

No Séquence: 355514 (No éch) (1712944)

Étain (Sn) mg/kg <1 -<1

Étain (Sn)

No Séquence: 355516 (No éch) (1712966)

Étain (Sn) mg/kg <1 -<1

Lithium (Li)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Lithium (Li) mg/kg 34 3.033

Lithium (Li)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Lithium (Li) mg/kg 24 8.026

Manganèse (Mn)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Manganèse (Mn) mg/kg 63 1.662

Manganèse (Mn)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Manganèse (Mn) mg/kg 60 8.065

Mercure

No Séquence: 355518 (No éch) (1712946)

Mercure mg/kg <0.01 -<0.01

Mercure

No Séquence: 355519 (No éch) (1712970)

Mercure mg/kg <0.01 -<0.01

Molybdène (Mo)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Molybdène (Mo) mg/kg <1 -<1
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Molybdène (Mo)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Molybdène (Mo) mg/kg <1 -<1

Nickel (Ni)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Nickel (Ni) mg/kg 28 0.028

Nickel (Ni)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Nickel (Ni) mg/kg 12 18.210

Plomb (Pb)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Plomb (Pb) mg/kg <5 -<5

Plomb (Pb)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)

Plomb (Pb) mg/kg <5 -<5

Sélénium (Se)

No Séquence: 355514 (No éch) (1712944)

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 -<0.5

Sélénium (Se)

No Séquence: 355516 (No éch) (1712966)

Sélénium (Se) mg/kg <0.5 -<0.5

Uranium (U)

No Séquence: 355514 (No éch) (1712944)

Uranium (U) mg/kg <0.5 -<0.5

Uranium (U)

No Séquence: 355516 (No éch) (1712966)

Uranium (U) mg/kg <0.5 -<0.5

Zinc (Zn)

No Séquence: 355513 (No éch) (1712944)

Zinc (Zn) mg/kg 35 13.340

Zinc (Zn)

No Séquence: 355515 (No éch) (1712966)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Actlabs Numéro de demande: 12-389579
Bon de commande

10421

Votre Projet

Whaboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Zinc (Zn) mg/kg 13 8.012
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Numéro de demande d'analyse: 11-380247

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-31

Date d'émission du certificat: 2011-12-23

Numéro de version du certificat: 2

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Actlabs

184, rue Principale, C.P. 208

Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada

J0Z 1M0

Requérant

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Commentaires
Deuxième version émise suite à la modification de certaines limites de détection dans le certificat de la soustraitance (Version préliminaire de la
soustraitance).

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

Télécopieur :

Téléphone : (819) 787-6116

(819) 787-6527

!"#$%&'!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675024 1675025 1675026 1675027

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675028 1675029 1675030 1675031

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675032 1675033 1675034 1675035

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675036 1675037 1675038 1675039

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675040 1675041 1675042 1675043

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675044 1675045 1675046 1675047

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675048 1675049 1675050 1675051

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675052 1675053 1675054 1675055

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675056 1675057 1675058 1675059

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675060 1675061 1675062 1675063

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675064 1675065 1675066 1675067

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675068 1675069 1675070 1675071

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675072 1675073

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120

- -

- -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Christian Robert, chimiste
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Numéro de demande d'analyse: 11-437037

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-02

Date d'émission du certificat: 2011-11-07

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$%#$!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-053-1
380247-1675024

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380247-1675025

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380247-1675026

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380247-1675027

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008749 2008750 2008751 2008752

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 0.7 0.3 0.8 0.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-053-1
380247-1675024

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380247-1675025

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380247-1675026

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380247-1675027

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008749 2008750 2008751 2008752

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 1.87 1.91 2.71 2.02

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235632 235632 235632 235632

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-053-1
380247-1675024

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380247-1675025

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380247-1675026

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380247-1675027

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008749 2008750 2008751 2008752

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235577 235577 235577 235577

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 6.4 7.0 7.3 7.4
pH après ajout d`acide 1.8 1.7 1.9 1.7
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.807 1.33 0.481 1.59

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-053-1
380247-1675024

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380247-1675025

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380247-1675026

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380247-1675027

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008749 2008750 2008751 2008752

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L 0.034 0.052 0.147 0.150

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Certificat d'analyse no. 356470 - Version 1 - Page 5 de 29
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-032-5
380247-1675028

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380247-1675029

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380247-1675030

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380247-1675031

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008753 2008754 2008755 2008756

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 0.7 0.7 0.7 0.6

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 0.8 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-032-5
380247-1675028

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380247-1675029

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380247-1675030

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380247-1675031

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008753 2008754 2008755 2008756

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 1.04 0.55 0.30 0.58

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235632 235632 235632 235632

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-032-5
380247-1675028

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380247-1675029

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380247-1675030

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380247-1675031

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008753 2008754 2008755 2008756

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235577 235577 235577 235577

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 7.5 7.9 7.7 7.6
pH après ajout d`acide 1.7 1.7 1.7 1.7
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.423 0.869 0.172 0.094

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Certificat d'analyse no. 356470 - Version 1 - Page 8 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#&'"$%()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-032-5
380247-1675028

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380247-1675029

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380247-1675030

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380247-1675031

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008753 2008754 2008755 2008756

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L 0.173 0.130 0.138 0.072

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Certificat d'analyse no. 356470 - Version 1 - Page 9 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#&'"$%()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-052-9
380247-1675032

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380247-1675033

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380247-1675034

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380247-1675035

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008757 2008758 2008759 2008760

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 0.7 1.5 0.9 0.9

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L 0.6 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-052-9
380247-1675032

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380247-1675033

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380247-1675034

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380247-1675035

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008757 2008758 2008759 2008760

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L < 0.01 0.01 < 0.01 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 0.33 1.28 0.34 1.12

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235632 235632 235632 235632

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-052-9
380247-1675032

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380247-1675033

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380247-1675034

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380247-1675035

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008757 2008758 2008759 2008760

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235577 235577 235577 235577

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 7.8 8.3 8.5 8.7
pH après ajout d`acide 1.7 1.7 1.7 1.7
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.350 0.203 0.112 0.133

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L < 0.01 0.02 0.02 0.02

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Certificat d'analyse no. 356470 - Version 1 - Page 12 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#&'"$%()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-052-9
380247-1675032

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380247-1675033

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380247-1675034

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380247-1675035

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008757 2008758 2008759 2008760

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L 0.098 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-076-13
380247-1675036

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380247-1675037

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380247-1675038

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-096-16
380247-1675039

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008761 2008762 2008763 2008764

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 1.1 1.2 1.4 1.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-076-13
380247-1675036

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380247-1675037

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380247-1675038

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-096-16
380247-1675039

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008761 2008762 2008763 2008764

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 0.62 0.35 0.50 0.24

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235632 235632 235632 235632

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-076-13
380247-1675036

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380247-1675037

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380247-1675038

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-096-16
380247-1675039

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008761 2008762 2008763 2008764

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235577 235577 235577 235577

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.7 8.5 8.5 8.4
pH après ajout d`acide 1.7 1.7 1.7 1.6
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.115 0.117 0.145 0.099

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 0.00079 0.00077 0.00032

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L 0.02 0.02 0.03 0.02

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-076-13
380247-1675036

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380247-1675037

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380247-1675038

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-096-16
380247-1675039

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008761 2008762 2008763 2008764

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235706 235706

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-096-17
380247-1675040

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380247-1675041

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380247-1675042

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380247-1675043

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008765 2008766 2008767 2008768

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 0.9 0.9 1.3 0.8

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-096-17
380247-1675040

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380247-1675041

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380247-1675042

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380247-1675043

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008765 2008766 2008767 2008768

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 0.13 0.33 0.31 0.20

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235632 235632 235634 235634

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-096-17
380247-1675040

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380247-1675041

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380247-1675042

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380247-1675043

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008765 2008766 2008767 2008768

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235577 235577 235578 235578

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.4 8.5 8.6 8.5
pH après ajout d`acide 1.6 1.6 1.6 1.9
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.116 0.088 0.127 0.081

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L 0.00053 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L 0.03 0.03 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-096-17
380247-1675040

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380247-1675041

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380247-1675042

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380247-1675043

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008765 2008766 2008767 2008768

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235706 235706 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-040-21
380247-1675044

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380247-1675045

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380247-1675046

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380247-1675047

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008769 2008770 2008771 2008772

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 0.9 1.1 0.8 1.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-040-21
380247-1675044

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380247-1675045

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380247-1675046

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380247-1675047

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008769 2008770 2008771 2008772

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L 0.02 0.01 0.02 0.02

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 0.12 0.21 0.09 0.12

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235634 235634 235634 235634

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-040-21
380247-1675044

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380247-1675045

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380247-1675046

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380247-1675047

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008769 2008770 2008771 2008772

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235578 235578 235578 235578

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 6.9 7.2 7.6 8.4
pH après ajout d`acide 1.9 1.8 1.8 1.8
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.071 0.079 0.093 0.107

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L 0.02 0.02 0.02 0.03

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-040-21
380247-1675044

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380247-1675045

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380247-1675046

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380247-1675047

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008769 2008770 2008771 2008772

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-038-25
380247-1675048

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008773

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Aluminium mg/L 0.9

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Argent mg/L < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-038-25
380247-1675048

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008773

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Bore mg/L < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Chrome mg/L 0.02

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Cuivre mg/L 0.10

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Étain mg/L < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235634

2011-11-04

2011-11-04

Fluorures mg/L 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-038-25
380247-1675048

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008773

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235578

2011-11-02

-

pH initial du solide (1/20) 6.2
pH après ajout d`acide 1.7
pH après culbutage 4.9
Solution utilisée 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Manganèse mg/L 0.064

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Nickel mg/L 0.02

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437037

WHA-10-038-25
380247-1675048

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008773

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707

2011-11-03

2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2008749 Uranium: Résultats non reproductibles.WHA-10-053-1 380247-
1675024

2008767 Cuivre : Résultats non reproductibles.WHA-10-040-19 380247-
1675042

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235632

Fluorures NA NA NA NA6.2 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235634

Fluorures NA NA NA NA6.2 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235706

Argent NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235707

Argent NA NA NA NA0.85 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235706

Aluminium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235707

Aluminium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235706

Arsenic NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235707

Arsenic NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235706

Baryum NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235707

Baryum NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235706

Béryllium NA NA NA NA0.97 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235707

Béryllium NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235706

Bismuth NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235707

Bismuth NA NA NA NA0.8 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235706

Bore NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235707

Bore NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235706

Cadmium NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235707

Cadmium NA NA NA NA0.84 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235706

Cobalt NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235707

Cobalt NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235706

Chrome NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235707

Chrome NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235706

Cuivre NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235707

Cuivre NA NA NA NA1.03 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235706

Mercure NA NA NA NA0.00327 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235707

Mercure NA NA NA NA0.00307 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235706

Manganèse NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235707

Manganèse NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235706

Molybdène NA NA NA NA0.95 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235707

Molybdène NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235706

Nickel NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235707

Nickel NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235706

Plomb NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235707

Plomb NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235706

Antimoine NA NA NA NA0.86 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235707

Antimoine NA NA NA NA1.06 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Sélénium (Se)

No Séquence: 235706

Sélénium NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 235707

Sélénium NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235706

Étain NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235707

Étain NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235706

Thallium NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235707

Thallium NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235706

Uranium NA NA NA NA0.842 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235707

Uranium NA NA NA NA0.983 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235706

Zinc NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235707

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Aluminium mg/L 0.7 0.00.7

Aluminium (Al)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Aluminium mg/L 1.3 0.01.3

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Antimoine mg/L < 0.01 -< 0.01

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Antimoine mg/L < 0.01 -< 0.01

Argent (Ag)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Argent mg/L < 0.02 -< 0.02

Argent (Ag)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Argent mg/L < 0.02 -< 0.02

Arsenic (As)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Arsenic (As)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Baryum mg/L < 0.7 -< 0.7

Baryum (Ba)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Baryum mg/L < 0.7 -< 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Bismuth mg/L < 0.1 -< 0.1

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Bismuth mg/L < 0.1 -< 0.1

Bore (B)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Bore (B)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Cadmium mg/L < 0.01 -< 0.01

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Cadmium mg/L < 0.01 -< 0.01

Chrome (Cr)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Chrome mg/L 0.01 -< 0.01

Chrome (Cr)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Chrome mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Cuivre mg/L 1.74 7.21.87

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Cuivre mg/L 0.42 30.10.31

Étain (Sn)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Étain (Sn)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235632 (No éch) (2008749)

Fluorures mg/L 0.2 0.00.2

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235634 (No éch) (2008767)

Fluorures mg/L < 0.2 -< 0.2

Lixiviation TCLP (1 litre)

No Séquence: 235577 (No éch) (2008749)

pH initial du solide (1/20) 6.4 0.06.4

pH après ajout d`acide 1.8 0.01.8

pH après culbutage 4.9 0.04.9

Solution utilisée 1 0.01

Lixiviation TCLP (1 litre)

No Séquence: 235578 (No éch) (2008767)

pH initial du solide (1/20) 8.6 0.08.6

pH après ajout d`acide 1.6 0.01.6

pH après culbutage 4.9 0.04.9

Solution utilisée 1 0.01

Manganèse (Mn)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Manganèse mg/L 0.832 3.10.807

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Manganèse mg/L 0.113 11.70.127

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Molybdène mg/L < 0.02 -< 0.02

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Molybdène mg/L < 0.02 -< 0.02

Nickel (Ni)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Nickel (Ni)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Plomb (Pb)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Plomb mg/L < 0.1 -< 0.1

Plomb (Pb)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Plomb mg/L < 0.1 -< 0.1

Sélénium (Se)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437037
Bon de commande

CT-028772

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Sélénium (Se)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Thallium (Tl)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Thallium mg/L < 0.05 -< 0.05

Thallium (Tl)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Thallium mg/L < 0.05 -< 0.05

Uranium (U)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Uranium mg/L 0.023 38.60.034

Uranium (U)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 235706 (No éch) (2008749)

Zinc mg/L < 0.5 -< 0.5

Zinc (Zn)

No Séquence: 235707 (No éch) (2008767)

Zinc mg/L < 0.5 -< 0.5
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Numéro de demande d'analyse: 11-380247

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-31

Date d'émission du certificat: 2011-12-23

Numéro de version du certificat: 2

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Actlabs

184, rue Principale, C.P. 208

Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada

J0Z 1M0

Requérant

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Commentaires
Deuxième version émise suite à la modification de certaines limites de détection dans le certificat de la soustraitance (Version préliminaire de la
soustraitance).

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

Télécopieur :

Téléphone : (819) 787-6116

(819) 787-6527
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675024 1675025 1675026 1675027

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675028 1675029 1675030 1675031

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675032 1675033 1675034 1675035

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675036 1675037 1675038 1675039

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675040 1675041 1675042 1675043

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675044 1675045 1675046 1675047

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675048 1675049 1675050 1675051

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675052 1675053 1675054 1675055

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675056 1675057 1675058 1675059

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675060 1675061 1675062 1675063

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675064 1675065 1675066 1675067

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675068 1675069 1675070 1675071

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380247

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675072 1675073

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120

- -

- -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Christian Robert, chimiste
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Numéro de demande d'analyse: 11-437040

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-02

Date d'émission du certificat: 2011-11-07

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$%"%!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-038-26
380247-1675049

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380247-1675050

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380247-1675051

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380247-1675052

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008778 2008779 2008780 2008781

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 1.0 1.2 1.1 1.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-038-26
380247-1675049

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380247-1675050

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380247-1675051

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380247-1675052

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008778 2008779 2008780 2008781

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L 0.02 0.02 0.02 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 0.08 0.03 0.02 0.08

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235634 235634 235634 235634

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-038-26
380247-1675049

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380247-1675050

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380247-1675051

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380247-1675052

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008778 2008779 2008780 2008781

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235578 235578 235578 235578

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.0 8.6 8.5 7.6
pH après ajout d`acide 1.7 1.8 1.6 1.6
pH après culbutage 4.9 5.0 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.069 0.256 0.083 0.089

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L 0.03 0.03 0.03 0.02

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-038-26
380247-1675049

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380247-1675050

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380247-1675051

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380247-1675052

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008778 2008779 2008780 2008781

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-008-30
380247-1675053

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380247-1675054

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380247-1675055

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380247-1675056

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008782 2008783 2008784 2008785

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Aluminium mg/L 1.1 1.1 1.4 1.0

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-008-30
380247-1675053

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380247-1675054

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380247-1675055

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380247-1675056

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008782 2008783 2008784 2008785

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Chrome mg/L 0.02 0.02 0.02 0.02

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Cuivre mg/L 0.05 0.16 0.04 0.05

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235634 235634 235634 235634

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L 0.3 0.6 0.4 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-008-30
380247-1675053

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380247-1675054

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380247-1675055

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380247-1675056

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008782 2008783 2008784 2008785

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235578 235578 235578 235578

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 7.8 8.2 8.3 8.6
pH après ajout d`acide 1.4 1.4 1.4 1.4
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.074 0.072 0.111 0.090

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Nickel mg/L 0.02 0.02 0.02 0.02

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-008-30
380247-1675053

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380247-1675054

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380247-1675055

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380247-1675056

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008782 2008783 2008784 2008785

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235707

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-059-34
380247-1675057

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380247-1675058

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380247-1675059

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380247-1675060

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008786 2008787 2008788 2008789

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Aluminium mg/L 1.1 0.9 1.0 0.7

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-059-34
380247-1675057

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380247-1675058

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380247-1675059

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380247-1675060

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008786 2008787 2008788 2008789

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Chrome mg/L 0.02 0.02 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Cuivre mg/L 0.08 0.15 0.04 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235634 235634 235634 235640

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L 0.3 0.4 0.4 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-059-34
380247-1675057

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380247-1675058

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380247-1675059

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380247-1675060

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008786 2008787 2008788 2008789

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235578 235578 235578 235582

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.4 8.4 8.0 8.0
pH après ajout d`acide 1.3 1.7 1.6 1.5
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.192 0.063 0.079 0.066

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Nickel mg/L 0.02 0.02 0.02 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-059-34
380247-1675057

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380247-1675058

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380247-1675059

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380247-1675060

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008786 2008787 2008788 2008789

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235707 235707 235707 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-042-38
380247-1675061

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380247-1675062

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380247-1675063

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380247-1675064

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008790 2008791 2008792 2008793

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 1.2 1.1 0.7 1.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-042-38
380247-1675061

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380247-1675062

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380247-1675063

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380247-1675064

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008790 2008791 2008792 2008793

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 0.12 0.06 0.20

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235640 235640 235640 235640

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L 0.5 0.4 0.3 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-042-38
380247-1675061

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380247-1675062

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380247-1675063

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380247-1675064

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008790 2008791 2008792 2008793

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235582 235582 235582 235582

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.3 8.1 6.9 8.5
pH après ajout d`acide 1.5 1.4 1.4 1.5
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.092 0.084 0.052 0.078

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-042-38
380247-1675061

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380247-1675062

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380247-1675063

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380247-1675064

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008790 2008791 2008792 2008793

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-032-42
380247-1675065

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380247-1675066

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380247-1675067

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380247-1675068

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008794 2008795 2008796 2008797

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 1.9 1.0 0.8 1.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-04 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-032-42
380247-1675065

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380247-1675066

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380247-1675067

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380247-1675068

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008794 2008795 2008796 2008797

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L 0.11 0.11 0.14 0.02

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235640 235640 235640 235640

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L 0.6 0.4 0.4 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-032-42
380247-1675065

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380247-1675066

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380247-1675067

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380247-1675068

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008794 2008795 2008796 2008797

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235582 235582 235582 235582

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.7 8.6 8.4 8.8
pH après ajout d`acide 1.5 1.4 1.4 1.3
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.140 0.087 0.068 0.120

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-032-42
380247-1675065

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380247-1675066

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380247-1675067

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380247-1675068

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008794 2008795 2008796 2008797

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-04 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-04 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-009-46
380247-1675069

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380247-1675070

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380247-1675071

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380247-1675072

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008798 2008799 2008800 2008801

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 1.6 0.9 1.0 0.8

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-009-46
380247-1675069

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380247-1675070

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380247-1675071

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380247-1675072

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008798 2008799 2008800 2008801

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L 0.06 0.07 0.05 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235640 235640 235640 235640

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Fluorures mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-009-46
380247-1675069

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380247-1675070

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380247-1675071

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380247-1675072

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008798 2008799 2008800 2008801

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235582 235582 235582 235582

2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.8 8.6 8.6 8.7
pH après ajout d`acide 1.5 1.4 1.5 1.5
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.122 0.092 0.055 0.074

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-009-46
380247-1675069

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380247-1675070

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380247-1675071

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380247-1675072

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008798 2008799 2008800 2008801

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708 235708 235708 235708

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Certificat d'analyse no. 356434 - Version 1 - Page 25 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#&'"#"()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-096-50
380247-1675073

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008802

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Aluminium mg/L 1.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Argent mg/L < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-096-50
380247-1675073

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008802

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Bore mg/L < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Étain mg/L < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235640

2011-11-04

2011-11-04

Fluorures mg/L 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-096-50
380247-1675073

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008802

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

235582

2011-11-02

-

pH initial du solide (1/20) 8.9
pH après ajout d`acide 1.3
pH après culbutage 4.9
Solution utilisée 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Manganèse mg/L 0.075

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Mercure mg/L < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437040

WHA-10-096-50
380247-1675073

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008802

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Sélénium mg/L < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235708

2011-11-03

2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235634

Fluorures NA NA NA NA6.2 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235640

Fluorures NA NA NA NA6.1 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235707

Argent NA NA NA NA0.85 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235708

Argent NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235707

Aluminium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235708

Aluminium NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235707

Arsenic NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235708

Arsenic NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235707

Baryum NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235708

Baryum NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235707

Béryllium NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235708

Béryllium NA NA NA NA0.81 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235707

Bismuth NA NA NA NA0.8 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235708

Bismuth NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235707

Bore NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235708

Bore NA NA NA NA0.8 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235707

Cadmium NA NA NA NA0.84 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235708

Cadmium NA NA NA NA0.94 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235707

Cobalt NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235708

Cobalt NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235707

Chrome NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235708

Chrome NA NA NA NA0.81 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235707

Cuivre NA NA NA NA1.03 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235708

Cuivre NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235707

Mercure NA NA NA NA0.00307 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235708

Mercure NA NA NA NA0.00360 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235707

Manganèse NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235708

Manganèse NA NA NA NA0.810 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235707

Molybdène NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235708

Molybdène NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235707

Nickel NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235708

Nickel NA NA NA NA0.94 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235707

Plomb NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235708

Plomb NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235707

Antimoine NA NA NA NA1.06 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235708

Antimoine NA NA NA NA0.80 0.8 - 1.20.02< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Sélénium (Se)

No Séquence: 235707

Sélénium NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 235708

Sélénium NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235707

Étain NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235708

Étain NA NA NA NA0.95 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235707

Thallium NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235708

Thallium NA NA NA NA0.87 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235707

Uranium NA NA NA NA0.983 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235708

Uranium NA NA NA NA0.928 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235707

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235708

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Aluminium mg/L 0.7 0.00.7

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Antimoine mg/L < 0.01 -< 0.01

Argent (Ag)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Argent mg/L < 0.02 -< 0.02

Arsenic (As)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Baryum mg/L < 0.7 -< 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Bismuth mg/L < 0.1 -< 0.1

Bore (B)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Cadmium mg/L < 0.01 -< 0.01

Chrome (Cr)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Chrome mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Annexe 2 du certificat no.356434 - Page 1 de 3

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Cuivre mg/L < 0.01 -< 0.01

Étain (Sn)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235640 (No éch) (2008789)

Fluorures mg/L 0.4 0.00.4

Lixiviation TCLP (1 litre)

No Séquence: 235582 (No éch) (2008789)

pH initial du solide (1/20) 8.0 0.08.0

pH après ajout d`acide 1.5 0.01.5

pH après culbutage 4.9 0.04.9

Solution utilisée 1 0.01

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Manganèse mg/L 0.065 1.50.066

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Molybdène mg/L < 0.02 -< 0.02

Nickel (Ni)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Plomb (Pb)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Plomb mg/L < 0.1 -< 0.1

Sélénium (Se)

Annexe 2 du certificat no.356434 - Page 2 de 3

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437040
Bon de commande

CT-028773

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

Christian Robert

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Thallium (Tl)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Thallium mg/L < 0.05 -< 0.05

Uranium (U)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 235708 (No éch) (2008789)

Zinc mg/L < 0.5 -< 0.5

Annexe 2 du certificat no.356434 - Page 3 de 3

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.



Numéro de demande d'analyse: 12-389586

Demande d'analyse reçue le: 2012-02-23

Date d'émission du certificat: 2012-03-02

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Actlabs

184, rue Principale, C.P. 208

Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada

J0Z 1M0

Requérant

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

Télécopieur :

Téléphone : (819) 787-6116

(819) 787-6527

!"#$%#&!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 1 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

1- SG12-0258-1
93597-WHA-09-

006-51

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

2- SG12-0258-2
93597-WHA-10-

009-52

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

3- SG12-0258-3
93597-WHA-10-

010-53

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

4- SG12-0258-4
93597-WHA-10-

012-54

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713003 1713004 1713005 1713006

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 2 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!"#$&&'()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

5- SG12-0258-5
93597-WHA-10-

013-55

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

6- SG12-0258-6
93597-WHA-10-

014-56

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

7- SG12-0258-7
93597-WHA-10-

018-57

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

8- SG12-0258-8
93597-WHA-10-

020-58

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713007 1713008 1713009 1713010

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 3 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

9- SG12-0258-9
93597-WHA-10-

024-59

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

10- SG12-0258-10
93597-WHA-10-

025-60

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

11- SG12-0258-11
93597-WHA-10-

027-61

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

12- SG12-0258-12
93597-WHA-10-

027-62

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713011 1713012 1713013 1713014

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 4 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!"#$&&'()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

13- SG12-0258-13
93597-WHA-10-

035-63

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

14- SG12-0258-14
93597-WHA-10-

035-64

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

15- SG12-0258-15
93597-WHA-10-

036-65

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

16- SG12-0258-16
93597-WHA-10-

044-66

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713015 1713016 1713017 1713018

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 5 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

17- SG12-0258-17
93597-WHA-10-

045-67

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

18- SG12-0258-18
93597-WHA-10-

046-68

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

19- SG12-0258-19
93597-WHA-10-

048-69

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

20- SG12-0258-20
93597-WHA-10-

051-70

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713019 1713020 1713021 1713022

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 6 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

21- SG12-0258-21
93597-WHA-10-

054-71

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

22- SG12-0258-22
93597-WHA-10-

056-72

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

23- SG12-0258-23
93597-WHA-10-

059-73

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

24- SG12-0258-24
93597-WHA-10-

074-74

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713023 1713024 1713025 1713026

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 7 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

25- SG12-0258-25
93597-WHA-10-

074-75

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

26- SG12-0258-26
93597-WHA-10-

078-76

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

27- SG12-0258-27
93597-WHA-10-

078-77

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

28- SG12-0258-28
93597-WHA-10-

086-78

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713027 1713028 1713029 1713030

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 8 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

29- SG12-0258-29
93597-WHA-10-

100-79

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

30- SG12-0258-30
93597-WHA-10-

100-80

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

31- SG12-0258-31
93597-WHA-10-

100-81

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

32- SG12-0258-32
93597-WHA-10-

108-82

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713031 1713032 1713033 1713034

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510 355510 355510 355510

- - - -

- - - -

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 9 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

10421

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 12-389586

33- SG12-0258-33
93597-WHA-10-

111-83

Solide

CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-23

2012-02-06

1713035

Lixiviation (TCLP 1311)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

355510

-

-

Lixiviation (TCLP 1311) Annexe

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Christian Robert, chimiste

Certificat d'analyse no. 389662 - Version 1 - Page 10 de 10
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Numéro de demande d'analyse: 12-448319

Demande d'analyse reçue le: 2012-02-24

Date d'émission du certificat: 2012-03-01

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!""#$%&!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.

Certificat d'analyse no. 366886 - Version 1 - Page 1 de 37

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!$''##'(%!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

1-SG12-0258-1-
93597-WHA-09-
006-51-389586-

1713003
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2-SG12-0258-2-
93597-WHA-09-
006-52-389586-

1713004
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

3-SG12-0258-3-
93597-WHA-09-
006-53-389586-

1713005
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

4-SG12-0258-4-
93597-WHA-09-
006-54-389586-

1713006
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057562 2057563 2057564 2057565

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 1.5 1.3 1.2 1.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 0.18 0.03

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

1-SG12-0258-1-
93597-WHA-09-
006-51-389586-

1713003
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2-SG12-0258-2-
93597-WHA-09-
006-52-389586-

1713004
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

3-SG12-0258-3-
93597-WHA-09-
006-53-389586-

1713005
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

4-SG12-0258-4-
93597-WHA-09-
006-54-389586-

1713006
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057562 2057563 2057564 2057565

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.012 0.016 < 0.001 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243018 243018 243018 243018

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.3 0.2 0.2 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

1-SG12-0258-1-
93597-WHA-09-
006-51-389586-

1713003
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2-SG12-0258-2-
93597-WHA-09-
006-52-389586-

1713004
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

3-SG12-0258-3-
93597-WHA-09-
006-53-389586-

1713005
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

4-SG12-0258-4-
93597-WHA-09-
006-54-389586-

1713006
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057562 2057563 2057564 2057565

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.057 0.041 0.136 0.044

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242975 242975 242975 242975

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.2 8.6 8.7 8.8
pH après ajout d`acide 1.9 1.9 1.8 1.8
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.160 0.117 0.208 0.144

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.02 0.02 0.01 0.02
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

1-SG12-0258-1-
93597-WHA-09-
006-51-389586-

1713003
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2-SG12-0258-2-
93597-WHA-09-
006-52-389586-

1713004
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

3-SG12-0258-3-
93597-WHA-09-
006-53-389586-

1713005
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

4-SG12-0258-4-
93597-WHA-09-
006-54-389586-

1713006
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057562 2057563 2057564 2057565

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L 0.27 0.14 0.08 0.06
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

5-SG12-0258-5-
93597-WHA-09-
006-55-389586-

1713007
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

6-SG12-0258-6-
93597-WHA-09-
006-56-389586-

1713008
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

7-SG12-0258-7-
93597-WHA-09-
006-57-389586-

1713009
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

8-SG12-0258-8-
93597-WHA-09-
006-58-389586-

1713010
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057566 2057567 2057568 2057569

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 1.5 1.4 0.5 1.0

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L 0.16 0.03 < 0.02 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

Certificat d'analyse no. 366886 - Version 1 - Page 6 de 37

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!$''##'(%!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

5-SG12-0258-5-
93597-WHA-09-
006-55-389586-

1713007
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

6-SG12-0258-6-
93597-WHA-09-
006-56-389586-

1713008
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

7-SG12-0258-7-
93597-WHA-09-
006-57-389586-

1713009
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

8-SG12-0258-8-
93597-WHA-09-
006-58-389586-

1713010
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057566 2057567 2057568 2057569

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L < 0.001 0.005 < 0.001 0.009

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243018 243018 243018 243018

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

5-SG12-0258-5-
93597-WHA-09-
006-55-389586-

1713007
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

6-SG12-0258-6-
93597-WHA-09-
006-56-389586-

1713008
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

7-SG12-0258-7-
93597-WHA-09-
006-57-389586-

1713009
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

8-SG12-0258-8-
93597-WHA-09-
006-58-389586-

1713010
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057566 2057567 2057568 2057569

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.083 0.037 0.278 0.075

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242975 242975 242975 242975

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.5 8.8 8.5 8.4
pH après ajout d`acide 2.1 1.8 1.8 1.8
pH après culbutage 4.9 5.0 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.188 0.241 0.370 0.168

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.02 0.01 < 0.01 0.02
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

5-SG12-0258-5-
93597-WHA-09-
006-55-389586-

1713007
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

6-SG12-0258-6-
93597-WHA-09-
006-56-389586-

1713008
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

7-SG12-0258-7-
93597-WHA-09-
006-57-389586-

1713009
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

8-SG12-0258-8-
93597-WHA-09-
006-58-389586-

1713010
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057566 2057567 2057568 2057569

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 0.226 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L 0.06 0.05 0.07 < 0.05

Certificat d'analyse no. 366886 - Version 1 - Page 9 de 37

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!$''##'(%!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

9-SG12-0258-9-
93597-WHA-09-
006-59-389586-

1713011
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

10-SG12-0258-10-
93597-WHA-09-
006-60-389586-

1713012
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

11-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-61-389586-

1713013
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

12-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-62-389586-

1713014
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057570 2057571 2057572 2057573

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 1.6 1.1 1.9 1.0

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 9.58 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

9-SG12-0258-9-
93597-WHA-09-
006-59-389586-

1713011
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

10-SG12-0258-10-
93597-WHA-09-
006-60-389586-

1713012
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

11-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-61-389586-

1713013
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

12-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-62-389586-

1713014
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057570 2057571 2057572 2057573

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.004 0.004 0.009 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243018 243018 243018 243018

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.9 0.3 0.3 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

9-SG12-0258-9-
93597-WHA-09-
006-59-389586-

1713011
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

10-SG12-0258-10-
93597-WHA-09-
006-60-389586-

1713012
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

11-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-61-389586-

1713013
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

12-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-62-389586-

1713014
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057570 2057571 2057572 2057573

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.174 0.206 0.031 0.037

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242975 242975 242975 242975

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.7 8.6 8.5 8.8
pH après ajout d`acide 1.8 1.8 1.8 1.8
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.434 0.584 0.132 0.122

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.01 < 0.01 0.02 0.01
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

9-SG12-0258-9-
93597-WHA-09-
006-59-389586-

1713011
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

10-SG12-0258-10-
93597-WHA-09-
006-60-389586-

1713012
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

11-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-61-389586-

1713013
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

12-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-62-389586-

1713014
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057570 2057571 2057572 2057573

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L 0.02 0.05 0.04 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L 0.146 0.105 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L 0.14 0.12 0.07 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

13-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-63-389586-

1713015
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

14-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-64-389586-

1713016
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

15-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-65-389586-

1713017
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

16-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-66-389586-

1713018
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057574 2057575 2057576 2057577

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 1.0 0.9 1.6 3.3

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L 0.04 0.03 0.05 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

13-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-63-389586-

1713015
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

14-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-64-389586-

1713016
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

15-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-65-389586-

1713017
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

16-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-66-389586-

1713018
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057574 2057575 2057576 2057577

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.008 0.004 0.005 0.005

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243018 243018 243018 243019

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.2 0.2 0.2 3.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

13-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-63-389586-

1713015
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

14-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-64-389586-

1713016
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

15-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-65-389586-

1713017
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

16-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-66-389586-

1713018
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057574 2057575 2057576 2057577

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.053 0.044 0.142 0.086

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242975 242975 242975 242975

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.9 8.7 9.0 8.8
pH après ajout d`acide 1.8 1.8 1.8 1.8
pH après culbutage 4.9 4.9 5.0 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.117 0.133 0.253 0.159

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 0.00016 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.02 0.01 0.02 0.02
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

13-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-63-389586-

1713015
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

14-SG12-0258-14-
93597-WHA-09-
006-64-389586-

1713016
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

15-SG12-0258-15-
93597-WHA-09-
006-65-389586-

1713017
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

16-SG12-0258-16-
93597-WHA-09-
006-66-389586-

1713018
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057574 2057575 2057576 2057577

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243077 243077

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 0.13 0.09
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

17-SG12-0258-17-
93597-WHA-09-
006-67-389586-

1713019
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

18-SG12-0258-18-
93597-WHA-09-
006-68-389586-

1713020
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

19-SG12-0258-19-
93597-WHA-09-
006-69-389586-

1713021
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

20-SG12-0258-20-
93597-WHA-09-
006-70-389586-

1713022
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057578 2057579 2057580 2057581

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 2.2 1.6 0.3 1.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L < 0.02 0.02 0.14 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

17-SG12-0258-17-
93597-WHA-09-
006-67-389586-

1713019
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

18-SG12-0258-18-
93597-WHA-09-
006-68-389586-

1713020
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

19-SG12-0258-19-
93597-WHA-09-
006-69-389586-

1713021
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

20-SG12-0258-20-
93597-WHA-09-
006-70-389586-

1713022
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057578 2057579 2057580 2057581

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.012 0.004 < 0.001 0.010

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243019 243019 243019 243019

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 1.1 0.2 0.2 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

17-SG12-0258-17-
93597-WHA-09-
006-67-389586-

1713019
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

18-SG12-0258-18-
93597-WHA-09-
006-68-389586-

1713020
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

19-SG12-0258-19-
93597-WHA-09-
006-69-389586-

1713021
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

20-SG12-0258-20-
93597-WHA-09-
006-70-389586-

1713022
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057578 2057579 2057580 2057581

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.049 0.065 0.161 0.175

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242976 242976 242976 242976

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.6 8.7 8.8 8.8
pH après ajout d`acide 1.8 1.8 1.8 1.7
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.103 0.155 0.135 0.375

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.02 0.01 0.01 0.01
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

17-SG12-0258-17-
93597-WHA-09-
006-67-389586-

1713019
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

18-SG12-0258-18-
93597-WHA-09-
006-68-389586-

1713020
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

19-SG12-0258-19-
93597-WHA-09-
006-69-389586-

1713021
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

20-SG12-0258-20-
93597-WHA-09-
006-70-389586-

1713022
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057578 2057579 2057580 2057581

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L 0.02 < 0.01 < 0.01 0.02

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 0.057 0.020

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243077 243077 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.07
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

21-SG12-0258-21-
93597-WHA-09-
006-71-389586-

1713023
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

22-SG12-0258-22-
93597-WHA-09-
006-72-389586-

1713024
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

23-SG12-0258-23-
93597-WHA-09-
006-73-389586-

1713025
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

24-SG12-0258-24-
93597-WHA-09-
006-74-389586-

1713026
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057582 2057583 2057584 2057585

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 1.0 1.4 1.4 1.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L < 0.02 0.04 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

21-SG12-0258-21-
93597-WHA-09-
006-71-389586-

1713023
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

22-SG12-0258-22-
93597-WHA-09-
006-72-389586-

1713024
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

23-SG12-0258-23-
93597-WHA-09-
006-73-389586-

1713025
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

24-SG12-0258-24-
93597-WHA-09-
006-74-389586-

1713026
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057582 2057583 2057584 2057585

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.004 0.032 0.008 0.006

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243019 243019 243019 243019

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

21-SG12-0258-21-
93597-WHA-09-
006-71-389586-

1713023
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

22-SG12-0258-22-
93597-WHA-09-
006-72-389586-

1713024
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

23-SG12-0258-23-
93597-WHA-09-
006-73-389586-

1713025
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

24-SG12-0258-24-
93597-WHA-09-
006-74-389586-

1713026
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057582 2057583 2057584 2057585

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.084 0.121 0.071 0.060

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242976 242976 242976 242976

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 8.7 8.7 8.8 9.0
pH après ajout d`acide 1.7 1.7 1.7 1.7
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.139 0.126 0.140 0.171

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.01 0.02 0.02 0.02
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

21-SG12-0258-21-
93597-WHA-09-
006-71-389586-

1713023
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

22-SG12-0258-22-
93597-WHA-09-
006-72-389586-

1713024
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

23-SG12-0258-23-
93597-WHA-09-
006-73-389586-

1713025
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

24-SG12-0258-24-
93597-WHA-09-
006-74-389586-

1713026
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057582 2057583 2057584 2057585

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L 0.094 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

25-SG12-0258-25-
93597-WHA-09-
006-75-389586-

1713027
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

26-SG12-0258-26-
93597-WHA-09-
006-76-389586-

1713028
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

27-SG12-0258-27-
93597-WHA-09-
006-77-389586-

1713029
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

28-SG12-0258-28-
93597-WHA-09-
006-78-389586-

1713030
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057586 2057587 2057588 2057589

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 0.6 1.4 1.3 1.3

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L 0.09 0.07 0.02 0.15

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

25-SG12-0258-25-
93597-WHA-09-
006-75-389586-

1713027
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

26-SG12-0258-26-
93597-WHA-09-
006-76-389586-

1713028
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

27-SG12-0258-27-
93597-WHA-09-
006-77-389586-

1713029
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

28-SG12-0258-28-
93597-WHA-09-
006-78-389586-

1713030
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057586 2057587 2057588 2057589

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.011 0.015 0.018 < 0.001

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243019 243019 243019 243019

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

25-SG12-0258-25-
93597-WHA-09-
006-75-389586-

1713027
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

26-SG12-0258-26-
93597-WHA-09-
006-76-389586-

1713028
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

27-SG12-0258-27-
93597-WHA-09-
006-77-389586-

1713029
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

28-SG12-0258-28-
93597-WHA-09-
006-78-389586-

1713030
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057586 2057587 2057588 2057589

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.052 0.185 0.125 0.224

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242976 242976 242976 242976

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 9.2 9.1 9.0 8.9
pH après ajout d`acide 1.7 1.7 1.7 1.7
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.208 0.149 0.130 0.177

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 0.44 0.10 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.03 0.02 0.02 0.01

Certificat d'analyse no. 366886 - Version 1 - Page 28 de 37

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!$''##'(%!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

25-SG12-0258-25-
93597-WHA-09-
006-75-389586-

1713027
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

26-SG12-0258-26-
93597-WHA-09-
006-76-389586-

1713028
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

27-SG12-0258-27-
93597-WHA-09-
006-77-389586-

1713029
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

28-SG12-0258-28-
93597-WHA-09-
006-78-389586-

1713030
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057586 2057587 2057588 2057589

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.047

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

29-SG12-0258-29-
93597-WHA-09-
006-79-389586-

1713031
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

30-SG12-0258-30-
93597-WHA-09-
006-80-389586-

1713032
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

31-SG12-0258-31-
93597-WHA-09-
006-81-389586-

1713033
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

32-SG12-0258-32-
93597-WHA-09-
006-82-389586-

1713034
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057590 2057591 2057592 2057593

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Aluminium mg/L 1.1 1.9 1.3 1.4

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Baryum mg/L 0.05 0.16 < 0.02 0.04

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

29-SG12-0258-29-
93597-WHA-09-
006-79-389586-

1713031
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

30-SG12-0258-30-
93597-WHA-09-
006-80-389586-

1713032
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

31-SG12-0258-31-
93597-WHA-09-
006-81-389586-

1713033
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

32-SG12-0258-32-
93597-WHA-09-
006-82-389586-

1713034
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057590 2057591 2057592 2057593

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Cuivre mg/L 0.002 0.002 0.011 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243019 243019 243019 243019

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Fluorures mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

29-SG12-0258-29-
93597-WHA-09-
006-79-389586-

1713031
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

30-SG12-0258-30-
93597-WHA-09-
006-80-389586-

1713032
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

31-SG12-0258-31-
93597-WHA-09-
006-81-389586-

1713033
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

32-SG12-0258-32-
93597-WHA-09-
006-82-389586-

1713034
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057590 2057591 2057592 2057593

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Lithium mg/L 0.081 0.229 0.106 0.118

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242976 242976 242976 242976

2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27

- - - -

pH initial du solide (1/20) 9.0 9.1 9.0 9.3
pH après ajout d`acide 1.7 1.7 1.6 1.6
pH après culbutage 4.9 4.9 4.9 4.9
Solution utilisée 1 1 1 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Manganèse mg/L 0.117 0.142 0.144 0.179

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 0.09 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Nickel mg/L 0.01 0.02 0.02 0.02
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

29-SG12-0258-29-
93597-WHA-09-
006-79-389586-

1713031
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

30-SG12-0258-30-
93597-WHA-09-
006-80-389586-

1713032
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

31-SG12-0258-31-
93597-WHA-09-
006-81-389586-

1713033
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

32-SG12-0258-32-
93597-WHA-09-
006-82-389586-

1713034
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057590 2057591 2057592 2057593

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082 243082 243082 243082

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28 2012-02-28

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

33-SG12-0258-33-
93597-WHA-09-
006-83-389586-

1713035
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057594

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Aluminium mg/L 0.9

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Antimoine mg/L < 0.005

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Argent mg/L < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Arsenic mg/L < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Baryum mg/L 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Béryllium mg/L < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

33-SG12-0258-33-
93597-WHA-09-
006-83-389586-

1713035
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057594

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Bore mg/L < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Cadmium mg/L < 0.001

Chrome (Cr)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Chrome mg/L < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Cobalt mg/L < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Cuivre mg/L < 0.001

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Étain mg/L < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

243019

2012-02-28

2012-02-28

Fluorures mg/L 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

33-SG12-0258-33-
93597-WHA-09-
006-83-389586-

1713035
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057594

Lithium (Li)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Lithium mg/L 0.077

Lixiviation TCLP (1 litre)

Lixiviation méthode TCLP (1311)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF: MA.100-Lix.com.1.1) No. séquence

Préparation

Analyse

242976

2012-02-27

-

pH initial du solide (1/20) 9.4
pH après ajout d`acide 1.6
pH après culbutage 5.1
Solution utilisée 1

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Manganèse mg/L 0.563

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Mercure mg/L < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Molybdène mg/L 0.07

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Nickel mg/L 0.01
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Numéro de demande: 12-448319

33-SG12-0258-33-
93597-WHA-09-
006-83-389586-

1713035
Lixiviat

LE CLIENT

Projet Waboushi

2012-02-24

2012-02-06

2057594

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Plomb mg/L < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Sélénium mg/L < 0.01

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Uranium mg/L < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

243082

2012-02-28

2012-02-28

Zinc mg/L < 0.05

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2057578 Aluminium, Cuivre: Résultats non reproductibles.17-SG12-0258-17-93597-
WHA-09-006-67-389586-
1713019

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Fluorures (électrode)

No Séquence: 243018

Fluorures NA NA NA NA5.8 5.4 - 6.6< 0.1< 0.1mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 243019

Fluorures NA NA NA NA5.9 5.4 - 6.6< 0.1< 0.1mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 243077

Argent NA NA NA NA0.979 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 243082

Argent NA NA NA NA0.979 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 243077

Aluminium NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 243082

Aluminium NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 243077

Arsenic NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 243082

Arsenic NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 243077

Baryum NA NA NA NA1.10 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 243082

Baryum NA NA NA NA1.11 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 243077

Béryllium NA NA NA NA1.08 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 243082

Béryllium NA NA NA NA1.11 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 243077

Bismuth par ICP-MS NA NA NA NA1.07 0.8 - 1.2< 0.050< 0.05mg/L

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 243082

Bismuth par ICP-MS NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.050< 0.05mg/L

Bore (B)

No Séquence: 243077

Bore NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Bore (B)

No Séquence: 243082

Bore NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 243077

Cadmium NA NA NA NA0.955 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 243082

Cadmium NA NA NA NA0.955 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 243077

Cobalt NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 243082

Cobalt NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 243077

Chrome NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 243082

Chrome NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 243077

Cuivre NA NA NA NA0.944 0.8 - 1.20.001< 0.001mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 243082

Cuivre NA NA NA NA0.942 0.8 - 1.20.001< 0.001mg/L

Annexe 1 du certificat no.366886 - Page 2 de 4

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

LDR : Limite de détection rapportée



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 243077

Mercure NA NA NA NA0.00323 0.0024 - 0.00360.00015< 0.00013mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 243082

Mercure NA NA NA NA0.00323 0.0024 - 0.00360.00028< 0.00013mg/L

Lithium (Li)

No Séquence: 243077

Lithium NA NA NA NA1.16 0.8 - 1.20.002< 0.001mg/L

Lithium (Li)

No Séquence: 243082

Lithium NA NA NA NA1.19 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 243077

Manganèse NA NA NA NA0.992 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 243082

Manganèse NA NA NA NA0.982 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 243077

Molybdène NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 243082

Molybdène NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 243077

Nickel NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.20.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 243082

Nickel NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.20.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 243077

Plomb NA NA NA NA1380 1064 - 1596

0.99 0.8 - 1.2

0.04< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 243082

Plomb NA NA NA NA1430 1064 - 15960.04< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

0.99 0.8 - 1.2

Antimoine (Sb)

No Séquence: 243077

Antimoine NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 243082

Antimoine NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 243077

Sélénium NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 243082

Sélénium NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 243077

Étain NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 243082

Étain NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 243077

Uranium NA NA NA NA1.02 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 243082

Uranium NA NA NA NA1.02 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 243077

Zinc NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 243082

Zinc NA NA NA NA1.02 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Aluminium (Al)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Aluminium mg/L 1.3 51.42.2

Antimoine (Sb)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Antimoine mg/L < 0.005 -< 0.005

Argent (Ag)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Argent mg/L < 0.0006 -< 0.0006

Arsenic (As)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Baryum mg/L < 0.02 -< 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 -< 0.050

Bore (B)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Cadmium mg/L < 0.001 -< 0.001

Chrome (Cr)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Chrome mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Cuivre mg/L 0.006 66.70.012

Étain (Sn)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 243019 (No éch) (2057578)

Fluorures mg/L 1.0 9.51.1

Lithium (Li)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Lithium mg/L 0.049 0.00.049

Lixiviation TCLP (1 litre)

No Séquence: 242976 (No éch) (2057578)

pH initial du solide (1/20) 8.6 0.08.6

pH après ajout d`acide 1.8 0.01.8

pH après culbutage 4.9 0.04.9

Solution utilisée 1 0.01

Manganèse (Mn)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Manganèse mg/L 0.116 11.90.103

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Molybdène mg/L < 0.01 -< 0.01

Nickel (Ni)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Nickel mg/L 0.01 66.70.02

Plomb (Pb)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 12-448319
Bon de commande

CT-029866

Votre Projet

Waboushi (Nemaska)-10421

Chargé de Projet

Catherine Blais

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Plomb mg/L < 0.01 -0.02

Sélénium (Se)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Uranium (U)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 243077 (No éch) (2057578)

Zinc mg/L < 0.05 -< 0.05
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Numéro de demande d'analyse: 11-380249

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-31

Date d'émission du certificat: 2011-12-23

Numéro de version du certificat: 2

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Actlabs

184, rue Principale, C.P. 208

Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada

J0Z 1M0

Requérant

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Commentaires
Deuxième version émise suite à la modification de certaines limites de détection dans le certificat de la soustraitance (Version préliminaire de la
soustraitance).

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

Télécopieur :

Téléphone : (819) 787-6116

(819) 787-6527

!"#$%&'!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.

Certificat d'analyse no. 380509 - Version 2 - Page 1 de 14

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
053-1

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-2

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-3

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-4

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675075 1675076 1675077 1675078

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
032-5

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-6

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
053-7

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-8

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675079 1675080 1675081 1675082

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
052-9

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-10

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
052-11

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-12

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675083 1675084 1675085 1675086

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
076-13

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-14

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
076-15

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-16

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675087 1675088 1675089 1675090

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
096-17

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-18

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-19

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-20

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675091 1675092 1675093 1675094

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 380509 - Version 2 - Page 6 de 14

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!"#$($')%!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
040-21

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
040-22

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-23

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-24

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675095 1675096 1675097 1675098

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
038-25

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
038-26

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-27

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-28

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675099 1675100 1675101 1675102

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
008-29

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
008-30

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-31

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
005-32

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675103 1675104 1675105 1675106

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
052-33

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
059-34

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-35

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-36

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675107 1675108 1675109 1675110

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
042-37

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
042-38

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-39

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-40

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675111 1675112 1675113 1675114

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
032-41

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
032-42

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-43

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
062-44

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675115 1675116 1675117 1675118

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
009-45

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
009-46

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-47

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
056-48

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675119 1675120 1675121 1675122

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120 349120 349120

- - - -

- - - -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-380249

93219 / WHA-10-
053-49

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

93219 / WHA-10-
096-50

Solide

CLIENT

Whabouchi

2011-10-31

2011-10-07

1675123 1675124

Lixiviation (SPLP 1312)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

349120 349120

- -

- -

Lixiviation (SPLP 1312) Annexe Annexe

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Christian Robert, chimiste
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Numéro de demande d'analyse: 11-437042

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-02

Date d'émission du certificat: 2011-11-07

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$%"&!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-053-1
380249-1675075

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380249-1675076

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380249-1675077

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380249-1675078

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008804 2008805 2008806 2008807

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L < 0.1 0.4 0.4 < 0.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-053-1
380249-1675075

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380249-1675076

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380249-1675077

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380249-1675078

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008804 2008805 2008806 2008807

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L 0.16 < 0.01 < 0.01 0.04

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235641 235641 235641 235641

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L 0.3 0.2 0.3 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-053-1
380249-1675075

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380249-1675076

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380249-1675077

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380249-1675078

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008804 2008805 2008806 2008807

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235579 235579 235579 235579

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.433 0.035 0.031 0.118

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 0.00024 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-053-1
380249-1675075

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-2
380249-1675076

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-059-3
380249-1675077

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-4
380249-1675078

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008804 2008805 2008806 2008807

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.006

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-032-5
380249-1675079

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380249-1675080

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380249-1675081

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380249-1675082

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008808 2008809 2008810 2008811

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L < 0.1 0.7 1.7 < 0.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-032-5
380249-1675079

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380249-1675080

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380249-1675081

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380249-1675082

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008808 2008809 2008810 2008811

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L 0.07 0.48 0.21 0.07

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235641 235641 235641 235641

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 0.2 0.3 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-032-5
380249-1675079

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380249-1675080

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380249-1675081

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380249-1675082

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008808 2008809 2008810 2008811

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235579 235579 235579 235579

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.139 0.629 0.148 0.046

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-032-5
380249-1675079

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-6
380249-1675080

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-7
380249-1675081

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-8
380249-1675082

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008808 2008809 2008810 2008811

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L 0.091 0.189 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-052-9
380249-1675083

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380249-1675084

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380249-1675085

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380249-1675086

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008812 2008813 2008814 2008815

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.2 0.5 1.2 < 0.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-052-9
380249-1675083

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380249-1675084

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380249-1675085

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380249-1675086

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008812 2008813 2008814 2008815

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 0.30 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235641 235641 235641 235641

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-052-9
380249-1675083

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380249-1675084

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380249-1675085

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380249-1675086

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008812 2008813 2008814 2008815

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235579 235579 235579 235579

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.067 < 0.005 0.104 0.010

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-052-9
380249-1675083

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-10
380249-1675084

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-11
380249-1675085

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-12
380249-1675086

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008812 2008813 2008814 2008815

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-076-13
380249-1675087

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380249-1675088

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380249-1675089

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-16
380249-1675090

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008816 2008817 2008818 2008819

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 1.0 1.1 0.3 0.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-076-13
380249-1675087

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380249-1675088

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380249-1675089

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-16
380249-1675090

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008816 2008817 2008818 2008819

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L 0.50 0.19 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235641 235641 235641 235641

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-076-13
380249-1675087

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380249-1675088

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380249-1675089

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-16
380249-1675090

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008816 2008817 2008818 2008819

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235579 235579 235579 235579

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.129 0.113 < 0.005 < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-076-13
380249-1675087

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-14
380249-1675088

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-15
380249-1675089

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-076-16
380249-1675090

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008816 2008817 2008818 2008819

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235678 235678

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-096-17
380249-1675091

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380249-1675092

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380249-1675093

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380249-1675094

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008820 2008821 2008822 2008823

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.1 < 0.1 1.0 < 0.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-096-17
380249-1675091

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380249-1675092

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380249-1675093

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380249-1675094

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008820 2008821 2008822 2008823

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 0.15 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235641 235641 235643 235643

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 0.2 1.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-096-17
380249-1675091

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380249-1675092

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380249-1675093

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380249-1675094

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008820 2008821 2008822 2008823

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235579 235579 235581 235581

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005 0.006 0.129 0.011

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Certificat d'analyse no. 356435 - Version 1 - Page 20 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#'("#')* !



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-096-17
380249-1675091

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-18
380249-1675092

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-19
380249-1675093

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-20
380249-1675094

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008820 2008821 2008822 2008823

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235678 235678 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-040-21
380249-1675095

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380249-1675096

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380249-1675097

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380249-1675098

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008824 2008825 2008826 2008827

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.2 0.6 0.3 0.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Certificat d'analyse no. 356435 - Version 1 - Page 22 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#'("#')* !



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-040-21
380249-1675095

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380249-1675096

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380249-1675097

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380249-1675098

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008824 2008825 2008826 2008827

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235643 235643 235643 235643

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L 0.3 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-040-21
380249-1675095

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380249-1675096

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380249-1675097

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380249-1675098

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008824 2008825 2008826 2008827

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235581 235581 235581 235581

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-040-21
380249-1675095

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-040-22
380249-1675096

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-23
380249-1675097

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-038-24
380249-1675098

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008824 2008825 2008826 2008827

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-038-25
380249-1675099

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008828

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Aluminium mg/L 1.9

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Argent mg/L < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-038-25
380249-1675099

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008828

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Bore mg/L < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Cuivre mg/L 0.09

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Étain mg/L < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235643

2011-11-03

2011-11-03

Fluorures mg/L 0.3

Certificat d'analyse no. 356435 - Version 1 - Page 27 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#'("#')* !



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-038-25
380249-1675099

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008828

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235581

-

-

Date de début 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Manganèse mg/L 0.097

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437042

WHA-10-038-25
380249-1675099

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008828

Sélénium mg/L < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695

2011-11-03

2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2008804 Cuivre / Manganèse : Résultats non reproductibles.WHA-10-053-1 380249-
1675075

2008822 Alluminium : Résultats non reproductibles.WHA-10-040-19 380249-
1675093

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235641

Fluorures NA NA NA NA6.0 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235643

Fluorures NA NA NA NA6.0 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235678

Argent NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235695

Argent NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235678

Aluminium NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235695

Aluminium NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235678

Arsenic NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235695

Arsenic NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235678

Baryum NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235695

Baryum NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235678

Béryllium NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235695

Béryllium NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235678

Bismuth NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235695

Bismuth NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235678

Bore NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235695

Bore NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235678

Cadmium NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235695

Cadmium NA NA NA NA0.87 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235678

Cobalt NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235695

Cobalt NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235678

Chrome NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235695

Chrome NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235678

Cuivre NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235695

Cuivre NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235678

Mercure NA NA NA NA0.00340 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235695

Mercure NA NA NA NA0.00276 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235678

Manganèse NA NA NA NA0.886 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235695

Manganèse NA NA NA NA0.884 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235678

Molybdène NA NA NA NA0.95 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235695

Molybdène NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235678

Nickel NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235695

Nickel NA NA NA NA0.87 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235678

Plomb NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235695

Plomb NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235678

Antimoine NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.20.02< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235695

Antimoine NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Sélénium (Se)

No Séquence: 235678

Sélénium NA NA NA NA0.85 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 235695

Sélénium NA NA NA NA1.08 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235678

Étain NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235695

Étain NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235678

Thallium NA NA NA NA0.94 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235695

Thallium NA NA NA NA0.94 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235678

Uranium NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235695

Uranium NA NA NA NA0.909 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235678

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235695

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Aluminium mg/L 0.2 -< 0.1

Aluminium (Al)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Aluminium mg/L 1.4 33.31.0

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Antimoine mg/L < 0.01 -< 0.01

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Antimoine mg/L < 0.01 -< 0.01

Argent (Ag)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Argent mg/L < 0.02 -< 0.02

Argent (Ag)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Argent mg/L < 0.02 -< 0.02

Arsenic (As)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Arsenic (As)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Baryum mg/L < 0.7 -< 0.7

Baryum (Ba)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Baryum mg/L < 0.7 -< 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Bismuth mg/L < 0.1 -< 0.1

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Bismuth mg/L < 0.1 -< 0.1

Bore (B)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Bore (B)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Cadmium mg/L < 0.01 -< 0.01

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Cadmium mg/L < 0.01 -< 0.01

Chrome (Cr)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Chrome mg/L < 0.01 -< 0.01

Chrome (Cr)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Chrome mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Cuivre mg/L < 0.01 -0.16

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Cuivre mg/L 0.15 0.00.15

Étain (Sn)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Étain (Sn)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235641 (No éch) (2008804)

Fluorures mg/L 0.3 0.00.3

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235643 (No éch) (2008822)

Fluorures mg/L < 0.2 -0.2

Lixiviat pluies acides (1312)

No Séquence: 235579 (No éch) (2008804)

Date de début 2011-11-02 -2011-11-02

Date de fin 2011-11-03 -2011-11-03

Lixiviat pluies acides (1312)

No Séquence: 235581 (No éch) (2008822)

Date de début 2011-11-02 -2011-11-02

Date de fin 2011-11-03 -2011-11-03

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Manganèse mg/L 0.051 157.90.433

Manganèse (Mn)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Manganèse mg/L 0.106 19.60.129

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Molybdène mg/L < 0.02 -< 0.02

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Molybdène mg/L < 0.02 -< 0.02

Nickel (Ni)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Nickel (Ni)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Plomb (Pb)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Plomb mg/L < 0.1 -< 0.1

Plomb (Pb)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Plomb mg/L < 0.1 -< 0.1

Sélénium (Se)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Sélénium (Se)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437042
Bon de commande

CT-028774

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Thallium (Tl)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Thallium mg/L < 0.05 -< 0.05

Thallium (Tl)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Thallium mg/L < 0.05 -< 0.05

Uranium (U)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Uranium (U)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 235678 (No éch) (2008804)

Zinc mg/L < 0.5 -< 0.5

Zinc (Zn)

No Séquence: 235695 (No éch) (2008822)

Zinc mg/L < 0.5 -< 0.5
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Numéro de demande d'analyse: 11-437043

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-02

Date d'émission du certificat: 2011-11-07

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$%"#!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-038-26
380249-1675100

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380249-1675101

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380249-1675102

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380249-1675103

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008838 2008839 2008840 2008841

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.2 0.6 0.3 0.3

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-038-26
380249-1675100

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380249-1675101

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380249-1675102

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380249-1675103

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008838 2008839 2008840 2008841

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235643 235643 235643 235643

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-038-26
380249-1675100

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380249-1675101

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380249-1675102

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380249-1675103

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008838 2008839 2008840 2008841

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235581 235581 235581 235581

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-038-26
380249-1675100

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-27
380249-1675101

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-28
380249-1675102

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-008-29
380249-1675103

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008838 2008839 2008840 2008841

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-008-30
380249-1675104

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380249-1675105

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380249-1675106

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380249-1675107

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008842 2008843 2008844 2008846

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.1 2.2 0.4 0.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-008-30
380249-1675104

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380249-1675105

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380249-1675106

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380249-1675107

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008842 2008843 2008844 2008846

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 0.12 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235643 235643 235643 235643

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 1.4 < 0.2 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-008-30
380249-1675104

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380249-1675105

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380249-1675106

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380249-1675107

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008842 2008843 2008844 2008846

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235581 235581 235581 235581

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005 0.096 < 0.005 < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Certificat d'analyse no. 356436 - Version 1 - Page 8 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#&'"#'()!



No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-008-30
380249-1675104

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-31
380249-1675105

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-005-32
380249-1675106

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-052-33
380249-1675107

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008842 2008843 2008844 2008846

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235695

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-059-34
380249-1675108

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380249-1675109

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380249-1675110

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380249-1675111

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008847 2008848 2008849 2008851

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04

Aluminium mg/L 0.2 < 0.1 0.1 < 0.1

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-059-34
380249-1675108

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380249-1675109

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380249-1675110

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380249-1675111

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008847 2008848 2008849 2008851

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235643 235643 235643 235644

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-059-34
380249-1675108

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380249-1675109

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380249-1675110

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380249-1675111

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008847 2008848 2008849 2008851

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235581 235581 235581 235583

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-04

Manganèse mg/L 0.007 0.027 < 0.005 0.017

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-059-34
380249-1675108

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-35
380249-1675109

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-36
380249-1675110

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-042-37
380249-1675111

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008847 2008848 2008849 2008851

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235695 235695 235695 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-042-38
380249-1675112

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380249-1675113

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380249-1675114

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380249-1675115

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008852 2008854 2008855 2008857

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.3 0.4 < 0.1 0.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-042-38
380249-1675112

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380249-1675113

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380249-1675114

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380249-1675115

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008852 2008854 2008855 2008857

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235644 235644 235644 235644

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 0.3 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-042-38
380249-1675112

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380249-1675113

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380249-1675114

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380249-1675115

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008852 2008854 2008855 2008857

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235583 235583 235583 235583

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005 < 0.005 0.011 < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-042-38
380249-1675112

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-39
380249-1675113

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-40
380249-1675114

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-032-41
380249-1675115

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008852 2008854 2008855 2008857

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-032-42
380249-1675116

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380249-1675117

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380249-1675118

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380249-1675119

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008858 2008859 2008860 2008861

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L < 0.1 < 0.1 0.2 0.4

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-032-42
380249-1675116

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380249-1675117

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380249-1675118

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380249-1675119

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008858 2008859 2008860 2008861

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235644 235644 235644 235644

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-032-42
380249-1675116

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380249-1675117

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380249-1675118

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380249-1675119

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008858 2008859 2008860 2008861

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235583 235583 235583 235583

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L 0.117 0.066 < 0.005 < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-032-42
380249-1675116

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-43
380249-1675117

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-062-44
380249-1675118

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-009-45
380249-1675119

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008858 2008859 2008860 2008861

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-009-46
380249-1675120

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380249-1675121

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380249-1675122

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380249-1675123

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008862 2008863 2008864 2008865

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Aluminium mg/L 0.7 < 0.1 1.6 0.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Antimoine mg/L 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Argent mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-009-46
380249-1675120

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380249-1675121

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380249-1675122

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380249-1675123

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008862 2008863 2008864 2008865

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01 < 0.01 0.05 < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235644 235644 235644 235644

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 0.3 0.4
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-009-46
380249-1675120

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380249-1675121

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380249-1675122

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380249-1675123

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008862 2008863 2008864 2008865

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235583 235583 235583 235583

- - - -

- - - -

Date de début 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005 0.013 0.064 0.085

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-009-46
380249-1675120

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-47
380249-1675121

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-056-48
380249-1675122

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

WHA-10-053-49
380249-1675123

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008862 2008863 2008864 2008865

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705 235705 235705 235705

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-096-50
380249-1675124

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008866

Aluminium (Al)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Aluminium mg/L 0.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-04

Antimoine mg/L < 0.01

Argent (Ag)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-04

Argent mg/L < 0.02

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Arsenic mg/L < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Baryum mg/L < 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-04

Béryllium mg/L < 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Bismuth mg/L < 0.1
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-096-50
380249-1675124

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008866

Bore (B)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-04

Bore mg/L < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Cadmium mg/L < 0.01

Chrome (Cr)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Chrome mg/L < 0.01

Cobalt (Co)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Cobalt mg/L < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Cuivre mg/L < 0.01

Étain (Sn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Étain mg/L < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

235644

2011-11-03

2011-11-03

Fluorures mg/L 0.3
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-096-50
380249-1675124

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008866

Lixiviat pluies acides (1312)

Simulation des pluies acides (SPLP, EPA 1312)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD026 (REF MA.100-Lix.com.1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235583

-

-

Date de début 2011-11-02
Date de fin 2011-11-03

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Manganèse mg/L < 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-04

Mercure mg/L < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Molybdène mg/L < 0.02

Nickel (Ni)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Nickel mg/L < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Plomb mg/L < 0.1

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-04
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-437043

WHA-10-096-50
380249-1675124

Lixiviat

NA

Whabouchi

2011-11-02

2011-10-07

2008866

Sélénium mg/L < 0.01

Thallium (Tl)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Thallium mg/L < 0.05

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Uranium mg/L < 0.005

Zinc (Zn)

Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235705

2011-11-03

2011-11-03

Zinc mg/L < 0.5

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2008851 Alluminium / Manganèse : Résultats non reproductibles.WHA-10-042-37 380249-
1675111

David Cajolet, chimiste

Certificat d'analyse no. 356436 - Version 1 - Page 29 de 29

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

!#&'"#'()!



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235643

Fluorures NA NA NA NA6.0 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235644

Fluorures NA NA NA NA6.0 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235695

Argent NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 235705

Argent NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235695

Aluminium NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 235705

Aluminium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235695

Arsenic NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 235705

Arsenic NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235695

Baryum NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 235705

Baryum NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235695

Béryllium NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235705

Béryllium NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235695

Bismuth NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235705

Bismuth NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235695

Bore NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Bore (B)

No Séquence: 235705

Bore NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235695

Cadmium NA NA NA NA0.87 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235705

Cadmium NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235695

Cobalt NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 235705

Cobalt NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235695

Chrome NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Chrome (Cr)

No Séquence: 235705

Chrome NA NA NA NA0.90 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235695

Cuivre NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235705

Cuivre NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235695

Mercure NA NA NA NA0.00276 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235705

Mercure NA NA NA NA0.00350 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235695

Manganèse NA NA NA NA0.884 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235705

Manganèse NA NA NA NA0.881 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235695

Molybdène NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235705

Molybdène NA NA NA NA0.95 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235695

Nickel NA NA NA NA0.87 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 235705

Nickel NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235695

Plomb NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 235705

Plomb NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235695

Antimoine NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235705

Antimoine NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.20.02< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Sélénium (Se)

No Séquence: 235695

Sélénium NA NA NA NA1.08 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 235705

Sélénium NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235695

Étain NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 235705

Étain NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.20.01< 0.01mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235695

Thallium NA NA NA NA0.94 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Thallium (Tl)

No Séquence: 235705

Thallium NA NA NA NA0.86 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235695

Uranium NA NA NA NA0.909 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 235705

Uranium NA NA NA NA0.880 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235695

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 235705

Zinc NA NA NA NA0.9 0.8 - 1.2< 0.5< 0.5mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Aluminium mg/L 1.4 -< 0.1

Antimoine (Sb)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Antimoine mg/L < 0.01 -< 0.01

Argent (Ag)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Argent mg/L < 0.02 -< 0.02

Arsenic (As)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Baryum mg/L < 0.7 -< 0.7

Béryllium - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Bismuth - lixiviat (ICP)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Bismuth mg/L < 0.1 -< 0.1

Bore (B)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Cadmium mg/L < 0.01 -< 0.01

Chrome (Cr)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Chrome mg/L < 0.01 -< 0.01

Cobalt (Co)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Cuivre mg/L < 0.01 -< 0.01

Étain (Sn)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 235644 (No éch) (2008851)

Fluorures mg/L < 0.2 -< 0.2

Lixiviat pluies acides (1312)

No Séquence: 235583 (No éch) (2008851)

Date de début 2011-11-02 -2011-11-02

Date de fin 2011-11-03 -2011-11-03

Manganèse (Mn)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Manganèse mg/L 0.105 144.30.017

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Molybdène mg/L < 0.02 -< 0.02

Nickel (Ni)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Plomb (Pb)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Plomb mg/L < 0.1 -< 0.1

Sélénium (Se)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-437043
Bon de commande

CT-028775

Votre Projet

Nemaska - No B/C 93219

Chargé de Projet

Christian Robert

Thallium (Tl)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Thallium mg/L < 0.05 -< 0.05

Uranium (U)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 235705 (No éch) (2008851)

Zinc mg/L < 0.5 -< 0.5
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Numéro de demande d'analyse: 11-438840

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-17

Date d'émission du certificat: 2011-11-18

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$$"%!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
096-16/381510-

1680917

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
096-17/381510-

1680918

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-18/381510-

1680919

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-19/381510-

1680920

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017584 2017585 2017586 2017587

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 2.4 1.8 1.8 1.8

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L 0.0080 0.0070 0.0080 0.0070

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
096-16/381510-

1680917

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
096-17/381510-

1680918

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-18/381510-

1680919

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-19/381510-

1680920

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017584 2017585 2017586 2017587

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L 0.009 0.010 0.009 0.011

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.056 0.066 0.057 0.061

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236778 236778 236778 236778

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.025 0.020 0.016 0.013
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
096-16/381510-

1680917

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
096-17/381510-

1680918

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-18/381510-

1680919

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-19/381510-

1680920

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017584 2017585 2017586 2017587

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L 0.05 0.06 0.06 0.06

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
096-16/381510-

1680917

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
096-17/381510-

1680918

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-18/381510-

1680919

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-19/381510-

1680920

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017584 2017585 2017586 2017587

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 0.06 < 0.05 0.20
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
040-20/381510-

1680921

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-21/381510-

1680922

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-22/381510-

1680923

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-23/381510-

1680924

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017588 2017589 2017590 2017592

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 1.8 1.7 1.9 1.7

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L 0.0080 0.0070 0.0070 0.0080

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
040-20/381510-

1680921

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-21/381510-

1680922

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-22/381510-

1680923

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-23/381510-

1680924

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017588 2017589 2017590 2017592

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L 0.009 0.010 0.009 0.010

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.065 0.066 0.065 0.072

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236778 236778 236778 236778

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.017 0.011 0.015 0.015
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
040-20/381510-

1680921

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-21/381510-

1680922

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-22/381510-

1680923

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-23/381510-

1680924

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017588 2017589 2017590 2017592

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-18 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L 0.07 0.07 0.07 0.07

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
040-20/381510-

1680921

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-21/381510-

1680922

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
040-22/381510-

1680923

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-23/381510-

1680924

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017588 2017589 2017590 2017592

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 0.05 0.22 0.36
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
038-24/381510-

1680925

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-25/381510-

1680926

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-26/381510-

1680927

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
032-27/381510-

1680928

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017593 2017594 2017595 2017597

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 1.6 2.0 0.2 1.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
038-24/381510-

1680925

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-25/381510-

1680926

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-26/381510-

1680927

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
032-27/381510-

1680928

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017593 2017594 2017595 2017597

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L 0.010 0.010 0.009 0.010

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 0.09 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.076 0.076 0.081 0.080

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236778 236778 236778 236778

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.014 0.016 0.021 0.006
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
038-24/381510-

1680925

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-25/381510-

1680926

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-26/381510-

1680927

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
032-27/381510-

1680928

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017593 2017594 2017595 2017597

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 NA 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L 0.08 0.08 0.17 0.09

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
038-24/381510-

1680925

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-25/381510-

1680926

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
038-26/381510-

1680927

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
032-27/381510-

1680928

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017593 2017594 2017595 2017597

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
032-28/381510-

1680929

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-29/381510-

1680930

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-30/381510-

1680931

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017598 2017603 2017605

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 1.3 1.5 1.9

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L 0.0080 0.0070 0.0070

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
032-28/381510-

1680929

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-29/381510-

1680930

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-30/381510-

1680931

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017598 2017603 2017605

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L 0.010 0.009 0.009

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.087 0.086 0.093

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236778 236778 236778

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.012 0.014 0.015
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
032-28/381510-

1680929

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-29/381510-

1680930

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-30/381510-

1680931

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017598 2017603 2017605

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L 0.09 0.09 0.10

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L 0.01 0.01 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438840

93219/WHA-10-
032-28/381510-

1680929

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-29/381510-

1680930

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
008-30/381510-

1680931

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017598 2017603 2017605

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 0.07 < 0.05

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438840
Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236778

Fluorures NA NA NA NA6.4 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 236791

Argent NA NA NA NA1.05 0.8 - 1.20.0010< 0.0006mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 236791

Aluminium NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 236791

Arsenic NA NA NA NA1.07 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 236791

Baryum NA NA NA NA1.10 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 236791

Béryllium NA NA NA NA0.97 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 236791

Bismuth par ICP-MS NA NA NA NA1.03 0.8 - 1.2< 0.050< 0.05mg/L

Bore (B)

No Séquence: 236791

Bore NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236791

Cadmium NA NA NA NA1.16 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 236791

Cobalt NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236791

Cuivre NA NA NA NA1.13 0.8 - 1.2< 0.007< 0.007mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236791

Mercure NA NA NA NA0.00274 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438840
Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236791

Manganèse NA NA NA NA1.11 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236791

Molybdène NA NA NA NA1.06 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 236791

Nickel NA NA NA NA1.08 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 236791

Plomb NA NA NA NA1.19 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236791

Antimoine NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.006< 0.006mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 236791

Sélénium NA NA NA NA1.19 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 236791

Étain NA NA NA NA1.16 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Thorium (Th)

No Séquence: 236791

Thorium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 236791

Uranium NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 236791

Zinc NA NA NA NA1.20 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438840
Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Aluminium mg/L 2.4 28.61.8

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Antimoine mg/L 0.006 -< 0.006

Argent (Ag)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Argent mg/L 0.0080 13.30.0070

Arsenic (As)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Baryum mg/L < 0.02 -< 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 236791 (No éch) (2017584)

Béryllium mg/L < 0.01 -< 0.01

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 236791 (No éch) (2017584)

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 -< 0.050

Bore (B)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Cadmium mg/L 0.010 0.00.010

Cobalt (Co)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438840
Bon de commande

CT-028947

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 A

Chargé de Projet

Christian Robert

Cuivre mg/L 0.056 16.40.066

Étain (Sn)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236778 (No éch) (2017584)

Fluorures mg/L < 0.2 -< 0.2

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Manganèse mg/L 0.024 18.20.020

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Molybdène mg/L < 0.01 -< 0.01

Nickel (Ni)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Nickel mg/L 0.05 18.20.06

Plomb (Pb)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Plomb mg/L 0.01 0.00.01

Sélénium (Se)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Uranium (U)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 236791 (No éch) (2017585)

Zinc mg/L < 0.05 -0.06
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Numéro de demande d'analyse: 11-381509

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-11

Date d'émission du certificat: 2011-11-21

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Actlabs

184, rue Principale, C.P. 208

Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada

J0Z 1M0

Requérant

Bon de commande

93219 A

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

Télécopieur :

Téléphone : (819) 787-6116

(819) 787-6527

!"#$%&'!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.

Certificat d'analyse no. 381878 - Version 1 - Page 1 de 5

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219 A

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-381509

93219 / WHA-10-
053-1

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
059-2

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
059-3

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
042-4

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

1680902 1680903 1680904 1680905

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

350326 350326 350326 350326

- - - -

- - - -

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 381878 - Version 1 - Page 2 de 5
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219 A

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-381509

93219 / WHA-10-
032-5

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
053-6

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
053-7

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
052-8

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

1680906 1680907 1680908 1680909

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

350326 350326 350326 350326

- - - -

- - - -

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06) Annexe Annexe Annexe Annexe

Certificat d'analyse no. 381878 - Version 1 - Page 3 de 5

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219 A

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-381509

93219 / WHA-10-
052-9

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
052-10

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
052-11

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
076-12

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

1680910 1680911 1680912 1680913

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

350326 350326 350326 350326

- - - -

- - - -

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06) Annexe Annexe Annexe Annexe
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Actlabs

Bon de commande

93219 A

Votre Projet

Nemaska

Chargé de Projet

M. André Caouette

Numéro de demande: 11-381509

93219 / WHA-10-
076-13

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
076-14

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

93219 / WHA-10-
076-15

Eau de lixiviat

CLIENT

Projet Whaboushi

2011-11-11

2011-11-08

1680914 1680915 1680916

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06)

Analyse en sous-traitance

No. séquence

Préparation

Analyse

350326 350326 350326

- - -

- - -

Dosage lixiviation (ASTM D3987-06) Annexe Annexe Annexe

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Catherine Blais, chimiste

Certificat d'analyse no. 381878 - Version 1 - Page 5 de 5
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Numéro de demande d'analyse: 11-438850

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-17

Date d'émission du certificat: 2011-11-21

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$$%&!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.

Certificat d'analyse no. 358010 - Version 1 - Page 1 de 17

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680902

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-2/381509-

1680903

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-3/381509-

1680904

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
042-4/381509-

1680905

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017655 2017656 2017657 2017658

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Aluminium mg/L 1.8 2.2 1.7 2.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Antimoine mg/L 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 NA 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

Certificat d'analyse no. 358010 - Version 1 - Page 2 de 17

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications. Les échantillons
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680902

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-2/381509-

1680903

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-3/381509-

1680904

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
042-4/381509-

1680905

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017655 2017656 2017657 2017658

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Cuivre mg/L < 0.007 0.008 0.035 0.010

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236781 236786 236786 236786

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 0.3 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Manganèse mg/L < 0.005 0.011 < 0.005 0.008
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680902

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-2/381509-

1680903

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-3/381509-

1680904

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
042-4/381509-

1680905

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017655 2017656 2017657 2017658

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Mercure mg/L < 0.00013 0.00023 0.00037 0.00022

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Uranium mg/L 0.009 0.011 0.019 0.014
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680902

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-2/381509-

1680903

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
059-3/381509-

1680904

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
042-4/381509-

1680905

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017655 2017656 2017657 2017658

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.22
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
035-5/381509-

1680906

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-6/381509-

1680907

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-7/381509-

1680908

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-8/381509-

1680909

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017659 2017660 2017661 2017662

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 2.0 2.1 3.3 5.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
035-5/381509-

1680906

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-6/381509-

1680907

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-7/381509-

1680908

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-8/381509-

1680909

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017659 2017660 2017661 2017662

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L < 0.007 < 0.007 0.016 0.009

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236786 236786 236786 236786

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.006 0.016 0.014 0.017
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
035-5/381509-

1680906

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-6/381509-

1680907

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-7/381509-

1680908

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-8/381509-

1680909

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017659 2017660 2017661 2017662

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L 0.014 0.019 0.013 0.007
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
035-5/381509-

1680906

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-6/381509-

1680907

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-7/381509-

1680908

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-8/381509-

1680909

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017659 2017660 2017661 2017662

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
052-9/381509-

1680910

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-10/381509-

1680911

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-11/381509-

1680912

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-12/381509-

1680913

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017663 2017664 2017665 2017666

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 3.5 1.9 2.0 1.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
052-9/381509-

1680910

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-10/381509-

1680911

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-11/381509-

1680912

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-12/381509-

1680913

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017663 2017664 2017665 2017666

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.012 < 0.007 < 0.007 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236786 236786 236786 236786

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 NA 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.030 0.009 0.009 0.007
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
052-9/381509-

1680910

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-10/381509-

1680911

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-11/381509-

1680912

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-12/381509-

1680913

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017663 2017664 2017665 2017666

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L 0.009 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
052-9/381509-

1680910

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-10/381509-

1680911

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
052-11/381509-

1680912

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-12/381509-

1680913

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017663 2017664 2017665 2017666

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
076-13/381509-

1680914

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-14/381509-

1680915

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680916

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017667 2017668 2017669

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 1.6 1.6 1.4

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
076-13/381509-

1680914

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-14/381509-

1680915

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680916

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017667 2017668 2017669

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L < 0.007 < 0.007 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236786 236786 236786

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.008 0.008 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
076-13/381509-

1680914

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-14/381509-

1680915

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680916

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017667 2017668 2017669

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438850

93219/WHA-10-
076-13/381509-

1680914

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
076-14/381509-

1680915

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

93219/WHA-10-
053-1/381509-

1680916

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-08

2017667 2017668 2017669

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236899 236899 236899

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Philippe Blais, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438850
Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236781

Fluorures NA NA NA NA6.5 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236786

Fluorures NA NA NA NA6.5 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 236899

Argent NA NA NA NA0.963 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 236899

Aluminium NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 236899

Arsenic NA NA NA NA0.88 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 236899

Baryum NA NA NA NA1.05 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 236899

Béryllium NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 236899

Bismuth par ICP-MS NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.050< 0.05mg/L

Bore (B)

No Séquence: 236899

Bore NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236899

Cadmium NA NA NA NA0.907 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 236899

Cobalt NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236899

Cuivre NA NA NA NA0.929 0.8 - 1.2< 0.007< 0.007mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438850
Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236899

Mercure NA NA NA NA0.00258 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236899

Manganèse NA NA NA NA0.951 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236899

Molybdène NA NA NA NA0.91 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 236899

Nickel NA NA NA NA0.94 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 236899

Plomb NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236899

Antimoine NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.006< 0.006mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 236899

Sélénium NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 236899

Étain NA NA NA NA0.93 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Thorium (Th)

No Séquence: 236899

Thorium NA NA NA NA< 0.001< 0.001mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 236899

Uranium NA NA NA NA0.982 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 236899

Zinc NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438850
Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Aluminium mg/L 1.8 0.01.8

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Antimoine mg/L < 0.006 -0.006

Argent (Ag)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Argent mg/L < 0.0006 -< 0.0006

Arsenic (As)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Baryum mg/L < 0.02 -< 0.02

Bore (B)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Cadmium mg/L < 0.001 -< 0.001

Cobalt (Co)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Cuivre mg/L < 0.007 -< 0.007

Étain (Sn)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236786 (No éch) (2017656)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438850
Bon de commande

CT-028946

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219A

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures mg/L 0.3 0.00.3

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Manganèse mg/L < 0.005 -< 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Molybdène mg/L < 0.01 -< 0.01

Nickel (Ni)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Plomb (Pb)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Plomb mg/L < 0.01 -< 0.01

Sélénium (Se)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Uranium (U)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Uranium mg/L 0.010 10.50.009

Zinc (Zn)

No Séquence: 236899 (No éch) (2017655)

Zinc mg/L < 0.05 -< 0.05
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Numéro de demande d'analyse: 11-438846

Demande d'analyse reçue le: 2011-11-17

Date d'émission du certificat: 2011-11-21

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Exova (Ste-Foy)

1818 RTE DE L`AEROPORT

SAINTE-FOY, Québec, Canada

G2G 2P8

Requérant

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

Télécopieur :

Téléphone : (418) 871-8722

(418) 871-9556

!"#$$"%!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire,
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
nous en informer immédiatement. / CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited. If you have
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
005-31/381520-

1680945

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
005-32/381520-

1680946

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
052-33/381520-

1680947

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
059-34/381520-

1680948

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017616 2017618 2017619 2017620

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 0.2 0.4 0.5 0.3

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 0.014

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L 0.0070 0.0070 0.0080 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
005-31/381520-

1680945

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
005-32/381520-

1680946

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
052-33/381520-

1680947

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
059-34/381520-

1680948

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017616 2017618 2017619 2017620

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L 0.011 0.010 0.011 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.092 0.094 0.100 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236778 236778 236778 236781

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.007 0.006 0.006 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
005-31/381520-

1680945

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
005-32/381520-

1680946

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
052-33/381520-

1680947

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
059-34/381520-

1680948

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017616 2017618 2017619 2017620

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L 0.10 0.10 0.11 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L 0.01 0.01 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
005-31/381520-

1680945

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
005-32/381520-

1680946

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
052-33/381520-

1680947

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
059-34/381520-

1680948

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017616 2017618 2017619 2017620

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236791 236791 236791 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L 0.25 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
042-35/381520-

1680949

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-36/381520-

1680950

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-37/381520-

1680951

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-38/381520-

1680952

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017621 2017622 2017623 2017624

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 0.2 0.4 0.1 0.2

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 NA 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 NA 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
042-35/381520-

1680949

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-36/381520-

1680950

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-37/381520-

1680951

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-38/381520-

1680952

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017621 2017622 2017623 2017624

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236781 236781 236781 236781

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
042-35/381520-

1680949

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-36/381520-

1680950

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-37/381520-

1680951

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-38/381520-

1680952

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017621 2017622 2017623 2017624

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
042-35/381520-

1680949

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-36/381520-

1680950

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-37/381520-

1680951

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
042-38/381520-

1680952

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017621 2017622 2017623 2017624

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
032-39/381520-

1680954

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-40/381520-

1680955

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-41/381520-

1680956

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-42/381520-

1680957

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017625 2017626 2017627 2017628

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 0.4 0.4 0.4 0.7

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
032-39/381520-

1680954

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-40/381520-

1680955

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-41/381520-

1680956

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-42/381520-

1680957

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017625 2017626 2017627 2017628

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236781 236781 236781 236781

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
032-39/381520-

1680954

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-40/381520-

1680955

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-41/381520-

1680956

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-42/381520-

1680957

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017625 2017626 2017627 2017628

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
032-39/381520-

1680954

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-40/381520-

1680955

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-41/381520-

1680956

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
032-42/381520-

1680957

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017625 2017626 2017627 2017628

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
062-43/381520-

1680958

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
062-44/381520-

1680959

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-45/381520-

1680960

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-46/381520-

1680961

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017629 2017630 2017631 2017632

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 0.4 0.2 0.4 0.4

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
062-43/381520-

1680958

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
062-44/381520-

1680959

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-45/381520-

1680960

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-46/381520-

1680961

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017629 2017630 2017631 2017632

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236781 236781 236781 236781

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
062-43/381520-

1680958

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
062-44/381520-

1680959

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-45/381520-

1680960

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-46/381520-

1680961

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017629 2017630 2017631 2017632

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
062-43/381520-

1680958

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
062-44/381520-

1680959

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-45/381520-

1680960

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
009-46/381520-

1680961

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017629 2017630 2017631 2017632

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
056-47/381520-

1680962

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
056-48/381520-

1680963

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
053-49/381520-

1680964

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
096-50/381520-

1680965

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017633 2017634 2017635 2017637

Aluminium (Al)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Aluminium mg/L 0.4 0.1 0.4 0.5

Antimoine (Sb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Antimoine mg/L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006

Argent (Ag)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Baryum (Ba)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Baryum mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02

Béryllium Lix par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Béryllium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Bismuth par ICP-MS

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bismuth par ICP-MS mg/L < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
056-47/381520-

1680962

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
056-48/381520-

1680963

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
053-49/381520-

1680964

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
096-50/381520-

1680965

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017633 2017634 2017635 2017637

Bore (B)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Bore mg/L < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7

Cadmium (Cd)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cobalt mg/L < 0.01 0.12 < 0.01 < 0.01

Cuivre (Cu)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Cuivre mg/L 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007

Étain (Sn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Étain mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Fluorures (électrode)

Fluorures (électrode sélective)

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD012 (S.M.4500-F B,C,D) No. séquence

Préparation

Analyse

236781 236781 236781 236781

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Fluorures mg/L < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2

Manganèse (Mn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 NA 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Manganèse mg/L 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
056-47/381520-

1680962

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
056-48/381520-

1680963

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
053-49/381520-

1680964

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
096-50/381520-

1680965

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017633 2017634 2017635 2017637

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Molybdène mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Nickel (Ni)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Nickel mg/L < 0.01 0.07 < 0.01 < 0.01

Plomb (Pb)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Plomb mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Sélénium (Se)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Sélénium mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Thorium (Th)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-18

Thorium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Uranium (U)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Uranium mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
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No Labo.

Échantillon(s)

Votre
Référence

Matrice

Lieu de
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Exova (Ste-Foy)

Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Numéro de demande: 11-438846

93219/WHA-10-
056-47/381520-

1680962

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
056-48/381520-

1680963

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
053-49/381520-

1680964

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

93219/WHA-10-
096-50/381520-

1680965

Eau de lixiviat

NA

Projet Whaboushi

2011-11-17

2011-11-10

2017633 2017634 2017635 2017637

Zinc (Zn)

Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

236900 236900 236900 236900

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-17

Zinc mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Philippe Blais, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438846
Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236778

Fluorures NA NA NA NA6.4 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236781

Fluorures NA NA NA NA6.5 5.4 - 6.6< 0.2< 0.2mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 236791

Argent NA NA NA NA1.05 0.8 - 1.20.0010< 0.0006mg/L

Argent (Ag)

No Séquence: 236900

Argent NA NA NA NA0.971 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 236791

Aluminium NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Aluminium (Al)

No Séquence: 236900

Aluminium NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.2< 0.1< 0.1mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 236791

Arsenic NA NA NA NA1.07 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Arsenic (As)

No Séquence: 236900

Arsenic NA NA NA NA0.89 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 236791

Baryum NA NA NA NA1.10 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Baryum (Ba)

No Séquence: 236900

Baryum NA NA NA NA1.07 0.8 - 1.2< 0.02< 0.02mg/L

Béryllium Lix par ICP-MS

No Séquence: 236791

Béryllium NA NA NA NA0.97 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Bismuth par ICP-MS

No Séquence: 236791

Bismuth par ICP-MS NA NA NA NA1.03 0.8 - 1.2< 0.050< 0.05mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438846
Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Bore (B)

No Séquence: 236791

Bore NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Bore (B)

No Séquence: 236900

Bore NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.7< 0.7mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236791

Cadmium NA NA NA NA1.16 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236900

Cadmium NA NA NA NA0.912 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 236791

Cobalt NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cobalt (Co)

No Séquence: 236900

Cobalt NA NA NA NA1.02 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236791

Cuivre NA NA NA NA1.13 0.8 - 1.2< 0.007< 0.007mg/L

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236900

Cuivre NA NA NA NA0.948 0.8 - 1.2< 0.007< 0.007mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236791

Mercure NA NA NA NA0.00274 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236900

Mercure NA NA NA NA0.00299 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236791

Manganèse NA NA NA NA1.11 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236900

Manganèse NA NA NA NA0.947 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438846
Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236791

Molybdène NA NA NA NA1.06 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236900

Molybdène NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 236791

Nickel NA NA NA NA1.08 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Nickel (Ni)

No Séquence: 236900

Nickel NA NA NA NA0.95 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 236791

Plomb NA NA NA NA1.19 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Plomb (Pb)

No Séquence: 236900

Plomb NA NA NA NA0.99 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236791

Antimoine NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.006< 0.006mg/L

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236900

Antimoine NA NA NA NA1.03 0.8 - 1.2< 0.006< 0.006mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 236791

Sélénium NA NA NA NA1.19 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Sélénium (Se)

No Séquence: 236900

Sélénium NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 236791

Étain NA NA NA NA1.16 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Étain (Sn)

No Séquence: 236900

Étain NA NA NA NA0.95 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu

(Intervalle)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438846
Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Thorium (Th)

No Séquence: 236791

Thorium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Thorium (Th)

No Séquence: 236900

Thorium NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 236791

Uranium NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Uranium (U)

No Séquence: 236900

Uranium NA NA NA NA0.984 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 236791

Zinc NA NA NA NA1.20 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Zinc (Zn)

No Séquence: 236900

Zinc NA NA NA NA1.00 0.8 - 1.2< 0.05< 0.05mg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438846
Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Aluminium (Al)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Aluminium mg/L 0.3 0.00.3

Antimoine (Sb)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Antimoine mg/L 0.006 80.00.014

Argent (Ag)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Argent mg/L < 0.0006 -< 0.0006

Arsenic (As)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Arsenic mg/L < 0.01 -< 0.01

Baryum (Ba)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Baryum mg/L < 0.02 -< 0.02

Bore (B)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Bore mg/L < 0.7 -< 0.7

Cadmium (Cd)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Cadmium mg/L < 0.001 -< 0.001

Cobalt (Co)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Cobalt mg/L < 0.01 -< 0.01

Cuivre (Cu)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Cuivre mg/L < 0.007 -< 0.007

Étain (Sn)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Étain mg/L < 0.01 -< 0.01

Fluorures (électrode)

No Séquence: 236781 (No éch) (2017620)
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Exova (Ste-Foy) Numéro de demande: 11-438846
Bon de commande

CT-028948

Votre Projet

Nemaska No B/C 93219 B

Chargé de Projet

Christian Robert

Fluorures mg/L < 0.2 -< 0.2

Manganèse (Mn)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Manganèse mg/L < 0.005 -< 0.005

Mercure par ICP-MS - Lixiviat

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Mercure mg/L < 0.00013 -< 0.00013

Molybdène (Mo)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Molybdène mg/L < 0.01 -< 0.01

Nickel (Ni)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Nickel mg/L < 0.01 -< 0.01

Plomb (Pb)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Plomb mg/L < 0.01 -< 0.01

Sélénium (Se)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Sélénium mg/L < 0.01 -< 0.01

Uranium (U)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Uranium mg/L < 0.005 -< 0.005

Zinc (Zn)

No Séquence: 236900 (No éch) (2017620)

Zinc mg/L < 0.05 -< 0.05
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ANALYSIS REPORT

Becquerel Laboratories Inc. Phone: (905) 826-3080 Batch: T11-01870.0
6790 Kitimat Rd., Unit 4 FAX: (905) 826-4151
Mississauga, Ontario Date: 12-Dec-2011
Canada, L5N 5L9

Techni-Lab SGB
Phone: (819) 878-6116

245 Rue Ray FAX: (819) 787-6527
Ste-Germaine-Boule
Quebec J0Z 1M0 Client Ref.93219
attn: Andre Caouette

50 core samples Sampled: 07-Oct-2011 Received: 01-Nov-2011 Page 1 of 13

Results of Analysis
Sample Test Result Std Dev Units Date Method

WHA-10-053-1 Ra-226 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Ra-226 0.11 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Ra-226 0.17 0.04 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 Ra-226 0.18 0.04 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Ra-226 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Ra-226 0.11 0.04 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Ra-226 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Ra-226 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Ra-226 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 Ra-226 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Ra-226 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Ra-226 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 Ra-226 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA



ANALYSIS REPORT

Becquerel Laboratories Inc. Phone: (905) 826-3080 Batch: T11-01870.0
6790 Kitimat Rd., Unit 4 FAX: (905) 826-4151
Mississauga, Ontario Date: 12-Dec-2011
Canada, L5N 5L9

Page 2 of 13

Results of Analysis
Sample Test Result Std Dev Units Date Method

WHA-10-032-28 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Ra-226 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 Ra-226 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Ra-226 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Ra-226 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Ra-226 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Ra-226 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

WHA-10-053-1 Pb-214 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Pb-214 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Pb-214 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 Pb-214 0.13 0.01 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Pb-214 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Pb-214 0.12 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 Pb-214 0.11 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Pb-214 0.10 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Pb-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
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Results of Analysis
Sample Test Result Std Dev Units Date Method

WHA-10-052-10 Pb-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Pb-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Pb-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Pb-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Pb-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Pb-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 Pb-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Pb-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Pb-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 Pb-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Pb-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 Pb-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-062-43 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Pb-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Pb-214 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Pb-214 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Pb-214 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

WHA-10-053-1 Bi-214 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Bi-214 0.11 0.01 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Bi-214 0.10 0.01 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 Bi-214 0.15 0.01 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Bi-214 0.11 0.01 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Bi-214 0.16 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 Bi-214 0.14 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Bi-214 0.11 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Bi-214 0.11 0.01 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 Bi-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Bi-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Bi-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Bi-214 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Bi-214 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Bi-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 Bi-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Bi-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Bi-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-038-25 Bi-214 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Bi-214 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 Bi-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Bi-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Bi-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 Bi-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Bi-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Bi-214 < 0.1 Bq/g Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 Bi-214 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Bi-214 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Bi-214 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Bi-214 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Bi-214 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

WHA-10-053-1 Pb-210 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Pb-210 0.11 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Pb-210 0.19 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 Pb-210 0.15 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Pb-210 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-053-7 Pb-210 0.13 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Pb-210 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Pb-210 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Pb-210 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 Pb-210 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Pb-210 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Pb-210 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 Pb-210 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Pb-210 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-032-40 Pb-210 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Pb-210 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Pb-210 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Pb-210 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Pb-210 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

WHA-10-053-1 Ac-228 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Ac-228 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Ac-228 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 Ac-228 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Ac-228 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Ac-228 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Ac-228 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Ac-228 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-040-22 Ac-228 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Ac-228 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Ac-228 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 Ac-228 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Ac-228 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 Ac-228 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Ac-228 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Ac-228 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Ac-228 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Ac-228 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

WHA-10-053-1 Tl-208 < 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Tl-208 < 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Tl-208 < 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-042-4 Tl-208 < 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Tl-208 < 0.03 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Tl-208 < 0.03 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Tl-208 < 0.03 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Tl-208 < 0.03 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 Tl-208 < 0.03 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Tl-208 < 0.03 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Tl-208 < 0.03 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 Tl-208 < 0.03 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Tl-208 < 0.03 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-042-37 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 Tl-208 < 0.03 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Tl-208 < 0.03 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Tl-208 < 0.03 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Tl-208 < 0.03 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Tl-208 < 0.03 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

WHA-10-053-1 K-40 < 1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 K-40 < 1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 K-40 < 1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 K-40 < 1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 K-40 < 1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 K-40 1.2 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 K-40 1.2 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 K-40 2.0 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 K-40 1.5 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 K-40 < 1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 K-40 < 1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 K-40 < 1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 K-40 < 1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-040-19 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 K-40 < 1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 K-40 < 1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 K-40 < 1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 K-40 < 1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 K-40 < 1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 K-40 < 1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 K-40 < 1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-34 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 K-40 < 1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 K-40 < 1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 K-40 < 1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 K-40 < 1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 K-40 < 1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-053-1 Bi-212 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-2 Bi-212 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-059-3 Bi-212 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-4 Bi-212 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-5 Bi-212 < 0.1 Bq/g 02-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-6 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-7 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-8 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-9 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-10 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-11 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-12 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-13 Bi-212 < 0.1 Bq/g 03-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-14 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-076-15 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-16 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-17 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-18 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-19 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-20 Bi-212 < 0.1 Bq/g 04-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-21 Bi-212 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-040-22 Bi-212 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-23 Bi-212 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-24 Bi-212 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-25 Bi-212 < 0.1 Bq/g 05-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-038-26 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-27 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-28 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-29 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-008-30 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-31 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-005-32 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-052-33 Bi-212 < 0.1 Bq/g 06-Dec-2011 GAMMA
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WHA-10-059-34 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-35 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-36 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-37 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-042-38 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-39 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-40 Bi-212 < 0.1 Bq/g 07-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-41 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-032-42 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-43 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-062-44 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-45 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-009-46 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-47 Bi-212 < 0.1 Bq/g 08-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-056-48 Bi-212 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-053-49 Bi-212 0.10 0.03 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA
WHA-10-096-50 Bi-212 < 0.1 Bq/g 09-Dec-2011 GAMMA

Methods: GAMMA BQ-RAD-GAMMA gamma-ray spectrometry

Units: Bq/g Becquerels per gram

These results relate only to the samples analysed and only to the items tested.
* The tests included in this report are within the scope of this accreditation.

12-Dec-2011 approved by: ______________________________
Donald D. Burgess PhD
Senior Scientist, Division Supervisor

This test report shall not be reproduced, except in full, without written
approval of Becquerel Laboratories Inc.
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 Attn : Pierre Demers
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 March-08-12
 

 Date Rec. : 23 February 2012
 LR Report: CA11287-FEB12
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32

6:
Composite

15-28

7:
Composite

33-43

8:
Composite

37-47

9:
Composite 7-8

Sample Date & Time
Paste pH [units] 28-Feb-12 12:23 9.76 9.54 9.96 9.53 10.04
Fizz Rate [---] 28-Feb-12 12:23 1 1 1 1 1
Sample weight [g] 28-Feb-12 12:23 1.97 1.99 2.04 1.99 1.99
HCl added [mL] 28-Feb-12 12:23 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
HCl [Normality] 28-Feb-12 12:23 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH [Normality] 28-Feb-12 12:23 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH to [pH=8.3 mL] 28-Feb-12 12:23 16.63 16.88 16.10 16.39 18.58
Final pH [units] 28-Feb-12 12:23 1.18 1.11 1.46 1.24 1.03
NP [t CaCO3/1000 t] 28-Feb-12 12:23 8.6 7.8 9.6 9.1 3.6
AP [t CaCO3/1000 t] 28-Feb-12 12:37 1.25 4.38 2.19 7.81 0.31
Net NP [t CaCO3/1000 t] 28-Feb-12 12:37 7.35 3.42 7.41 1.29 3.29
NP/AP [ratio] 28-Feb-12 12:37 6.88 1.78 4.38 1.17 11.6
Sulphur (total) [%] 28-Feb-12 12:30 0.104 0.506 0.147 0.566 0.015
Acid Leachable SO4-S [%] 28-Feb-12 12:36 0.06 0.37 0.08 0.32 0.02
Sulphide [%] 28-Feb-12 12:36 0.04 0.14 0.07 0.25 < 0.01
Carbon (total) [%] 28-Feb-12 12:31 0.041 0.019 0.028 0.021 0.014
Carbonate [%] 28-Feb-12 12:34 0.075 0.018 0.035 0.028 0.021
Weight [g] --- --- 1518 1516 1517 1519 1516
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General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



*NP (Neutralization Potential)
 = 50 x (N of HCL x Total HCL added - N NaOH x NaOH added)
   -------------------------------------------------------
                        Weight of Sample

*AP (Acid Potential) = % Sulphide Sulphur x 31.25
*Net NP (Net Neutralization Potential) = NP-AP
NP/AP Ratio = NP/AP
*Results expressed as tonnes CaCO3 equivalent/1000 tonnes of material
Samples with a % Sulphide value of <0.01 will be calculated using a 0.01 value.

Sulphur analysis performed following BC ARD Guidelines (Price 1997)

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-12
 

 Date Rec. : 23 February 2012
 LR Report: CA11288-FEB12
 Reference: Whole Rock Analysis
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 5:

Composite
27-32

6:
Composite

15-28

7:
Composite

33-43

8:
Composite

37-47

9:
Composite 7-8

SiO2 [%] 47.6 49.7 50.8 50.5 74.9
Al2O3 [%] 14.9 13.4 15.0 12.9 14.9
Fe2O3 [%] 14.6 16.0 13.3 18.8 0.64
MgO [%] 7.19 6.23 6.49 4.46 0.10
CaO [%] 11.0 10.2 11.1 8.58 0.34
Na2O [%] 2.24 2.10 2.09 2.19 3.62
K2O [%] 0.48 0.30 0.43 0.37 5.96
TiO2 [%] 1.03 1.49 1.07 1.80 0.02
P2O5 [%] 0.06 0.12 0.08 0.16 0.10
MnO [%] 0.24 0.25 0.23 0.28 0.09
Cr2O3 [%] 0.04 0.02 0.03 < 0.01 0.02
V2O5 [%] 0.06 0.07 0.07 0.07 < 0.01
LOI [%] 0.74 0.57 0.49 0.44 0.42
Sum [%] 100.2 100.5 101.2 100.5 101.1

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 21, 2011
 

 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10995-DEC11
 Reference: 12486-003-05
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
Paste pH [units] 20-Dec-11 16:47 9.93 9.51 9.10 9.98 9.58
Fizz Rate [---] 20-Dec-11 16:47 1 1 1 1 1
Sample weight [g] 20-Dec-11 16:47 1.98 1.97 1.98 1.96 1.97
HCl added [mL] 20-Dec-11 16:47 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
HCl [Normality] 20-Dec-11 16:47 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH [Normality] 20-Dec-11 16:47 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
NaOH to [pH=8.3 mL] 20-Dec-11 16:47 17.96 17.97 16.78 18.17 18.34
Final pH [units] 20-Dec-11 16:47 1.01 1.03 1.27 1.00 1.02
NP [t CaCO3/1000 t] 20-Dec-11 16:47 5.2 5.2 8.1 4.7 4.2
AP [t CaCO3/1000 t] 20-Dec-11 16:48 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
Net NP [t CaCO3/1000 t] 20-Dec-11 16:48 4.89 4.89 7.79 4.39 3.89
NP/AP [ratio] 20-Dec-11 16:48 16.8 16.8 26.1 15.2 13.5
Sulphur (total) [%] 15-Dec-11 15:14 < 0.005 0.009 < 0.005 < 0.005 < 0.005
Acid Leachable SO4-S [%] 15-Dec-11 17:21 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Sulphide [%] 15-Dec-11 17:21 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Carbon (total) [%] 15-Dec-11 15:14 0.030 0.089 0.171 0.012 0.041
Carbonate [%] 15-Dec-11 15:24 0.012 < 0.005 0.053 < 0.005 < 0.005
Weight [g] --- --- 279 408 246 347 454
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 *NP (Neutralization Potential)

 = 50 x (N of HCL x Total HCL added - N NaOH x NaOH added)
   -------------------------------------------------------
                        Weight of Sample

*AP (Acid Potential) = % Sulphide Sulphur x 31.25
*Net NP (Net Neutralization Potential) = NP-AP
NP/AP Ratio = NP/AP
*Results expressed as tonnes CaCO3 equivalent/1000 tonnes of material
Samples with a % Sulphide value of <0.01 will be calculated using a 0.01 value.

Sulphur analysis performed following BC ARD Guidelines (Price 1997)

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Friday, December 09, 2011
 

 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10997-DEC11
 Reference: Whole Rock Analysis
12486-003-05
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 5:

PP-18 Ro Tls
6:

PP-18 Mica
Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
SiO2 [%] 81.6 65.5 69.5 76.2 78.2
Al2O3 [%] 11.8 22.1 18.4 14.3 13.6
Fe2O3 [%] 0.41 1.92 2.36 0.38 0.74
MgO [%] 0.03 0.23 0.20 0.02 0.06
CaO [%] 0.31 0.25 0.54 0.29 0.27
Na2O [%] 4.28 2.62 3.05 4.37 4.09
K2O [%] 2.09 5.50 3.45 4.26 3.08
TiO2 [%] < 0.01 0.04 0.03 < 0.01 < 0.01
P2O5 [%] 0.07 0.09 0.15 0.12 0.09
MnO [%] 0.02 0.07 0.10 0.03 0.03
Cr2O3 [%] 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04
V2O5 [%] < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
LOI [%] 0.47 2.44 1.78 0.47 0.60
Sum [%] 101.1 100.8 99.6 100.5 100.8

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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 Date Rec. : 16 March 2012
 LR Report: CA10370-MAR12
 Reference: Whabouchi Project
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 5:

RO Tls
PP21

Sample Date & Time Date:N/A
SiO2 [%] 81.8
Al2O3 [%] 10.9
Fe2O3 [%] 0.33
MgO [%] 0.04
CaO [%] 0.23
Na2O [%] 4.00
K2O [%] 2.10
TiO2 [%] < 0.01
P2O5 [%] 0.07
MnO [%] 0.01
Cr2O3 [%] 0.02
V2O5 [%] < 0.01
LOI [%] 0.49
Sum [%] 100.0

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
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 Date Rec. : 01 December 2011
 LR Report: CA10998-DEC11
 Reference: 12486-003-05
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 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A Date:N/A
Mercury [µg/g] 08-Dec-11 11:47 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Silver [µg/g] 08-Dec-11 08:52 0.04 0.17 0.42 0.08 0.07
Aluminum [µg/g] 08-Dec-11 12:14 1100 2500 3700 1200 1500
Arsenic [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.5 2.0 2.7 < 0.5 0.5
Boron [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 1 < 1 2 < 1 < 1
Barium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.73 4.6 11 0.74 1.5
Beryllium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.60 2.2 6.3 0.99 1.3
Bismuth [µg/g] 08-Dec-11 08:53 17 46 90 36 24
Calcium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 690 790 2200 650 520
Cadmium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.02 0.09 0.19 0.05 0.04
Cobalt [µg/g] 08-Dec-11 08:53 0.29 0.87 1.5 0.52 0.80
Chromium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 80 32 75 75 89
Copper [µg/g] 08-Dec-11 08:53 2.4 58 120 5.3 14
Iron [µg/g] 08-Dec-11 12:14 1600 3100 9100 1500 2300
Potassium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 750 1800 1800 980 1000
Lithium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 20 73 130 28 39
Magnesium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 51 140 310 33 51
Manganese [µg/g] 08-Dec-11 08:53 36 84 250 60 53
Molybdenum [µg/g] 08-Dec-11 08:53 1.6 1.2 2.3 1.5 1.7
Sodium [µg/g] 08-Dec-11 12:14 480 190 450 410 350
Niobium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.1 0.6 0.8 0.2 0.3
Nickel [µg/g] 08-Dec-11 08:53 2.3 3.5 11 2.3 3.5
Phosphorus [µg/g] 08-Dec-11 12:14 73 210 420 160 150
Lead [µg/g] 08-Dec-11 08:53 1.0 4.5 14 2.5 2.3
Antimony [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8
Selenium [µg/g] 08-Dec-11 08:53 < 0.7 < 0.7 0.8 < 0.7 < 0.7
Silicon [µg/g] 08-Dec-11 12:14 460 740 800 480 530
Tin [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.6 3.6 6.6 < 0.5 1.5
Strontium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 1.06 2.71 6.47 1.44 1.53
Tantalum [µg/g] 08-Dec-11 08:54 < 0.01 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01
Thorium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.19 0.76 2.7 0.84 0.62
Titanium [µg/g] 08-Dec-11 12:15 2.1 5.1 8.0 2.2 1.7
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

9:
Combined Tls

Comp

Thallium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.14 0.47 0.54 0.19 0.25
Uranium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.84 2.5 5.5 2.7 1.6
Vanadium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 3 4 5 2 2
Yttrium [µg/g] 08-Dec-11 08:54 0.16 0.75 2.0 0.39 0.36
Zinc [µg/g] 08-Dec-11 08:54 2.3 25 81 5.1 9.4

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10550-NOV11
 Reference: 12486-003
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 RO

Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Sample weight [g] 14-Dec-11 15:59 100 100 100 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 14-Dec-11 15:59 1 1 1 1
Ext. Volume [mL] 14-Dec-11 15:59 2000 2000 2000 2000
Initial pH [units] 14-Dec-11 15:59 4.88 4.90 4.89 4.84
Final pH [units] 14-Dec-11 15:59 4.92 4.91 4.99 4.92
pH [units] 14-Dec-11 12:25 4.92 4.98 4.99 4.96
Fluoride [mg/L] 14-Dec-11 15:39 0.11 0.19 0.37 0.16
Mercury [mg/L] 13-Dec-11 16:15 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.354 0.858 1.43 1.74
Arsenic [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0007 0.0014 0.0017 0.0173
Silver [mg/L] 14-Dec-11 14:37 < 0.00001 0.00003 0.00001 0.00005
Barium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0165 0.0677 0.174 0.0169
Beryllium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00084 0.00509 0.0170 0.00171
Boron [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.247 0.270 0.356 0.370
Bismuth [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00557 0.0221 0.00316 0.0184
Calcium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 3.65 10.7 48.2 10.4
Cadmium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000125 0.000515 0.00247 0.000144
Cobalt [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000741 0.00282 0.0152 0.000624
Chromium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0058 0.0076 0.0380 0.0052
Copper [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0120 0.161 1.48 0.123
Iron [mg/L] 14-Dec-11 11:13 0.051 4.21 47.3 0.705
Potassium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 2.39 4.45 8.83 5.37
Lithium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.016 0.094 0.197 0.075
Magnesium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 0.648 0.950 2.34 0.971
Manganese [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.132 0.404 2.42 0.157
Molybdenum [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00035 0.00034 0.00042 0.00039
Niobium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000121 0.000310 0.000157 0.000692
Sodium [mg/L] 14-Dec-11 11:13 1600 1580 1730 1660
Nickel [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0047 0.0158 0.0995 0.0032
Phosphorus [mg/L] 14-Dec-11 11:14 0.028 < 0.009 0.009 0.135
Lead [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00343 0.00592 0.00652 0.02003
Antimony [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0003 0.0004 0.0006 0.0020
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 RO

Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Selenium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Silicon [mg/L] 14-Dec-11 11:14 0.89 3.18 9.31 8.31
Tin [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00015 0.00035 0.00024 0.00083
Strontium [mg/L] 14-Dec-11 11:14 0.0084 0.0564 0.157 0.0157
Tantalum [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000032 0.000032 0.000014 0.000172
Thorium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000067 0.000108 0.000141 0.000362
Titanium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.0004 0.0007 0.0005 0.0031
Thallium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00007 0.00028 0.00051 0.00035
Uranium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00388 0.0133 0.0322 0.0171
Vanadium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.00011 0.00012 0.00009 0.00037
Tungsten [mg/L] 14-Dec-11 14:37 < 0.00003 < 0.00003 0.00009 0.00007
Yttrium [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.000762 0.00134 0.00487 0.00112
Zinc [mg/L] 14-Dec-11 14:37 0.020 0.121 1.15 0.058

 
 

 Extraction Fluid #1 - pH 4.93 ± 0.05
= 5.7mLs of acetic acid plus 64.3 mLs of 1.0N NaOH bulked to 1L with deionized water.

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 14, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10570-NOV11
 Reference: 12486-003
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined
Tls Comp

Sample Date & Time Date: n/a
Sample weight [g] 14-Dec-11 16:00 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 14-Dec-11 16:00 1
Ext. Volume [mL] 14-Dec-11 16:00 2000
Initial pH [units] 14-Dec-11 16:00 4.87
Final pH [units] 14-Dec-11 16:00 4.92
pH [units] 14-Dec-11 12:23 4.91
Fluoride [mg/L] 14-Dec-11 15:41 0.15
Mercury [mg/L] 13-Dec-11 16:15 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 14-Dec-11 14:38 1.93
Arsenic [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0023
Silver [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00008
Barium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0407
Beryllium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00387
Boron [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.299
Bismuth [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0227
Calcium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 8.97
Cadmium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.000878
Cobalt [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00385
Chromium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0074
Copper [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.167
Iron [mg/L] 14-Dec-11 11:24 1.07
Potassium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 4.80
Lithium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.079
Magnesium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 0.968
Manganese [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.235
Molybdenum [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00034
Niobium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00136
Sodium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 1780

 

TCLP1311
 
Project : CALR-12486-003

 SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 2
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined
Tls Comp

Nickel [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0086
Phosphorus [mg/L] 14-Dec-11 11:24 0.031
Lead [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00804
Antimony [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.0007
Selenium [mg/L] 14-Dec-11 14:38 < 0.001
Silicon [mg/L] 14-Dec-11 11:24 10.2
Tin [mg/L] 14-Dec-11 14:38 0.00082
Strontium [mg/L] 14-Dec-11 11:24 0.0255
Tantalum [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.000065
Thorium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.000380
Titanium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.0038
Thallium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00036
Uranium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.0102
Vanadium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00047
Tungsten [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00015
Yttrium [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.00118
Zinc [mg/L] 14-Dec-11 14:39 0.120

 
 

 Extraction Fluid #1 - pH 4.93 ± 0.05
= 5.7mLs of acetic acid plus 64.3 mLs of 1.0N NaOH bulked to 1L with deionized water.

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
 

TCLP1311
 
Project : CALR-12486-003

 SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10570-NOV11

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 2 of 2
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Tuesday, December 20, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10551-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Sample weight [g] 15-Dec-11 17:33 100 100 100 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 15-Dec-11 17:33 1 1 1 1
Ext. Volume [mL] 15-Dec-11 17:33 2000 2000 2000 2000
Initial pH [units] 15-Dec-11 17:33 5.30 5.95 6.24 5.00
Final pH [units] 15-Dec-11 17:33 6.97 6.86 7.51 7.75
pH [units] 19-Dec-11 10:17 7.68 8.90 8.85 7.87
Fluoride [mg/L] 19-Dec-11 09:44 < 0.06 0.16 0.25 0.06
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 13:00 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.162 0.504 0.430 1.28
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0002 0.0006 0.0006 0.0084
Silver [mg/L] 20-Dec-11 15:53 < 0.00001 0.00003 < 0.00001 0.00002
Barium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.00049 0.00155 0.00168 0.00132
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.00011 0.00080 0.00055 0.00074
Boron [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0384 0.0682 0.0682 0.0403
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.00173 0.0117 0.00370 0.00407
Calcium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 1.17 4.42 11.6 2.77
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.000005 0.000024 0.000021 0.000164
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.000279 0.000114 0.000076 0.000185
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0006 0.0009 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.0038 0.0061 0.0064 0.0110
Iron [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.052 0.499 0.191 0.118
Potassium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.318 0.491 0.883 1.20
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 15:53 0.013 0.047 0.046 0.032
Magnesium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.160 0.308 0.423 0.115
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.0173 0.0146 0.00420 0.00960
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00010 0.00234 0.0129 0.00017
Sodium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 3.77 7.59 9.97 6.15
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.0059 0.0007 0.0004 0.0009
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000237 0.000874 0.000390 0.00107
Phosphorus [mg/L] 19-Dec-11 17:31 < 0.009 < 0.009 < 0.009 0.019
Lead [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00055 0.00171 0.00095 0.00267
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.0002 0.0003 0.0007 0.0014
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Silicon [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.84 2.28 3.15 4.55
Tin [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00020 0.00055 0.00035 0.00080
Strontium [mg/L] 19-Dec-11 17:31 0.0031 0.0106 0.0219 0.0046
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000057 0.000162 0.000128 0.000376
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000031 0.000139 0.000082 0.000068
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.0004 0.0017 0.0008 0.0021
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.00002 0.00005 0.00005 0.00019
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000386 0.000587 0.00390 0.00156
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.00008 0.00039 0.00034 0.00026
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 15:54 < 0.00003 0.00014 0.00029 0.00007
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.000042 0.000103 0.000052 0.000090
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 15:54 0.002 0.007 0.005 0.007
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 Dianne Griffin
Project Specialist
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 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10571-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date: n/a
Sample weight [g] 15-Dec-11 17:32 100
Ext. Fluid [#1 or #2] 15-Dec-11 17:32 1
Ext. Volume [mL] 15-Dec-11 17:32 2000
Initial pH [units] 15-Dec-11 17:32 5.92
Final pH [units] 15-Dec-11 17:32 7.13
pH [units] 19-Dec-11 10:17 8.99
Fluoride [mg/L] 19-Dec-11 09:46 0.07
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 13:04 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.417
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0010
Silver [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00002
Barium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00119
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00041
Boron [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0731
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00347
Calcium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 3.79
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000003
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000040
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0006
Copper [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0049
Iron [mg/L] 19-Dec-11 17:51 0.165
Potassium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 0.387
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.025
Magnesium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 0.258
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00402
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00014
Sodium [mg/L] 19-Dec-11 17:51 8.37
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0004
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000472
Phosphorus [mg/L] 19-Dec-11 17:51 < 0.009
Lead [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00091
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0004
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 < 0.001
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Silicon [mg/L] 19-Dec-11 17:51 2.15
Tin [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00046
Strontium [mg/L] 19-Dec-11 17:52 0.0075
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000107
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000046
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.0012
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00005
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000319
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00017
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.00004
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.000042
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 16:02 0.006

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Dianne Griffin
Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 21, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10552-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Sample Date & Time 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11 28-Nov-11
Sample weight [g] 20-Dec-11 16:50 70 70 70 70
Volume D.I. Water [mL] 20-Dec-11 16:50 1400 1400 1400 1400
Initial pH [units] 20-Dec-11 16:50 8.86 8.94 9.06 9.45
Final pH [units] 20-Dec-11 16:50 7.95 8.23 8.26 9.07
pH [units] 20-Dec-11 10:02 6.59 7.47 7.71 7.60
Fluoride [mg/L] 21-Dec-11 14:34 < 0.06 0.16 0.24 < 0.06
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 15:43 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.06 0.17 0.17 0.62
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0003 0.0006 0.0007 0.0087
Barium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00016 0.00053 0.00129 0.00030
Boron [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.0002 0.0008 0.0017 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00004 0.00010 0.00011 0.00018
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00031 0.00111 0.00065 0.00063
Calcium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 1.15 7.02 14.2 2.69
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.000005 < 0.000003 < 0.000003 0.000003
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.000012 0.000017 0.000027 0.000011
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0007 0.0016 0.0037 0.0024
Iron [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.017 0.056 0.036 0.027
Potassium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.412 0.832 1.56 0.962
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.013 0.043 0.053 0.026
Magnesium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.126 0.282 0.389 0.044
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0207 0.0159 0.00244 0.00418
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00012 0.00468 0.0211 0.00024
Sodium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 1.28 0.61 1.50 0.59
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.0001 0.0003 0.0003 < 0.0001
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.000055 0.000067 0.000040 0.000233
Phosphorus [mg/L] 21-Dec-11 08:33 < 0.009 0.016 0.022 0.018
Lead [mg/L] 20-Dec-11 17:22 0.00010 0.00015 0.00011 0.00041
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 17:22 < 0.0002 0.0003 0.0010 0.0010
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Silicon [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.46 1.07 1.98 1.71
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
PP-18 Ro Tls

6:
PP-18 Mica

Conc

7:
PP-19 Comb

Slimes

8:
DMS#1+DMS#4

Tin [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00007 0.00015 0.00011 0.00019
Strontium [mg/L] 21-Dec-11 08:33 0.0025 0.0165 0.0295 0.0038
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000028 0.000037 0.000028 0.000063
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0002 0.0003 0.0006 0.0006
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.000004 < 0.000004 < 0.000004 0.000007
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.00002 0.00002 0.00004 0.00006
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000089 0.00189 0.00503 0.00297
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00006 0.00019 0.00025 0.00018
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.00003 0.00010 0.00032 0.00004
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000012 0.000012 0.000011 0.000016
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.001 < 0.001 0.001 0.002
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Project Specialist
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Environmental Met
 Attn : Barb Bowman

 
 

 Wednesday, December 21, 2011
 

 Date Rec. : 29 November 2011
 LR Report: CA10572-NOV11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Sample Date & Time Date: n/a
Sample weight [g] 20-Dec-11 16:50 70
Volume D.I. Water [mL] 20-Dec-11 16:50 1400
Initial pH [units] 20-Dec-11 16:50 7.78
Final pH [units] 20-Dec-11 16:50 8.29
pH [units] 20-Dec-11 10:03 7.24
Fluoride [mg/L] 21-Dec-11 14:33 < 0.06
Mercury [mg/L] 20-Dec-11 15:44 < 0.0001
Silver [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.34
Arsenic [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0018
Barium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00041
Boron [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0004
Beryllium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00007
Bismuth [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.00060
Calcium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 5.31
Cadmium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.000015
Chromium [mg/L] 20-Dec-11 17:23 < 0.0005
Copper [mg/L] 20-Dec-11 17:23 0.0019
Iron [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.042
Potassium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.766
Lithium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.020
Magnesium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.162
Manganese [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00073
Molybdenum [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00024
Sodium [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.56
Nickel [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.0002
Niobium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000079
Phosphorus [mg/L] 21-Dec-11 08:36 0.010
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Combined Tls

Comp

Lead [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00017
Antimony [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.0004
Selenium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 < 0.001
Silicon [mg/L] 21-Dec-11 08:37 1.17
Tin [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00013
Strontium [mg/L] 21-Dec-11 08:37 0.0094
Tantalum [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000035
Titanium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.0004
Thorium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 < 0.000004
Thallium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00003
Uranium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000994
Vanadium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00020
Tungsten [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.00004
Yttrium [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.000007
Zinc [mg/L] 20-Dec-11 17:24 0.001
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 Dianne Griffin
Project Specialist
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Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 29 February 2012
 LR Report: CA10494-FEB12
 Reference: Wk#0
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#0

6:
Composite
15-28 Wk#0

7:
Composite
33-43 Wk#0

8:
Composite
37-47 Wk#0

9:
Composite 7-8

Wk#0

Sample Date & Time 29-Feb-12 29-Feb-12 29-Feb-12 29-Feb-12 29-Feb-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 843 806 806 811 778
pH [units] 01-Mar-12 15:41 7.27 6.84 6.93 6.64 6.94
Conductivity [µS/cm] 02-Mar-12 11:38 24 28 18 21 19
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 01-Mar-12 15:41 9 5 5 4 6
Acidity [mg/L as CaCO3] 01-Mar-12 15:41 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 05-Mar-12 08:49 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 09-Mar-12 14:15 2.0 5.0 1.0 3.8 0.4
Mercury (total) [ug/L] 05-Mar-12 14:54 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Aluminum [mg/L] 03-Mar-12 17:11 0.08 0.05 0.07 0.03 0.19
Arsenic [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.0002 < 0.0002 0.0005 < 0.0002 0.0020
Barium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00034 0.00013 0.00034 0.00027 0.00020
Beryllium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00006
Boron [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.0013 0.0022 0.0008 0.0008 0.0020
Bismuth [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.00002
Calcium [mg/L] 03-Mar-12 17:11 3.26 3.67 1.16 2.55 0.66
Cadmium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.000017 0.000020 0.000019 0.000103 0.000010
Chromium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0007
Copper [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.0005 0.0007 < 0.0005 < 0.0005 0.0044
Iron [mg/L] 03-Mar-12 17:11 0.011 0.005 0.022 0.012 0.005
Potassium [mg/L] 03-Mar-12 17:11 0.627 0.336 0.575 0.280 2.58
Lithium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.131 0.149 0.213 0.089 0.110
Magnesium [mg/L] 03-Mar-12 17:11 0.449 0.489 0.153 0.354 0.025
Manganese [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00077 0.00076 0.00072 0.00267 0.00368
Molybdenum [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00039 0.00165 0.00037 0.00037 0.00121
Sodium [mg/L] 03-Mar-12 17:12 1.35 1.37 1.10 1.15 1.77
Nickel [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.0002 0.0003 0.0001 0.0004 0.0002
Lead [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00002 < 0.00002 0.00002 < 0.00002 0.00010
Antimony [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0010
Selenium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00226 0.00110 0.00103 0.00107 0.00129
Strontium [mg/L] 03-Mar-12 17:12 0.0029 0.0031 0.0012 0.0030 0.0009
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#0

6:
Composite
15-28 Wk#0

7:
Composite
33-43 Wk#0

8:
Composite
37-47 Wk#0

9:
Composite 7-8

Wk#0

Titanium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.0002 < 0.0001 0.0008 0.0005 < 0.0001
Thallium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00003 0.00004 < 0.00002 < 0.00002 0.00011
Uranium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.000004 0.000004 0.000010 0.000037 0.0154
Vanadium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00184 0.00081 0.00165 0.00059 0.00003
Tungsten [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.00029 0.00018 0.00027 0.00028 0.00153
Yttrium [mg/L] 06-Mar-12 17:23 0.000003 0.000002 0.000011 0.000008 0.000143
Zinc [mg/L] 03-Mar-12 17:11 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 07 March 2012
 LR Report: CA10170-MAR12
 Reference: Wk#1
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#1

6:
Composite
15-28 Wk#1

7:
Composite
33-43 Wk#1

8:
Composite
37-47 Wk#1

9:
Composite 7-8

Wk#1

Sample Date & Time 07-Mar-12 07-Mar-12 07-Mar-12 07-Mar-12 07-Mar-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 918 956 986 992 968
pH [units] 12-Mar-12 12:12 7.45 7.09 7.26 7.10 7.35
Conductivity [µS/cm] 12-Mar-12 12:12 21 45 22 31 37
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 12-Mar-12 12:12 8 8 9 7 11
Acidity [mg/L as CaCO3] 12-Mar-12 12:12 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 09-Mar-12 10:36 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 15-Mar-12 11:05 2.2 6.1 1.4 5.7 0.6
Mercury (total) [ug/L] 12-Mar-12 14:59 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Aluminum [mg/L] 08-Mar-12 18:19 0.06 0.02 0.04 0.03 0.09
Arsenic [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.0009 0.0005 0.0011 0.0003 0.0043
Barium [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.00040 0.00045 0.00063 0.00031 0.00022
Beryllium [mg/L] 12-Mar-12 16:18 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.0027 0.0045 0.0029 0.0028 0.0059
Bismuth [mg/L] 12-Mar-12 16:18 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.00001
Calcium [mg/L] 08-Mar-12 18:19 2.09 4.00 1.89 3.99 1.39
Cadmium [mg/L] 12-Mar-12 16:18 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.000021 0.000061 0.000029 0.000103 0.000006
Chromium [mg/L] 12-Mar-12 16:18 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0006
Copper [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.0013 0.0010 0.0006 0.0006 0.0081
Iron [mg/L] 08-Mar-12 18:19 0.010 < 0.003 0.006 0.005 < 0.003
Potassium [mg/L] 08-Mar-12 18:19 0.536 0.378 0.897 0.357 3.30
Lithium [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.135 0.177 0.283 0.126 0.216
Magnesium [mg/L] 08-Mar-12 18:19 0.610 0.992 0.326 0.693 0.068
Manganese [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.00109 0.00155 0.00125 0.00275 0.00746
Molybdenum [mg/L] 12-Mar-12 16:18 0.00087 0.00246 0.00092 0.00088 0.00332
Sodium [mg/L] 08-Mar-12 18:19 1.40 1.70 1.68 1.62 3.31
Nickel [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.0002 0.0004 0.0001 0.0002 < 0.0001
Lead [mg/L] 12-Mar-12 16:19 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.0004 0.0003 0.0008 0.0007 0.0030
Selenium [mg/L] 12-Mar-12 16:19 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.00118 0.00133 0.00124 0.00137 0.00141
Strontium [mg/L] 08-Mar-12 18:19 0.0023 0.0038 0.0025 0.0051 0.0028
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#1

6:
Composite
15-28 Wk#1

7:
Composite
33-43 Wk#1

8:
Composite
37-47 Wk#1

9:
Composite 7-8

Wk#1

Titanium [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.0004 0.0002 0.0003 0.0003 < 0.0001
Thallium [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.00003 0.00003 0.00003 < 0.00002 0.00013
Uranium [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.000035 0.000016 0.000098 0.000489 0.222
Vanadium [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.00189 0.00082 0.00150 0.00061 0.00007
Tungsten [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.00129 < 0.00003 0.00041 0.00055 0.00451
Yttrium [mg/L] 12-Mar-12 16:19 0.000001 0.000001 0.000004 0.000002 0.000039
Zinc [mg/L] 08-Mar-12 18:20 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 14 March 2012
 LR Report: CA10171-MAR12
 Reference: Wk#2
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#2

6:
Composite
15-28 Wk#2

7:
Composite
33-43 Wk#2

8:
Composite
37-47 Wk#2

9:
Composite 7-8

Wk#2

Sample Date & Time 14-Mar-12 14-Mar-12 14-Mar-12 14-Mar-12 14-Mar-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 909 955 986 971 971
pH [units] 16-Mar-12 12:06 7.04 6.96 7.15 7.02 7.07
Conductivity [µS/cm] 16-Mar-12 12:06 35 46 36 40 33
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 16-Mar-12 12:06 8 8 13 7 9
Acidity [mg/L as CaCO3] 16-Mar-12 12:06 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 20-Mar-12 14:43 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 20-Mar-12 14:22 2.3 5.1 1.5 4.7 0.3
Mercury (total) [ug/L] 16-Mar-12 09:16 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Aluminum [mg/L] 19-Mar-12 08:37 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05
Arsenic [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.0009 0.0004 0.0009 < 0.0002 0.0022
Barium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00018 0.00038 0.00060 0.00040 0.00058
Beryllium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.0020 0.0032 0.0018 0.0015 0.0024
Bismuth [mg/L] 21-Mar-12 17:33 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 19-Mar-12 08:37 1.76 3.23 2.00 3.19 1.27
Cadmium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.000054 0.000029 0.000020 0.000019 0.000022
Cobalt [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.000052 0.000062 0.000026 0.000099 0.000004
Chromium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 21-Mar-12 17:33 < 0.0005 0.0032 < 0.0005 < 0.0005 0.0027
Iron [mg/L] 19-Mar-12 08:37 0.006 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 19-Mar-12 08:37 0.446 0.280 0.736 0.244 1.87
Lithium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.114 0.126 0.208 0.074 0.101
Magnesium [mg/L] 19-Mar-12 08:37 0.584 0.804 0.337 0.532 0.052
Manganese [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00362 0.00191 0.00097 0.00211 0.00710
Molybdenum [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00061 0.00150 0.00051 0.00046 0.00110
Sodium [mg/L] 19-Mar-12 08:37 1.10 1.12 1.17 0.88 1.51
Nickel [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 < 0.0001
Lead [mg/L] 21-Mar-12 17:33 < 0.00002 0.00024 < 0.00002 < 0.00002 0.00002
Antimony [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.0005 0.0004 0.0010 0.0009 0.0026
Selenium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00093 0.00076 0.00077 0.00074 0.00076
Strontium [mg/L] 19-Mar-12 08:38 0.0020 0.0029 0.0025 0.0038 0.0023
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#2

6:
Composite
15-28 Wk#2

7:
Composite
33-43 Wk#2

8:
Composite
37-47 Wk#2

9:
Composite 7-8

Wk#2

Titanium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.0003 0.0001 0.0002 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00004 0.00003 0.00003 < 0.00002 0.00006
Uranium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.000181 0.000040 0.000082 0.000406 0.160
Vanadium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00214 0.00098 0.00145 0.00067 0.00005
Tungsten [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.00142 0.00026 0.00054 0.00070 0.00191
Yttrium [mg/L] 21-Mar-12 17:33 0.000003 < 0.000001 0.000001 < 0.000001 0.000007
Zinc [mg/L] 19-Mar-12 08:38 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 21 March 2012
 LR Report: CA10172-MAR12
 Reference: Wk#3
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#3

6:
Composite
15-28 Wk#3

7:
Composite
33-43 Wk#3

8:
Composite
37-47 Wk#3

9:
Composite 7-8

Wk#3

Sample Date & Time 21-Mar-12 21-Mar-12 21-Mar-12 21-Mar-12 21-Mar-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 890 960 987 988 962
pH [units] 26-Mar-12 15:31 7.18 7.03 7.14 7.02 7.13
Conductivity [µS/cm] 26-Mar-12 15:31 22 23 17 26 14
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 26-Mar-12 15:31 7 6 8 6 8
Acidity [mg/L as CaCO3] 26-Mar-12 15:31 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 23-Mar-12 09:07 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 27-Mar-12 14:00 2.5 4.3 1.1 4.2 < 0.2
Mercury (total) [ug/L] 23-Mar-12 15:51 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Aluminum [mg/L] 23-Mar-12 13:01 0.07 0.03 0.03 0.02 0.04
Arsenic [mg/L] 23-Mar-12 13:59 0.0006 < 0.0002 0.0007 < 0.0002 0.0015
Barium [mg/L] 23-Mar-12 13:59 0.00025 0.00042 0.00061 0.00029 0.00016
Beryllium [mg/L] 23-Mar-12 13:59 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 23-Mar-12 13:59 0.0016 0.0024 0.0013 0.0012 0.0017
Bismuth [mg/L] 23-Mar-12 13:59 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 23-Mar-12 13:02 1.65 2.95 2.07 3.18 1.38
Cadmium [mg/L] 23-Mar-12 13:59 0.000005 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 23-Mar-12 13:59 0.000099 0.000075 0.000029 0.000148 0.000005
Chromium [mg/L] 23-Mar-12 13:59 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 23-Mar-12 13:59 < 0.0005 0.0008 < 0.0005 0.0594 0.0027
Iron [mg/L] 23-Mar-12 13:02 0.014 0.003 < 0.003 0.020 < 0.003
Potassium [mg/L] 23-Mar-12 13:02 0.464 0.217 0.610 0.196 1.59
Lithium [mg/L] 23-Mar-12 14:00 0.094 0.073 0.123 0.048 0.064
Magnesium [mg/L] 23-Mar-12 13:02 0.634 0.704 0.342 0.494 0.053
Manganese [mg/L] 23-Mar-12 14:00 0.00089 0.00128 0.00121 0.00248 0.00781
Molybdenum [mg/L] 23-Mar-12 14:00 0.00050 0.00104 0.00040 0.00036 0.00065
Sodium [mg/L] 23-Mar-12 13:02 1.04 0.78 0.86 0.63 1.12
Nickel [mg/L] 23-Mar-12 14:05 0.0002 0.0002 < 0.0001 0.0003 < 0.0001
Lead [mg/L] 23-Mar-12 14:05 < 0.00002 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 23-Mar-12 14:05 0.0004 0.0004 0.0007 0.0006 0.0018
Selenium [mg/L] 23-Mar-12 14:05 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 23-Mar-12 14:05 0.00061 0.00051 0.00064 0.00065 0.00052
Strontium [mg/L] 23-Mar-12 13:02 0.0017 0.0027 0.0025 0.0036 0.0023
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#3

6:
Composite
15-28 Wk#3

7:
Composite
33-43 Wk#3

8:
Composite
37-47 Wk#3

9:
Composite 7-8

Wk#3

Titanium [mg/L] 23-Mar-12 14:22 0.0008 0.0002 < 0.0001 0.0002 < 0.0001
Thallium [mg/L] 23-Mar-12 14:22 0.00002 0.00003 0.00003 < 0.00002 0.00004
Uranium [mg/L] 23-Mar-12 14:22 0.000152 0.000031 0.000076 0.000352 0.159
Vanadium [mg/L] 23-Mar-12 14:22 0.00244 0.00106 0.00145 0.00078 0.00004
Tungsten [mg/L] 23-Mar-12 14:22 0.00086 < 0.00003 0.00013 0.00023 0.00082
Yttrium [mg/L] 23-Mar-12 14:22 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.000001 0.000004
Zinc [mg/L] 23-Mar-12 13:02 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 28 March 2012
 LR Report: CA10204-MAR12
 Reference: Wk# 4
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 4

6:
Composite

15-28 Wk# 4

7:
Composite

33-43 Wk# 4

8:
Composite

37-47 Wk# 4

9:
Composite 7-8

Wk# 4

Sample Date & Time 28-Mar-12 28-Mar-12 28-Mar-12 28-Mar-12 28-Mar-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 895 957 994 969 956
pH [units] 03-Apr-12 14:03 7.08 6.88 7.00 6.81 7.10
Conductivity [µS/cm] 03-Apr-12 14:03 16 23 18 20 14
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Apr-12 14:03 5 5 7 4 8
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Apr-12 14:03 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 30-Mar-12 08:30 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 03-Apr-12 09:23 1.4 3.1 0.8 3.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
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General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 04 April 2012
 LR Report: CA10030-APR12
 Reference: Wk# 5
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 5

6:
Composite

15-28 Wk# 5

7:
Composite

33-43 Wk# 5

8:
Composite

37-47 Wk# 5

9:
Composite 7-8

Wk# 5

Sample Date & Time 04-Apr-12 04-Apr-12 04-Apr-12 04-Apr-12 04-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 901 950 986 978 976
pH [units] 17-Apr-12 09:07 7.24 6.96 7.22 7.24 7.20
Conductivity [µS/cm] 17-Apr-12 09:07 16 19 17 20 14
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 17-Apr-12 09:07 6 4 10 4 7
Acidity [mg/L as CaCO3] 17-Apr-12 09:07 < 2 < 2 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 09-Apr-12 14:54 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 10-Apr-12 16:20 1.5 4.3 0.7 3.5 < 0.2
Mercury (total) [ug/L] 10-Apr-12 09:06 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Aluminum [mg/L] 11-Apr-12 14:54 0.04 0.01 0.03 < 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.0008 0.0003 0.0010 < 0.0002 0.0012
Barium [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.00021 0.00013 0.00046 0.00022 0.00016
Beryllium [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.00003 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.0011 0.0014 0.0008 0.0007 0.0007
Bismuth [mg/L] 12-Apr-12 11:06 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 11-Apr-12 14:54 1.56 2.54 2.06 2.58 1.61
Cadmium [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.000017 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.000052 0.000109 0.000038 0.000199 0.000005
Chromium [mg/L] 12-Apr-12 11:06 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0010
Iron [mg/L] 11-Apr-12 14:54 0.009 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 11-Apr-12 14:54 0.225 0.118 0.378 0.104 0.958
Lithium [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.030 0.038 0.066 0.023 0.029
Magnesium [mg/L] 11-Apr-12 14:54 0.537 0.512 0.307 0.347 0.050
Manganese [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.00099 0.00119 0.00124 0.00241 0.01027
Molybdenum [mg/L] 12-Apr-12 11:06 0.00016 0.00039 0.00018 0.00011 0.00021
Sodium [mg/L] 11-Apr-12 14:54 0.34 0.39 0.46 0.28 0.56
Nickel [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.0001 0.0002 < 0.0001 0.0003 < 0.0001
Lead [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.00004 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0010
Selenium [mg/L] 12-Apr-12 11:07 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.00039 0.00029 0.00036 0.00028 0.00038
Strontium [mg/L] 11-Apr-12 14:54 0.0014 0.0019 0.0022 0.0026 0.0021
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 5

6:
Composite

15-28 Wk# 5

7:
Composite

33-43 Wk# 5

8:
Composite

37-47 Wk# 5

9:
Composite 7-8

Wk# 5

Titanium [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.0005 0.0002 0.0004 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.00003 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00002
Uranium [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.000074 0.000015 0.000056 0.000159 0.079861
Vanadium [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.00184 0.00080 0.00114 0.00053 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.00025 0.00006 0.00021 0.00019 0.00034
Yttrium [mg/L] 12-Apr-12 11:07 0.000017 0.000001 0.000002 0.000001 0.000003
Zinc [mg/L] 11-Apr-12 14:54 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 11 April 2012
 LR Report: CA10093-APR12
 Reference: Wk#6
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#6

6:
Composite
15-28 Wk#6

7:
Composite
33-43 Wk#6

8:
Composite
37-47 Wk#6

9:
Composite 7-8

Wk#6

Sample Date & Time 11-Apr-12 11-Apr-12 11-Apr-12 11-Apr-12 11-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 860 933 985 977 937
pH [units] 17-Apr-12 11:57 7.39 6.68 7.10 6.88 7.02
Conductivity [µS/cm] 17-Apr-12 11:57 15 20 15 21 12
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 17-Apr-12 11:57 5 3 6 4 5
Acidity [mg/L as CaCO3] 17-Apr-12 11:57 < 2 4 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 12-Apr-12 14:15 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 17-Apr-12 14:19 1.4 3.9 0.6 3.4 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 18 April 2012
 LR Report: CA10125-APR12
 Reference: Wk#7
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite
27-32 Wk#7

6:
Composite
15-28 Wk#7

7:
Composite
33-43 Wk#7

8:
Composite
37-47 Wk#7

9:
Composite 7-8

Wk#7

Sample Date & Time 18-Apr-12 18-Apr-12 18-Apr-12 18-Apr-12 18-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 891 954 989 976 979
pH [units] 23-Apr-12 11:19 7.14 6.84 6.98 6.83 6.97
Conductivity [µS/cm] 23-Apr-12 11:20 16 18 16 14 15
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 23-Apr-12 11:20 5 4 10 4 6
Acidity [mg/L as CaCO3] 23-Apr-12 11:20 < 2 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 19-Apr-12 08:17 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 25-Apr-12 16:38 1.2 3.1 0.6 2.5 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 25 April 2012
 LR Report: CA10193-APR12
 Reference: PO70034 Wk# 8
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 8

6:
Composite

15-28 Wk# 8

7:
Composite

33-43 Wk# 8

8:
Composite

37-47 Wk# 8

9:
Composite 7-8

Wk# 8

Sample Date & Time 25-Apr-12 25-Apr-12 25-Apr-12 25-Apr-12 25-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 872 986 992 985 988
pH [units] 30-Apr-12 09:25 7.03 6.89 7.00 6.86 6.92
Conductivity [µS/cm] 30-Apr-12 09:25 15 16 12 17 12
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 30-Apr-12 09:25 5 4 5 4 5
Acidity [mg/L as CaCO3] 30-Apr-12 09:25 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 27-Apr-12 08:58 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 01-May-12 16:59 1.3 2.7 0.5 2.5 < 0.2
Mercury [mg/L] 26-Apr-12 15:52 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 27-Apr-12 10:28 0.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 01-May-12 16:00 0.0007 < 0.0002 0.0006 < 0.0002 0.0006
Barium [mg/L] 01-May-12 16:00 0.00019 0.00016 0.00049 0.00016 0.00027
Beryllium [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 01-May-12 16:00 0.0008 0.0010 0.0005 0.0004 0.0002
Bismuth [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 27-Apr-12 10:28 1.49 2.44 1.96 2.32 1.61
Cadmium [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 01-May-12 16:00 0.000025 0.000163 0.000051 0.000312 0.000034
Chromium [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0007
Iron [mg/L] 27-Apr-12 10:28 0.010 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 27-Apr-12 10:28 0.170 0.080 0.210 0.073 0.590
Lithium [mg/L] 01-May-12 16:00 0.016 0.021 0.025 0.014 0.012
Magnesium [mg/L] 27-Apr-12 10:28 0.504 0.376 0.255 0.263 0.040
Manganese [mg/L] 01-May-12 16:00 0.00227 0.00336 0.00134 0.00240 0.0115
Molybdenum [mg/L] 01-May-12 16:00 0.00008 0.00017 0.00006 0.00005 0.00009
Sodium [mg/L] 27-Apr-12 10:28 0.16 0.17 0.17 0.14 0.24
Nickel [mg/L] 01-May-12 16:00 0.0002 0.0004 0.0001 0.0005 0.0001
Lead [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.00002 0.00003 < 0.00002 0.00003 0.00006
Antimony [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0006
Selenium [mg/L] 01-May-12 16:00 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 01-May-12 16:00 0.00020 0.00023 0.00024 0.00019 0.00027

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 8

6:
Composite

15-28 Wk# 8

7:
Composite

33-43 Wk# 8

8:
Composite

37-47 Wk# 8

9:
Composite 7-8

Wk# 8

Strontium [mg/L] 27-Apr-12 10:28 0.0012 0.0019 0.0019 0.0021 0.0019
Titanium [mg/L] 01-May-12 16:01 0.0003 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 01-May-12 16:01 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 01-May-12 16:01 0.000044 0.000014 0.000033 0.000094 0.0324
Vanadium [mg/L] 01-May-12 16:01 0.00161 0.00065 0.00081 0.00049 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 01-May-12 16:01 0.00012 0.00006 0.00011 0.00016 0.00013
Yttrium [mg/L] 01-May-12 16:01 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002
Zinc [mg/L] 27-Apr-12 10:28 < 0.002 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10193-APR12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 02 May 2012
 LR Report: CA10044-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 9
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 9

6:
Composite

15-28 Wk# 9

7:
Composite

33-43 Wk# 9

8:
Composite

37-47 Wk# 9

9:
Composite 7-8

Wk# 9

Sample Date & Time 02-May-12 02-May-12 02-May-12 02-May-12 02-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 890 936 991 979 964
pH [units] 14-May-12 09:57 6.76 6.70 6.82 6.72 6.76
Conductivity [µS/cm] 14-May-12 09:57 13 15 14 16 10
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 14-May-12 09:57 3 --- 5 3 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] --- 7 --- --- ---
Acidity [mg/L as CaCO3] 14-May-12 09:57 < 2 < 2 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 07-May-12 09:56 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 09-May-12 14:23 1.0 2.1 0.5 2.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 09 May 2012
 LR Report: CA10101-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 10
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 10

6:
Composite

15-28 Wk# 10

7:
Composite

33-43 Wk# 10

8:
Composite

37-47 Wk# 10

9:
Composite 7-8

Wk# 10

Sample Date & Time 09-May-12 09-May-12 09-May-12 09-May-12 09-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 970 963 991 980 962
pH [units] 14-May-12 11:59 7.00 6.66 6.72 6.38 6.84
Conductivity [µS/cm] 14-May-12 11:59 13 16 15 16 11
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 14-May-12 11:59 4 3 4 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 14-May-12 11:59 < 2 3 < 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 14-May-12 09:34 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 14-May-12 20:25 0.6 1.9 0.5 1.7 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 16 May 2012
 LR Report: CA10156-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 11

6:
Composite

15-28 Wk# 11

7:
Composite

33-43 Wk# 11

8:
Composite

37-47 Wk# 11

9:
Composite 7-8

Wk# 11

Sample Date & Time 16-May-12 16-May-12 16-May-12 16-May-12 16-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 869 940 979 970 956
pH [units] 22-May-12 12:10 6.85 6.82 6.78 6.50 6.75
Conductivity [µS/cm] 22-May-12 12:10 13 17 14 14 10
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 22-May-12 12:10 4 2 4 < 2 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 22-May-12 12:10 < 2 3 < 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 22-May-12 14:58 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 24-May-12 12:09 0.4 1.7 0.6 1.8 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 23 May 2012
 LR Report: CA11146-MAY12
 Reference: PO70034 Wk # 12
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 12

6:
Composite

15-28 Wk# 12

7:
Composite

33-43 Wk# 12

8:
Composite

37-47 Wk# 12

9:
Composite 7-8

Wk# 12

Sample Date & Time 23-May-12 23-May-12 23-May-12 23-May-12 23-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 860 989 984 962 943
pH [units] 25-May-12 12:11 6.81 6.58 6.74 6.35 6.79
Conductivity [µS/cm] 25-May-12 12:11 11 15 13 12 13
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 25-May-12 12:11 4 2 4 < 2 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 25-May-12 12:11 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 29-May-12 08:51 < 0.06 0.13 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 29-May-12 16:35 0.4 1.5 0.6 1.7 < 0.2
Mercury [mg/L] 25-May-12 15:07 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 28-May-12 15:22 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 25-May-12 15:30 0.02 < 0.01 0.02 < 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 28-May-12 15:22 0.0007 < 0.0002 0.0006 < 0.0002 0.0005
Barium [mg/L] 28-May-12 15:22 0.00156 0.00022 0.00033 0.00012 0.00013
Beryllium [mg/L] 28-May-12 15:22 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 28-May-12 15:22 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
Bismuth [mg/L] 28-May-12 15:22 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 25-May-12 15:30 1.56 1.93 1.82 1.69 1.32
Cadmium [mg/L] 28-May-12 15:21 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 28-May-12 15:21 0.000073 0.000348 0.000064 0.000461 0.000012
Chromium [mg/L] 28-May-12 15:21 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 28-May-12 15:21 < 0.0005 0.0006 < 0.0005 < 0.0005 0.0009
Iron [mg/L] 25-May-12 15:30 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 25-May-12 15:30 0.110 0.052 0.138 0.056 0.429
Lithium [mg/L] 28-May-12 15:21 0.008 0.012 0.014 0.008 0.007
Magnesium [mg/L] 25-May-12 15:30 0.278 0.252 0.206 0.175 0.030
Manganese [mg/L] 28-May-12 15:21 0.00408 0.00166 0.00123 0.00242 0.0102
Molybdenum [mg/L] 28-May-12 15:21 < 0.00001 0.00006 0.00001 < 0.00001 0.00004
Sodium [mg/L] 25-May-12 15:30 0.08 0.10 0.10 0.09 0.16
Nickel [mg/L] 28-May-12 15:20 0.0001 0.0007 0.0001 0.0005 < 0.0001
Lead [mg/L] 28-May-12 15:20 0.00006 < 0.00002 0.00003 < 0.00002 0.00005
Antimony [mg/L] 28-May-12 15:20 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0003
Selenium [mg/L] 28-May-12 15:20 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 28-May-12 15:20 0.00013 0.00016 0.00067 0.00019 0.00019

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 12

6:
Composite

15-28 Wk# 12

7:
Composite

33-43 Wk# 12

8:
Composite

37-47 Wk# 12

9:
Composite 7-8

Wk# 12

Strontium [mg/L] 25-May-12 15:30 0.0011 0.0013 0.0015 0.0015 0.0013
Titanium [mg/L] 28-May-12 15:20 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 28-May-12 15:20 < 0.00002 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 28-May-12 15:20 0.000027 0.000004 0.000020 0.000021 0.0238
Vanadium [mg/L] 28-May-12 15:20 0.00122 0.00049 0.00079 0.00043 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 28-May-12 15:20 < 0.00003 < 0.00003 0.00005 0.00005 0.00005
Yttrium [mg/L] 28-May-12 15:20 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001
Zinc [mg/L] 25-May-12 15:30 < 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA11146-MAY12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 30 May 2012
 LR Report: CA10357-MAY12
 Reference: Wk# 13
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 13

6:
Composite

15-28 Wk# 13

7:
Composite

33-43 Wk# 13

8:
Composite

37-47 Wk# 13

9:
Composite 7-8

Wk# 13

Sample Date & Time 30-May-12 30-May-12 30-May-12 30-May-12 30-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 881 1004 992 977 961
pH [units] 01-Jun-12 14:28 7.07 6.78 7.70 7.05 6.84
Conductivity [µS/cm] 01-Jun-12 14:28 11 14 13 14 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 01-Jun-12 14:28 4 2 5 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 01-Jun-12 14:28 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 31-May-12 14:22 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 05-Jun-12 16:17 0.6 1.4 0.6 1.8 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 05 June 2012
 LR Report: CA10028-JUN12
 Reference: Wk#14
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 14

6:
Composite

15-28 Wk# 14

7:
Composite

33-43 Wk# 14

8:
Composite

37-47 Wk# 14

9:
Composite 7-8

Wk# 14

Sample Date & Time 06-Jun-12 06-Jun-12 06-Jun-12 06-Jun-12 06-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 870 994 994 985 951
pH [units] 12-Jun-12 09:20 6.83 6.73 6.99 6.54 6.75
Conductivity [µS/cm] 12-Jun-12 09:20 15 18 17 18 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 12-Jun-12 09:20 4 4 6 3 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 12-Jun-12 09:20 < 2 3 < 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 12-Jun-12 10:23 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 12-Jun-12 15:14 0.4 1.4 0.6 1.7 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

Project : PO#70034
 SGS Canada Inc.

 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 13 June 2012
 LR Report: CA10082-JUN12
 Reference: Wk# 15
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 15

6:
Composite

15-28 Wk# 15

7:
Composite

33-43 Wk# 15

8:
Composite

37-47 Wk# 15

9:
Composite 7-8

Wk# 15

Sample Date & Time 13-Jun-12 13-Jun-12 13-Jun-12 13-Jun-12 13-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 873 999 988 967 949
pH [units] 18-Jun-12 12:11 6.63 6.46 6.89 6.25 6.45
Conductivity [µS/cm] 18-Jun-12 12:11 11 21 19 11 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 18-Jun-12 12:11 4 2 3 < 2 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 18-Jun-12 12:11 < 2 < 2 < 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 20-Jun-12 12:17 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 20-Jun-12 15:49 0.5 1.3 0.6 1.5 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 20 June 2012
 LR Report: CA10125-JUN12
 Reference: Wk# 16
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 16

6:
Composite

15-28 Wk# 16

7:
Composite

33-43 Wk# 16

8:
Composite

37-47 Wk# 16

9:
Composite 7-8

Wk# 16

Sample Date & Time 20-Jun-12 20-Jun-12 20-Jun-12 20-Jun-12 20-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 873 988 991 974 952
pH [units] 26-Jun-12 12:00 7.12 6.87 6.95 6.50 6.88
Conductivity [µS/cm] 26-Jun-12 12:00 30 34 33 33 29
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 26-Jun-12 12:00 5 3 5 < 2 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 26-Jun-12 12:00 < 2 < 2 < 2 2 < 2
Fluoride [mg/L] 22-Jun-12 09:14 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 22-Jun-12 15:57 0.6 1.6 0.7 1.8 < 0.2
Mercury [mg/L] 26-Jun-12 12:03 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 27-Jun-12 13:22 0.06 0.02 0.02 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.0008 < 0.0002 0.0006 < 0.0002 0.0003
Barium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.00012 0.00017 0.00028 0.00015 0.00009
Beryllium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.0003 0.0004 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
Bismuth [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 27-Jun-12 13:22 1.73 1.87 1.76 1.48 1.14
Cadmium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.000021 0.000579 0.000071 0.000591 0.000008
Chromium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005
Iron [mg/L] 27-Jun-12 13:22 0.006 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 27-Jun-12 13:22 0.085 0.050 0.116 0.048 0.329
Lithium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.008 0.010 0.009 0.006 0.005
Magnesium [mg/L] 27-Jun-12 13:22 0.234 0.224 0.163 0.152 0.021
Manganese [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.00057 0.00223 0.00135 0.00356 0.0113
Molybdenum [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.00002 0.00005 0.00001 < 0.00001 0.00004
Sodium [mg/L] 27-Jun-12 13:23 0.07 0.09 0.08 0.07 0.12
Nickel [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.0001 0.0013 0.0003 0.0010 < 0.0001
Lead [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0002
Selenium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.00007 0.00009 0.00011 0.00002 0.00012
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 16

6:
Composite

15-28 Wk# 16

7:
Composite

33-43 Wk# 16

8:
Composite

37-47 Wk# 16

9:
Composite 7-8

Wk# 16

Strontium [mg/L] 27-Jun-12 13:23 0.0009 0.0011 0.0012 0.0012 0.0009
Titanium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.0004 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.00002 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.000026 0.000002 0.000012 0.000005 0.0125
Vanadium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 0.00130 0.00044 0.00062 0.00026 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.00003 < 0.00003 0.00004 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 25-Jun-12 08:57 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001
Zinc [mg/L] 27-Jun-12 13:23 < 0.002 0.002 0.002 0.002 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10125-JUN12
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 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 27 June 2012
 LR Report: CA10172-JUN12
 Reference: PO#70034 Wk#17
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 17

6:
Composite

15-28 Wk# 17

7:
Composite

33-43 Wk# 17

8:
Composite

37-47 Wk# 17

9:
Composite 7-8

Wk# 17

Sample Date & Time 27-Jun-12 27-Jun-12 27-Jun-12 27-Jun-12 27-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 861 930 989 977 939
pH [units] 06-Jul-12 06:56 7.38 6.85 6.82 6.89 6.99
Conductivity [µS/cm] 06-Jul-12 06:56 12 11 14 14 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 06-Jul-12 06:56 4 2 5 3 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 06-Jul-12 06:56 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 28-Jun-12 14:14 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 05-Jul-12 15:33 0.5 1.5 0.7 1.8 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 04 July 2012
 LR Report: CA10038-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#18
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#18

6:
Composite

15-28 Wk#18

7:
Composite

33-43 Wk#18

8:
Composite

37-47 Wk#18

9:
Composite 7-8

Wk#18

Sample Date & Time 04-Jul-12 04-Jul-12 04-Jul-12 04-Jul-12 04-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 873 932 988 960 940
pH [units] 17-Jul-12 14:20 6.79 5.90 6.63 5.99 7.33
Conductivity [µS/cm] 12-Jul-12 13:04 15 15 16 16 14
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 12-Jul-12 13:04 4 < 2 4 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 12-Jul-12 13:04 < 2 3 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 10-Jul-12 16:09 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 11-Jul-12 09:52 0.6 1.5 0.7 2.0 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 11 July 2012
 LR Report: CA10077-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#19
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#19

6:
Composite

15-28 Wk#19

7:
Composite

33-43 Wk#19

8:
Composite

37-47 Wk#19

9:
Composite 7-8

Wk#19

Sample Date & Time 11-Jul-12 11-Jul-12 11-Jul-12 11-Jul-12 11-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 872 926 988 970 954
pH [units] 18-Jul-12 13:25 6.81 6.25 6.68 6.81 6.87
Conductivity [µS/cm] 18-Jul-12 13:25 10 14 14 12 10
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 18-Jul-12 13:25 3 < 2 3 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 18-Jul-12 13:25 < 2 3 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 17-Jul-12 11:52 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 18-Jul-12 16:20 0.6 1.7 0.8 2.2 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 18 July 2012
 LR Report: CA10116-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#20
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#20

6:
Composite

15-28 Wk#20

7:
Composite

33-43 Wk#20

8:
Composite

37-47 Wk#20

9:
Composite 7-8

Wk#20

Sample Date & Time 18-Jul-12 18-Jul-12 18-Jul-12 18-Jul-12 18-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 864 985 969 966 938
pH [units] 20-Jul-12 14:35 6.72 6.45 6.69 6.19 6.65
Conductivity [µS/cm] 20-Jul-12 14:35 11 13 13 12 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 20-Jul-12 14:35 3 < 2 2 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 20-Jul-12 14:35 < 2 3 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 23-Jul-12 10:52 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 24-Jul-12 14:24 0.6 1.5 0.7 2.2 < 0.2
Mercury [mg/L] 20-Jul-12 15:45 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 25-Jul-12 10:51 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 20-Jul-12 15:33 0.06 0.02 0.02 < 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 25-Jul-12 10:51 0.0007 < 0.0002 0.0005 < 0.0002 0.0004
Barium [mg/L] 25-Jul-12 10:51 0.00010 0.00016 0.00026 0.00022 0.00010
Beryllium [mg/L] 25-Jul-12 10:51 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.0007 0.0006 0.0003 0.0005 0.0005
Bismuth [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 20-Jul-12 15:33 1.57 1.52 1.54 1.38 1.01
Cadmium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.000002 0.000738 0.000038 0.000860 < 0.000002
Chromium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0007
Iron [mg/L] 20-Jul-12 15:33 0.004 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 20-Jul-12 15:33 0.058 0.026 0.066 0.042 0.255
Lithium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.005 0.008 0.007 0.006 0.004
Magnesium [mg/L] 20-Jul-12 15:33 0.172 0.175 0.130 0.150 0.017
Manganese [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.00096 0.00210 0.00103 0.00474 0.00945
Molybdenum [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.00006 0.00004 0.00002 0.00002 0.00002
Sodium [mg/L] 20-Jul-12 15:34 0.06 0.07 0.05 0.10 0.11
Nickel [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.0002 0.0018 0.0002 0.0013 < 0.0001
Lead [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00002
Antimony [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005
Selenium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.00012 0.00010 0.00028 0.00016 0.00016
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#20

6:
Composite

15-28 Wk#20

7:
Composite

33-43 Wk#20

8:
Composite

37-47 Wk#20

9:
Composite 7-8

Wk#20

Strontium [mg/L] 20-Jul-12 15:34 0.0010 0.0011 0.0012 0.0016 0.0009
Titanium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.0002 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.00002 0.00003 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.000016 0.000002 0.000010 0.000004 0.00871
Vanadium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.00098 0.00032 0.00055 0.00020 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 25-Jul-12 10:52 < 0.00003 < 0.00003 0.00004 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 25-Jul-12 10:52 0.000002 < 0.000001 < 0.000001 0.000001 0.000001
Zinc [mg/L] 20-Jul-12 15:34 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.005 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10116-JUL12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 25 July 2012
 LR Report: CA10155-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#21
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#21

6:
Composite

15-28 Wk#21

7:
Composite

33-43 Wk#21

8:
Composite

37-47 Wk#21

9:
Composite 7-8

Wk#21

Sample Date & Time 25-Jul-12 25-Jul-12 25-Jul-12 25-Jul-12 25-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 864 993 984 961 946
pH [units] 30-Jul-12 10:21 6.35 6.37 6.34 6.55 6.37
Conductivity [µS/cm] 30-Jul-12 10:21 12 13 14 15 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 30-Jul-12 10:21 3 < 2 2 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 30-Jul-12 10:21 < 2 3 < 2 8 < 2
Fluoride [mg/L] 30-Jul-12 10:59 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 31-Jul-12 12:49 0.6 1.5 0.8 2.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 01 August 2012
 LR Report: CA10016-AUG12
 Reference: Wk# 22
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 22

6:
Composite

15-28 Wk# 22

7:
Composite

33-43 Wk# 22

8:
Composite

37-47 Wk# 22

9:
Composite 7-8

Wk# 22

Sample Date & Time 01-Aug-12 01-Aug-12 01-Aug-12 01-Aug-12 01-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 860 926 974 954 944
pH [units] 08-Aug-12 10:51 6.86 6.36 6.73 6.14 6.49
Conductivity [µS/cm] 08-Aug-12 10:51 11 11 12 12 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 08-Aug-12 10:51 3 < 2 3 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 08-Aug-12 10:51 < 2 3 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 10-Aug-12 13:30 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 11-Aug-12 13:04 0.4 1.5 0.7 2.0 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 08 August 2012
 LR Report: CA10057-AUG12
 Reference: Wk# 23
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 23

6:
Composite

15-28 Wk# 23

7:
Composite

33-43 Wk# 23

8:
Composite

37-47 Wk# 23

9:
Composite 7-8

Wk# 23

Sample Date & Time 08-Aug-12 08-Aug-12 08-Aug-12 08-Aug-12 08-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 959 973 988 988 984
pH [units] 16-Aug-12 14:44 6.96 6.43 6.75 6.21 6.69
Conductivity [µS/cm] 16-Aug-12 14:44 18 15 16 16 13
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 16-Aug-12 14:44 5 < 2 4 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 16-Aug-12 14:44 < 2 2 < 2 4 2
Fluoride [mg/L] 10-Aug-12 13:30 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 16-Aug-12 20:50 0.8 1.8 0.8 2.5 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 15 August 2012
 LR Report: CA10091-AUG12
 Reference: Wk# 24
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 24

6:
Composite

15-28 Wk# 24

7:
Composite

33-43 Wk# 24

8:
Composite

37-47 Wk# 24

9:
Composite 7-8

Wk# 24

Sample Date & Time 15-Aug-12 15-Aug-12 15-Aug-12 15-Aug-12 15-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 876 928 992 964 944
pH [units] 17-Aug-12 10:44 6.70 6.34 6.87 6.08 6.71
Conductivity [µS/cm] 17-Aug-12 10:44 12 10 12 12 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 17-Aug-12 10:44 4 < 2 3 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 17-Aug-12 10:44 < 2 3 < 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 17-Aug-12 10:56 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 23-Aug-12 15:05 0.8 1.8 0.8 2.6 < 0.2
Mercury [mg/L] 17-Aug-12 08:59 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 17-Aug-12 09:48 0.06 < 0.01 0.02 < 0.01 0.03
Arsenic [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.0004 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 0.0003
Barium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.00007 0.00015 0.00062 0.00014 0.00009
Beryllium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
Bismuth [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 17-Aug-12 09:48 1.59 1.16 1.83 1.36 0.87
Cadmium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 0.000008
Cobalt [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.000038 0.00101 0.000120 0.00147 0.000074
Chromium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.0005 0.0007 0.0024 < 0.0005 < 0.0005
Iron [mg/L] 17-Aug-12 09:48 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 17-Aug-12 09:48 0.044 0.026 0.069 0.042 0.215
Lithium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.005 0.007 0.006 0.006 0.003
Magnesium [mg/L] 17-Aug-12 09:48 0.133 0.145 0.134 0.166 0.012
Manganese [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.00866 0.00241 0.00198 0.00859 0.00987
Molybdenum [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.00001 0.00004 0.00002 < 0.00001 0.00003
Sodium [mg/L] 17-Aug-12 09:48 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08
Nickel [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.0001 0.0023 0.0004 0.0020 0.0002
Lead [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.00002 < 0.00002 0.00018 < 0.00002 < 0.00002
Antimony [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.0003
Selenium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.00010 0.00002 0.00129 0.00005 0.00008

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 24

6:
Composite

15-28 Wk# 24

7:
Composite

33-43 Wk# 24

8:
Composite

37-47 Wk# 24

9:
Composite 7-8

Wk# 24

Strontium [mg/L] 17-Aug-12 09:48 0.0009 0.0008 0.0016 0.0015 0.0007
Titanium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.0004 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.00002 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.000018 0.000002 0.000009 0.000002 0.00687
Vanadium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.00084 0.00024 0.00047 0.00011 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 21-Aug-12 11:15 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 21-Aug-12 11:15 0.000001 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001
Zinc [mg/L] 17-Aug-12 09:48 < 0.002 0.002 0.011 0.004 0.004

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10091-AUG12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 22 August 2012
 LR Report: CA10441-AUG12
 Reference: Wk#25
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#25

6:
Composite

15-28 Wk#25

7:
Composite

33-43 Wk#25

8:
Composite

37-47 Wk#25

9:
Composite 7-8

Wk#25

Sample Date & Time 22-Aug-12 22-Aug-12 22-Aug-12 22-Aug-12 22-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 882 929 988 949 950
pH [units] 29-Aug-12 19:11 6.96 6.33 6.80 5.88 6.74
Conductivity [µS/cm] 29-Aug-12 19:11 12 14 14 14 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 29-Aug-12 19:11 4 < 2 4 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 29-Aug-12 19:11 < 2 6 < 2 5 < 2
Fluoride [mg/L] 24-Aug-12 07:49 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 29-Aug-12 11:48 0.7 2.0 0.8 2.5 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 29 August 2012
 LR Report: CA10442-AUG12
 Reference: Wk#26
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk#26

6:
Composite

15-28 Wk#26

7:
Composite

33-43 Wk#26

8:
Composite

37-47 Wk#26

9:
Composite 7-8

Wk#26

Sample Date & Time 29-Aug-12 29-Aug-12 29-Aug-12 29-Aug-12 29-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 908 951 998 980 966
pH [units] 07-Sep-12 15:08 7.01 6.28 6.86 5.95 6.69
Conductivity [µS/cm] 13-Sep-12 14:53 19 18 19 19 13
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 13-Sep-12 14:53 4 < 2 3 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 13-Sep-12 14:53 < 2 3 < 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 06-Sep-12 11:06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 10-Sep-12 13:51 0.8 1.7 0.7 2.9 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 05 September 2012
 LR Report: CA10028-SEP12
 Reference: Wk# 27
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 27

6:
Composite

15-28 Wk# 27

7:
Composite

33-43 Wk# 27

8:
Composite

37-47 Wk# 27

9:
Composite 7-8

Wk# 27

Sample Date & Time 05-Sep-12 05-Sep-12 05-Sep-12 05-Sep-12 05-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 867 932 985 964 954
pH [units] 10-Sep-12 10:32 6.91 6.08 6.90 6.49 6.59
Conductivity [µS/cm] 10-Sep-12 10:32 9 14 16 15 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 10-Sep-12 10:32 4 < 2 4 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 10-Sep-12 10:32 < 2 5 < 2 2 < 2
Fluoride [mg/L] 07-Sep-12 15:11 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 12-Sep-12 09:11 0.6 1.7 0.7 2.6 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 12 September 2012
 LR Report: CA10072-SEP12
 Reference: Wk# 28
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 28

6:
Composite

15-28 Wk# 28

7:
Composite

33-43 Wk# 28

8:
Composite

37-47 Wk# 28

9:
Composite 7-8

Wk# 28

Sample Date & Time 12-Sep-12 12-Sep-12 12-Sep-12 12-Sep-12 12-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 867 933 996 971 947
pH [units] 25-Sep-12 15:51 6.91 6.63 6.85 7.53 6.67
Conductivity [µS/cm] 25-Sep-12 15:51 31 30 16 50 27
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 25-Sep-12 15:51 4 < 2 3 14 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 25-Sep-12 15:51 < 2 3 < 2 < 2 < 2
Fluoride [mg/L] 14-Sep-12 10:29 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 20-Sep-12 08:53 0.5 1.7 0.6 2.5 < 0.2
Mercury [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.04 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Arsenic [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.0008 < 0.0002 0.0008 < 0.0002 0.0003
Barium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.00019 0.00009 0.00025 0.00024 0.00004
Beryllium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004
Bismuth [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 1.56 1.17 1.61 1.16 0.72
Cadmium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.000029 0.00176 0.000231 0.00284 0.000022
Chromium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.0005 0.0007 < 0.0005 < 0.0005 0.0006
Iron [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.004 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Potassium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.034 0.023 0.052 0.032 0.189
Lithium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.003 0.006 0.005 0.006 0.003
Magnesium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.108 0.144 0.106 0.156 0.012
Manganese [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.00050 0.00248 0.00185 0.0132 0.00951
Molybdenum [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.00002 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Sodium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.04 0.06 0.04 0.07 0.07
Nickel [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.0004 0.0039 0.0004 0.0033 < 0.0001
Lead [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004
Selenium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.00018 0.00006 0.00013 0.00006 0.00010
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 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

27-32 Wk# 28

6:
Composite

15-28 Wk# 28

7:
Composite

33-43 Wk# 28

8:
Composite

37-47 Wk# 28

9:
Composite 7-8

Wk# 28

Strontium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.0009 0.0009 0.0012 0.0015 0.0006
Titanium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.0002 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.00002 0.00003 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.000015 < 0.000001 0.000007 < 0.000001 0.00472
Vanadium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.00075 0.00018 0.00036 < 0.00003 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.00003 < 0.00003 0.00004 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 17-Sep-12 03:14 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001
Zinc [mg/L] 17-Sep-12 03:14 < 0.002 0.002 < 0.002 0.004 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10072-SEP12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 19 September 2012
 LR Report: CA10343-SEP12
 Reference: Wk#29
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#29

6:
Composite

37-47 Wk#29

7:
Composite 7-8

Wk#29

Sample Date & Time 19-Sep-12 19-Sep-12 19-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 929 960 956
pH [units] 03-Oct-12 12:36 6.06 6.07 6.94
Conductivity [µS/cm] 03-Oct-12 12:36 10 12 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Oct-12 12:36 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Oct-12 12:36 6 4 < 2
Fluoride [mg/L] 20-Sep-12 13:03 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 25-Sep-12 20:02 1.7 2.5 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 26 September 2012
 LR Report: CA10413-SEP12
 Reference: Wk#30
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#30

6:
Composite

37-47 Wk#30

7:
Composite 7-8

Wk#30

Sample Date & Time 26-Sep-12 26-Sep-12 26-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 946 982 955
pH [units] 03-Oct-12 15:50 7.15 6.44 6.78
Conductivity [µS/cm] 03-Oct-12 15:50 9 13 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Oct-12 15:50 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Oct-12 15:50 5 6 < 2
Fluoride [mg/L] 28-Sep-12 11:38 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 04-Oct-12 15:30 1.6 2.8 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 03 October 2012
 LR Report: CA10040-OCT12
 Reference: Wk#31
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#31

6:
Composite

37-47 Wk#31

7:
Composite 7-8

Wk#31

Sample Date & Time 03-Oct-12 03-Oct-12 03-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 977 972 984
pH [units] 10-Oct-12 11:22 6.58 5.93 6.97
Conductivity [µS/cm] 10-Oct-12 11:22 14 13 19
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 10-Oct-12 11:22 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 10-Oct-12 11:22 3 5 < 2
Fluoride [mg/L] 11-Oct-12 09:20 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 11-Oct-12 11:39 1.9 3.0 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 10 October 2012
 LR Report: CA10081-OCT12
 Reference: Wk#32
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#32

6:
Composite

37-47 Wk#32

7:
Composite 7-8

Wk#32

Sample Date & Time 10-Oct-12 10-Oct-12 10-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 937 983 954
pH [units] 15-Oct-12 08:43 5.93 6.16 6.53
Conductivity [µS/cm] 15-Oct-12 08:43 10 16 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 15-Oct-12 08:43 < 2 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 15-Oct-12 08:43 3 3 < 2
Fluoride [mg/L] 11-Oct-12 14:50 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 17-Oct-12 16:26 1.9 2.8 < 0.2
Mercury [mg/L] 15-Oct-12 08:35 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 15-Oct-12 09:36 < 0.01 < 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.0003 < 0.0002 0.0003
Barium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00008 0.00024 0.00007
Beryllium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
Bismuth [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 15-Oct-12 09:36 1.02 1.17 0.65
Cadmium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00241 0.00562 < 0.000002
Chromium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Iron [mg/L] 15-Oct-12 09:36 < 0.003 0.006 < 0.003
Potassium [mg/L] 15-Oct-12 09:36 0.024 0.040 0.178
Lithium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.006 0.006 0.002
Magnesium [mg/L] 15-Oct-12 09:36 0.131 0.178 0.008
Manganese [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00349 0.0240 0.0112
Molybdenum [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00042 0.00020 0.00002
Sodium [mg/L] 15-Oct-12 09:36 0.05 0.07 0.07
Nickel [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.0050 0.0057 < 0.0001
Lead [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.00002 < 0.00002 0.00002
Antimony [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.0004 0.0005 0.0005
Selenium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00005 0.00018 0.00010

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#32

6:
Composite

37-47 Wk#32

7:
Composite 7-8

Wk#32

Strontium [mg/L] 15-Oct-12 09:36 0.0008 0.0017 0.0006
Titanium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00004 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.000013 0.000005 0.00390
Vanadium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 0.00017 0.00004 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 15-Oct-12 11:21 < 0.000001 0.000001 < 0.000001
Zinc [mg/L] 15-Oct-12 09:36 0.002 0.003 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10081-OCT12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 17 October 2012
 LR Report: CA10125-OCT12
 Reference: Wk#33
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#33

6:
Composite

37-47 Wk#33

7:
Composite 7-8

Wk#33

Sample Date & Time 17-Oct-12 17-Oct-12 17-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 939 964 965
pH [units] 26-Oct-12 10:38 6.18 6.17 6.70
Conductivity [µS/cm] 26-Oct-12 10:38 15 18 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 26-Oct-12 10:38 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 26-Oct-12 10:38 3 3 4
Fluoride [mg/L] 19-Oct-12 08:22 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 25-Oct-12 10:57 1.8 3.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 24 October 2012
 LR Report: CA10245-OCT12
 Reference: Wk# 34
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 34

6:
Composite

37-47 Wk# 34

7:
Composite 7-8

Wk# 34

Sample Date & Time 24-Oct-12 24-Oct-12 24-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 953 962 959
pH [units] 05-Nov-12 12:04 6.04 6.25 6.41
Conductivity [µS/cm] 05-Nov-12 12:04 16 20 13
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 05-Nov-12 12:04 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 05-Nov-12 12:04 3 4 < 2
Fluoride [mg/L] 26-Oct-12 08:55 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 05-Nov-12 15:05 2.4 3.2 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 31 October 2012
 LR Report: CA11216-OCT12
 Reference: Wk#35
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#35

6:
Composite

37-47 Wk#35

7:
Composite 7-8

Wk#35

Sample Date & Time 31-Oct-12 31-Oct-12 31-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 951 982 968
pH [units] 08-Nov-12 16:31 5.75 6.83 6.50
Conductivity [µS/cm] 08-Nov-12 16:31 13 18 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 08-Nov-12 16:31 < 2 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 08-Nov-12 16:31 4 5 < 2
Fluoride [mg/L] 02-Nov-12 14:09 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 07-Nov-12 15:50 2.6 4.7 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 07 November 2012
 LR Report: CA10040-NOV12
 Reference: Wk# 36
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 36

6:
Composite

37-47 Wk# 36

7:
Composite 7-8

Wk# 36

Sample Date & Time 07-Nov-12 07-Nov-12 07-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 960 981 970
pH [units] 16-Nov-12 08:58 6.23 6.40 6.44
Conductivity [µS/cm] 16-Nov-12 08:59 7 12 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 16-Nov-12 08:59 3 < 2 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 16-Nov-12 08:59 < 2 3 < 2
Fluoride [mg/L] 09-Nov-12 13:07 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 14-Nov-12 14:54 1.6 3.0 < 0.2
Mercury [mg/L] 09-Nov-12 08:59 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Silver [mg/L] 12-Nov-12 13:22 0.00003 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.02 0.02 0.03
Arsenic [mg/L] 12-Nov-12 13:22 0.0002 0.0002 0.0003
Barium [mg/L] 12-Nov-12 13:22 0.00010 0.00030 0.00036
Beryllium [mg/L] 12-Nov-12 13:22 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 12-Nov-12 13:22 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
Bismuth [mg/L] 12-Nov-12 13:22 < 0.00001 < 0.00001 0.00002
Calcium [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.93 1.13 0.59
Cadmium [mg/L] 12-Nov-12 13:22 < 0.000003 < 0.000003 0.000003
Cobalt [mg/L] 12-Nov-12 13:22 0.00383 0.0109 0.000031
Chromium [mg/L] 12-Nov-12 13:22 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 12-Nov-12 13:22 0.0008 0.0007 < 0.0005
Iron [mg/L] 15-Nov-12 10:26 < 0.003 0.016 < 0.003
Potassium [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.020 0.035 0.150
Lithium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.006 0.007 0.002
Magnesium [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.134 0.205 0.008
Manganese [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.00452 0.0401 0.00813
Molybdenum [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.00002 < 0.00001 0.00001
Sodium [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.05 0.07 0.06
Nickel [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.0074 0.0090 < 0.0001
Lead [mg/L] 12-Nov-12 13:23 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Antimony [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.0002 0.0003 0.0003
Selenium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.00002 0.00012 0.00011

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 36

6:
Composite

37-47 Wk# 36

7:
Composite 7-8

Wk# 36

Strontium [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.0008 0.0019 0.0006
Titanium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.00005 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 < 0.000001 0.000004 0.003018
Vanadium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.00011 < 0.00003 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 12-Nov-12 13:23 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 12-Nov-12 13:23 0.000002 0.000007 0.000001
Zinc [mg/L] 15-Nov-12 10:26 0.003 0.004 0.007

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10040-NOV12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 14 November 2012
 LR Report: CA10083-NOV12
 Reference: Wk# 37
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 37

6:
Composite

37-47 Wk# 37

7:
Composite 7-8

Wk# 37

Sample Date & Time 14-Nov-12 14-Nov-12 14-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 945 984 958
pH [units] 20-Nov-12 14:09 6.23 6.46 6.27
Conductivity [µS/cm] 20-Nov-12 14:09 16 12 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 20-Nov-12 14:09 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 20-Nov-12 14:09 2 4 < 2
Fluoride [mg/L] 16-Nov-12 15:21 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 17-Nov-12 10:37 2.0 3.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 21 November 2012
 LR Report: CA11074-NOV12
 Reference: Wk#38
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#38

6:
Composite

37-47 Wk#38

7:
Composite 7-8

Wk#38

Sample Date & Time 21-Nov-12 21-Nov-12 21-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 954 971 970
pH [units] 30-Nov-12 11:51 5.86 5.96 6.54
Conductivity [µS/cm] 30-Nov-12 11:51 13 15 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 30-Nov-12 11:51 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 30-Nov-12 11:51 6 3 6
Fluoride [mg/L] 28-Nov-12 07:19 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 26-Nov-12 14:39 1.9 3.0 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 28 November 2012
 LR Report: CA11182-NOV12
 Reference: Wk#39
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#39

6:
Composite

37-47 Wk#39

7:
Composite 7-8

Wk#39

Sample Date & Time 28-Nov-12 28-Nov-12 28-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 971 984 983
pH [units] 03-Dec-12 16:16 6.01 6.29 6.52
Conductivity [µS/cm] 03-Dec-12 16:16 15 14 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Dec-12 16:16 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Dec-12 16:16 < 2 5 < 2
Fluoride [mg/L] 30-Nov-12 10:39 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 04-Dec-12 11:59 2.5 3.5 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 05 December 2012
 LR Report: CA10042-DEC12
 Reference: Wk# 40
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 40

6:
Composite

37-47 Wk# 40

7:
Composite 7-8

Wk# 40

Sample Date & Time 05-Dec-12 05-Dec-12 05-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 948 987 970
pH [units] 10-Dec-12 10:45 6.18 6.08 6.58
Conductivity [µS/cm] 10-Dec-12 10:45 12 14 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 10-Dec-12 10:45 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 10-Dec-12 10:45 4 3 < 2
Fluoride [mg/L] 07-Dec-12 12:00 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 10-Dec-12 17:58 2.1 3.3 < 0.2
Mercury [mg/L] 07-Dec-12 08:33 0.00001 0.00001 < 0.00001
Silver [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 07-Dec-12 11:42 0.01 < 0.01 0.02
Arsenic [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.0002 < 0.0002 0.0003
Barium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00036 0.00044 0.00010
Beryllium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.0003 0.0003 < 0.0002
Bismuth [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 07-Dec-12 11:43 1.00 1.02 0.50
Cadmium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.000003 0.000006 0.000006
Cobalt [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00627 0.0158 0.000063
Chromium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.0012 0.0012 < 0.0005
Iron [mg/L] 07-Dec-12 11:43 0.003 0.042 < 0.003
Potassium [mg/L] 07-Dec-12 11:43 0.025 0.035 0.145
Lithium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.007 0.007 0.002
Magnesium [mg/L] 07-Dec-12 11:43 0.151 0.206 0.006
Manganese [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00767 0.0472 0.00772
Molybdenum [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00044 0.00010 0.00012
Sodium [mg/L] 07-Dec-12 11:43 0.06 0.07 0.06
Nickel [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.0113 0.0116 0.0001
Lead [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.00002 0.00004 0.00003
Antimony [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.0003 0.0002 0.0004
Selenium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00021 0.00018 0.00011
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 40

6:
Composite

37-47 Wk# 40

7:
Composite 7-8

Wk# 40

Strontium [mg/L] 07-Dec-12 11:43 0.0013 0.0020 0.0004
Titanium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00006 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.000003 0.000014 0.00302
Vanadium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.00010 < 0.00003 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 07-Dec-12 12:28 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 07-Dec-12 12:28 0.000001 0.000010 0.000001
Zinc [mg/L] 07-Dec-12 11:43 0.009 0.007 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10042-DEC12
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 12 December 2012
 LR Report: CA10084-DEC12
 Reference: Wk# 41
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 41

6:
Composite

37-47 Wk# 41

7:
Composite 7-8

Wk# 41

Sample Date & Time 12-Dec-12 12-Dec-12 12-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 988 993 975
pH [units] 20-Dec-12 13:36 6.16 6.15 6.36
Conductivity [µS/cm] 20-Dec-12 13:36 12 14 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 20-Dec-12 13:36 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 20-Dec-12 13:36 4 4 4
Fluoride [mg/L] 14-Dec-12 08:46 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 18-Dec-12 16:10 2.1 3.4 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 19 December 2012
 LR Report: CA10126-DEC12
 Reference: Wk#42
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#42

6:
Composite

37-47 Wk#42

7:
Composite 7-8

Wk#42

Sample Date & Time 19-Dec-12 19-Dec-12 19-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 994 966 929
pH [units] 03-Jan-13 09:17 6.20 5.92 6.42
Conductivity [µS/cm] 03-Jan-13 09:17 15 13 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Jan-13 09:17 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Jan-13 09:18 3 5 < 2
Fluoride [mg/L] 21-Dec-12 11:27 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 28-Dec-12 13:38 2.2 3.4 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

Project : PO#70034
 SGS Canada Inc.

 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 27 December 2012
 LR Report: CA11122-DEC12
 Reference: Wk# 43
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 43

6:
Composite

37-47 Wk# 43

7:
Composite 7-8

Wk# 43

Sample Date & Time 27-Dec-12 27-Dec-12 27-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 995 986 986
pH [units] 10-Jan-13 15:58 5.76 5.43 6.47
pH [no unit] 10-Jan-13 15:58 5.71 5.48 ---
pH [no unit] 10-Jan-13 15:58 --- --- ---
Conductivity [µS/cm] 10-Jan-13 15:58 16 19 9
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 10-Jan-13 15:58 < 2 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 10-Jan-13 15:59 4 4 < 2
Fluoride [mg/L] 02-Jan-13 11:07 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 03-Jan-13 12:27 2.1 3.4 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 02 January 2013
 LR Report: CA10021-JAN13
 Reference: Wk# 44
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 44

6:
Composite

37-47 Wk# 44

7:
Composite 7-8

Wk# 44

Sample Date & Time 02-Jan-13 02-Jan-13 02-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 994 993 982
pH [units] 08-Jan-13 12:32 6.07 6.18 6.46
Conductivity [µS/cm] 08-Jan-13 12:32 14 19 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 08-Jan-13 12:32 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 08-Jan-13 12:32 4 6 < 2
Fluoride [mg/L] 07-Jan-13 12:05 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 07-Jan-13 14:56 1.7 3.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 09 January 2013
 LR Report: CA10065-JAN13
 Reference: Wk# 45
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 45

6:
Composite

37-47 Wk# 45

7:
Composite 7-8

Wk# 45

Sample Date & Time 09-Jan-13 09-Jan-13 09-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 994 982 976
pH [units] 17-Jan-13 14:38 5.83 5.97 6.43
Conductivity [µS/cm] 17-Jan-13 14:38 16 17 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 17-Jan-13 14:38 < 2 < 2 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 17-Jan-13 14:38 5 5 < 2
Fluoride [mg/L] 14-Jan-13 14:46 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 14-Jan-13 19:23 1.6 2.9 < 0.2
Mercury [mg/L] 15-Jan-13 15:49 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Silver [mg/L] 14-Jan-13 11:52 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 14-Jan-13 13:20 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Arsenic [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.0005 0.0011 < 0.0002
Barium [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.00011 0.00049 0.00006
Beryllium [mg/L] 14-Jan-13 11:52 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.0010 0.0008 0.0006
Bismuth [mg/L] 14-Jan-13 11:52 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 14-Jan-13 13:20 0.79 0.83 0.52
Cadmium [mg/L] 14-Jan-13 11:52 < 0.000003 0.000007 0.000005
Cobalt [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.00961 0.0169 0.000113
Chromium [mg/L] 14-Jan-13 11:52 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.0015 0.0020 < 0.0005
Iron [mg/L] 14-Jan-13 13:20 0.005 0.090 < 0.003
Potassium [mg/L] 14-Jan-13 13:20 0.010 0.025 0.129
Lithium [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.005 0.006 0.002
Magnesium [mg/L] 14-Jan-13 13:21 0.122 0.179 0.006
Manganese [mg/L] 14-Jan-13 11:52 0.00828 0.0340 0.00707
Molybdenum [mg/L] 14-Jan-13 11:52 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Sodium [mg/L] 14-Jan-13 13:21 0.05 0.07 0.05
Nickel [mg/L] 14-Jan-13 11:53 0.0162 0.0122 < 0.0001
Lead [mg/L] 14-Jan-13 11:53 < 0.00002 < 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 14-Jan-13 11:53 0.0002 0.0002 0.0003
Selenium [mg/L] 14-Jan-13 11:53 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 14-Jan-13 11:53 0.00005 0.00019 0.00014

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 45

6:
Composite

37-47 Wk# 45

7:
Composite 7-8

Wk# 45

Strontium [mg/L] 14-Jan-13 13:21 0.0008 0.0015 0.0004
Titanium [mg/L] 14-Jan-13 11:53 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 14-Jan-13 11:53 0.00007 0.00003 < 0.00002
Uranium [mg/L] 14-Jan-13 11:53 0.000067 0.000017 0.00255
Vanadium [mg/L] 14-Jan-13 11:53 0.00011 0.00005 0.00005
Tungsten [mg/L] 14-Jan-13 11:53 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 14-Jan-13 11:53 < 0.000001 0.000016 < 0.000001
Zinc [mg/L] 14-Jan-13 13:21 0.004 0.006 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10065-JAN13

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 02 January 2013
 LR Report: CA10109-JAN13
 Reference: Wk# 46
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 46

6:
Composite

37-47 Wk# 46

7:
Composite 7-8

Wk# 46

Sample Date & Time 16-Jan-13 16-Jan-13 16-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 992 972 960
pH [units] 22-Jan-13 11:48 6.07 5.67 6.44
pH [no unit] 22-Jan-13 11:48 --- 5.67 6.44
Conductivity [µS/cm] 22-Jan-13 11:48 15 16 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 22-Jan-13 11:48 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 22-Jan-13 11:48 5 5 2
Fluoride [mg/L] 22-Jan-13 10:53 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 21-Jan-13 12:51 2.0 3.1 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 23 January 2013
 LR Report: CA10153-JAN13
 Reference: Wk# 47
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk# 47

6:
Composite

37-47 Wk# 47

7:
Composite 7-8

Wk# 47

Sample Date & Time 23-Jan-13 23-Jan-13 23-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 995 976 967
pH [units] 28-Jan-13 12:52 5.46 5.60 6.22
Conductivity [µS/cm] 28-Jan-13 12:52 13 15 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 28-Jan-13 12:52 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 28-Jan-13 12:52 6 6 3
Fluoride [mg/L] 30-Jan-13 09:29 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 24-Jan-13 16:52 2.0 3.3 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 February-22-13
 

 Date Rec. : 30 January 2013
 LR Report: CA10267-JAN13
 Reference: Wk#48
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#48

6:
Composite

37-47 Wk#48

7:
Composite 7-8

Wk#48

Sample Date & Time 30-Jan-13 30-Jan-13 30-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 972 986 977
pH [units] 04-Feb-13 15:47 6.01 5.73 6.42
Conductivity [µS/cm] 04-Feb-13 15:47 14 17 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 04-Feb-13 15:47 < 2 < 2 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 04-Feb-13 15:47 3 4 < 2
Fluoride [mg/L] 01-Feb-13 10:09 < 0.06 < 0.06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 04-Feb-13 15:21 2.0 3.2 < 0.2
Mercury [mg/L] 05-Feb-13 08:51 < 0.00001 < 0.00001 0.00001
Silver [mg/L] 03-Feb-13 18:44 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 03-Feb-13 18:24 < 0.01 < 0.01 < 0.01
Arsenic [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0004 < 0.0002 0.0002
Barium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.00015 0.00065 0.00012
Boron [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0023 0.0022 0.0015
Beryllium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Bismuth [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 03-Feb-13 18:24 0.83 0.85 0.41
Cadmium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.000003 0.000007 0.000007
Cobalt [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0114 0.0167 0.000034
Chromium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
Copper [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0019 0.0024 < 0.0005
Iron [mg/L] 03-Feb-13 18:24 0.007 0.144 < 0.003
Potassium [mg/L] 03-Feb-13 18:24 0.033 0.041 0.117
Lithium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.007 0.006 0.002
Magnesium [mg/L] 03-Feb-13 18:24 0.147 0.205 0.005
Manganese [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0098 0.0352 0.0069
Molybdenum [mg/L] 04-Feb-13 10:55 0.00006 0.00024 0.00011
Sodium [mg/L] 03-Feb-13 18:25 0.28 0.16 0.07
Nickel [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0187 0.0123 < 0.0001
Lead [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.00002 0.00002 0.00003
Antimony [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.0004 0.0002 0.0003
Selenium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.00007 0.00019 0.00020

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Composite

15-28 Wk#48

6:
Composite

37-47 Wk#48

7:
Composite 7-8

Wk#48

Strontium [mg/L] 03-Feb-13 18:25 0.0010 0.0016 0.0003
Titanium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Thallium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.00007 0.00003 < 0.00002
Uranium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 < 0.000001 0.000008 0.00227
Vanadium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.00006 < 0.00003 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.00035 0.00008 0.00004
Yttrium [mg/L] 03-Feb-13 18:45 0.000001 0.000022 0.000001
Zinc [mg/L] 03-Feb-13 18:25 0.004 0.008 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10267-JAN13

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 27 March 2012
 LR Report: CA11264-MAR12
 Reference: Wk# 0
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 0

Sample Date & Time 27-Mar-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 704
pH [no unit] 28-Mar-12 15:32 7.79
Conductivity [µS/cm] 28-Mar-12 15:32 139
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 28-Mar-12 15:32 60
Acidity [mg/L as CaCO3] 28-Mar-12 15:32 < 2
Fluoride [mg/L] 29-Mar-12 07:55 0.10
Sulphate [mg/L] 30-Mar-12 15:51 3.0
Mercury [mg/L] 30-Mar-12 09:53 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 30-Mar-12 09:40 0.29
Arsenic [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0015
Barium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00069
Boron [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0068
Beryllium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00021
Bismuth [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00181
Calcium [mg/L] 30-Mar-12 09:40 3.42
Cadmium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.000100
Cobalt [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.000149
Chromium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0010
Copper [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0129
Iron [mg/L] 30-Mar-12 09:40 0.074
Potassium [mg/L] 30-Mar-12 09:40 2.55
Lithium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.334
Magnesium [mg/L] 30-Mar-12 09:40 0.804
Manganese [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0549
Molybdenum [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00243
Sodium [mg/L] 30-Mar-12 09:40 24.5
Nickel [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0062
Lead [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00064

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 0

Antimony [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0017
Selenium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 < 0.001
Tin [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00437
Strontium [mg/L] 30-Mar-12 09:40 0.0116
Titanium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0009
Thallium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00007
Uranium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.0474
Vanadium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00052
Tungsten [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.00119
Yttrium [mg/L] 03-Apr-12 17:43 0.000032
Zinc [mg/L] 30-Mar-12 09:40 0.005

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA11264-MAR12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 03 April 2012
 LR Report: CA10225-APR12
 Reference: Wk# 1
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 1

Sample Date & Time 03-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 899
pH [no unit] 09-Apr-12 15:06 7.14
Conductivity [µS/cm] 09-Apr-12 15:06 38
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 09-Apr-12 15:06 25
Acidity [mg/L as CaCO3] 09-Apr-12 15:06 < 2
Fluoride [mg/L] 09-Apr-12 13:57 < 0.06
Sulphate [mg/L] 10-Apr-12 16:12 < 0.2
Mercury [mg/L] 05-Apr-12 10:03 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 05-Apr-12 12:16 0.01
Arsenic [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.00052
Barium [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.00055
Boron [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.0017
Beryllium [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.00006
Bismuth [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.00006
Calcium [mg/L] 05-Apr-12 12:16 6.34
Cadmium [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.000028
Cobalt [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.000132
Chromium [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.0019
Copper [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.0031
Iron [mg/L] 05-Apr-12 12:16 < 0.003
Potassium [mg/L] 05-Apr-12 12:16 0.898
Lithium [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.075
Magnesium [mg/L] 05-Apr-12 12:16 0.823
Manganese [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.0866
Molybdenum [mg/L] 10-Apr-12 15:52 0.00016
Sodium [mg/L] 05-Apr-12 12:16 2.92
Nickel [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.0043
Lead [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00005

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 1

Antimony [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.0009
Selenium [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00011
Tin [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00530
Strontium [mg/L] 05-Apr-12 12:16 0.0132
Titanium [mg/L] 10-Apr-12 15:53 < 0.0001
Thallium [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00003
Uranium [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00221
Vanadium [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00028
Tungsten [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.00118
Yttrium [mg/L] 10-Apr-12 15:53 0.000007
Zinc [mg/L] 05-Apr-12 12:16 0.009

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10225-APR12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 10 April 2012
 LR Report: CA10226-APR12
 Reference: Wk# 2
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 2

Sample Date & Time 10-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 947
pH [no unit] 12-Apr-12 12:24 7.27
Conductivity [µS/cm] 12-Apr-12 12:24 73
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 12-Apr-12 12:24 31
Acidity [mg/L as CaCO3] 12-Apr-12 12:24 < 2
Fluoride [mg/L] 13-Apr-12 08:44 < 0.06
Sulphate [mg/L] 17-Apr-12 14:36 < 0.2
Mercury [mg/L] 13-Apr-12 14:45 < 0.0001
Aluminum [mg/L] 15-Apr-12 16:42 0.04
Silver [mg/L] 18-Apr-12 11:33 < 0.00001
Arsenic [mg/L] 18-Apr-12 11:33 0.0003
Barium [mg/L] 18-Apr-12 11:33 0.00086
Boron [mg/L] 18-Apr-12 11:33 0.0003
Beryllium [mg/L] 18-Apr-12 11:33 0.00004
Bismuth [mg/L] 18-Apr-12 11:33 < 0.00001
Calcium [mg/L] 15-Apr-12 16:42 13.5
Cadmium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.000032
Chromium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.0031
Copper [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.0013
Iron [mg/L] 15-Apr-12 16:42 < 0.003
Potassium [mg/L] 15-Apr-12 16:42 0.575
Lithium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.039
Magnesium [mg/L] 15-Apr-12 16:42 0.634
Manganese [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.0221
Molybdenum [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.00116
Sodium [mg/L] 15-Apr-12 16:42 0.94
Nickel [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.0016

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 2

Lead [mg/L] 18-Apr-12 11:32 < 0.00002
Antimony [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.0004
Selenium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 < 0.001
Tin [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.00212
Strontium [mg/L] 15-Apr-12 16:42 0.0174
Titanium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 < 0.0001
Thallium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.00011
Uranium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.0257
Vanadium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.00019
Tungsten [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.00007
Yttrium [mg/L] 18-Apr-12 11:32 0.000002
Zinc [mg/L] 15-Apr-12 16:42 0.007

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10226-APR12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 17 April 2012
 LR Report: CA10227-APR12
 Reference: Wk# 3
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 3

Sample Date & Time 17-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 942
pH [no unit] 18-Apr-12 12:53 7.37
Conductivity [µS/cm] 18-Apr-12 12:53 39
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 18-Apr-12 12:53 26
Acidity [mg/L as CaCO3] 18-Apr-12 12:53 < 2
Fluoride [mg/L] 19-Apr-12 08:04 < 0.06
Sulphate [mg/L] 24-Apr-12 16:11 < 0.2
Mercury [mg/L] 19-Apr-12 13:49 < 0.0001
Silver [mg/L] 23-Apr-12 15:43 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.02
Arsenic [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.00025
Barium [mg/L] 23-Apr-12 15:43 0.00055
Boron [mg/L] 23-Apr-12 15:43 0.0004
Beryllium [mg/L] 23-Apr-12 15:43 0.00005
Bismuth [mg/L] 23-Apr-12 15:43 < 0.00001
Calcium [mg/L] 24-Apr-12 16:14 9.36
Cadmium [mg/L] 23-Apr-12 15:43 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 23-Apr-12 15:43 0.000031
Chromium [mg/L] 23-Apr-12 15:43 0.0015
Copper [mg/L] 23-Apr-12 15:43 < 0.0005
Iron [mg/L] 24-Apr-12 16:14 < 0.003
Potassium [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.356
Lithium [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.017
Magnesium [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.283
Manganese [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.0399
Molybdenum [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.00011
Sodium [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.47
Nickel [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.0006

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 3

Lead [mg/L] 23-Apr-12 15:44 < 0.00002
Antimony [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.0004
Selenium [mg/L] 24-Apr-12 16:14 < 0.00004
Tin [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.00092
Strontium [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.0120
Titanium [mg/L] 23-Apr-12 15:44 < 0.0001
Thallium [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.00002
Uranium [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.00958
Vanadium [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.00017
Tungsten [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.00004
Yttrium [mg/L] 23-Apr-12 15:44 0.000005
Zinc [mg/L] 24-Apr-12 16:14 0.009

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10227-APR12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 24 April 2012
 LR Report: CA10228-APR12
 Reference: PO70034 Wk# 4
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 4

Sample Date & Time 24-Apr-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 911
pH [no unit] 25-Apr-12 15:46 7.23
Conductivity [µS/cm] 25-Apr-12 15:46 28
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 25-Apr-12 15:46 15
Acidity [mg/L as CaCO3] 25-Apr-12 15:46 < 2
Fluoride [mg/L] 27-Apr-12 08:56 < 0.06
Sulphate [mg/L] 01-May-12 16:30 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 01 May 2012
 LR Report: CA10024-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 5
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 5

Sample Date & Time 01-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 921
pH [no unit] 02-May-12 13:59 7.14
Conductivity [µS/cm] 02-May-12 13:59 24
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 02-May-12 13:59 11
Acidity [mg/L as CaCO3] 02-May-12 13:59 < 2
Fluoride [mg/L] 03-May-12 10:48 0.07
Sulphate [mg/L] 09-May-12 14:29 < 0.2
Mercury [mg/L] 03-May-12 16:28 < 0.0001
Silver [mg/L] 16-May-12 16:05 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 04-May-12 10:26 0.02
Arsenic [mg/L] 04-May-12 10:54 0.0002
Barium [mg/L] 04-May-12 10:54 0.00067
Boron [mg/L] 04-May-12 10:54 0.0007
Beryllium [mg/L] 04-May-12 10:54 0.00003
Bismuth [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.00001
Calcium [mg/L] 04-May-12 10:26 3.91
Cadmium [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 04-May-12 10:54 0.000019
Chromium [mg/L] 04-May-12 10:54 0.0005
Copper [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.0005
Iron [mg/L] 04-May-12 10:26 < 0.003
Potassium [mg/L] 04-May-12 10:26 0.261
Lithium [mg/L] 04-May-12 10:54 0.004
Magnesium [mg/L] 04-May-12 10:26 0.101
Manganese [mg/L] 04-May-12 10:54 0.0526
Molybdenum [mg/L] 04-May-12 10:54 0.00032
Sodium [mg/L] 04-May-12 10:26 0.30
Nickel [mg/L] 04-May-12 10:54 0.0004

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 5

Lead [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.00002
Antimony [mg/L] 04-May-12 10:54 0.0003
Selenium [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.001
Tin [mg/L] 04-May-12 10:54 0.00038
Strontium [mg/L] 04-May-12 10:26 0.0054
Titanium [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.0001
Thallium [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.00002
Uranium [mg/L] 04-May-12 10:54 0.000965
Vanadium [mg/L] 04-May-12 10:54 0.00015
Tungsten [mg/L] 04-May-12 10:54 0.00285
Yttrium [mg/L] 04-May-12 10:54 < 0.000001
Zinc [mg/L] 04-May-12 10:26 0.006

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10024-MAY12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 08 May 2012
 LR Report: CA10075-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 6
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 6

Sample Date & Time 08-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 915
pH [no unit] 11-May-12 10:40 6.80
Conductivity [µS/cm] 11-May-12 10:40 19
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 11-May-12 10:40 7
Acidity [mg/L as CaCO3] 11-May-12 10:40 < 2
Fluoride [mg/L] 11-May-12 08:19 0.08
Sulphate [mg/L] 14-May-12 20:02 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 15 May 2012
 LR Report: CA10128-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 7
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 7

Sample Date & Time 15-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 897
pH [no unit] 17-May-12 13:46 6.90
Conductivity [µS/cm] 17-May-12 13:46 19
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 17-May-12 13:46 5
Acidity [mg/L as CaCO3] 17-May-12 13:46 < 2
Fluoride [mg/L] 17-May-12 15:27 0.07
Sulphate [mg/L] 24-May-12 10:10 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 22 May 2012
 LR Report: CA11137-MAY12
 Reference: PO70034 Wk# 8
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 8

Sample Date & Time 22-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 883
pH [no unit] 24-May-12 08:09 6.80
Conductivity [µS/cm] 24-May-12 08:09 11
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 24-May-12 08:09 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 24-May-12 08:09 < 2
Fluoride [mg/L] 24-May-12 11:21 < 0.06
Sulphate [mg/L] 28-May-12 13:04 < 0.2
Mercury [mg/L] 23-May-12 16:00 < 0.0001
Silver [mg/L] 28-May-12 11:59 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 25-May-12 14:25 0.02
Arsenic [mg/L] 28-May-12 11:59 0.0003
Barium [mg/L] 28-May-12 11:59 0.00024
Boron [mg/L] 28-May-12 11:59 0.0004
Beryllium [mg/L] 28-May-12 11:59 0.00003
Bismuth [mg/L] 28-May-12 11:59 < 0.00001
Calcium [mg/L] 25-May-12 14:25 1.78
Cadmium [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 28-May-12 11:58 0.000011
Chromium [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.0005
Copper [mg/L] 28-May-12 11:58 0.0006
Iron [mg/L] 25-May-12 14:25 < 0.003
Potassium [mg/L] 25-May-12 14:25 0.209
Lithium [mg/L] 28-May-12 11:58 0.002
Magnesium [mg/L] 25-May-12 14:25 0.043
Manganese [mg/L] 28-May-12 11:58 0.0441
Molybdenum [mg/L] 28-May-12 11:58 0.00005
Sodium [mg/L] 25-May-12 14:25 0.20
Nickel [mg/L] 28-May-12 11:58 0.0002

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 8

Lead [mg/L] 28-May-12 11:58 0.00011
Antimony [mg/L] 28-May-12 11:58 0.0004
Selenium [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.001
Tin [mg/L] 28-May-12 11:58 0.00018
Strontium [mg/L] 25-May-12 14:25 0.0030
Titanium [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.0001
Thallium [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.00002
Uranium [mg/L] 28-May-12 11:58 0.000452
Vanadium [mg/L] 28-May-12 11:58 0.00009
Tungsten [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 28-May-12 11:58 < 0.000001
Zinc [mg/L] 25-May-12 14:25 0.007

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA11137-MAY12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 29 May 2012
 LR Report: CA10338-MAY12
 Reference: Wk# 9
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 9

Sample Date & Time 29-May-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 885
pH [no unit] 31-May-12 15:50 6.78
Conductivity [µS/cm] 31-May-12 15:50 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 31-May-12 15:50 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 31-May-12 15:50 < 2
Fluoride [mg/L] 31-May-12 14:17 < 0.06
Sulphate [mg/L] 04-Jun-12 19:36 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 05 June 2012
 LR Report: CA10009-JUN12
 Reference: Wk# 10
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 10

Sample Date & Time 05-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 909
pH [no unit] 07-Jun-12 14:48 6.80
Conductivity [µS/cm] 07-Jun-12 14:48 14
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 07-Jun-12 14:48 4
Acidity [mg/L as CaCO3] 07-Jun-12 14:48 < 2
Fluoride [mg/L] 08-Jun-12 12:47 < 0.06
Sulphate [mg/L] 11-Jun-12 12:49 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

Project : PO#70034
 SGS Canada Inc.

 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 12 June 2012
 LR Report: CA10064-JUN12
 Reference: Wk# 11
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 11

Sample Date & Time 12-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 920
pH [no unit] 18-Jun-12 08:35 7.04
Conductivity [µS/cm] 18-Jun-12 08:35 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 18-Jun-12 08:35 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 18-Jun-12 08:35 < 2
Fluoride [mg/L] 20-Jun-12 12:16 < 0.06
Sulphate [mg/L] 14-Jun-12 17:44 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 19 June 2012
 LR Report: CA10106-JUN12
 Reference: Wk# 12
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 12

Sample Date & Time 19-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 923
pH [no unit] 22-Jun-12 10:56 6.77
Conductivity [µS/cm] 22-Jun-12 10:56 18
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 22-Jun-12 10:56 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 22-Jun-12 10:56 < 2
Fluoride [mg/L] 22-Jun-12 09:14 < 0.06
Sulphate [mg/L] 22-Jun-12 15:46 < 0.2
Mercury [mg/L] 21-Jun-12 09:26 < 0.0001
Silver [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 22-Jun-12 08:35 < 0.01
Arsenic [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.0002
Barium [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.00029
Boron [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.00003
Bismuth [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.00001
Calcium [mg/L] 22-Jun-12 08:35 1.04
Cadmium [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.000003
Cobalt [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.000008
Chromium [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.0005
Copper [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.0005
Iron [mg/L] 22-Jun-12 08:35 0.003
Potassium [mg/L] 22-Jun-12 08:35 0.158
Lithium [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.002
Magnesium [mg/L] 22-Jun-12 08:35 0.026
Manganese [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.0386
Molybdenum [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.00001
Sodium [mg/L] 22-Jun-12 08:35 0.15
Nickel [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.0001

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 12

Lead [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.00002
Antimony [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.0002
Selenium [mg/L] 27-Jun-12 16:10 < 0.001
Tin [mg/L] 27-Jun-12 16:10 0.00017
Strontium [mg/L] 22-Jun-12 08:36 0.0022
Titanium [mg/L] 27-Jun-12 16:11 < 0.0001
Thallium [mg/L] 27-Jun-12 16:11 < 0.00002
Uranium [mg/L] 27-Jun-12 16:11 0.000256
Vanadium [mg/L] 27-Jun-12 16:11 0.00006
Tungsten [mg/L] 27-Jun-12 16:11 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 27-Jun-12 16:11 < 0.000001
Zinc [mg/L] 22-Jun-12 08:36 0.005

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10106-JUN12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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Page 2 of 2
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 26 June 2012
 LR Report: CA10148-JUN12
 Reference: PO#70034 Wk#13
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#13

Sample Date & Time 26-Jun-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 938
pH [no unit] 29-Jun-12 13:37 6.49
pH [no unit] 29-Jun-12 13:37 6.49
Conductivity [µS/cm] 29-Jun-12 13:37 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 29-Jun-12 13:37 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 29-Jun-12 13:37 < 2
Fluoride [mg/L] 27-Jun-12 15:06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 03-Jul-12 16:06 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 03 July 2012
 LR Report: CA10018-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#14
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls
PP21

Wk#14
Sample Date & Time 03-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 931
pH [no unit] 12-Jul-12 12:38 6.93
Conductivity [µS/cm] 12-Jul-12 12:38 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 12-Jul-12 12:38 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 12-Jul-12 12:38 <2
Fluoride [mg/L] 06-Jul-12 10:30 < 0.06
Sulphate [mg/L] 10-Jul-12 15:56 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 10 July 2012
 LR Report: CA10057-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#15
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls
PP21

Wk#15
Sample Date & Time 10-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 907
pH [no unit] 17-Jul-12 09:16 6.71
Conductivity [µS/cm] 17-Jul-12 09:16 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 17-Jul-12 09:16 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 17-Jul-12 09:16 < 2
Fluoride [mg/L] 12-Jul-12 15:27 < 0.06
Sulphate [mg/L] 18-Jul-12 11:26 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 17 July 2012
 LR Report: CA10096-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#16
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#16

Sample Date & Time 17-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 798
pH [no unit] 20-Jul-12 11:20 6.68
Conductivity [µS/cm] 20-Jul-12 11:20 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 20-Jul-12 11:20 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 20-Jul-12 11:20 < 2
Fluoride [mg/L] 23-Jul-12 10:10 < 0.06
Sulphate [mg/L] 24-Jul-12 12:56 < 0.2
Mercury [mg/L] 19-Jul-12 14:54 < 0.0001
Silver [mg/L] 23-Jul-12 12:21 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 23-Jul-12 08:02 < 0.01
Arsenic [mg/L] 23-Jul-12 12:21 0.0003
Barium [mg/L] 23-Jul-12 12:21 0.00022
Boron [mg/L] 23-Jul-12 12:21 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00003
Bismuth [mg/L] 23-Jul-12 12:22 < 0.00001
Calcium [mg/L] 23-Jul-12 08:02 0.97
Cadmium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.000064
Cobalt [mg/L] 23-Jul-12 14:24 0.000089
Chromium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.0007
Copper [mg/L] 23-Jul-12 14:25 < 0.0005
Iron [mg/L] 23-Jul-12 08:02 0.004
Potassium [mg/L] 23-Jul-12 08:02 0.146
Lithium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.002
Magnesium [mg/L] 23-Jul-12 08:02 0.021
Manganese [mg/L] 23-Jul-12 14:25 0.0489
Molybdenum [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00003
Sodium [mg/L] 23-Jul-12 08:03 0.14
Nickel [mg/L] 23-Jul-12 14:25 0.0002

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#16

Lead [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00013
Antimony [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.0003
Selenium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 < 0.001
Tin [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00018
Strontium [mg/L] 23-Jul-12 08:03 0.0023
Titanium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 < 0.0001
Thallium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00002
Uranium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.000304
Vanadium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00004
Tungsten [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.00014
Yttrium [mg/L] 23-Jul-12 12:22 0.000081
Zinc [mg/L] 23-Jul-12 08:03 0.005

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10096-JUL12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 24 July 2012
 LR Report: CA10135-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#17
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls
PP21

Wk#17
Sample Date & Time 24-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 893
pH [no unit] 03-Aug-12 11:49 6.87
Conductivity [µS/cm] 03-Aug-12 11:49 8
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Aug-12 11:49 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Aug-12 11:49 < 2
Fluoride [mg/L] 27-Jul-12 09:34 < 0.06
Sulphate [mg/L] 30-Jul-12 12:54 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 31 July 2012
 LR Report: CA11063-JUL12
 Reference: PO#70034 Wk#18
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls
PP21

Wk#18
Sample Date & Time 31-Jul-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 904
pH [no unit] 08-Aug-12 10:36 6.48
Conductivity [µS/cm] 08-Aug-12 10:36 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 08-Aug-12 10:36 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 08-Aug-12 10:36 < 2
Fluoride [mg/L] 03-Aug-12 11:58 < 0.06
Sulphate [mg/L] 08-Aug-12 16:12 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 07 August 2012
 LR Report: CA10037-AUG12
 Reference: Wk# 19
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 19

Sample Date & Time 07-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 880
pH [no unit] 10-Aug-12 07:57 6.60
Conductivity [µS/cm] 10-Aug-12 07:57 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 10-Aug-12 07:57 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 10-Aug-12 07:57 < 2
Fluoride [mg/L] 10-Aug-12 11:36 < 0.06
Sulphate [mg/L] 16-Aug-12 13:49 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 14 August 2012
 LR Report: CA10080-AUG12
 Reference: Wk# 20
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 20

Sample Date & Time 14-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 951
pH [no unit] 16-Aug-12 14:47 6.50
Conductivity [µS/cm] 16-Aug-12 14:47 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 16-Aug-12 14:47 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 16-Aug-12 14:47 < 2
Fluoride [mg/L] 16-Aug-12 15:31 < 0.06
Sulphate [mg/L] 22-Aug-12 14:03 < 0.2
Mercury [mg/L] 16-Aug-12 08:06 < 0.0001
Silver [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 16-Aug-12 14:37 < 0.01
Arsenic [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.0002
Barium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.00012
Boron [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.0011
Beryllium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.00004
Bismuth [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.00001
Calcium [mg/L] 16-Aug-12 14:37 0.71
Cadmium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.000014
Cobalt [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.000025
Chromium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.0005
Copper [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.0005
Iron [mg/L] 16-Aug-12 14:36 < 0.003
Potassium [mg/L] 16-Aug-12 14:36 0.126
Lithium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.003
Magnesium [mg/L] 16-Aug-12 14:36 0.016
Manganese [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.0378
Molybdenum [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.00004
Sodium [mg/L] 16-Aug-12 14:36 0.15
Nickel [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.0001

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 20

Lead [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.00005
Antimony [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.0002
Selenium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.001
Tin [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.00024
Strontium [mg/L] 16-Aug-12 14:36 0.0018
Titanium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.0001
Thallium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.00002
Uranium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.000216
Vanadium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 17-Aug-12 15:00 0.00003
Yttrium [mg/L] 17-Aug-12 15:00 < 0.000001
Zinc [mg/L] 16-Aug-12 14:36 0.003

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10080-AUG12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 21 August 2012
 LR Report: CA10200-AUG12
 Reference: Wk#21
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#21

Sample Date & Time 21-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 907
pH [no unit] 6.71
Conductivity [µS/cm] 27-Aug-12 20:19 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 27-Aug-12 20:19 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 27-Aug-12 20:19 < 2
Fluoride [mg/L] 23-Aug-12 08:15 < 0.06
Sulphate [mg/L] 28-Aug-12 15:07 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 28 August 2012
 LR Report: CA10409-AUG12
 Reference: Wk#22
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#22

Sample Date & Time 28-Aug-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 969
pH [no unit] 29-Aug-12 20:01 6.46
Conductivity [µS/cm] 29-Aug-12 20:00 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 29-Aug-12 20:00 3
Acidity [mg/L as CaCO3] 29-Aug-12 20:01 < 2
Fluoride [mg/L] 30-Aug-12 07:36 < 0.06
Sulphate [mg/L] 07-Sep-12 13:57 0.4

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 04 September 2012
 LR Report: CA10018-SEP12
 Reference: Wk# 23
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 23

Sample Date & Time 04-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 988
pH [no unit] 07-Sep-12 15:12 6.58
Conductivity [µS/cm] 07-Sep-12 15:12 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 07-Sep-12 15:12 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 07-Sep-12 15:12 < 2
Fluoride [mg/L] 06-Sep-12 13:49 < 0.06
Sulphate [mg/L] 12-Sep-12 16:03 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 11 September 2012
 LR Report: CA10062-SEP12
 Reference: Wk# 24
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 24

Sample Date & Time 11-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 928
pH [no unit] 12-Sep-12 14:44 6.41
Conductivity [µS/cm] 12-Sep-12 14:44 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 12-Sep-12 14:44 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 12-Sep-12 14:44 < 2
Fluoride [mg/L] 14-Sep-12 10:29 < 0.06
Sulphate [mg/L] 15-Sep-12 09:50 < 0.2
Mercury [mg/L] 13-Sep-12 09:19 < 0.0001
Silver [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 13-Sep-12 14:02 < 0.01
Arsenic [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.0003
Barium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.00013
Boron [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.00005
Bismuth [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00001
Calcium [mg/L] 13-Sep-12 14:02 0.56
Cadmium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.000013
Cobalt [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.000036
Chromium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.0005
Copper [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.0005
Iron [mg/L] 13-Sep-12 14:02 < 0.003
Potassium [mg/L] 13-Sep-12 14:02 0.100
Lithium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.003
Magnesium [mg/L] 13-Sep-12 14:02 0.012
Manganese [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.0371
Molybdenum [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00001
Sodium [mg/L] 13-Sep-12 14:02 0.09
Nickel [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.0003

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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Page 1 of 2
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 24

Lead [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00002
Antimony [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.0002
Selenium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.001
Tin [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.00078
Strontium [mg/L] 13-Sep-12 14:02 0.0013
Titanium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.0001
Thallium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00002
Uranium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.000260
Vanadium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 17-Sep-12 03:37 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 17-Sep-12 03:37 0.000002
Zinc [mg/L] 13-Sep-12 14:02 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10062-SEP12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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Page 2 of 2
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 18 September 2012
 LR Report: CA10105-SEP12
 Reference: Wk#25
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#25

Sample Date & Time 18-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 918
pH [no unit] 20-Sep-12 13:48 6.61
Conductivity [µS/cm] 20-Sep-12 13:48 16
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 20-Sep-12 13:48 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 20-Sep-12 13:48 < 2
Fluoride [mg/L] 21-Sep-12 11:20 < 0.06
Sulphate [mg/L] 25-Sep-12 19:47 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 25 September 2012
 LR Report: CA10149-SEP12
 Reference: Wk#26
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#26

Sample Date & Time 26-Sep-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 939
pH [no unit] 03-Oct-12 12:30 6.60
pH [no unit] 03-Oct-12 12:30 6.60
Conductivity [µS/cm] 03-Oct-12 12:30 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Oct-12 12:30 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Oct-12 12:30 < 2
Fluoride [mg/L] 28-Sep-12 09:43 < 0.06
Sulphate [mg/L] 04-Oct-12 11:11 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 02 October 2012
 LR Report: CA10004-OCT12
 Reference: Wk#27
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#27

Sample Date & Time 02-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 936
pH [no unit] 04-Oct-12 09:00 6.15
Conductivity [µS/cm] 04-Oct-12 09:00 11
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 04-Oct-12 09:00 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 04-Oct-12 09:00 3
Fluoride [mg/L] 03-Oct-12 15:18 < 0.06
Sulphate [mg/L] 10-Oct-12 15:28 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 09 October 2012
 LR Report: CA10046-OCT12
 Reference: Wk#28
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#28

Sample Date & Time 09-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 933
pH [no unit] 11-Oct-12 12:06 6.59
Conductivity [µS/cm] 11-Oct-12 12:06 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 11-Oct-12 12:06 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 11-Oct-12 12:06 < 2
Fluoride [mg/L] 11-Oct-12 14:49 < 0.06
Sulphate [mg/L] 16-Oct-12 10:54 < 0.2
Mercury [mg/L] 11-Oct-12 09:09 < 0.0001
Silver [mg/L] 15-Oct-12 10:55 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 11-Oct-12 10:07 < 0.01
Arsenic [mg/L] 15-Oct-12 10:55 < 0.0002
Barium [mg/L] 15-Oct-12 10:55 0.00040
Boron [mg/L] 15-Oct-12 10:55 0.0012
Beryllium [mg/L] 15-Oct-12 10:55 0.00006
Bismuth [mg/L] 15-Oct-12 10:55 < 0.00001
Calcium [mg/L] 11-Oct-12 10:07 0.46
Cadmium [mg/L] 15-Oct-12 10:55 0.000015
Cobalt [mg/L] 15-Oct-12 10:55 0.000023
Chromium [mg/L] 15-Oct-12 10:55 < 0.0005
Copper [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.0026
Iron [mg/L] 11-Oct-12 10:07 < 0.003
Potassium [mg/L] 11-Oct-12 10:07 0.070
Lithium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.003
Magnesium [mg/L] 11-Oct-12 10:07 0.010
Manganese [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.0359
Molybdenum [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.00009
Sodium [mg/L] 11-Oct-12 10:07 0.08
Nickel [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.0002

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#28

Lead [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.00002
Antimony [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.0004
Selenium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.001
Tin [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.00025
Strontium [mg/L] 11-Oct-12 10:07 0.0014
Titanium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.0001
Thallium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.00002
Uranium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 0.000211
Vanadium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 15-Oct-12 10:56 < 0.000001
Zinc [mg/L] 11-Oct-12 10:07 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10046-OCT12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 16 October 2012
 LR Report: CA10090-OCT12
 Reference: Wk#29
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#29

Sample Date & Time 16-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 918
pH [no unit] 18-Oct-12 08:26 6.64
Conductivity [µS/cm] 18-Oct-12 08:26 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 18-Oct-12 08:26 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 18-Oct-12 08:26 < 2
Fluoride [mg/L] 18-Oct-12 07:47 < 0.06
Sulphate [mg/L] 19-Oct-12 13:18 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 23 October 2012
 LR Report: CA10220-OCT12
 Reference: Wk#30
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#30

Sample Date & Time 23-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 960
pH [no unit] 26-Oct-12 09:28 6.36
Conductivity [µS/cm] 26-Oct-12 09:28 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 26-Oct-12 09:28 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 26-Oct-12 09:28 < 2
Fluoride [mg/L] 26-Oct-12 08:49 < 0.06
Sulphate [mg/L] 01-Nov-12 20:47 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 30 October 2012
 LR Report: CA11191-OCT12
 Reference: Wk#31
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#31

Sample Date & Time 30-Oct-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 913
pH [no unit] 01-Nov-12 15:11 5.92
Conductivity [µS/cm] 01-Nov-12 15:11 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 01-Nov-12 15:11 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 01-Nov-12 15:11 < 2
Fluoride [mg/L] 01-Nov-12 11:53 < 0.06
Sulphate [mg/L] 02-Nov-12 16:13 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 06 November 2012
 LR Report: CA10004-NOV12
 Reference: Wk# 32
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 32

Sample Date & Time 06-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 940
pH [no unit] 09-Nov-12 10:41 5.88
Conductivity [µS/cm] 09-Nov-12 10:41 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 09-Nov-12 10:41 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 09-Nov-12 10:41 < 2
Fluoride [mg/L] 07-Nov-12 10:52 < 0.06
Sulphate [mg/L] 13-Nov-12 15:41 < 0.2
Mercury [mg/L] 09-Nov-12 09:12 < 0.0001
Silver [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.02
Arsenic [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.0002
Barium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.00008
Boron [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.0017
Beryllium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.00006
Bismuth [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.00001
Calcium [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.41
Cadmium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.000020
Cobalt [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.000002
Chromium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.0005
Copper [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.0005
Iron [mg/L] 15-Nov-12 12:23 < 0.003
Potassium [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.075
Lithium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.003
Magnesium [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.009
Manganese [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.0288
Molybdenum [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.00001
Sodium [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.08
Nickel [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.0001

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 32

Lead [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.00002
Antimony [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.0002
Selenium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.001
Tin [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.00014
Strontium [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.0013
Titanium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.0001
Thallium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.00002
Uranium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 0.000217
Vanadium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 13-Nov-12 09:57 < 0.000001
Zinc [mg/L] 15-Nov-12 12:23 0.003

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10004-NOV12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 2 of 2
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 13 November 2012
 LR Report: CA10046-NOV12
 Reference: Wk# 33
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 33

Sample Date & Time 13-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 928
pH [no unit] 16-Nov-12 08:26 6.30
Conductivity [µS/cm] 16-Nov-12 08:26 3
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 16-Nov-12 08:26 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 16-Nov-12 08:26 < 2
Fluoride [mg/L] 16-Nov-12 08:07 < 0.06
Sulphate [mg/L] 20-Nov-12 14:03 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 20 November 2012
 LR Report: CA11050-NOV12
 Reference: Wk#34
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#34

Sample Date & Time 20-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 944
pH [no unit] 23-Nov-12 15:19 6.69
pH [no unit] 23-Nov-12 15:19 6.69
Conductivity [µS/cm] 23-Nov-12 15:19 11
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 23-Nov-12 15:19 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 23-Nov-12 15:19 3
Fluoride [mg/L] 28-Nov-12 07:18 < 0.06
Sulphate [mg/L] 25-Nov-12 10:18 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 27 November 2012
 LR Report: CA11159-NOV12
 Reference: Wk#35
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#35

Sample Date & Time 27-Nov-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 949
pH [no unit] 03-Dec-12 16:09 6.62
Conductivity [µS/cm] 03-Dec-12 16:09 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 03-Dec-12 16:09 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 03-Dec-12 16:09 < 2
Fluoride [mg/L] 29-Nov-12 09:00 < 0.06
Sulphate [mg/L] 03-Dec-12 21:14 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 04 December 2012
 LR Report: CA10019-DEC12
 Reference: Wk# 36
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 36

Sample Date & Time 04-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 996
pH [no unit] 06-Dec-12 15:59 6.53
Conductivity [µS/cm] 06-Dec-12 15:59 4
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 06-Dec-12 15:59 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 06-Dec-12 15:59 < 2
Fluoride [mg/L] 05-Dec-12 08:04 < 0.06
Sulphate [mg/L] 11-Dec-12 15:31 < 0.2
Mercury [mg/L] 06-Dec-12 07:40 < 0.00001
Silver [mg/L] 06-Dec-12 15:41 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 06-Dec-12 15:19 < 0.01
Arsenic [mg/L] 06-Dec-12 15:41 < 0.0002
Barium [mg/L] 06-Dec-12 15:41 0.00015
Boron [mg/L] 06-Dec-12 15:41 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 06-Dec-12 15:41 0.00007
Bismuth [mg/L] 06-Dec-12 15:41 0.00002
Calcium [mg/L] 06-Dec-12 15:19 0.36
Cadmium [mg/L] 06-Dec-12 15:41 0.000021
Cobalt [mg/L] 06-Dec-12 15:41 0.000070
Chromium [mg/L] 06-Dec-12 15:41 < 0.0005
Copper [mg/L] 07-Dec-12 08:12 0.0008
Iron [mg/L] 06-Dec-12 15:19 0.025
Potassium [mg/L] 06-Dec-12 15:19 0.066
Lithium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.003
Magnesium [mg/L] 06-Dec-12 15:20 0.011
Manganese [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.0253
Molybdenum [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.00001
Sodium [mg/L] 06-Dec-12 15:20 0.08
Nickel [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.0003

 

Project : PO#70034
 SGS Canada Inc.

 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 36

Lead [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.00004
Antimony [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.0005
Selenium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 < 0.001
Tin [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.00020
Strontium [mg/L] 06-Dec-12 15:20 0.0011
Titanium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 < 0.0001
Thallium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.00002
Uranium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.000255
Vanadium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 06-Dec-12 15:40 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 06-Dec-12 15:40 0.000006
Zinc [mg/L] 06-Dec-12 15:20 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

Project : PO#70034
 SGS Canada Inc.

 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10019-DEC12
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO

 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 11 December 2012
 LR Report: CA10062-DEC12
 Reference: Wk# 37
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 37

Sample Date & Time
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 964
pH [no unit] 20-Dec-12 13:37 6.19
Conductivity [µS/cm] 20-Dec-12 13:37 6
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 20-Dec-12 13:37 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 20-Dec-12 13:37 2
Fluoride [mg/L] 13-Dec-12 08:11 < 0.06
Sulphate [mg/L] 13-Dec-12 15:34 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
 

O
nL

in
e 

LI
M

S

Page 1 of 1
 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 18 December 2012
 LR Report: CA10104-DEC12
 Reference: Wk#38
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#38

Sample Date & Time 18-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 940
pH [no unit] 21-Dec-12 11:41 6.58
Conductivity [µS/cm] 21-Dec-12 11:41 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 21-Dec-12 11:41 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 21-Dec-12 11:41 < 2
Fluoride [mg/L] 20-Dec-12 08:58 < 0.06
Sulphate [mg/L] 21-Dec-12 15:17 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 24 December 2012
 LR Report: CA11100-DEC12
 Reference: Wk# 39
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 39

Sample Date & Time 24-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 960
pH [no unit] 28-Dec-12 12:03 6.35
Conductivity [µS/cm] 28-Dec-12 12:03 2
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 28-Dec-12 12:03 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 28-Dec-12 12:03 3
Fluoride [mg/L] 02-Jan-13 11:06 < 0.06
Sulphate [mg/L] 02-Jan-13 15:31 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 31 December 2012
 LR Report: CA11186-DEC12
 Reference: Wk# 40
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 40

Sample Date & Time 31-Dec-12
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 936
pH [no unit] 08-Jan-13 12:46 6.20
Conductivity [µS/cm] 08-Jan-13 12:46 7
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 08-Jan-13 12:46 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 08-Jan-13 12:46 2
Fluoride [mg/L] 09-Jan-13 08:04 < 0.06
Sulphate [mg/L] 03-Jan-13 15:22 < 0.2
Mercury [mg/L] 04-Jan-13 11:50 0.00001
Silver [mg/L] 04-Jan-13 09:18 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 04-Jan-13 15:34 < 0.01
Arsenic [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.0010
Barium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.00010
Boron [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.0002
Beryllium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.00009
Bismuth [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.00002
Calcium [mg/L] 04-Jan-13 15:34 0.29
Cadmium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.000018
Cobalt [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.000057
Chromium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.0005
Copper [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.0005
Iron [mg/L] 04-Jan-13 15:34 < 0.003
Potassium [mg/L] 04-Jan-13 15:34 0.068
Lithium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.003
Magnesium [mg/L] 04-Jan-13 15:34 0.007
Manganese [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.0222
Molybdenum [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.00005
Sodium [mg/L] 04-Jan-13 15:34 0.07
Nickel [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.0002

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 40

Lead [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.00002
Antimony [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.0002
Selenium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.001
Tin [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.00024
Strontium [mg/L] 04-Jan-13 15:35 0.0009
Titanium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.0001
Thallium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.00002
Uranium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.000272
Vanadium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 04-Jan-13 09:19 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 04-Jan-13 09:19 0.000001
Zinc [mg/L] 04-Jan-13 15:35 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA11186-DEC12

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 08 January 2013
 LR Report: CA10041-JAN13
 Reference: Wk# 41
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 41

Sample Date & Time 08-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 977
pH [no unit] 15-Jan-13 08:28 6.52
pH [no unit] 15-Jan-13 08:28 6.52
Conductivity [µS/cm] 15-Jan-13 08:28 3
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 15-Jan-13 08:28 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 15-Jan-13 08:28 3
Fluoride [mg/L] 10-Jan-13 14:03 0.07
Sulphate [mg/L] 09-Jan-13 17:49 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 15 January 2013
 LR Report: CA10085-JAN13
 Reference: Wk# 42
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 42

Sample Date & Time 15-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 953
pH [no unit] 25-Jan-13 15:42 6.66
Conductivity [µS/cm] 25-Jan-13 15:42 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 25-Jan-13 15:42 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 25-Jan-13 15:42 5
Fluoride [mg/L] 16-Jan-13 07:50 < 0.06
Sulphate [mg/L] 17-Jan-13 15:52 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street
Quebec, QC
G1K 3X2, Canada

Phone: 418-704-6038
Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 22 January 2013
 LR Report: CA10129-JAN13
 Reference: Wk# 43
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk# 43

Sample Date & Time 22-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 938
pH [no unit] 25-Jan-13 16:06 6.49
Conductivity [µS/cm] 25-Jan-13 16:06 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 25-Jan-13 16:06 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 25-Jan-13 16:06 4
Fluoride [mg/L] 28-Jan-13 12:42 < 0.06
Sulphate [mg/L] 24-Jan-13 16:20 < 0.2

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Nemaska Lithium
 Attn : Pierre Demers

 
 450 Gare du Palais Street, Quebec
Canada, G1K 3X2
Phone: 418-704-6038, Fax:418-948-9106

 March-08-13
 

 Date Rec. : 29 January 2013
 LR Report: CA10243-JAN13
 Reference: Wk#44
 

 Copy: #1
  

 
 
 
 
 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#44

Sample Date & Time 29-Jan-13
Hum Cell Leachate Volume [mLs] --- --- 963
pH [no unit] 04-Feb-13 09:33 6.24
Conductivity [µS/cm] 04-Feb-13 09:33 5
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 04-Feb-13 09:33 < 2
Acidity [mg/L as CaCO3] 04-Feb-13 09:33 < 2
Fluoride [mg/L] 31-Jan-13 10:17 < 0.06
Sulphate [mg/L] 31-Jan-13 15:08 < 0.2
Mercury [mg/L] 05-Feb-13 08:50 < 0.00001
Silver [mg/L] 04-Feb-13 11:39 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 31-Jan-13 14:55 < 0.01
Arsenic [mg/L] 04-Feb-13 11:39 < 0.0002
Barium [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.00007
Boron [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.0004
Beryllium [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.00010
Bismuth [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.00001
Calcium [mg/L] 31-Jan-13 14:57 0.26
Cadmium [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.000017
Cobalt [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.000021
Chromium [mg/L] 04-Feb-13 11:39 < 0.0005
Copper [mg/L] 04-Feb-13 11:39 < 0.0005
Iron [mg/L] 31-Jan-13 14:57 < 0.003
Potassium [mg/L] 31-Jan-13 14:57 0.051
Lithium [mg/L] 04-Feb-13 11:39 0.003
Magnesium [mg/L] 31-Jan-13 14:57 0.007
Manganese [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.0178
Molybdenum [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.00002
Sodium [mg/L] 31-Jan-13 14:57 0.05
Nickel [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.0003

 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St.
 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
 



Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

5:
Ro Tls PP21

Wk#44

Lead [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.00003
Antimony [mg/L] 04-Feb-13 11:40 < 0.0002
Selenium [mg/L] 04-Feb-13 11:40 < 0.001
Tin [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.00020
Strontium [mg/L] 31-Jan-13 14:57 0.0013
Titanium [mg/L] 04-Feb-13 11:40 < 0.0001
Thallium [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.00025
Uranium [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.000210
Vanadium [mg/L] 04-Feb-13 11:40 < 0.00003
Tungsten [mg/L] 04-Feb-13 11:40 < 0.00003
Yttrium [mg/L] 04-Feb-13 11:40 0.000002
Zinc [mg/L] 31-Jan-13 14:58 < 0.002

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
 

SGS Canada Inc.
 P.O. Box 4300 - 185 Concession St. LR Report : CA10243-JAN13

 Lakefield - Ontario - KOL 2HO
 Phone: 705-652-2000 FAX: 705-652-6365
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 Data reported represents the sample submitted to SGS. Reproduction of this analytical report in full or in part is prohibited without prior written approval.  Please refer to SGS

General Conditions of Services located at http://www.sgs.com/terms_and_conditions_service.htm. (Printed copies are available upon request.)
 Test method information available upon request. “Temperature Upon Receipt” is representative of the whole shipment and may not reflect the temperature of individual samples.
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Lamont inc.

APPENDIX E

Location of All Samples on the Cross Sections



79 Numéro d'échantillon

Localisation de l'échantillon

59 58
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Geo-200e

EXPLORATION NÉMASKA INC

PROPRIÉTÉ WHABOUCHI

Dépôt Whabouchi
North South

Projection Section
200.00 E

Section épaisseur : 90

Section Azimuth: 150 Échelle 1:2000

Mis en plan par Yvan Bussières ing 13 Apr 2012

Géologie

I1 PO Intrusif felsique porphyrique

I1G Pegmatite

I1G FK Pegmatite rose

I1G SM Pegmatite à spodumène

I3A Gabbro

M5 BO Schiste à biotite

M8 Gneiss

MT Mort terrain

V1 Volcanique felsique

V3B Basalte

VQ Veine de quartz

Teneur Li2O %

[0 , 0.5]

[0.5 , 1.5]

[1.5 , 4.5]

56000 nt

56500 nt

55500 nt

Localisation de l'échantillon

79 Numéro d'échantillon
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Localisation de l'échantillon

79 Numéro d'échantillon

71

9
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Localisation de l'échantillon

79 Numéro d'échantillon

60

57



79 Numéro d'échantillon

Localisation de l'échantillon
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Geo-350a

Geo-350g

R-325-b

EXPLORATION NÉMASKA INC

PROPRIÉTÉ WHABOUCHI

Dépôt Whabouchi
North South

Projection Section
350.00 E

Section épaisseur : 90

Section Azimuth: 150 Échelle 1:2000

Mis en plan par Yvan Bussières ing 13 Apr 2012

Géologie

I1 PO Intrusif felsique porphyrique

I1G Pegmatite

I1G FK Pegmatite rose

I1G SM Pegmatite à spodumène

I3A Gabbro

M5 BO Schiste à biotite

M8 Gneiss

MT Mort terrain

V1 Volcanique felsique

V3B Basalte

VQ Veine de quartz

Teneur Li2O %

[0 , 0.5]

[0.5 , 1.5]

[1.5 , 4.5]

56000 nt

56500 nt

55500 nt

Numéro d'échantillon79

Localisation de l'échantillon

31

32

25
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79 Numéro d'échantillon

Localisation de l'échantillon
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EXPLORATION NÉMASKA INC

PROPRIÉTÉ WHABOUCHI

Dépôt Whabouchi
North South

Projection Section
500.00 E

Section épaisseur : 90

Section Azimuth: 150 Échelle 1:2000

Mis en plan par Yvan Bussières ing 13 Apr 2012

Géologie

I1 PO Intrusif felsique porphyrique

I1G Pegmatite

I1G FK Pegmatite rose

I1G SM Pegmatite à spodumène

I3A Gabbro

M5 BO Schiste à biotite

M8 Gneiss

MT Mort terrain

V1 Volcanique felsique

V3B Basalte

VQ Veine de quartz

Teneur Li2O %

[0 , 0.5]

[0.5 , 1.5]

[1.5 , 4.5]

56000 nt

56500 nt

55500 nt

Localisation de l'échantillon

79 Numéro d'échantillon
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Geo-575a

EXPLORATION NÉMASKA INC

PROPRIÉTÉ WHABOUCHI

Dépôt Whabouchi
North South

Projection Section
575.00 E

Section épaisseur : 90

Section Azimuth: 150 Échelle 1:2000

Mis en plan par Yvan Bussières ing 13 Apr 2012

Géologie

I1 PO Intrusif felsique porphyrique

I1G Pegmatite

I1G FK Pegmatite rose

I1G SM Pegmatite à spodumène

I3A Gabbro

M5 BO Schiste à biotite

M8 Gneiss

MT Mort terrain

V1 Volcanique felsique

V3B Basalte

VQ Veine de quartz

Teneur Li2O %

[0 , 0.5]

[0.5 , 1.5]

[1.5 , 4.5]

56000 nt

56500 nt

55500 nt

Numéro d'échantillon

Localisation de l'échantillon

79

75

74

25



Localisation de l'échantillon

79 Numéro d'échantillon

51
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Geo-650a

EXPLORATION NÉMASKA INC

PROPRIÉTÉ WHABOUCHI

Dépôt Whabouchi
North South

Projection Section
650.00 E

Section épaisseur : 90

Section Azimuth: 150 Échelle 1:2000

Mis en plan par Yvan Bussières ing 13 Apr 2012

Géologie

I1 PO Intrusif felsique porphyrique

I1G Pegmatite

I1G FK Pegmatite rose

I1G SM Pegmatite à spodumène

I3A Gabbro

M5 BO Schiste à biotite

M8 Gneiss

MT Mort terrain

V1 Volcanique felsique

V3B Basalte

VQ Veine de quartz

Teneur Li2O %

[0 , 0.5]

[0.5 , 1.5]

[1.5 , 4.5]

56000 nt

56500 nt

55500 nt

79

Localisation de l'échantillon

Numéro d'échantillon

43

44

25



Localisation de l'échantillon

79 Numéro d'échantillon
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EXPLORATION NÉMASKA INC
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